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L 3307 Rhonhof Welkers - Fras- und Asphaltierungsiibersicht Ubersichtsskizze Seite 1/1

Samtliche auf dieser Seite/ Skizze angegebenen MaRangaben, Stationen usw. sind unmaBstiblich, ca. Angaben und dienen nur der Ubersicht/ Orientierung. MaBgebend sind ausschlieRlich die Angaben im LV.

Ca. St. 0,264 Ca. St. 0,300 Ca. St. 0,360 Ca. St. 1,050
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Welkers

Bitumenemulsion C 60 BP4-S = 300 bis 400 g/m”
14,0 cm = AC 22 T S [30/45 // 35/50]

Skizze Hocheinbau ca. St. 0,360 bis ca. St. 1,050

Bitumenemulsion C 60 BP4-S = 200 bis 300 g/m? 1. Bestand: 2 Frasen: 3. Aufbau:
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Planum mit Tragféhigkeit Ev2 > 45 MPa herstellen -7 cm
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Hessen Mobil H ESSEN
]

StraBen- und Verkehrsmanagement

Kassel

Kassel, den 6. November 2024 ¢ Bu

Abfalltechnische Stellungnahme

Projekthummer  E 83/24

Auftragsnummer 28490
Auftrag Untersuchung von Strallenausbaustoffen
Antragsteller Hessen Mobil
Strallen- und Verkehrsmanagement Kassel
Schillerstralle 8
36043 Fulda
Projekt L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers
PSP-Element C.0459.12168-01-B3-BP
Anlagen 1 = Tabelle abfalltechnische Beurteilung
2 = Entnahmeprotokolle

3 = Untersuchungsergebnisse der AGROLAB Labor GmbH, Kiel

Verteiler e Antragsteller (digital)
e zdA.

Die Stellungnahme darf nur ungekiirzt wiedergegeben werden. Eine auszugsweise Wiedergabe bedarf der
Genehmigung durch Hessen Mobil — StraRen- und Verkehrsmanagement, Dezernat PB 2.

Die Stellungnahme umfasst — 2 — Seiten (ohne Anlagen).

Hessen Mobil — StralRen- und Verkehrsmanagement, Sachgebiet PB 2.1.10 Entsorgungsmanagement
KnorrstralRe 32 ¢ 34134 Kassel ¢ Telefon: 0561-70335 0 (11) ¢ Fax: 0561-70335 20 ¢ www.mobil.hessen.de



HESSEN MoBIL

STRASSEN- UND VERKEHRSMANAGEMENT - Seite 2 -

1.

Beschreibung der MaBnahme

Das Sachgebiet Entsorgungsmanagement Kassel von Hessen Mobil wurde durch
Sachgebiet Bau/Erhaltung Fulda am 29. Februar 2024 beauftragt, StralRenausbau-
stoffe im Verlauf der L 3307 zwischen Eichenzell und Eichenzell/\Welkers zu analysie-
ren und die abfalltechnische Beurteilung vorzunehmen.

Probenahme

Die Probenahme erfolgte am 19. September sowie am 22. Oktober 2024 durch Mitar-
beiter des Sachgebiets Bautechnik Fahrbahn in Kassel, die das Sachkundezertifikat
zur Probenahme nach LAGA PN 98 innehaben, in Anlehnung an die LAGA PN 98.

Grundlagen
Die Laboruntersuchungen wurden nach den folgenden Regelwerken vorgenommen:

e LAGA M 20 — Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfal-
len, Technische Regeln, mit den Vorbemerkungen vom 05.06.2012

e Verordnung Uber Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV),
BGBI. | S. 900 (Nr. 22); Stand 2021

e Erlass HMUELV vom 15. Marz 2012 Umsetzung der Deponieverordnung

e Verordnung Uber Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen
in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung) vom 09. Juli 2021

Die Beurteilung erfolgt nach den hessischen Regelungen im Merkblatt ,Entsorgung von
Bauabfallen“ der Regierungsprasidien Darmstadt, GieRen, Kassel, Stand 01.09.2018.

Ferner wird eine Beurteilung auf Grundlage der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) vom
09. Juli 2021 durchgefuhrt.

Untersuchungen

Die Proben wurden vorschriftsgemaf zur analytischen Untersuchung vorbereitet und
zur Feststellung der Gehalte der gemal TR LAGA Boden, TR LAGA Bauschutt, EBV
und DepV vorgegebenen Parameter im Feststoff und Eluat analysiert.

Ergebnisse und Hinweis

Die Bewertung der Laborergebnisse ist in Anlage 1 tabellarisch dargestellt.

F i ed el Digital unterschrieben

BUSCh Digital unterschrieben von Fiedel Mathias

von Busch Inge . Datum: 2024.11.07
Inge po= et Mathias  ososss o100
(Inge Busch) (Mathias Fiedel)
Bearbeiterin Leitung FD Entsorgungsmanagement und

Geotechnik
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Hessen Mobil
StraBen- und Verkehrsmanagement

Probenahmeprotokoll

tiber die Entnahme von Boden-/Abfallproben nach LAGA PN 98

AG: AST Fulda PSP-Element: C.0459.12168-01-B3-BP-Land
Baumalnahme: L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers

Probenehmer: (in Druckbuchstaben) Herr Schalk (PB 2.3.03)

Datum: 17.09.2024 Uhrzeit: 11:00 Uhr Temp.: 15,0°C Witterung [ trocken [_] feucht

Probenbezeichnung: MP_Bankett links

Grund der Probenahme/Anlass: Deklaration

Ort der Probenahme: L 3307 Eichenzell - Eichenzell\Welkers einschl. OD Welkers
NK 5524 067 — NK 5524 059; Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400 links

Ausbaustoff: [] natirlicher Boden/Fels [X] Auffiillung [ ] StraRenaufbruch [_] Bauschutt

X Sonstiges: Bankettmaterial
Art der Lagerung: X anstehend [ _] Halde [] Halde abgedeckt
[]

Menge des Abfalls: Entnahmetiefe: GOK bis -30,0 cm

Herkunft des Abfalls:

Beschreibung des Materials bei der Probenahme:

Geruch: unauffillig Gasentwicklung/Reaktion: [X] nein [ ] ja
Konsistenz: Farbe: dunkelbraun

Bestandteile / Homogenitat: Kies-Sand-Gemisch, schluffig, Wurzelreste

Fremdbestandteile:

[] Einzelprobe [X] Mischprobe aus 10 Einzelproben Entnahmegerat: Kreuzhacke

Art der ProbengefaRe: [X] Kunststoff [ Glas [] Sonstige:

Vermutete/bekannte Schadstoffe:

Bemerkungen / Lageskizze / Probenbehandlung / Anwesende

(ggfs. Rickseite benutzen):
SC h a I k Digital unterschrieben

von Schalk Benjamin
Datum: 2024.10.24

Be nj aMminN 113046 +0200

L 3307 Knotenpunkt Abzw. Rhénpark/A7, 17.09.2024,

Probenehmer: Ort, Datum, Unterschrift



Hessen Mobil
StraBen- und Verkehrsmanagement

Probenahmeprotokoll

tiber die Entnahme von Boden-/Abfallproben nach LAGA PN 98

AG: AST Fulda PSP-Element: C.0459.12168-01-B3-BP-Land
Baumalnahme: L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers

Probenehmer: (in Druckbuchstaben) Herr Schalk (PB 2.3.03)

Datum: 17.09.2024 Uhrzeit: 11:00 Uhr Temp.: 15,0°C Witterung [ trocken [_] feucht

Probenbezeichnung: MP_Bankett rechts

Grund der Probenahme/Anlass: Deklaration

Ort der Probenahme: L 3307 Eichenzell - Eichenzell\Welkers einschl. OD Welkers
NK 5524 067 — NK 5524 059; Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400 rechts

Ausbaustoff: [] natirlicher Boden/Fels [X] Auffiillung [ ] StraRenaufbruch [_] Bauschutt

X Sonstiges: Bankettmaterial
Art der Lagerung: X anstehend [ _] Halde [] Halde abgedeckt
[]

Menge des Abfalls: Entnahmetiefe: GOK bis -30,0 cm

Herkunft des Abfalls:

Beschreibung des Materials bei der Probenahme:

Geruch: unauffillig Gasentwicklung/Reaktion: [X] nein [ ] ja
Konsistenz: Farbe: dunkelbraun

Bestandteile / Homogenitat: Kies-Sand-Gemisch, schluffig, Wurzelreste

Fremdbestandteile:

[] Einzelprobe [X] Mischprobe aus 10 Einzelproben Entnahmegerat: Kreuzhacke

Art der ProbengefaRe: [X] Kunststoff [ Glas [] Sonstige:

Vermutete/bekannte Schadstoffe:

Bemerkungen / Lageskizze / Probenbehandlung / Anwesende

(ggfs. Rickseite benutzen): Digital
SCha | k unterschrieben von

Schalk Benjamin

Be nja m | ) Datum: 2024.1024

11:33:20 +02'00'

L 3307 Knotenpunkt Abzw. Rhénpark/A7, 17.09.2024,

Probenehmer: Ort, Datum, Unterschrift



Hessen Mobil
StraBen- und Verkehrsmanagement

Probenahmeprotokoll

tiber die Entnahme von Boden-/Abfallproben nach LAGA PN 98

AG: AST Fulda PSP-Element: C.0459.12168-01-B3-BP-Land
Baumalnahme: L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers

Probenehmer: (in Druckbuchstaben) Herr Schalk (PB 2.3.03)

Datum: 17.09.2024 Uhrzeit: 11:00 Uhr Temp.: 15,0°C Witterung [ trocken [_] feucht

Probenbezeichnung: MP_Tragschicht ohne Bindemittel (ToB)

Grund der Probenahme/Anlass: Deklaration

Ort der Probenahme: L 3307 Eichenzell - Eichenzell\Welkers einschl. OD Welkers
NK 5524 067 — NK 5524 059; Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400

Ausbaustoff: [] natirlicher Boden/Fels [X] Auffiillung [ ] StraRenaufbruch [_] Bauschutt

[] Sonstiges:
Art der Lagerung: X anstehend [ _] Halde [] Halde abgedeckt
[
Menge des Abfalls: Entnahmetiefe: von ca. 25 cm bis ca. 70 cm unter FOK

Herkunft des Abfalls:

Beschreibung des Materials bei der Probenahme:

Geruch: unauffillig Gasentwicklung/Reaktion: [X] nein [ ] ja
Konsistenz: Farbe: grau

Bestandteile / Homogenitat: weitgestufte Kies-Sand-Gemische (GW)

Fremdbestandteile:

[] Einzelprobe [X] Mischprobe aus 10 Einzelproben Entnahmegerat: Bohrgerat

Art der ProbengefaRe: [X] Kunststoff [ Glas [] Sonstige:

Vermutete/bekannte Schadstoffe:

Bemerkungen / Lageskizze / Probenbehandlung / Anwesende

(ggfs. Rickseite benutzen):
SC h a | k Digital unterschrieben

von Schalk Benjamin
Datum: 2024.10.24

L 3307 Knotenpunkt Abzw. Rhanpark/A7, 17.09.2024, BENJAMIN 11525020

Probenehmer: Ort, Datum, Unterschrift



Hessen Mobil
StraBen- und Verkehrsmanagement

Probenahmeprotokoll

tiber die Entnahme von Boden-/Abfallproben nach LAGA PN 98

AG: AST Fulda PSP-Element: C.0459.12168-01-B3-BP-Land
Baumalnahme: L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers

Probenehmer: (in Druckbuchstaben) Herr Schalk (PB 2.3.03)

Datum: 17.09.2024 Uhrzeit: 11:00 Uhr Temp.: 15,0°C Witterung [ trocken [_] feucht
Probenbezeichnung: MP_Boden
Grund der Probenahme/Anlass: Deklaration

Ort der Probenahme: L 3307 Eichenzell - Eichenzell\Welkers einschl. OD Welkers
NK 5524 067 — NK 5524 059; Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400

Ausbaustoff: [X] natirlicher Boden/Fels [ ] Auffiillung [ ] StraRenaufbruch [_] Bauschutt

[] Sonstiges:
Art der Lagerung: X anstehend [ _] Halde [] Halde abgedeckt
[
Menge des Abfalls: Entnahmetiefe: von ca. 70 cm bis 100 cm unter FOK

Herkunft des Abfalls:

Beschreibung des Materials bei der Probenahme:

Geruch: unauffillig Gasentwicklung/Reaktion: [X] nein [ ] ja
Konsistenz: steif Farbe: hellbraun

Bestandteile / Homogenitat: u, t, s, g°

Fremdbestandteile:

[] Einzelprobe [X] Mischprobe aus 10 Einzelproben Entnahmegerat: Bohrgerat

Art der ProbengefaRe: [X] Kunststoff [ Glas [] Sonstige:

Vermutete/bekannte Schadstoffe:

Bemerkungen / Lageskizze / Probenbehandlung / Anwesende

(ggfs. Rickseite benutzen):
SC h a | k Digital unterschrieben

von Schalk Benjamin
Datum: 2024.10.24

L 3307 Knotenpunkt Abzw. Rhanpark/A7, 17.09.2024, BENJAMIN nsor-0z00

Probenehmer: Ort, Datum, Unterschrift



Hessen Mobil
StraBen- und Verkehrsmanagement

Probenahmeprotokoll

tiber die Entnahme von Boden-/Abfallproben nach LAGA PN 98

AG: AST Fulda PSP-Element: C.0459.12168-01-B3-BP-Land
Baumalnahme: L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers

Probenehmer: (in Druckbuchstaben) Herr Schalk (PB 2.3.03)

Datum: 22.10.2024 Uhrzeit: 11:00 Uhr Temp.: 15,0°C Witterung [ trocken [_] feucht

Probenbezeichnung: MP_Bankett links

Grund der Probenahme/Anlass: Deklaration

Ort der Probenahme: L 3307 Eichenzell - Eichenzell\Welkers einschl. OD Welkers
NK 5524 067 — NK 5524 059; Str.-km 0,400 — Str.-km 1,448 links
NK 5524 059 — NK 5524 032; Str.-km 0,000 — Str.-km 1,369 links

Ausbaustoff: [_] natirlicher Boden/Fels [X] Auffiillung [ ] StraRenaufbruch [_] Bauschutt

X Sonstiges: Bankettmaterial

Art der Lagerung: X anstehend  [] Halde [ ] Halde abgedeckt
L]

Menge des Abfalls: Entnahmetiefe: GOK bis -30,0 cm

Herkunft des Abfalls:

Beschreibung des Materials bei der Probenahme:

Geruch: unauffillig Gasentwicklung/Reaktion: [X] nein [] ja
Konsistenz: Farbe: dunkelbraun

Bestandteile / Homogenitat: Kies-Sand-Gemisch, schluffig, Wurzelreste

Fremdbestandteile:

[ ] Einzelprobe [X] Mischprobe aus 10 Einzelproben Entnahmegerat: Kreuzhacke

Art der Probengefale: [X] Kunststoff ~ [] Glas [_] Sonstige:

Vermutete/bekannte Schadstoffe:

Bemerkungen / Lageskizze / Probenbehandlung / Anwesende
(ggfs. Rickseite benutzen):

Digital unterschrieben
SCha I k von Schalk Benjamin
. . Datum: 2024.10.24
L 3307 EichenzellWelkers, 22.10.2024, B€NjamMin 11:32:39 40200

Probenehmer: Ort, Datum, Unterschrift



Hessen Mobil
StraBen- und Verkehrsmanagement

Probenahmeprotokoll

tiber die Entnahme von Boden-/Abfallproben nach LAGA PN 98

AG: AST Fulda PSP-Element: C.0459.12168-01-B3-BP-Land
Baumalnahme: L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers

Probenehmer: (in Druckbuchstaben) Herr Schalk (PB 2.3.03)

Datum: 22.10.2024 Uhrzeit: 11:00 Uhr Temp.: 15,0°C Witterung [ trocken [_] feucht

Probenbezeichnung: MP_Bankett rechts

Grund der Probenahme/Anlass: Deklaration

Ort der Probenahme: L 3307 Eichenzell - Eichenzell\Welkers einschl. OD Welkers
NK 5524 067 — NK 5524 059; Str.-km 0,400 — Str.-km 1,448 rechts
NK 5524 059 — NK 5524 032; Str.-km 0,000 — Str.-km 1,369 rechts

Ausbaustoff: [_] natirlicher Boden/Fels [X] Auffiillung [ ] StraRenaufbruch [_] Bauschutt

X Sonstiges: Bankettmaterial

Art der Lagerung: X anstehend  [] Halde [ ] Halde abgedeckt
L]

Menge des Abfalls: Entnahmetiefe: GOK bis -30,0 cm

Herkunft des Abfalls:

Beschreibung des Materials bei der Probenahme:

Geruch: unauffillig Gasentwicklung/Reaktion: [X] nein [] ja
Konsistenz: Farbe: dunkelbraun

Bestandteile / Homogenitat: Kies-Sand-Gemisch, schluffig, Wurzelreste

Fremdbestandteile:

[ ] Einzelprobe [X] Mischprobe aus 10 Einzelproben Entnahmegerat: Kreuzhacke

Art der Probengefale: [X] Kunststoff ~ [] Glas [_] Sonstige:

Vermutete/bekannte Schadstoffe:

Bemerkungen / Lageskizze / Probenbehandlung / Anwesende

(ggfs. Rickseite benutzen): - .
Digital unterschrieben
SCha | k von Schalk Benjamin
. . Datum: 2024.10.24
L 3307 Eichenzell/Welkers, 22.10.2024, Benjamln 11:34:30 £02'00

Probenehmer: Ort, Datum, Unterschrift



Hessen Mobil
StraBen- und Verkehrsmanagement

Probenahmeprotokoll

tiber die Entnahme von Boden-/Abfallproben nach LAGA PN 98

AG: AST Fulda PSP-Element: C.0459.12168-01-B3-BP-Land
Baumalnahme: L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers

Probenehmer: (in Druckbuchstaben) Herr Schalk (PB 2.3.03)

Datum: 22.10.2024 Uhrzeit: 11:00 Uhr Temp.: 15,0°C Witterung [ trocken [_] feucht

Probenbezeichnung: MP_Tragschicht ohne Bindemittel (ToB)

Grund der Probenahme/Anlass: Deklaration

Ort der Probenahme: L 3307 Eichenzell - Eichenzell\Welkers einschl. OD Welkers
NK 5524 067 — NK 5524 059; Str.-km 0,400 — Str.-km 1,448
NK 5524 059 — NK 5524 032; Str.-km 0,000 — Str.-km 1,369

Ausbaustoff: [_] natirlicher Boden/Fels [X] Auffiillung [ ] StraRenaufbruch [_] Bauschutt

[] Sonstiges:
Art der Lagerung: X anstehend  [] Halde [ ] Halde abgedeckt
[
Menge des Abfalls: Entnahmetiefe: von ca. 20 cm bis ca. 60 cm unter FOK

Herkunft des Abfalls:

Beschreibung des Materials bei der Probenahme:

Geruch: unauffillig Gasentwicklung/Reaktion: [X] nein [] ja
Konsistenz: Farbe: grau

Bestandteile / Homogenitat: weitgestufte Kies-Sand-Gemische (GW)

Fremdbestandteile:

[ ] Einzelprobe [X] Mischprobe aus 10 Einzelproben Entnahmegerat: Bohrgerat

Art der Probengefale: [X] Kunststoff ~ [] Glas [_] Sonstige:

Vermutete/bekannte Schadstoffe:

Bemerkungen / Lageskizze / Probenbehandlung / Anwesende

(ggfs. Rickseite benutzen): Digital unterschrieben
SCha | k von Schalk Benjamin
. . Datum: 2024.10.24
L 3307 Eichenzell/Welkers, 22.10.2024,B€Njamin 11:37:09 +02'00

Probenehmer: Ort, Datum, Unterschrift



Hessen Mobil
StraBen- und Verkehrsmanagement

Probenahmeprotokoll

tiber die Entnahme von Boden-/Abfallproben nach LAGA PN 98

AG: AST Fulda PSP-Element: C.0459.12168-01-B3-BP-Land
Baumalnahme: L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers

Probenehmer: (in Druckbuchstaben) Herr Schalk (PB 2.3.03)

Datum: 22.10.2024 Uhrzeit: 11:00 Uhr Temp.: 15,0°C Witterung [ trocken [_] feucht
Probenbezeichnung: MP_Boden

Grund der Probenahme/Anlass: Deklaration

Ort der Probenahme: L 3307 Eichenzell - Eichenzell/WWelkers einschl. OD Welkers

NK 5524 067 — NK 5524 059; Str.-km 0,400 — Str.-km 1,448
NK 5524 059 — NK 5524 032; Str.-km 0,000 — Str.-km 1,369

Ausbaustoff: [X] natirlicher Boden/Fels [ ] Auffiillung [ ] StraRenaufbruch [_] Bauschutt

[] Sonstiges:
Art der Lagerung: X anstehend  [] Halde [ ] Halde abgedeckt
[
Menge des Abfalls: Entnahmetiefe: von ca. 60 cm bis 100 cm unter FOK

Herkunft des Abfalls:

Beschreibung des Materials bei der Probenahme:

Geruch: unauffillig Gasentwicklung/Reaktion: [X] nein [] ja
Konsistenz: steif Farbe: hellbraun

Bestandteile / Homogenitét: u, t, s, g°

Fremdbestandteile:

[ ] Einzelprobe [X] Mischprobe aus 10 Einzelproben Entnahmegerat: Bohrgerat

Art der Probengefale: [X] Kunststoff ~ [] Glas [_] Sonstige:

Vermutete/bekannte Schadstoffe:

Bemerkungen / Lageskizze / Probenbehandlung / Anwesende
(ggfs. Rickseite benutzen):

Digital unterschrieben von
SChaIk Schalk Benjamin
. . Datum: 2024.10.24
| 3307 EichenzellWelkers, 22.10.2024 B€Njamin 11:35:44 40200

Probenehmer: Ort, Datum, Unterschrift
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*) " gekennzeichnet.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema® DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "

AGROLAB Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany

Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

<

4= A\GROLAB %"°"

AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Hessen Mobil Strafen- und Verkehrsmanagement Kassel

Inge Busch
Knorrstr. 32
34134 Kassel

PRUFBERICHT

Datum
Kundennr.

Your labs. Your service.

05.11.2024
27025216

Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551030 Mineralisch/Anorganisches Material
Rechnungsnehmer 27026864 Hessen Mobil StraBen und Verkehrsmanagement
Probeneingang 28.10.2024
Probenahme 17.09.2024
Probenehmer Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrbahn)
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial links, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
Ruckstellprobe Ja
Auffalligkt. Probenanlieferung Keine
Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion DIN 19747 : 2009-07
Masse Laborprobe kg 4,92 0,02 DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % 88,8 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A
Backenbrecher DIN 19747 : 2009-07
Standardabweichung bei Biologische mg O2/g <0,10 0,1 DepV, Anhang 4, Nr. 3.3.1 : 2021-
Aktivitat (AT4) 07
Atmungsaktivitat (AT4) mg O2/g <0,50 0,5 DepV, Anhang %,7Nr- 3.3.1:2021-
Brennwert (Hs) roh kJ/kg 1490 500 DIN EN 15170 : 2009-05
Brennwert (Hs) wasserfrei kd/kg 1680 500 DIN EN 15170 : 2009-05
Gluhverlust % 9,3 0,1 DIN EN 15169 : 2007-05
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 4,86 0,1 DIN EN 15936 : 2012-11
Cyanide ges. mg/kg 2,7 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
Koénigswasseraufschlull DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mq/kq 5,88 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Blei (Pb) mg/kg 17,3 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Cadmium (Cd) mg/kg 0,17 0,06 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Chrom (Cr) mg/kg 210 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kupfer (Cu) mq/kq 236 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Nickel (Ni) mg/kg 130 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,066 0,066 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (T1) mg/kg 0,1 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (Zn) mg/kg 651 6 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg 370 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Extrahierbare lipophile Stoffe % 0,35 0,03 LAGA KW/04 : 2019-09
Naphthalin mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
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DOC-27-25125834-DE-P2

*) " gekennzeichnet.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema® DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "

<
AGROLAB Umwelt GmbH J= AGROLAB ™"

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551030 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial links, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Acenaphthylen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Phenanthren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Anthracen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoranthen mg/kg 0,083 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Pyren mg/kg 0,073 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Chrysen mg/kg 0,11 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,23 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,083 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)pyren mg/kg 0,074 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,18 0,05 DIN1SO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,11 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 0,943 ¥ Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Dichlormethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
cis-Dichlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
trans-Dichlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlormethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlormethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Benzol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Toluol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Ethylbenzol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
m,p-Xylol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
o-Xylol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Cumol mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Styrol mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
BTX - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (52) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (101) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (138) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
Seite 2 von 4
W,
AG Kiel Geschaftsfiihrer 5\&\/////,
HRB 26025 Dr. Paul Wi e
USEIANT/VAT-ID No.:  Dr. Stephanie Nagorny ifa/&/%’{? (( DAKKS
DE 363 687 673 Dr. Torsten Zurmuhl Y SN Deutsche

znm Akkreditierungsstelle

D-PL-22637-01-00



DOC-27-25125834-DE-P3

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema® DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

<
AGROLAB Umwelt GmbH J= AGROLAB ™"

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551030 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial links, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PCB (118) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (153) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (180) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
DOC mg/| <10,0 10 DIN EN 1484 : 2019-04
Gesamtgehalt an gelésten Stoffen mg/l <100 100 DIN EN 15216 : 2008-01
Temperatur Eluat °C 22,0 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 9,6 2 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 51,2 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Fluorid (F) mg/| <0,060 0,06 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Chlorid (Cl) mg/l <1,0 (NWG) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Sulfat (SO4) mg/l <5,0 (+) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Cyanide leicht freisetzbar mg/| <0,0030 0,003 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Phenolindex mg/| <0,010 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Antimon (Sb) mg/l 0,003 0,0015 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Arsen (As) mg/l <0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Barium (Ba) mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) mg/l <0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/l <0,0003 0,0003 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/l <0,001 0,0014 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) mgl/| 0,008 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Molybdan (Mo) mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/l <0,007 0,007 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) mg/| <0,00003 0,00003 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Selen (Se) mg/l <0,003 0,003 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Thallium (TI) mg/l <0,00005 0,00005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) mg/l <0,03 0,03 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,
BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlassigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
(Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

Seite 3 von 4
e,
AG Kiel Geschéftsfihrer \L/@’/’x/
HRB 26025 Dr. Paul Wimmer 3 i
UStIdNr/VAT-ID No.:  Dr. Stephanie Nagorny ifa/ﬁﬂmfk (( DAKKS
DE 363 687 673 Dr. Torsten Zurmihl 'r/,,/ff\\\\ Deutsche

@AMt Akkreditierungsstelle

D-PL-22637-01-00



DOC-27-25125834-DE-P4

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema® DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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AGROLAB Umwelt GmbH J= AGROLAB ™"

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551030 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial links, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter
2mg/kg Arsen (As)
0,15mg/kg Benzo(a)pyren,Pyren,Indeno(1,2,3-
cd)pyren,Fluoranthen,Chrysen,Benzo(k)fluoranthen,Benzo(ghi)perylen,Be
nzo(b)fluoranthen
15mg/kg Blei (Pb)
0,18mg/kg Cadmium (Cd)
35% Chrom (Cr)
1,2mg/kg Cyanide ges.
8% elektrische Leitfahigkeit
0,15% Extrahierbare lipophile Stoffe
12% Gluhverlust
25% Kohlenstoff(C) organisch (TOC)
130mglkg Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)
30% Kupfer (Cu)[mg/kg],Zink (Zn),Nickel (Ni)
0,021mg/I Kupfer (Cu)[mg/l]
5% pH-Wert
1°C Temperatur Eluat
0,25mg/kg Thallium (TI)
6% Trockensubstanz

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Atmungsaktivitat (AT4): GemaR DepV vom 15.04.2013 ist dieses Prifverfahren nur anwendbar bei Abféllen, die einen pH-Wert im Bereich von
pH 6,8 bis pH 8,2 aufweisen. Bei Abfallen mit davon abweichenden pH-Werten ist die biologische Abbaubarkeit des Trockenriickstandes der
Originalsubstanz nach Nummer 3.3.2

zu bestimmen.

Beginn der Priifungen: 28.10.2024
Ende der Priifungen: 05.11.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliel3lich auf die gepriiften Gegenstdnde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitat der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig.

AGROLAB Umwelt Frau Janin Lo, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de
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AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Hessen Mobil Strafen- und Verkehrsmanagement Kassel

Inge Busch
Knorrstr. 32
34134 Kassel

PRUFBERICHT

Auftrag

Analysennr.
Rechnungsnehmer
Probeneingang
Probenahme

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216

2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch

551031 Mineralisch/Anorganisches Material

27026864 Hessen Mobil StraBen und Verkehrsmanagement
28.10.2024

17.09.2024

Probenehmer Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrbahn)
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial links, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
Ruckstellprobe Ja
Auffalligkt. Probenanlieferung Keine
Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Masse Laborprobe kg 4,92 0,02 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion <2 mm (Wagung) % 50,6 0 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 2 mm % 49,4 0,1 DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % 86’0 0,1 DIN EN 14346 : 2207-03, Verfahren
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Wassergehalt % 14,0 Berechnung
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 5,71 0,1 DIN EN 15936 : 2012-11
EOX mg/kg 0,62 0,3 DIN 38414-17 : 2017-01
Kdnigswasseraufschluf’ DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 4,40 1 DIN EN 16171 : 2017-01
Blei (Pb) mg/kg 20,5 5 DIN EN 16171 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/kg 0,24 0,06 DIN EN 16171 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/kg 166 1 DIN EN 16171 : 2017-01
Kupfer (Cu) mg/kg 194 2 DIN EN 16171 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/kg 106 2 DIN EN 16171 : 2017-01
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,066 0,066 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (TI) mg/kg 0,1 0,1 DIN EN 16171 : 2017-01
Zink (Zn) mg/kg 732 6 DIN EN 16171 : 2017-01
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg 490 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Naphthalin mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthylen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthen mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoren mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Phenanthren mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
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05.11.2024
27025216

Datum
Kundennr.

PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551031 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial links, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Anthracen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoranthen mg/kg 0,15 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Pyren mg/kg 0,12 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,082 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Chrysen mg/kg 0,14 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,32 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,15 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)pyren mg/kg 0,14 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Dibenzo(ah)anthracen mg/kg 0,051 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,38 0,05 DINISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,24 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
PAK EPA Summe gem. mg/kg 1,8 #9) 1 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PAK EPA Summe gem. mg/kg 1,8 % 1 Berechnung aus Messwerten der
BBodSchV 2021 Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (52) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (101) mg/kg <0,0050 (+) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (138) mg/kg <0,0050 (+) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (118) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (153) mg/kg <0,0050 (+) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (180) mg/kg <0,0050 (+) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB 7 Summe gem. mg/kg 0,010 #9 0,01 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PCB 7 Summe gem. BBodSchV mg/kg <0,010 ¥ 0,01 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter
Eluat
Eluatanalyse in der Fraktion <32 DIN 19529 : 2015-12
mm
Fraktion < 32 mm % 100 0 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 32 mm % 0,0 0 Berechnung
Eluat (DIN 19529) DIN 19529 : 2015-12
Tribung nach GF-Filtration NTU 9 0,2 DIN EN ISO 7027 : 2000-04
Temperatur Eluat °C 21,8 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 8,7 2 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 121 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Sulfat (SO4) mg/l <5,0 (+) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Arsen (As) ug/l <1 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) ug/l <1 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) ug/l <0,3 0,3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
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Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551031 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial links, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Chrom (Cr) g/l <3 3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) g/l 14 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) ug/l <7 7 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) g/l <0,030 0,03 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (T1) g/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) g/l <30 30 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
1-Methylnaphthalin ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
2-Methylnaphthalin ug/l <0,0060 (NWG) mb) 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
Naphthalin ugl/l <0,027 (NWG) mb) 0,09 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthylen ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthen ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoren ugl/l <0,0060 (NWG) mb) 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
Phenanthren pgl/l <0,012 (NWG) mb) 0,04 DIN 38407-39 : 2011-09
Anthracen ua/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoranthen ug/l <0,0090 (NWG) mb) 0,03 DIN 38407-39 : 2011-09
Pyren pa/l <0,0060 (NWG) mb) 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)anthracen pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Chrysen pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(b)fluoranthen pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)pyren pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Dibenzo(ah)anthracen pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen pa/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
PAK 15 Summe gem. Mg/l <0,050 #9 0,05 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PAK 15 Summe gem. BBodSchV pg/l <0,050 ¥ 0,05 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter
Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem. ug/l <0,010 # 0,01 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem. pg/l <0,010 ¥ 0,01 Berechnung aus Messwerten der
BBodSchV 2021 Einzelparameter
PCB (28) pa/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (52) pa/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (101) ug/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (118) ug/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (138) ug/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (153) ugl/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (180) ug/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB 7 Summe gem. pg/l <0,0030 #9 0,003 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PCB 7 Summe gem. BBodSchV Mg/l <0,0030 ¥ 0,003 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

#5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt. Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe
Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.

mb) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erh6ht werden, da der Methodenblindwert erh6ht war.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
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Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551031 Mineralisch/Anorganisches Material

Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial links, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400

Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,
BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlassigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
(Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter

2mg/kg Arsen (As)

20% Benzo(a)anthracen,Pyren,Benzo(ghi)perylen,Benzo(b)fluoranthen

25% Benzo(a)pyren,Triibung nach GF-Filtration,Kohlenstoff(C) organisch
(TOC),Indeno(1,2,3-
cd)pyren,Fluoranthen,Dibenzo(ah)anthracen,Chrysen,Benzo(k)fluoranthe
n

15mga/kg Blei (Pb)

0,18mg/kg Cadmium (Cd)

35% Chrom (Cr)

8% elektrische Leitfahigkeit

130mg/kg Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

15% Kupfer (Cu)[ug/l]

30% Kupfer (Cu)[mg/kg],Zink (Zn),Nickel (Ni)

5% pH-Wert

1°C Temperatur Eluat

0,25mg/kg Thallium (TI)

6% Trockensubstanz

Far die Messung nach DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 10523 : 2012-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhit
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 12846 : 2012-08 wurde das erstelle Eluat/Perkolat mittels 30%iger Salzsdure stabilisiert.
Fir die Messung nach DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels konzentrierter Salpetersdure stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 7027 : 2000-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN 27888 : 1993-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur Messung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.

Far die Messung nach DIN EN 38404-4 : 1976-12 wurde das erstellte Eluat/Perkolat nicht stabilisiert.

Far die Messung nach DIN 38407-37 : 2013-11 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.
Far die Messung nach DIN 38407-39 : 2011-09 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt aufbewahrt.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Fir die Eluatherstellung wurde je Ansatz eine Prifprobe entsprechend einer Trockenmasse von 350g +/- 5g mit 700 ml deionisiertem Wasser
versetzt und Uiber einen Zeitraum von 24h bei 5 Umdrehungen pro Minute im Uberkopfschiittier eluiert. Bei Bedarf werden mehrere Ansétze
parallel eluiert. Die Fest-/Flussigphasentrennung erfolgte fir mobilisierbare anorganische Stoffe gemafR Zentrifugation/Membranfiltration, fur
mobilisierbare organische Stoffe gemaR Zentrifugation/Glasfaserfiltration.
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Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551031 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial links, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400

Beginn der Priifungen: 28.10.2024
Ende der Priifungen: 30.10.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliel3lich auf die gepriiften Gegenstdnde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitét der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.

AGROLAB Umwelt Frau Janin Lo, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de
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AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Hessen Mobil Strafen- und Verkehrsmanagement Kassel

Inge Busch
Knorrstr. 32
34134 Kassel

PRUFBERICHT

Datum
Kundennr.

Your labs. Your service.

05.11.2024
27025216

Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551032 Mineralisch/Anorganisches Material
Rechnungsnehmer 27026864 Hessen Mobil StraBen und Verkehrsmanagement
Probeneingang 28.10.2024
Probenahme 17.09.2024
Probenehmer Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrbahn)
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial rechts, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
Ruckstellprobe Ja
Auffalligkt. Probenanlieferung Keine
Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion DIN 19747 : 2009-07
Masse Laborprobe kg 5,95 0,02 DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % 93,4 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A
Backenbrecher DIN 19747 : 2009-07
Standardabweichung bei Biologische mg O2/g 0,11 0,1 DepV, Anhang 4, Nr. 3.3.1 : 2021-
Aktivitat (AT4) 07
Atmungsaktivitat (AT4) mg O2/g <0,50 0,5 DepV, Anhang %,7Nr- 3.3.1:2021-
Brennwert (Hs) roh kJ/kg <500 ¥ 500 DIN EN 15170 : 2009-05
Brennwert (Hs) wasserfrei kd/kg <500 ¥ 500 DIN EN 15170 : 2009-05
Gluhverlust % 51 0,1 DIN EN 15169 : 2007-05
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 1,19 0,1 DIN EN 15936 : 2012-11
Cyanide ges. mg/kg 1,3 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
Koénigswasseraufschlull DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mq/kq 2,34 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Blei (Pb) mg/kg 7,14 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Cadmium (Cd) mg/kg 0,12 0,06 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Chrom (Cr) mg/kg 303 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kupfer (Cu) mq/kq 107 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Nickel (Ni) mg/kg 184 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,066 0,066 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (T1) mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (Zn) mg/kg 379 6 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg 75 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Extrahierbare lipophile Stoffe % <0,030 0,03 LAGA KW/04 : 2019-09
Naphthalin mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
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Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551032 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial rechts, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Acenaphthylen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Phenanthren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Anthracen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoranthen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Pyren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Chrysen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)pyren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,050 0,05 DIN1SO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Dichlormethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
cis-Dichlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
trans-Dichlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlormethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlormethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Benzol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Toluol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Ethylbenzol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
m,p-Xylol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
o-Xylol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Cumol mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Styrol mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
BTX - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (52) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (101) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (138) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
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Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551032 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial rechts, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PCB (118) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (153) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (180) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
DOC mg/l <10,0 10 DIN EN 1484 : 2019-04
Gesamtgehalt an gelésten Stoffen mg/l <100 100 DIN EN 15216 : 2008-01
Temperatur Eluat °C 21,9 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 8,9 2 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 16,7 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Fluorid (F) mg/| <0,060 0,06 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Chlorid (Cl) mg/l <1,0 (NWG) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Sulfat (SO4) mg/| <1,0 (NWG) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Cyanide leicht freisetzbar mg/| <0,0030 0,003 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Phenolindex mg/| <0,010 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Antimon (Sb) mg/l <0,002 0,0015 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Arsen (As) mg/l <0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Barium (Ba) mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) mg/l <0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/l <0,0003 0,0003 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/l <0,001 0,0014 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) mgl/| 0,006 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Molybdan (Mo) mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/l <0,007 0,007 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) mg/| <0,00003 0,00003 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Selen (Se) mg/l <0,003 0,003 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Thallium (TI) mg/l <0,00005 0,00005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) mg/l <0,03 0,03 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kdnnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,
BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlassigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
(Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter
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Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch

Analysennr. 551032 Mineralisch/Anorganisches Material

Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial rechts, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400

2mg/kg Arsen (As)

15mg/kg Blei (Pb)

0,18mg/kg Cadmium (Cd)

35% Chrom (Cr)

1,1mg/kg Cyanide ges.

8% elektrische Leitfahigkeit

12% Gluhverlust

25% Kohlenstoff(C) organisch (TOC)

130mg/kg Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

30% Kupfer (Cu)[mg/kg],Zink (Zn),Nickel (Ni)

0,021mgl/I Kupfer (Cu)[mg/l]

5% pH-Wert

0,5mg O2/g Standardabweichung bei Biologische Aktivitat (AT4)

1°C Temperatur Eluat

6% Trockensubstanz

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Atmungsaktivitét (AT4): Gemal DepV vom 15.04.2013 ist dieses Prufverfahren nur anwendbar bei Abféllen, die einen pH-Wert im Bereich von
pH 6,8 bis pH 8,2 aufweisen. Bei Abfallen mit davon abweichenden pH-Werten ist die biologische Abbaubarkeit des Trockenrickstandes der

Originalsubstanz nach Nummer 3.3.2

zu bestimmen.

Beginn der Priifungen: 28.10.2024
Ende der Priifungen: 05.11.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitat der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig.

AGROLAB Umwelt Frau Janin Lo, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de
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AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Hessen Mobil Strafen- und Verkehrsmanagement Kassel

Inge Busch
Knorrstr. 32
34134 Kassel

PRUFBERICHT

Auftrag

Analysennr.
Rechnungsnehmer
Probeneingang
Probenahme

05.11.2024
27025216

Datum
Kundennr.

2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch

551033 Mineralisch/Anorganisches Material

27026864 Hessen Mobil StraBen und Verkehrsmanagement
28.10.2024

17.09.2024

Probenehmer Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrbahn)
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial rechts, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
Ruckstellprobe Ja
Auffalligkt. Probenanlieferung Keine
Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Masse Laborprobe kg 5,95 0,02 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion <2 mm (Wagung) % 44,9 0 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 2 mm % 55,1 0,1 DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % 89’0 0,1 DIN EN 14346 : 2207-03, Verfahren
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Wassergehalt % 11,0 Berechnung
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 3,46 0,1 DIN EN 15936 : 2012-11
EOX mg/kg 0,70 0,3 DIN 38414-17 : 2017-01
Kdnigswasseraufschluf’ DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 3.4 1 DIN EN 16171 : 2017-01
Blei (Pb) mg/kg 14,8 5 DIN EN 16171 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/kg 0,16 0,06 DIN EN 16171 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/kg 376 1 DIN EN 16171 : 2017-01
Kupfer (Cu) mg/kg 192 2 DIN EN 16171 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/kg 162 2 DIN EN 16171 : 2017-01
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,066 0,066 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (TI) mg/kg <0,1 0,1 DIN EN 16171 :2017-01
Zink (Zn) mg/kg 560 6 DIN EN 16171 : 2017-01
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg 370 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Naphthalin mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthylen mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthen mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoren mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Phenanthren mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
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Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216

PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551033 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial rechts, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Anthracen mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoranthen mg/kg 0,058 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Pyren mg/kg 0,058 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Chrysen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,087 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)pyren mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Dibenzo(ah)anthracen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,12 0,05 DINISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,057 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
PAK EPA Summe gem. mg/kg <1,0 ¥ 1 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PAK EPA Summe gem. mg/kg <1,0 ¥ 1 Berechnung aus Messwerten der
BBodSchV 2021 Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (52) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (101) mg/kg <0,0050 (+) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (138) mg/kg <0,0050 (+) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (118) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (153) mg/kg <0,0050 (+) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (180) mg/kg <0,0050 (+) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB 7 Summe gem. mg/kg 0,010 #9 0,01 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PCB 7 Summe gem. BBodSchV mg/kg <0,010 ¥ 0,01 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter
Eluat
Eluatanalyse in der Fraktion <32 DIN 19529 : 2015-12
mm
Fraktion < 32 mm % 100 0 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 32 mm % 0,0 0 Berechnung
Eluat (DIN 19529) DIN 19529 : 2015-12
Tribung nach GF-Filtration NTU 54 0,2 DIN EN ISO 7027 : 2000-04
Temperatur Eluat °C 21,9 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 8,8 2 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 92,0 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Sulfat (SO4) mg/l <5,0 (+) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Arsen (As) ug/l <1 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) ug/l <1 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) ug/l <0,3 0,3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
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Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551033 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial rechts, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Chrom (Cr) g/l <3 3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) g/l a1 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) ug/l <7 7 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) g/l <0,030 0,03 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (T1) g/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) g/l 94 30 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
1-Methylnaphthalin ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
2-Methylnaphthalin ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Naphthalin ugl/l <0,015 (NWG) bw 0,05 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthylen ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthen ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoren ugl/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Phenanthren ug/l <0,0090 (NWG) bW 0,03 DIN 38407-39 : 2011-09
Anthracen ua/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoranthen ug/l <0,0060 (NWG) bW 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
Pyren ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)anthracen pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Chrysen pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(b)fluoranthen pa/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)pyren pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Dibenzo(ah)anthracen pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen pa/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren pa/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
PAK 15 Summe gem. Mg/l <0,050 #9 0,05 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PAK 15 Summe gem. BBodSchV pg/l <0,050 ¥ 0,05 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter
Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem. ug/l <0,010 # 0,01 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem. pg/l <0,010 ¥ 0,01 Berechnung aus Messwerten der
BBodSchV 2021 Einzelparameter
PCB (28) pa/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (52) pa/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (101) ug/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (118) ug/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (138) ug/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (153) ugl/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (180) ug/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB 7 Summe gem. pg/l <0,0030 #9 0,003 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PCB 7 Summe gem. BBodSchV Mg/l <0,0030 ¥ 0,003 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

#5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt. Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe
Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.

bw) Die Nachweis-/Bestimmungsgrenze musste erh6ht werden, da der Methodenblindwert erh6ht und kein ausreichendes Probenmaterial fiir eine Wiederholung der Analyse
vorhanden war.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.

Seite 3von 5
e
AG Kiel Geschaftsfiihrer \@;/@//”,
HRB 26025 Dr. Paul Wimmer ;‘M A
USt-IdNr./VAT-ID No.: Dr. Stephanie Nagorny PSS (( DAKKS
DE 363 687 673 Dr. Torsten Zurmhl Y SN Deutsche

znm Akkreditierungsstelle

D-PL-22637-01-00



DOC-27-25125834-DE-P17

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema® DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551033 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial rechts, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,
BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlassigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
(Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter

2mg/kg Arsen (As)

20% Benzo(b)fluoranthen,Pyren,Benzo(ghi)perylen

15mglkg Blei (Pb)

0,18mg/kg Cadmium (Cd)

35% Chrom (Cr)

8% elektrische Leitfahigkeit

25% Fluoranthen, Triibung nach GF-Filtration,Kohlenstoff(C) organisch
(TOC),Indeno(1,2,3-cd)pyren

130mg/kg Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)

15% Kupfer (Cu)[ug/l],Zink (Zn)[ug/l]

30% Kupfer (Cu)[mg/kg],Zink (Zn)[mg/kg],Nickel (Ni)

5% pH-Wert

1°C Temperatur Eluat

6% Trockensubstanz

Fir die Messung nach DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhit
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 10523 : 2012-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhit
aufbewahrt.

Far die Messung nach DIN EN ISO 12846 : 2012-08 wurde das erstelle Eluat/Perkolat mittels 30%iger Salzsaure stabilisiert.
Far die Messung nach DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels konzentrierter Salpetersaure stabilisiert.

Far die Messung nach DIN EN ISO 7027 : 2000-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.

Far die Messung nach DIN EN 27888 : 1993-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur Messung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.

Far die Messung nach DIN EN 38404-4 : 1976-12 wurde das erstellte Eluat/Perkolat nicht stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN 38407-37 : 2013-11 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN 38407-39 : 2011-09 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.
Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Fir die Eluatherstellung wurde je Ansatz eine Priifprobe entsprechend einer Trockenmasse von 350g +/- 5g mit 700 ml deionisiertem Wasser
versetzt und Uber einen Zeitraum von 24h bei 5 Umdrehungen pro Minute im Uberkopfschttler eluiert. Bei Bedarf werden mehrere Anséatze

parallel eluiert. Die Fest-/Flussigphasentrennung erfolgte fiir mobilisierbare anorganische Stoffe geman Zentrifugation/Membranfiltration, fur
mobilisierbare organische Stoffe gemafR Zentrifugation/Glasfaserfiltration.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema® DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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AGROLAB Umwelt GmbH J= AGROLAB ™"

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551033 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial rechts, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400

Beginn der Priifungen: 28.10.2024
Ende der Priifungen: 01.11.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliel3lich auf die gepriiften Gegenstdnde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitét der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.

AGROLAB Umwelt Frau Janin Lo, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de
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*) " gekennzeichnet.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema® DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "

AGROLAB Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
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Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Hessen Mobil Strafen- und Verkehrsmanagement Kassel

Inge Busch
Knorrstr. 32
34134 Kassel

PRUFBERICHT

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216

Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551034 Mineralisch/Anorganisches Material
Rechnungsnehmer 27026864 Hessen Mobil StraBen und Verkehrsmanagement
Probeneingang 28.10.2024
Probenahme 17.09.2024
Probenehmer Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrbahn)
Kunden-Probenbezeichnung MP ToB, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
Ruckstellprobe Ja
Auffalligkt. Probenanlieferung Keine
Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion DIN 19747 : 2009-07
Masse Laborprobe kg 11,0 0,02 DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % 94,3 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A
Backenbrecher DIN 19747 : 2009-07
Standardabweichung bei Biologische mg O2/g <0,10 0,1 DepV, Anhang 4, Nr. 3.3.1 : 2021-
Aktivitat (AT4) 07
Atmungsaktivitat (AT4) mg O2/g <0,50 0,5 DepV, Anhang %,7Nr- 3.3.1:2021-
Brennwert (Hs) roh kJ/kg <500 ¥ 500 DIN EN 15170 : 2009-05
Brennwert (Hs) wasserfrei kd/kg <500 ¥ 500 DIN EN 15170 : 2009-05
Gluhverlust % 1,9 0,1 DIN EN 15169 : 2007-05
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % <0,10 0,1 DIN EN 15936 : 2012-11
Cyanide ges. mg/kg <0,30 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
Koénigswasseraufschlull DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mq/kq 2,67 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Blei (Pb) mg/kg <5,00 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Cadmium (Cd) mg/kg 0,08 0,06 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Chrom (Cr) mg/kg 255 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kupfer (Cu) mq/kq 62’1 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Nickel (Ni) mg/kg 206 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,066 0,066 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (T1) mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (Zn) mg/kg 97,2 6 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Extrahierbare lipophile Stoffe % <0,030 0,03 LAGA KW/04 : 2019-09
Naphthalin mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
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*) " gekennzeichnet.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema® DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "
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AGROLAB Umwelt GmbH J= AGROLAB ™"

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551034 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP ToB, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Acenaphthylen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Phenanthren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Anthracen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoranthen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Pyren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Chrysen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)pyren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,050 0,05 DIN1SO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Dichlormethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
cis-Dichlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
trans-Dichlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlormethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlormethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Benzol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Toluol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Ethylbenzol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
m,p-Xylol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
o-Xylol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Cumol mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Styrol mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
BTX - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (52) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (101) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (138) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema® DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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AGROLAB Umwelt GmbH J= AGROLAB ™"

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551034 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP ToB, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PCB (118) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (153) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (180) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
DOC mg/l <10,0 10 DIN EN 1484 : 2019-04
Gesamtgehalt an gelésten Stoffen mg/l <100 100 DIN EN 15216 : 2008-01
Temperatur Eluat °C 21,8 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 9,2 2 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 38,4 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Fluorid (F) mg/| <0,060 0,06 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Chlorid (Cl) mg/| <5,0 (+) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Sulfat (SO4) mg/| <1,0 (NWG) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Cyanide leicht freisetzbar mg/| <0,0030 0,003 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Phenolindex mg/| <0,010 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Antimon (Sb) mg/l <0,002 0,0015 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Arsen (As) mg/l <0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Barium (Ba) mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) mg/l <0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/l <0,0003 0,0003 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/l <0,001 0,0014 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Molybdan (Mo) mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/l <0,007 0,007 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) mg/| <0,00003 0,00003 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Selen (Se) mg/l <0,003 0,003 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Thallium (TI) mg/l <0,00005 0,00005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) mg/l <0,03 0,03 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,
BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlassigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
(Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema® DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551034 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP ToB, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter
2mg/kg Arsen (As)
0,18mg/kg Cadmium (Cd)
35% Chrom (Cr)
8% elektrische Leitfahigkeit
12% Gluhverlust
30% Kupfer (Cu),Zink (Zn),Nickel (Ni)
5% pH-Wert
1°C Temperatur Eluat
6% Trockensubstanz

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Atmungsaktivitét (AT4): Gemal DepV vom 15.04.2013 ist dieses Prufverfahren nur anwendbar bei Abféllen, die einen pH-Wert im Bereich von
pH 6,8 bis pH 8,2 aufweisen. Bei Abfallen mit davon abweichenden pH-Werten ist die biologische Abbaubarkeit des Trockenrickstandes der
Originalsubstanz nach Nummer 3.3.2

zu bestimmen.

Beginn der Priifungen: 28.10.2024
Ende der Priifungen: 05.11.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliel3lich auf die gepriiften Gegenstdnde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kdnnen sich auf die Validitét der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig.

AGROLAB Umwelt Frau Janin Lo, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de
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AGROLAB Umwelt GmbH
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Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Hessen Mobil Strafen- und Verkehrsmanagement Kassel

Inge Busch
Knorrstr. 32
34134 Kassel

PRUFBERICHT

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216

Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch

Analysennr. 551035 Mineralisch/Anorganisches Material

Rechnungsnehmer 27026864 Hessen Mobil StraBen und Verkehrsmanagement

Probeneingang 28.10.2024

Probenahme 17.09.2024

Probenehmer Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrbahn)

Kunden-Probenbezeichnung MP ToB, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Feststoff

Analyse in der Gesamtfraktion DIN 19747 : 2009-07

Masse Laborprobe kg 11,0 0,02 DIN 19747 : 2009-07

Trockensubstanz % 92’3 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren

A

Wassergehalt % 7,70 Berechnung

Naphthalin mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Acenaphthylen mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Acenaphthen mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Fluoren mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Phenanthren mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Anthracen mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Fluoranthen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Pyren mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Benzo(a)anthracen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Chrysen mg/kg <0’050 (+) 0’05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Benzo(a)pyren mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Dibenzo(ah)anthracen mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

PAK EPA Summe gem. mg/kg <1,0 #) 1 Berechnung aus Messwerten der

ErsatzbaustoffV Einzelparameter

PAK EPA Summe gem. mg/kg <1,0 ¥ 1 Berechnung aus Messwerten der

BBodSchV 2021 Einzelparameter
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Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551035 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP ToB, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Eluat
Eluatanalyse in der Fraktion <32 DIN 19529 : 2015-12
mm
Fraktion < 32 mm % ° 100 0 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 32 mm % ° 0,0 0 Berechnung
Eluat (DIN 19529) ° DIN 19529 : 2015-12
Tribung nach GF-Filtration NTU 10 0,2 DIN EN ISO 7027 : 2000-04
Temperatur Eluat °C 21,8 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 9,5 2 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 197 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Sulfat (SO4) mg/| <5,0 (+) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Chrom (Cr) ug/l <3 3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) g/l <5 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Vanadium (V) g/l 7 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Acenaphthylen ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthen ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoren ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Phenanthren ug/l <0,024 (NWG) mb) 0,08 DIN 38407-39 : 2011-09
Anthracen ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoranthen ugl/l <0,015 (NWG) mb) 0,05 DIN 38407-39 : 2011-09
Pyren pgl/l <0,015 (NWG) mb) 0,05 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)anthracen pa/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Chrysen pgl/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(b)fluoranthen pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)pyren pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Dibenzo(ah)anthracen pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
PAK 15 Summe gem. pa/l <0,050 #) 0,05 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PAK 15 Summe gem. BBodSchV pg/l <0,050 ¥ 0,05 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht beriicksichtigt.

#5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt. Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe
Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.

mb) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erh6ht werden, da der Methodenblindwert erhéht war.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,
BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlassigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
(Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema® DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.
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AGROLAB Umwelt GmbH J= AGROLAB ™"

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551035 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP ToB, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
8% elektrische Leitfahigkeit
5% pH-Wert
1°C Temperatur Eluat
6% Trockensubstanz
25% Tribung nach GF-Filtration
15% Vanadium (V)

Far die Messung nach DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.

Far die Messung nach DIN EN ISO 10523 : 2012-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt
aufbewahrt.

Far die Messung nach DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels konzentrierter Salpetersaure stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 7027 : 2000-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN 27888 : 1993-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur Messung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN EN 38404-4 : 1976-12 wurde das erstellte Eluat/Perkolat nicht stabilisiert.
Fir die Messung nach DIN 38407-39 : 2011-09 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Far die Eluatherstellung wurde je Ansatz eine Prifprobe entsprechend einer Trockenmasse von 350g +/- 5g mit 700 ml deionisiertem Wasser
versetzt und Uber einen Zeitraum von 24h bei 5 Umdrehungen pro Minute im Uberkopfschiittier eluiert. Bei Bedarf werden mehrere Ansétze
parallel eluiert. Die Fest-/Flissigphasentrennung erfolgte fiir mobilisierbare anorganische Stoffe geman Zentrifugation/Membranfiltration, fur
mobilisierbare organische Stoffe gemafR Zentrifugation/Glasfaserfiltration.

Beginn der Priifungen: 28.10.2024
Ende der Priifungen: 30.10.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlie8lich auf die gepriiften Gegenstdnde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kdnnen sich auf die Validitét der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig.

AGROLAB Umwelt Frau Janin Lo, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de
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Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Hessen Mobil Strafen- und Verkehrsmanagement Kassel

Inge Busch
Knorrstr. 32
34134 Kassel

PRUFBERICHT

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216

Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551036 Mineralisch/Anorganisches Material
Rechnungsnehmer 27026864 Hessen Mobil StraBen und Verkehrsmanagement
Probeneingang 28.10.2024
Probenahme 17.09.2024
Probenehmer Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrbahn)
Kunden-Probenbezeichnung MP Boden, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
Ruckstellprobe Ja
Auffalligkt. Probenanlieferung Keine
Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion DIN 19747 : 2009-07
Masse Laborprobe kg 5,61 0,02 DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % 90,2 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A
Backenbrecher DIN 19747 : 2009-07
Standardabweichung bei Biologische mg O2/g <0,10 0,1 DepV, Anhang 4, Nr. 3.3.1 : 2021-
Aktivitat (AT4) 07
Atmungsaktivitat (AT4) mg O2/g <0,50 0,5 DepV, Anhang %,7Nr- 3.3.1:2021-
Brennwert (Hs) roh kJ/kg <500 ¥ 500 DIN EN 15170 : 2009-05
Brennwert (Hs) wasserfrei kd/kg <500 ¥ 500 DIN EN 15170 : 2009-05
Gluhverlust % 1,6 0,1 DIN EN 15169 : 2007-05
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % <0,10 0,1 DIN EN 15936 : 2012-11
Cyanide ges. mg/kg <0,30 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
Koénigswasseraufschlull DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mq/kq 4,82 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Blei (Pb) mg/kg <5,00 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Cadmium (Cd) mga/kg <0,06 0,06 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Chrom (Cr) mg/kg 32,9 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kupfer (Cu) mq/kq 7,61 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Nickel (Ni) mg/kg 24,7 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,066 0,066 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (T1) mg/kg 0,2 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (Zn) mg/kg 31,8 6 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Extrahierbare lipophile Stoffe % <0,030 0,03 LAGA KW/04 : 2019-09
Naphthalin mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
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Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551036 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Boden, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Acenaphthylen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Phenanthren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Anthracen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoranthen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Pyren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Chrysen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)pyren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,050 0,05 DIN1SO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Dichlormethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
cis-Dichlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
trans-Dichlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlormethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlormethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Benzol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Toluol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Ethylbenzol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
m,p-Xylol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
o-Xylol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Cumol mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Styrol mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
BTX - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (52) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (101) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (138) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
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Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551036 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Boden, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PCB (118) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (153) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (180) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
DOC mg/l <10,0 10 DIN EN 1484 : 2019-04
Gesamtgehalt an gelésten Stoffen mg/l <100 100 DIN EN 15216 : 2008-01
Temperatur Eluat °C 21,9 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 9,1 2 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 54,4 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Fluorid (F) mg/| <0,060 0,06 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Chlorid (ClI) mgl/| 13 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Sulfat (SO4) mg/l <5,0 (+) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Cyanide leicht freisetzbar mg/| <0,0030 0,003 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Phenolindex mg/| <0,010 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Antimon (Sb) mg/l <0,002 0,0015 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Arsen (As) mg/l <0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Barium (Ba) mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) mg/l <0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/l <0,0003 0,0003 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/l <0,001 0,0014 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Molybdan (Mo) mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/l <0,007 0,007 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) mg/| <0,00003 0,00003 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Selen (Se) mg/l <0,003 0,003 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Thallium (TI) mg/l <0,00005 0,00005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) mg/l <0,03 0,03 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kdnnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,
BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlassigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
(Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter
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Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551036 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Boden, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
2mg/kg Arsen (As)
10mgl/l Chlorid (Cl)
35% Chrom (Cr)
8% elektrische Leitfahigkeit
12% GlUhverlust
6mg/kg Kupfer (Cu)
30% Nickel (Ni),Zink (Zn)
5% pH-Wert
1°C Temperatur Eluat
0,25mg/kg Thallium (TI)
6% Trockensubstanz

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Atmungsaktivitat (AT4): Gemal DepV vom 15.04.2013 ist dieses Priifverfahren nur anwendbar bei Abféllen, die einen pH-Wert im Bereich von
pH 6,8 bis pH 8,2 aufweisen. Bei Abfallen mit davon abweichenden pH-Werten ist die biologische Abbaubarkeit des Trockenriickstandes der

Originalsubstanz nach Nummer 3.3.2
zu bestimmen.

Beginn der Priifungen: 28.10.2024
Ende der Priifungen: 05.11.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlie8lich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitat der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere

schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig.

AGROLAB Umwelt Frau Janin Lo, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de
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Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Hessen Mobil Strafen- und Verkehrsmanagement Kassel

Inge Busch
Knorrstr. 32
34134 Kassel

PRUFBERICHT

Auftrag

Analysennr.
Rechnungsnehmer
Probeneingang
Probenahme

05.11.2024
27025216

Datum
Kundennr.

2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch

551037 Mineralisch/Anorganisches Material

27026864 Hessen Mobil StraBen und Verkehrsmanagement
28.10.2024

17.09.2024

Probenehmer Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrbahn)
Kunden-Probenbezeichnung MP Boden, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
Ruckstellprobe Ja
Auffalligkt. Probenanlieferung Keine
Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Masse Laborprobe kg 5,61 0,02 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion <2 mm (Wagung) % 68,5 0 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 2 mm % 31,5 0,1 DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % 92’1 0,1 DIN EN 14346 : 2207-03, Verfahren
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Wassergehalt % 7,90 Berechnung
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % <0,10 0,1 DIN EN 15936 : 2012-11
EOX mg/kg <0,30 0,3 DIN 38414-17 : 2017-01
Kdnigswasseraufschluf’ DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 9,24 1 DIN EN 16171 : 2017-01
Blei (Pb) mg/kg <5,00 5 DIN EN 16171 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/kg <0,06 0,06 DIN EN 16171 :2017-01
Chrom (Cr) mg/kg 36,6 1 DIN EN 16171 : 2017-01
Kupfer (Cu) mg/kg 6,20 2 DIN EN 16171 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/kg 24,7 2 DIN EN 16171 : 2017-01
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,066 0,066 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (TI) mg/kg 0,3 0,1 DIN EN 16171 : 2017-01
Zink (Zn) mg/kg 33,8 6 DIN EN 16171 : 2017-01
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Naphthalin mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthylen mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthen mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoren mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Phenanthren mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Seite 1von 5
AG Kiel Geschéﬁsf@)hrer :gi/g//’/,’
Ugglgg(r)%\?AT-lD No.: B; g?:plt\lle\llm:eml\?;gomy i%m% (( DAKkS
DE 363 687 673 Dr. Torsten Zurmihl U NN Deutsche

), RS

i Akkreditierungsstelle

D-PL-22637-01-00



DOC-27-25125834-DE-P31

*) " gekennzeichnet.

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema® DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "

AGROLAB Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

<
4= A\GROLAB %"°"

Your labs. Your service.

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216

PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551037 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Boden, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Anthracen mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoranthen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Pyren mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Chrysen mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)pyren mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Dibenzo(ah)anthracen mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
PAK EPA Summe gem. mg/kg <1,0 ¥ 1 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PAK EPA Summe gem. mg/kg <1,0 ¥ 1 Berechnung aus Messwerten der
BBodSchV 2021 Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (52) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (101) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (138) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (118) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (153) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (180) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB 7 Summe gem. mg/kg <0,010 # 0,01 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PCB 7 Summe gem. BBodSchV mg/kg <0,010 ¥ 0,01 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter
Eluat
Eluatanalyse in der Fraktion <32 DIN 19529 : 2015-12
mm
Fraktion <32 mm % 100 0 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 32 mm % 0,0 0 Berechnung
Eluat (DIN 19529) DIN 19529 : 2015-12
Tribung nach GF-Filtration NTU 14 0,2 DIN EN ISO 7027 : 2000-04
Temperatur Eluat °C 21,7 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 8,9 2 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 130 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Sulfat (SO4) mg/l <5,0 (+) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Arsen (As) ug/l <1 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) ug/! <1 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) g/l <0,3 0,3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
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Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551037 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Boden, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Chrom (Cr) g/l <3 3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) g/l <5 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) ug/l <7 7 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) g/l <0,030 0,03 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (T1) g/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) g/l <30 30 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
1-Methylnaphthalin ug/l <0,0060 (NWG) mb) 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
2-Methylnaphthalin ug/l <0,0060 (NWG) mb) 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
Naphthalin ugl/l 0,021 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthylen ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthen ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoren ugl/l <0,0060 (NWG) mb) 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
Phenanthren pa/l 0,025 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Anthracen ua/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoranthen pa/l 0,049 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Pyren pg/l 0,032 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)anthracen pa/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Chrysen pgl/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(b)fluoranthen pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)pyren pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Dibenzo(ah)anthracen pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
PAK 15 Summe gem. Mg/l 0,13 #) 0,05 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PAK 15 Summe gem. BBodSchV pg/l 0,11 » 0,05 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter
Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem. ug/l 0,021 #) 0,01 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem. pg/l 0,021 » 0,01 Berechnung aus Messwerten der
BBodSchV 2021 Einzelparameter
PCB (28) pg/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (52) pg/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (101) ug/l <0,00060 (NWG) mb) 0,002 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (118) ug/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (138) ug/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (153) ugl/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (180) ug/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB 7 Summe gem. pg/l <0,0030 #9 0,003 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PCB 7 Summe gem. BBodSchV Mg/l <0,0030 ¥ 0,003 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

#5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt. Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe
Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.

mb) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erh6ht werden, da der Methodenblindwert erh6ht war.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
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Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551037 Mineralisch/Anorganisches Material

Kunden-Probenbezeichnung MP Boden, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400

Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,
BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlassigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
(Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter

2mg/kg Arsen (As)

35% Chrom (Cr)

8% elektrische Leitfahigkeit
20% Fluoranthen,Pyren,Phenanthren,Naphthalin
6mg/kg Kupfer (Cu)

30% Nickel (Ni),Zink (Zn)

5% pH-Wert

1°C Temperatur Eluat
0,25mg/kg Thallium (TI)

6% Trockensubstanz

25% Tribung nach GF-Filtration

Fir die Messung nach DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhit
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 10523 : 2012-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhit
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 12846 : 2012-08 wurde das erstelle Eluat/Perkolat mittels 30%iger Salzsaure stabilisiert.
Fir die Messung nach DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels konzentrierter Salpetersdure stabilisiert.

Far die Messung nach DIN EN ISO 7027 : 2000-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.

Far die Messung nach DIN EN 27888 : 1993-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur Messung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.

Far die Messung nach DIN EN 38404-4 : 1976-12 wurde das erstellte Eluat/Perkolat nicht stabilisiert.

Far die Messung nach DIN 38407-37 : 2013-11 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN 38407-39 : 2011-09 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Fir die Eluatherstellung wurde je Ansatz eine Prifprobe entsprechend einer Trockenmasse von 350g +/- 5g mit 700 ml deionisiertem Wasser
versetzt und Uber einen Zeitraum von 24h bei 5 Umdrehungen pro Minute im Uberkopfschiittier eluiert. Bei Bedarf werden mehrere Ansétze
parallel eluiert. Die Fest-/Flussigphasentrennung erfolgte fiir mobilisierbare anorganische Stoffe geman Zentrifugation/Membranfiltration, fur
mobilisierbare organische Stoffe gemafR Zentrifugation/Glasfaserfiltration.

Beginn der Priifungen: 28.10.2024
Ende der Priifungen: 01.11.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliel3lich auf die gepriiften Gegenstdnde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitét der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.
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Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551037 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Boden, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400
AGROLAB Umwelt Frau Janin Lo, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de
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Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Hessen Mobil Strafen- und Verkehrsmanagement Kassel

Inge Busch
Knorrstr. 32
34134 Kassel

PRUFBERICHT

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216

Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551038 Mineralisch/Anorganisches Material
Rechnungsnehmer 27026864 Hessen Mobil StraBen und Verkehrsmanagement
Probeneingang 28.10.2024
Probenahme 22.10.2024
Probenehmer Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrbahn)
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial links, ab Str.-km 0,400
Rickstellprobe Ja
Auffalligkt. Probenanlieferung Keine
Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion DIN 19747 : 2009-07
Masse Laborprobe kg 7,81 0,02 DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % 86,9 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A
Backenbrecher DIN 19747 : 2009-07
Standardabweichung bei Biologische mg O2/g <0,10 0,1 DepV, Anhang 4, Nr. 3.3.1 : 2021-
Aktivitat (AT4) 07
Atmungsaktivitat (AT4) mg O2/g <0,50 0,5 DepV, Anhang %,7Nr- 3.3.1:2021-
Brennwert (Hs) roh kJ/kg <500 ¥ 500 DIN EN 15170 : 2009-05
Brennwert (Hs) wasserfrei kd/kg <500 ¥ 500 DIN EN 15170 : 2009-05
Gluhverlust % 4,5 0,1 DIN EN 15169 : 2007-05
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 1,77 0,1 DIN EN 15936 : 2012-11
Cyanide ges. mg/kg 0,59 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
Koénigswasseraufschlull DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mq/kq 6,60 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Blei (Pb) mg/kg 46,6 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Cadmium (Cd) mg/kg 0,50 0,06 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Chrom (Cr) mg/kg 80,2 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kupfer (Cu) mq/kq 56’5 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Nickel (Ni) mg/kg 53,3 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,066 0,066 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (T1) mg/kg 0,1 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (Zn) mg/kg 139 6 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg 280 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Extrahierbare lipophile Stoffe % 0,27 0,03 LAGA KW/04 : 2019-09
Naphthalin mg/kg <0,25 ™ 0,25 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
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Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551038 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial links, ab Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Acenaphthylen mg/kg <0,25 ™ 0,25 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthen mg/kg <0,25 ™ 0,25 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoren mg/kg <0,25 ™ 0,25 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Phenanthren mg/kg <0,25 m 0,25 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Anthracen mg/kg <0,25 ™ 0,25 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoranthen mg/kg <0,25 ™ 0,25 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Pyren mg/kg <0,25 ™ 0,25 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,25 m 0,25 DIN I1SO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Chrysen mg/kg <0,25 m 0,25 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,30 0,05 DIN I1SO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,25 ™ 0,25 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)pyren mg/kg 0,26 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,25 m 0,25 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,63 0,05 DIN1SO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,52 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 1,71 ® Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Dichlormethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
cis-Dichlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
trans-Dichlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlormethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlormethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Benzol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Toluol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Ethylbenzol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
m,p-Xylol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
o-Xylol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Cumol mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Styrol mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
BTX - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (52) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (101) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (138) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
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Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
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Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551038 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial links, ab Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PCB (118) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (153) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (180) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
DOC mg/| <10,0 10 DIN EN 1484 : 2019-04
Gesamtgehalt an gelésten Stoffen mg/l <100 100 DIN EN 15216 : 2008-01
Temperatur Eluat °C 22,0 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 9,2 2 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 38,5 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Fluorid (F) mg/| <0,060 0,06 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Chlorid (Cl) mg/l <1,0 (NWG) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Sulfat (SO4) mg/| <1,0 (NWG) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Cyanide leicht freisetzbar mg/| <0,0030 0,003 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Phenolindex mg/| <0,010 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Antimon (Sb) mg/l <0,002 0,0015 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Arsen (As) mg/l <0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Barium (Ba) mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) mg/l <0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/l <0,0003 0,0003 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/l <0,001 0,0014 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Molybdan (Mo) mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/l <0,007 0,007 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) mg/| <0,00003 0,00003 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Selen (Se) mg/l <0,003 0,003 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Thallium (TI) mg/l <0,00005 0,00005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) mg/l <0,03 0,03 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.
m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanziiberlagerungen eine Quantifizierung erschweren.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,
BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlassigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
(Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.
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Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551038 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial links, ab Str.-km 0,400
Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter
2mg/kg Arsen (As)
0,15mg/kg Benzo(a)pyren,Benzo(b)fluoranthen
30% Benzo(ghi)perylen,Zink (Zn),Nickel (Ni),Kupfer (Cu),Indeno(1,2,3-cd)pyren
15mg/kg Blei (Pb)
0,18mg/kg Cadmium (Cd)
35% Chrom (Cr)
1,2mg/kg Cyanide ges.
8% elektrische Leitfahigkeit
0,15% Extrahierbare lipophile Stoffe
12% Gluhverlust
25% Kohlenstoff(C) organisch (TOC)
130mg/kg Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)
5% pH-Wert
1°C Temperatur Eluat
0,25mg/kg Thallium (TI)
6% Trockensubstanz

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Atmungsaktivitét (AT4): Gemal DepV vom 15.04.2013 ist dieses Prufverfahren nur anwendbar bei Abféllen, die einen pH-Wert im Bereich von
pH 6,8 bis pH 8,2 aufweisen. Bei Abfallen mit davon abweichenden pH-Werten ist die biologische Abbaubarkeit des Trockenriickstandes der
Originalsubstanz nach Nummer 3.3.2

zu bestimmen.

Beginn der Priifungen: 28.10.2024
Ende der Priifungen: 05.11.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliel3lich auf die gepriiften Gegenstdnde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitat der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig.

AGROLAB Umwelt Frau Janin Lo, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de
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AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Hessen Mobil Strafen- und Verkehrsmanagement Kassel

Inge Busch
Knorrstr. 32
34134 Kassel

PRUFBERICHT

Auftrag

Analysennr.
Rechnungsnehmer
Probeneingang
Probenahme

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216

2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch

551039 Mineralisch/Anorganisches Material

27026864 Hessen Mobil StraBen und Verkehrsmanagement
28.10.2024

22.10.2024

Probenehmer Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrbahn)
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial links, ab Str.-km 0,400
Ruckstellprobe Ja
Auffalligkt. Probenanlieferung Keine
Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Masse Laborprobe kg 7,82 0,02 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion <2 mm (Wagung) % 70,9 0 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 2 mm % 291 0,1 DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % 88’9 0,1 DIN EN 14346 : 2207-03, Verfahren
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Wassergehalt % 11,1 Berechnung
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 2,38 0,1 DIN EN 15936 : 2012-11
EOX mg/kg <0,30 0,3 DIN 38414-17 : 2017-01
Kdnigswasseraufschluf’ DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 6,48 1 DIN EN 16171 : 2017-01
Blei (Pb) mg/kg 67,1 5 DIN EN 16171 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/kg 0,47 0,06 DIN EN 16171 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/kg 66,2 1 DIN EN 16171 : 2017-01
Kupfer (Cu) mg/kg 78,1 2 DIN EN 16171 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/kg 42,0 2 DIN EN 16171 : 2017-01
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,066 0,066 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (TI) mg/kg 0,2 0,1 DIN EN 16171 : 2017-01
Zink (Zn) mg/kg 253 6 DIN EN 16171 : 2017-01
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg 280 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Naphthalin mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthylen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthen mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoren mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Phenanthren mg/kg 0,078 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
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05.11.2024
27025216

Datum
Kundennr.

PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551039 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial links, ab Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Anthracen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoranthen mg/kg 0,22 0,05 DINISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Pyren mg/kg 0,15 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,12 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Chrysen mg/kg 0,18 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,38 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,23 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)pyren mg/kg 0,26 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Dibenzo(ah)anthracen mg/kg 0,12 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,82 0,05 DINISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,69 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
PAK EPA Summe gem. mg/kg 3,3%) 1 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PAK EPA Summe gem. mg/kg 3,2 ¥ 1 Berechnung aus Messwerten der
BBodSchV 2021 Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (52) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (101) mg/kg <0,0050 (+) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (138) mg/kg 0,0061 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (118) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (153) mg/kg <0,0050 (+) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (180) mg/kg <0,0050 (+) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB 7 Summe gem. mg/kg 0,014 #9 0,01 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PCB 7 Summe gem. BBodSchV mg/kg <0,010 ¥ 0,01 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter
Eluat
Eluatanalyse in der Fraktion <32 DIN 19529 : 2015-12
mm
Fraktion < 32 mm % 100 0 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 32 mm % 0,0 0 Berechnung
Eluat (DIN 19529) DIN 19529 : 2015-12
Tribung nach GF-Filtration NTU 28 0,2 DIN EN ISO 7027 : 2000-04
Temperatur Eluat °C 21,7 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 8,6 2 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 39,4 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Sulfat (SO4) mgl/l <1,0 (NWG) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Arsen (As) ug/l <1 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) ug/l <1 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) ug/l <0,3 0,3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
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Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551039 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial links, ab Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Chrom (Cr) g/l <3 3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) g/l <5 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) ug/l <7 7 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) g/l <0,030 0,03 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (T1) g/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) g/l <30 30 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
1-Methylnaphthalin ug/l <0,0060 (NWG) mb) 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
2-Methylnaphthalin ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Naphthalin ugl/l <0,012 (NWG) mb) 0,04 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthylen ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthen ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoren ugl/l <0,0060 (NWG) mb) 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
Phenanthren ug/l <0,0090 (NWG) mb) 0,03 DIN 38407-39 : 2011-09
Anthracen ua/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoranthen ug/l <0,0090 (NWG) mb) 0,03 DIN 38407-39 : 2011-09
Pyren pa/l <0,0060 (NWG) mb) 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)anthracen pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Chrysen pgl/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(b)fluoranthen pa/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen pa/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)pyren pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Dibenzo(ah)anthracen pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen pa/l 0,023 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren pa/l 0,017 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
PAK 15 Summe gem. Mg/l 0,065 #) 0,05 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PAK 15 Summe gem. BBodSchV pg/l <0,050 ¥ 0,05 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter
Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem. ug/l <0,010 # 0,01 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem. pg/l <0,010 ¥ 0,01 Berechnung aus Messwerten der
BBodSchV 2021 Einzelparameter
PCB (28) pa/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (52) pa/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (101) ug/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (118) ug/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (138) ug/l <0,0010 (+) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (153) ugl/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (180) ug/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB 7 Summe gem. pg/l <0,0030 #9 0,003 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PCB 7 Summe gem. BBodSchV Mg/l <0,0030 ¥ 0,003 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

#5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt. Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe
Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.

mb) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erh6ht werden, da der Methodenblindwert erh6ht war.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
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Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551039 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial links, ab Str.-km 0,400

Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,
BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlassigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
(Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter

2mg/kg Arsen (As)

20% Benzo(a)anthracen,Pyren,Phenanthren,PCB (138),Indeno(1,2,3-
cd)pyren[ug/l],Benzo(ghi)perylen[mg/kg],Benzo(ghi)perylen[ug/l],Benzo(b)
fluoranthen

25% Benzo(a)pyren,Triibung nach GF-Filtration,Kohlenstoff(C) organisch

(TOC),Indeno(1,2,3-
cd)pyren[mg/kg],Fluoranthen,Dibenzo(ah)anthracen,Chrysen,Benzo(k)fluo

ranthen
30% Blei (Pb),Zink (Zn),Nickel (Ni),Kupfer (Cu)
0,18mg/kg Cadmium (Cd)
35% Chrom (Cr)
8% elektrische Leitfahigkeit
130mg/kg Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)
5% pH-Wert
1°C Temperatur Eluat
0,25mg/kg Thallium (TI)
6% Trockensubstanz

Far die Messung nach DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.

Far die Messung nach DIN EN ISO 10523 : 2012-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 12846 : 2012-08 wurde das erstelle Eluat/Perkolat mittels 30%iger Salzsdure stabilisiert.
Fir die Messung nach DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels konzentrierter Salpetersdure stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 7027 : 2000-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN 27888 : 1993-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur Messung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN 38404-4 : 1976-12 wurde das erstellte Eluat/Perkolat nicht stabilisiert.

Far die Messung nach DIN 38407-37 : 2013-11 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.
Far die Messung nach DIN 38407-39 : 2011-09 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt aufbewahrt.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Fir die Eluatherstellung wurde je Ansatz eine Prifprobe entsprechend einer Trockenmasse von 350g +/- 5g mit 700 ml deionisiertem Wasser
versetzt und Uiber einen Zeitraum von 24h bei 5 Umdrehungen pro Minute im Uberkopfschiittier eluiert. Bei Bedarf werden mehrere Ansétze
parallel eluiert. Die Fest-/Flussigphasentrennung erfolgte fir mobilisierbare anorganische Stoffe gemafR Zentrifugation/Membranfiltration, fur
mobilisierbare organische Stoffe gemaR Zentrifugation/Glasfaserfiltration.
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Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551039 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial links, ab Str.-km 0,400

Beginn der Priifungen: 28.10.2024
Ende der Priifungen: 31.10.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliel3lich auf die gepriiften Gegenstdnde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitét der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.

AGROLAB Umwelt Frau Janin Lo, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de
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AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Hessen Mobil Strafen- und Verkehrsmanagement Kassel

Inge Busch
Knorrstr. 32
34134 Kassel

PRUFBERICHT

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216

Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551040 Mineralisch/Anorganisches Material
Rechnungsnehmer 27026864 Hessen Mobil StraBen und Verkehrsmanagement
Probeneingang 28.10.2024
Probenahme 22.10.2024
Probenehmer Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrbahn)
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial rechts, ab Str.-km 0,400
Ruckstellprobe Ja
Auffalligkt. Probenanlieferung Keine
Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion DIN 19747 : 2009-07
Masse Laborprobe kg 8,25 0,02 DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % 95,1 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A
Backenbrecher DIN 19747 : 2009-07
Standardabweichung bei Biologische mg O2/g <0,10 0,1 DepV, Anhang 4, Nr. 3.3.1 : 2021-
Aktivitat (AT4) 07
Atmungsaktivitat (AT4) mg O2/g <0,50 0,5 DepV, Anhang %,7Nr- 3.3.1:2021-
Brennwert (Hs) roh kJ/kg <500 ¥ 500 DIN EN 15170 : 2009-05
Brennwert (Hs) wasserfrei kd/kg <500 ¥ 500 DIN EN 15170 : 2009-05
Gluhverlust % 2,6 0,1 DIN EN 15169 : 2007-05
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,33 0,1 DIN EN 15936 : 2012-11
Cyanide ges. mg/kg <0,30 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
Koénigswasseraufschlull DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mq/kq 4,79 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Blei (Pb) mg/kg 13,2 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Cadmium (Cd) mag/kg 0,19 0,06 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Chrom (Cr) mg/kg 163 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kupfer (Cu) mq/kq 41’0 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Nickel (Ni) mg/kg 145 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,066 0,066 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (T1) mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (Zn) mg/kg 91,2 6 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Extrahierbare lipophile Stoffe % <0,030 0,03 LAGA KW/04 : 2019-09
Naphthalin mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
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Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551040 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial rechts, ab Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Acenaphthylen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Phenanthren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Anthracen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoranthen mg/kg 0,059 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Pyren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Chrysen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)pyren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,071 0,05 DIN1SO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,059 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 0,189 ¥ Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Dichlormethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
cis-Dichlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
trans-Dichlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlormethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlormethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Benzol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Toluol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Ethylbenzol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
m,p-Xylol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
o-Xylol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Cumol mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Styrol mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
BTX - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (52) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (101) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (138) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
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Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551040 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial rechts, ab Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PCB (118) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (153) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (180) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
DOC mg/l <10,0 10 DIN EN 1484 : 2019-04
Gesamtgehalt an gelésten Stoffen mg/l <100 100 DIN EN 15216 : 2008-01
Temperatur Eluat °C 22,0 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 9,6 2 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 20,4 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Fluorid (F) mg/| <0,060 0,06 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Chlorid (Cl) mg/l <1,0 (NWG) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Sulfat (SO4) mg/| <1,0 (NWG) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Cyanide leicht freisetzbar mg/| <0,0030 0,003 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Phenolindex mg/| <0,010 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Antimon (Sb) mg/l <0,002 0,0015 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Arsen (As) mg/l <0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Barium (Ba) mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) mg/l <0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/l <0,0003 0,0003 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/l <0,001 0,0014 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Molybdan (Mo) mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/l <0,007 0,007 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) mg/| <0,00003 0,00003 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Selen (Se) mg/l <0,003 0,003 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Thallium (TI) mg/l <0,00005 0,00005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) mg/l <0,03 0,03 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kdnnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,
BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlassigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
(Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter
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Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551040 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial rechts, ab Str.-km 0,400
2mg/kg Arsen (As)
0,15mg/kg Benzo(ghi)perylen,Indeno(1,2,3-cd)pyren,Fluoranthen
15mg/kg Blei (Pb)
0,18mg/kg Cadmium (Cd)
35% Chrom (Cr)
8% elektrische Leitfahigkeit
12% Gluhverlust
0,25% Kohlenstoff(C) organisch (TOC)
30% Kupfer (Cu),Zink (Zn),Nickel (Ni)
5% pH-Wert
1°C Temperatur Eluat
6% Trockensubstanz

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Atmungsaktivitat (AT4): GemaR DepV vom 15.04.2013 ist dieses Priifverfahren nur anwendbar bei Abféllen, die einen pH-Wert im Bereich von
pH 6,8 bis pH 8,2 aufweisen. Bei Abfallen mit davon abweichenden pH-Werten ist die biologische Abbaubarkeit des Trockenriickstandes der
Originalsubstanz nach Nummer 3.3.2

zu bestimmen.

Beginn der Priifungen: 28.10.2024
Ende der Priifungen: 05.11.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliel3lich auf die gepriiften Gegenstdnde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitét der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.

AGROLAB Umwelt Frau Janin Lo, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de
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Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Hessen Mobil Strafen- und Verkehrsmanagement Kassel

Inge Busch
Knorrstr. 32
34134 Kassel

PRUFBERICHT

Auftrag

Analysennr.
Rechnungsnehmer
Probeneingang
Probenahme

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216

2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch

551041 Mineralisch/Anorganisches Material

27026864 Hessen Mobil StraBen und Verkehrsmanagement
28.10.2024

22.10.2024

Probenehmer Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrbahn)
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial rechts, ab Str.-km 0,400
Ruckstellprobe Ja
Auffalligkt. Probenanlieferung Keine
Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Masse Laborprobe kg 8,25 0,02 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion <2 mm (Wagung) % 53,2 0 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 2 mm % 46,8 0,1 DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % 86’8 0,1 DIN EN 14346 : 2207-03, Verfahren
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Wassergehalt % 13,2 Berechnung
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 1,29 0,1 DIN EN 15936 : 2012-11
EOX mg/kg <0,30 0,3 DIN 38414-17 : 2017-01
Kdnigswasseraufschluf’ DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 5,92 1 DIN EN 16171 : 2017-01
Blei (Pb) mg/kg 75,1 5 DIN EN 16171 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/kg 0,67 0,06 DIN EN 16171 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/kg 63,7 1 DIN EN 16171 : 2017-01
Kupfer (Cu) mg/kg 38,1 2 DIN EN 16171 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/kg 48,1 2 DIN EN 16171 : 2017-01
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,066 0,066 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (TI) mg/kg 0,1 0,1 DIN EN 16171 : 2017-01
Zink (Zn) mg/kg 133 6 DIN EN 16171 : 2017-01
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg 110 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Naphthalin mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthylen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthen mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoren mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Phenanthren mg/kg 0,13 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
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Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216

PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551041 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial rechts, ab Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Anthracen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoranthen mg/kg 0,57 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Pyren mg/kg 0,36 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,25 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Chrysen mg/kg 0,32 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,46 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,27 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)pyren mg/kg 0,33 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Dibenzo(ah)anthracen mg/kg 0,12 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,72 0,05 DINISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,58 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
PAK EPA Summe gem. mg/kg 4,2 #5) 1 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PAK EPA Summe gem. mg/kg 41 ¥ 1 Berechnung aus Messwerten der
BBodSchV 2021 Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (52) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (101) mg/kg <0,0050 (+) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (138) mg/kg 0,0053 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (118) mg/kg <0,0020 (NWG) ™) 0,01 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (153) mg/kg <0,0050 (+) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (180) mg/kg <0,0050 (+) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB 7 Summe gem. mg/kg 0,013 #9 0,01 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PCB 7 Summe gem. BBodSchV mg/kg <0,010 ¥ 0,01 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter
Eluat
Eluatanalyse in der Fraktion <32 DIN 19529 : 2015-12
mm
Fraktion < 32 mm % 100 0 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 32 mm % 0,0 0 Berechnung
Eluat (DIN 19529) DIN 19529 : 2015-12
Tribung nach GF-Filtration NTU 63 0,2 DIN EN ISO 7027 : 2000-04
Temperatur Eluat °C 21,8 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 8,7 2 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 44,8 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Sulfat (SO4) mgl/l <1,0 (NWG) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Arsen (As) ug/l <1 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) ug/l 1 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) ug/l <0,3 0,3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
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Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551041 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial rechts, ab Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Chrom (Cr) g/l <3 3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) g/l 5 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) ug/l <7 7 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) g/l <0,030 0,03 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (T1) g/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) g/l <30 30 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
1-Methylnaphthalin ug/l <0,0060 (NWG) mb) 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
2-Methylnaphthalin ug/l <0,0060 (NWG) mb) 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
Naphthalin ugl/l <0,018 (NWG) mb) 0,06 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthylen ug/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthen ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoren ugl/l <0,0060 (NWG) mb) 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
Phenanthren pgl/l <0,012 (NWG) mb) 0,04 DIN 38407-39 : 2011-09
Anthracen ua/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoranthen ug/l <0,0090 (NWG) mb) 0,03 DIN 38407-39 : 2011-09
Pyren pa/l <0,0060 (NWG) mb) 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)anthracen pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Chrysen pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(b)fluoranthen pa/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen pa/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)pyren pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Dibenzo(ah)anthracen pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen pa/l 0,022 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren pa/l 0,012 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
PAK 15 Summe gem. Mg/l <0,050 #9 0,05 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PAK 15 Summe gem. BBodSchV pg/l <0,050 ¥ 0,05 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter
Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem. ug/l <0,010 # 0,01 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem. pg/l <0,010 ¥ 0,01 Berechnung aus Messwerten der
BBodSchV 2021 Einzelparameter
PCB (28) pa/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (52) pa/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (101) ug/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (118) ug/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (138) ug/l <0,0010 (+) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (153) ugl/l <0,00060 (NWG) mo) 0,002 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (180) ug/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB 7 Summe gem. pg/l <0,0030 #9 0,003 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PCB 7 Summe gem. BBodSchV Mg/l <0,0030 ¥ 0,003 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

#5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt. Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe
Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.

mo) Die Messunsicherheit dieses Parameters ist aufgrund von Interferenz(en) erh6ht.

mb) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erh6ht werden, da der Methodenblindwert erhéht war.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.
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Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551041 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial rechts, ab Str.-km 0,400

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,
BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlassigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
(Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter

2mg/kg Arsen (As)

20% Benzo(a)anthracen,Pyren,Phenanthren,PCB (138),Indeno(1,2,3-
cd)pyren[ug/l],Benzo(ghi)perylen[mg/kg],Benzo(ghi)perylen[ug/l],Benzo(b)
fluoranthen

25% Benzo(a)pyren,Triibung nach GF-Filtration,Kohlenstoff(C) organisch

(TOC),Indeno(1,2,3-
cd)pyren[mg/kg],Fluoranthen,Dibenzo(ah)anthracen,Chrysen,Benzo(k)fluo

ranthen
0,15ug/l Blei (Pb)[ug/l]
30% Blei (Pb)[mg/kg],Zink (Zn),Nickel (Ni),Kupfer (Cu)[mg/kg],Cadmium (Cd)
35% Chrom (Cr)
8% elektrische Leitfahigkeit
130mg/kg Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC)
15% Kupfer (Cu)[ug/l]
5% pH-Wert
1°C Temperatur Eluat
0,25mg/kg Thallium (TI)
6% Trockensubstanz

Fir die Messung nach DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhit
aufbewahrt.

Far die Messung nach DIN EN ISO 10523 : 2012-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 12846 : 2012-08 wurde das erstelle Eluat/Perkolat mittels 30%iger Salzsaure stabilisiert.
Far die Messung nach DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels konzentrierter Salpetersaure stabilisiert.

Far die Messung nach DIN EN ISO 7027 : 2000-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.

Far die Messung nach DIN EN 27888 : 1993-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur Messung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN 38404-4 : 1976-12 wurde das erstellte Eluat/Perkolat nicht stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN 38407-37 : 2013-11 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.
Fir die Messung nach DIN 38407-39 : 2011-09 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.
Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Fir die Eluatherstellung wurde je Ansatz eine Priifprobe entsprechend einer Trockenmasse von 350g +/- 5g mit 700 ml deionisiertem Wasser
versetzt und Uber einen Zeitraum von 24h bei 5 Umdrehungen pro Minute im Uberkopfschittler eluiert. Bei Bedarf werden mehrere Anséatze

parallel eluiert. Die Fest-/Flussigphasentrennung erfolgte fiir mobilisierbare anorganische Stoffe geman Zentrifugation/Membranfiltration, fur
mobilisierbare organische Stoffe gemafR Zentrifugation/Glasfaserfiltration.
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Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551041 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Bankettmaterial rechts, ab Str.-km 0,400

Beginn der Priifungen: 28.10.2024
Ende der Priifungen: 30.10.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliel3lich auf die gepriiften Gegenstdnde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitét der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.

AGROLAB Umwelt Frau Janin Lo, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de
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Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Hessen Mobil Strafen- und Verkehrsmanagement Kassel

Inge Busch
Knorrstr. 32
34134 Kassel

PRUFBERICHT

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216

Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551042 Mineralisch/Anorganisches Material
Rechnungsnehmer 27026864 Hessen Mobil StraBen und Verkehrsmanagement
Probeneingang 28.10.2024
Probenahme 22.10.2024
Probenehmer Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrbahn)
Kunden-Probenbezeichnung MP ToB, ab Str.-km 0,400
Rickstellprobe Ja
Auffalligkt. Probenanlieferung Keine
Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion DIN 19747 : 2009-07
Masse Laborprobe kg 10,7 0,02 DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % 96,7 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A
Backenbrecher DIN 19747 : 2009-07
Standardabweichung bei Biologische mg O2/g <0,10 0,1 DepV, Anhang 4, Nr. 3.3.1 : 2021-
Aktivitat (AT4) 07
Atmungsaktivitat (AT4) mg O2/g <0,50 0,5 DepV, Anhang %,7Nr- 3.3.1:2021-
Brennwert (Hs) roh kJ/kg <500 ¥ 500 DIN EN 15170 : 2009-05
Brennwert (Hs) wasserfrei kd/kg <500 ¥ 500 DIN EN 15170 : 2009-05
Gluhverlust % 2,2 0,1 DIN EN 15169 : 2007-05
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,26 0,1 DIN EN 15936 : 2012-11
Cyanide ges. mg/kg <0,30 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
Koénigswasseraufschlull DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mq/kq 1,89 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Blei (Pb) mg/kg <5,00 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Cadmium (Cd) mg/kg <0,06 0,06 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Chrom (Cr) mg/kg 126 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kupfer (Cu) mq/kq 45’9 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Nickel (Ni) mg/kg 141 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,066 0,066 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (T1) mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (Zn) mg/kg 86,6 6 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Extrahierbare lipophile Stoffe % <0,030 0,03 LAGA KW/04 : 2019-09
Naphthalin mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
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Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551042 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP ToB, ab Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Acenaphthylen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Phenanthren mg/kg 0,22 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Anthracen mg/kg 0,072 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoranthen mg/kg 0,99 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Pyren mg/kg 0,68 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,44 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Chrysen mg/kg 0,39 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,44 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,23 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)pyren mg/kg 0,39 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Dibenz(ah)anthracen mg/kg 0,074 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,31 0,05 DIN1SO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,31 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 4,55 ¥ Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Dichlormethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
cis-Dichlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
trans-Dichlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlormethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlormethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Benzol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Toluol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Ethylbenzol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
m,p-Xylol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
o-Xylol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Cumol mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Styrol mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
BTX - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (52) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (101) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (138) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
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Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551042 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP ToB, ab Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PCB (118) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (153) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (180) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
DOC mg/l <10,0 10 DIN EN 1484 : 2019-04
Gesamtgehalt an gelésten Stoffen mg/l <100 100 DIN EN 15216 : 2008-01
Temperatur Eluat °C 21,8 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 9,1 2 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 39,8 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Fluorid (F) mg/l 0,069 0,06 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Chlorid (Cl) mg/| <5,0 (+) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Sulfat (SO4) mg/| <1,0 (NWG) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Cyanide leicht freisetzbar mg/| <0,0030 0,003 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Phenolindex mg/| <0,010 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Antimon (Sb) mg/l <0,002 0,0015 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Arsen (As) mg/l <0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Barium (Ba) mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) mg/l <0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/l <0,0003 0,0003 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/l <0,001 0,0014 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Molybdan (Mo) mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/l <0,007 0,007 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) mg/| <0,00003 0,00003 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Selen (Se) mg/l <0,003 0,003 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Thallium (TI) mg/l <0,00005 0,00005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) mg/l <0,03 0,03 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,
BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlassigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
(Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.
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Datum 05.11.2024
) Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551042 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP ToB, ab Str.-km 0,400
Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter
0,15mg/kg Anthracen,Phenanthren,Indeno(1,2,3-

cd)pyren,Dibenz(ah)anthracen,Chrysen,Benzo(k)fluoranthen,Benzo(ghi)p
erylen,Benzo(b)fluoranthen,Benzo(a)pyren,Benzo(a)anthracen

2mg/kg Arsen (As)

35% Chrom (Cr)

8% elektrische Leitfahigkeit

30% Fluoranthen,Zink (Zn),Pyren,Nickel (Ni),Kupfer (Cu)
12% Gluhverlust

0,25% Kohlenstoff(C) organisch (TOC)

5% pH-Wert

1°C Temperatur Eluat

6% Trockensubstanz

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Atmungsaktivitat (AT4): GemaR DepV vom 15.04.2013 ist dieses Priifverfahren nur anwendbar bei Abféllen, die einen pH-Wert im Bereich von
pH 6,8 bis pH 8,2 aufweisen. Bei Abfallen mit davon abweichenden pH-Werten ist die biologische Abbaubarkeit des Trockenriickstandes der
Originalsubstanz nach Nummer 3.3.2

zu bestimmen.

Beginn der Priifungen: 28.10.2024
Ende der Priifungen: 05.11.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliel3lich auf die gepriiften Gegenstdnde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitét der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.

AGROLAB Umwelt Frau Janin Lo, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de
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Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Hessen Mobil Strafen- und Verkehrsmanagement Kassel

Inge Busch
Knorrstr. 32
34134 Kassel

PRUFBERICHT

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216

Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch

Analysennr. 551043 Mineralisch/Anorganisches Material

Rechnungsnehmer 27026864 Hessen Mobil StraBen und Verkehrsmanagement

Probeneingang 28.10.2024

Probenahme 22.10.2024

Probenehmer Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrbahn)

Kunden-Probenbezeichnung MP ToB, ab Str.-km 0,400

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Feststoff

Analyse in der Gesamtfraktion DIN 19747 : 2009-07

Masse Laborprobe kg 10,7 0,02 DIN 19747 : 2009-07

Trockensubstanz % 94,5 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren

A

Wassergehalt % 5,50 Berechnung

Naphthalin mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Acenaphthylen mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DINISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Acenaphthen mg/kg 0,054 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Fluoren mg/kg 0,068 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Phenanthren mg/kg 0,41 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Anthracen mg/kg 0,10 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Fluoranthen mg/kg 1,0 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Pyren mg/kg 0,70 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Benzo(a)anthracen mg/kg 0,56 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Chrysen mg/kg 0,51 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,57 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,31 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Benzo(a)pyren mg/kg 0,54 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Dibenzo(ah)anthracen mg/kg 0,084 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Benzo(ghi)perylen mg/kg 0,37 0,05 DINISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,34 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)

PAK EPA Summe gem. mg/kg 5,6 #9 1 Berechnung aus Messwerten der

ErsatzbaustoffV Einzelparameter

PAK EPA Summe gem. mg/kg 5,6 % 1 Berechnung aus Messwerten der

BBodSchV 2021 Einzelparameter
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Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551043 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP ToB, ab Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Eluat
Eluatanalyse in der Fraktion <32 DIN 19529 : 2015-12
mm
Fraktion < 32 mm % ° 100 0 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 32 mm % ° 0,0 0 Berechnung
Eluat (DIN 19529) ° DIN 19529 : 2015-12
Tribung nach GF-Filtration NTU 19 0,2 DIN EN ISO 7027 : 2000-04
Temperatur Eluat °C 21,9 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 9,2 2 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 167 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Sulfat (SO4) mg/| <5,0 (+) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Chrom (Cr) ug/l <3 3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) g/l <5 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Vanadium (V) g/l 8 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Acenaphthylen ug/l 0,027 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthen ug/l 2,7 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoren ug/l 0,19 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Phenanthren ug/l 0,048 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Anthracen ug/l 0,18 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoranthen ua/l 3,9 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Pyren pgl/l 3,0 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)anthracen pa/l 0,27 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Chrysen pgl/l 0,25 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(b)fluoranthen pa/l 0,10 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen pa/l 0,037 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)pyren pa/l 0,067 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Dibenzo(ah)anthracen pa/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen pa/l 0,15 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren pa/l 0,029 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
PAK 15 Summe gem. pg/l 11 #9) 0,05 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PAK 15 Summe gem. BBodSchV pg/l 11 % 0,05 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht beriicksichtigt.
#5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt. Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe
Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,
BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlassigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
(Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter
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Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551043 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP ToB, ab Str.-km 0,400
20% Acenaphthen[ug/l],Pyren[mg/kg],Pyren[ug/l],Phenanthren[mg/kg],Phenant

hren[ug/l],Indeno(1,2,3-
cd)pyren[ug/l],Fluoren[mg/kg],Fluoren[ug/I],Fluoranthen[ug/l],Chrysen[ug/l
],Benzo(k)fluoranthen[ug/l],Benzo(ghi)perylen[mg/kgl,Benzo(ghi)perylen[u
g/l],Benzo(b)fluoranthen[mg/kg],Benzo(b)fluoranthen[ug/l],Benzo(a)pyren[
pg/l],Benzo(a)anthracen[mg/kg],Benzo(a)anthracen[ug/l],Anthracen[mg/kg
],Anthracen[ug/l],Acenaphthylen,Acenaphthen[mg/kg]

25% Benzo(a)pyren[mg/kg], Triibung nach GF-Filtration,Indeno(1,2,3-
cd)pyren[mg/kg],Fluoranthen[mg/kg],Dibenzo(ah)anthracen,Chrysen[mg/k
gl,Benzo(k)fluoranthen[mg/kg]

8% elektrische Leitfahigkeit
5% pH-Wert

1°C Temperatur Eluat

6% Trockensubstanz

15% Vanadium (V)

Fir die Messung nach DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhit
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 10523 : 2012-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhit
aufbewahrt.

Far die Messung nach DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels konzentrierter Salpetersaure stabilisiert.

Far die Messung nach DIN EN ISO 7027 : 2000-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.

Far die Messung nach DIN EN 27888 : 1993-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur Messung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.
Far die Messung nach DIN EN 38404-4 : 1976-12 wurde das erstellte Eluat/Perkolat nicht stabilisiert.
Fir die Messung nach DIN 38407-39 : 2011-09 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Fir die Eluatherstellung wurde je Ansatz eine Prifprobe entsprechend einer Trockenmasse von 350g +/- 5g mit 700 ml deionisiertem Wasser
versetzt und Uber einen Zeitraum von 24h bei 5 Umdrehungen pro Minute im Uberkopfschiittier eluiert. Bei Bedarf werden mehrere Ansétze
parallel eluiert. Die Fest-/Flussigphasentrennung erfolgte fiir mobilisierbare anorganische Stoffe geman Zentrifugation/Membranfiltration, fur
mobilisierbare organische Stoffe gemafR Zentrifugation/Glasfaserfiltration.

Beginn der Priifungen: 28.10.2024
Ende der Priifungen: 01.11.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliel3lich auf die gepriiften Gegenstdnde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitat der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfdltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.

AGROLAB Umwelt Frau Janin Lo, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de
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Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Hessen Mobil Strafen- und Verkehrsmanagement Kassel

Inge Busch
Knorrstr. 32
34134 Kassel

PRUFBERICHT

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216

Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551044 Mineralisch/Anorganisches Material
Rechnungsnehmer 27026864 Hessen Mobil StraBen und Verkehrsmanagement
Probeneingang 28.10.2024
Probenahme 22.10.2024
Probenehmer Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrbahn)
Kunden-Probenbezeichnung MP Boden, ab Str.-km 0,400
Rickstellprobe Ja
Auffalligkt. Probenanlieferung Keine
Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion DIN 19747 : 2009-07
Masse Laborprobe kg 6,62 0,02 DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % 83,1 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren
A
Backenbrecher DIN 19747 : 2009-07
Standardabweichung bei Biologische mg O2/g <0,10 0,1 DepV, Anhang 4, Nr. 3.3.1 : 2021-
Aktivitat (AT4) 07
Atmungsaktivitat (AT4) mg O2/g <0,50 0,5 DepV, Anhang %,7Nr- 3.3.1:2021-
Brennwert (Hs) roh kJ/kg <500 ¥ 500 DIN EN 15170 : 2009-05
Brennwert (Hs) wasserfrei kd/kg <500 ¥ 500 DIN EN 15170 : 2009-05
Gluhverlust % 3,6 0,1 DIN EN 15169 : 2007-05
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,29 0,1 DIN EN 15936 : 2012-11
Cyanide ges. mg/kg <0,30 0,3 DIN EN ISO 17380 : 2013-10
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
Koénigswasseraufschlull DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mq/kq 8,47 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Blei (Pb) mg/kg 12,8 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Cadmium (Cd) mg/kg 0,07 0,06 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Chrom (Cr) mg/kg 48,4 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kupfer (Cu) mq/kq 15’7 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Nickel (Ni) mg/kg 38,4 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,066 0,066 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (T1) mg/kg 0,2 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (Zn) mg/kg 44,0 6 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schilttelexir.)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schilttelexir.)
Extrahierbare lipophile Stoffe % <0,030 0,03 LAGA KW/04 : 2019-09
Naphthalin mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
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Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551044 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Boden, ab Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Acenaphthylen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Phenanthren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Anthracen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoranthen mg/kg 0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Pyren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Chrysen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)pyren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,050 0,05 DIN1SO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 0,050 ¥ Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Dichlormethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
cis-Dichlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
trans-Dichlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlormethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Trichlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlormethan mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Tetrachlorethen mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
LHKW - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Benzol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Toluol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Ethylbenzol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
m,p-Xylol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
o-Xylol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Cumol mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Styrol mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
BTX - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (52) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (101) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (138) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
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Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551044 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Boden, ab Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PCB (118) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (153) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB (180) mg/kg <0,010 0,01 DIN EN 15308 : 2016-12
(Schuttelextr.)
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
DOC mg/l <10,0 10 DIN EN 1484 : 2019-04
Gesamtgehalt an gelésten Stoffen mg/l <100 100 DIN EN 15216 : 2008-01
Temperatur Eluat °C 22,0 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 8,4 2 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 34,3 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Fluorid (F) mg/l 0,10 0,06 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Chlorid (ClI) mgl/| 5,4 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Sulfat (SO4) mg/| <1,0 (NWG) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Cyanide leicht freisetzbar mg/| <0,0030 0,003 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Phenolindex mg/| <0,010 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Antimon (Sb) mg/l <0,002 0,0015 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Arsen (As) mg/l <0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Barium (Ba) mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) mg/l <0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/l <0,0003 0,0003 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/l <0,001 0,0014 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Molybdan (Mo) mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/l <0,007 0,007 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) mg/| <0,00003 0,00003 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Selen (Se) mg/l <0,003 0,003 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Thallium (TI) mg/l <0,00005 0,00005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) mg/l <0,03 0,03 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kdnnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,
BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlassigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
(Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter
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Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch

Analysennr. 551044 Mineralisch/Anorganisches Material

Kunden-Probenbezeichnung MP Boden, ab Str.-km 0,400

2mg/kg Arsen (As)

15mg/kg Blei (Pb)

0,18mg/kg Cadmium (Cd)

10mg/l Chlorid (Cl)

35% Chrom (Cr)

8% elektrische Leitfahigkeit

0,15mg/kg Fluoranthen

12% Gluhverlust

0,25% Kohlenstoff(C) organisch (TOC)

6mg/kg Kupfer (Cu)

30% Nickel (Ni),Zink (Zn)

5% pH-Wert

1°C Temperatur Eluat

0,25mg/kg Thallium (TI)

6% Trockensubstanz

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Atmungsaktivitét (AT4): Gemal DepV vom 15.04.2013 ist dieses Prufverfahren nur anwendbar bei Abféllen, die einen pH-Wert im Bereich von
pH 6,8 bis pH 8,2 aufweisen. Bei Abfallen mit davon abweichenden pH-Werten ist die biologische Abbaubarkeit des Trockenrickstandes der

Originalsubstanz nach Nummer 3.3.2
zu bestimmen.

Beginn der Priifungen: 28.10.2024
Ende der Priifungen: 05.11.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitat der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere

schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig.

AGROLAB Umwelt Frau Janin Lo, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de
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Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Hessen Mobil Strafen- und Verkehrsmanagement Kassel

Inge Busch
Knorrstr. 32
34134 Kassel

PRUFBERICHT

Auftrag

Analysennr.
Rechnungsnehmer
Probeneingang
Probenahme

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216

2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/\Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch

551045 Mineralisch/Anorganisches Material

27026864 Hessen Mobil StraBen und Verkehrsmanagement
28.10.2024

22.10.2024

Probenehmer Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrbahn)
Kunden-Probenbezeichnung MP Boden, ab Str.-km 0,400
Ruckstellprobe Ja
Auffalligkt. Probenanlieferung Keine
Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Masse Laborprobe kg 6,62 0,02 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion <2 mm (Wagung) % 37,6 0 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 2 mm % 62,4 0,1 DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % 90’1 0,1 DIN EN 14346 : 2207-03, Verfahren
Analyse in der Fraktion < 2mm DIN 19747 : 2009-07
Wassergehalt % 9,90 Berechnung
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,26 0,1 DIN EN 15936 : 2012-11
EOX mg/kg <0,30 0,3 DIN 38414-17 : 2017-01
Kdnigswasseraufschluf’ DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 7,01 1 DIN EN 16171 : 2017-01
Blei (Pb) mg/kg 11,7 5 DIN EN 16171 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/kg 0,07 0,06 DIN EN 16171 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/kg 57,6 1 DIN EN 16171 : 2017-01
Kupfer (Cu) mg/kg 15,7 2 DIN EN 16171 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/kg 449 2 DIN EN 16171 : 2017-01
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,066 0,066 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (TI) mg/kg 0,2 0,1 DIN EN 16171 : 2017-01
Zink (Zn) mg/kg 48,0 6 DIN EN 16171 : 2017-01
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
KW/04 : 2019-09 (Schiittelextr.)
Naphthalin mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthylen mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Acenaphthen mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoren mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Phenanthren mg/kg 0,057 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
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Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216

PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551045 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Boden, ab Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Anthracen mg/kg <0,010 (NWG) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Fluoranthen mg/kg 0,13 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Pyren mg/kg 0,085 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,063 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Chrysen mg/kg 0,058 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,065 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(a)pyren mg/kg 0,056 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Dibenzo(ah)anthracen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,050 (+) 0,05 DINISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,050 (+) 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
PAK EPA Summe gem. mg/kg <1,0 ¥ 1 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PAK EPA Summe gem. mg/kg <1,0 ¥ 1 Berechnung aus Messwerten der
BBodSchV 2021 Einzelparameter
PCB (28) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (52) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (101) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (138) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (118) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (153) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB (180) mg/kg <0,0010 (NWG) 0,005 DIN EN 17322 : 2021-03
(Extraktionsverfahren 1)
PCB 7 Summe gem. mg/kg <0,010 # 0,01 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PCB 7 Summe gem. BBodSchV mg/kg <0,010 ¥ 0,01 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter
Eluat
Eluatanalyse in der Fraktion <32 DIN 19529 : 2015-12
mm
Fraktion < 32 mm % 100 0 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 32 mm % 0,0 0 Berechnung
Eluat (DIN 19529) DIN 19529 : 2015-12
Tribung nach GF-Filtration NTU 31 0,2 DIN EN ISO 7027 : 2000-04
Temperatur Eluat °C 21,8 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 8,2 2 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 136 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Sulfat (SO4) mg/l <5,0 (+) 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Arsen (As) ug/l <1 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) ug/l <1 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) ug/l <0,3 0,3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
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Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551045 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Boden, ab Str.-km 0,400
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Chrom (Cr) g/l <3 3 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) g/l <5 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) ug/l <7 7 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) g/l <0,030 0,03 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (T1) g/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) g/l <30 30 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
1-Methylnaphthalin ug/l 0,15 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
2-Methylnaphthalin ug/l 0,035 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Naphthalin ugl/l 0,048 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthylen ug/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthen ug/l 0,68 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoren ug/l 0,51 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Phenanthren pa/l 0,93 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Anthracen ua/l 0,22 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoranthen pa/l 0,66 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Pyren pg/l 0,36 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)anthracen pa/l 0,054 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Chrysen pg/l 0,053 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(b)fluoranthen pa/l 0,012 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen pa/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)pyren pa/l <0,010 (+) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Dibenzo(ah)anthracen pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren pa/l <0,0030 (NWG) 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
PAK 15 Summe gem. Mg/l 3,5%) 0,05 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PAK 15 Summe gem. BBodSchV pg/l 3,5 % 0,05 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter
Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem. ug/l 0,23 #) 0,01 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
Naphthalin/Methylnaph.-Summe gem. pg/l 0,23 0,01 Berechnung aus Messwerten der
BBodSchV 2021 Einzelparameter
PCB (28) pa/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (52) pa/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (101) ug/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (118) ug/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (138) ug/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (153) ugl/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB (180) ug/l <0,00030 (NWG) 0,001 DIN 38407-37 : 2013-11
PCB 7 Summe gem. pg/l <0,0030 #9 0,003 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
PCB 7 Summe gem. BBodSchV Mg/l <0,0030 ¥ 0,003 Berechnung aus Messwerten der
2021 Einzelparameter

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.
#5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt. Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe
Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.
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Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551045 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Boden, ab Str.-km 0,400

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,
BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlassigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
(Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter

20% Acenaphthen,2-Methylnaphthalin,1-
Methylnaphthalin,Pyren[mg/kg],Pyren[ug/l],Phenanthren[mg/kg],Phenanth
ren[ug/l],Naphthalin,Fluoren,Fluoranthen[ug/l],Chrysen[ug/l],Benzo(b)fluor
anthen[mg/kg],Benzo(b)fluoranthen[ug/l],Benzo(a)anthracen[mg/kg],Benz
o(a)anthracen[ug/l],Anthracen

2mg/kg Arsen (As)

25% Benzo(a)pyren,Tribung nach GF-
Filtration,Fluoranthen[mg/kg],Chrysen[mg/kg]

15mga/kg Blei (Pb)

0,18mg/kg Cadmium (Cd)

35% Chrom (Cr)

8% elektrische Leitfahigkeit

0,25% Kohlenstoff(C) organisch (TOC)

6mg/kg Kupfer (Cu)

30% Nickel (Ni),Zink (Zn)

5% pH-Wert

1°C Temperatur Eluat

0,25mg/kg Thallium (TI)

6% Trockensubstanz

Far die Messung nach DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 10523 : 2012-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhit
aufbewahrt.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 12846 : 2012-08 wurde das erstelle Eluat/Perkolat mittels 30%iger Salzsdure stabilisiert.
Fir die Messung nach DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 wurde das erstellte Eluat/Perkolat mittels konzentrierter Salpetersdure stabilisiert.

Fir die Messung nach DIN EN ISO 7027 : 2000-04 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt
aufbewahrt.

Far die Messung nach DIN EN 27888 : 1993-11 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur Messung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.

Far die Messung nach DIN EN 38404-4 : 1976-12 wurde das erstellte Eluat/Perkolat nicht stabilisiert.

Far die Messung nach DIN 38407-37 : 2013-11 wurde das erstelle Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekihlt aufbewahrt.
Far die Messung nach DIN 38407-39 : 2011-09 wurde das erstellte Eluat/Perkolat bis zur weiteren Bearbeitung im Dunkeln gekuhlt aufbewahrt.

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Fir die Eluatherstellung wurde je Ansatz eine Prifprobe entsprechend einer Trockenmasse von 350g +/- 5g mit 700 ml deionisiertem Wasser
versetzt und Uiber einen Zeitraum von 24h bei 5 Umdrehungen pro Minute im Uberkopfschiittier eluiert. Bei Bedarf werden mehrere Ansétze
parallel eluiert. Die Fest-/Flussigphasentrennung erfolgte fiir mobilisierbare anorganische Stoffe geman Zentrifugation/Membranfiltration, fur
mobilisierbare organische Stoffe gemafR Zentrifugation/Glasfaserfiltration.
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gema® DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieRlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

<
AGROLAB Umwelt GmbH J= AGROLAB ™"

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 05.11.2024
Kundennr. 27025216
PRUFBERICHT
Auftrag 2410247 L 3307 Eichenzell - Eichenzell/Welkers einschl. OD Welkers, PSP
C.0459.12168-01-B3, Inge Busch
Analysennr. 551045 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung MP Boden, ab Str.-km 0,400

Beginn der Priifungen: 28.10.2024
Ende der Priifungen: 01.11.2024

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliel3lich auf die gepriiften Gegenstdnde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitét der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.

AGROLAB Umwelt Frau Janin Lo, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de
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Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (ab 01.08.2023 geltende
Fassung aufgrund Artikel 3 des BGBI. Nr. 43 vom 09.07.2021)

05.11.2024
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrl
Maximale KorngréRe/Stiickigkeit >10mm
Masse Laborprobe in kg 4,92
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prifprobe)
Auftragsnummer 2410247 \
Analysennummer 551030 \
Probenbezeichung Kunde MP Bankettmaterial links, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400 |
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 28.10.2024 10:10:26
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X| ja| | siehe Anlage
Auffalligkeiten bei der Probenanlieferung nein|X| ja| ||
inerte Fremdanteile nein| X| ja| | Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein| | ja[X]
Zerkleinerung durch Backenbrecher nein| | ja[X]
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein[X] ja[ | Anteil <2 mm Gew-%
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein|X| ja| | siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja[X]
Probenteilung / Homogenisierung - -
Fraktionierendes Teilen nein jal X
Kegeln und Vierteln nein | X ja
Rotationsteiler nein | X ja
Riffelteiler nein | X ja
Cross-riffling nein | X ja
Ruckstellprobe nein ja| X'| Ruckstellung mindestens 6 Wochen nach
— — Laboreingang
Anzahl Priifproben
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Prifprobe - -
chem. Trocknung nein| X ja
Trocknung 105°C nein | X ja (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein ja| X
Gefriertrocknung nein| X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Prifprobe : :
mahlen nein ja| X | (<250 pm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein [ X | ja ]

AGROLAB Umwelt Frau Janin Lo, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de

AG Kiel Geschaftsfuhrer

HRB 26025 Dr. Paul Wimmer
USt-IdNr./VAT-ID No.: Dr. Stephanie Nagorny
DE 363 687 673 Dr. Torsten Zurmuhl
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Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (ab 01.08.2023 geltende
Fassung aufgrund Artikel 3 des BGBI. Nr. 43 vom 09.07.2021)

05.11.2024
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrl
Maximale KorngréRe/Stiickigkeit <10mm
Masse Laborprobe in kg 4,92
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prifprobe)
Auftragsnummer 2410247 \
Analysennummer 551031 \
Probenbezeichung Kunde MP Bankettmaterial links, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400 |
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 28.10.2024 10:10:30
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X| ja| | siehe Anlage
Auffélligkeiten bei der Probenanlieferung nein| X ja: ]
inerte Fremdanteile nein| X ja: Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein[X] ja] ]
Zerkleinerung durch Backenbrecher nein| X| ja| |
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein[ | ja[X] Anteil <2mm Gew-% [ TS
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein| | ja|X] siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja[X]
Probenteilung / Homogenisierung - -
Fraktionierendes Teilen nein jal X
Kegeln und Vierteln nein | X ja
Rotationsteiler nein | X ja
Riffelteiler nein | X ja
Cross-riffling nein | X ja
Ruckstellprobe nein ja| X'| Ruckstellung mindestens 6 Wochen nach
— — Laboreingang
Anzahl Priifproben
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Prifprobe - -
chem. Trocknung nein| X ja
Trocknung 105°C nein | X ja (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein ja| X
Gefriertrocknung nein| X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Prifprobe : :
mahlen nein ja| X | (<250 pm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein [ X | jz:-l=

AGROLAB Umwelt Frau Janin Lo, Tel. 0431/22138-581
Service Team Umwelt 1, Email: umwelt1.kiel@agrolab.de
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Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (ab 01.08.2023 geltende
Fassung aufgrund Artikel 3 des BGBI. Nr. 43 vom 09.07.2021)

05.11.2024
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrl
Maximale KorngréRe/Stiickigkeit >10mm
Masse Laborprobe in kg 5,952
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prifprobe)
Auftragsnummer 2410247 \
Analysennummer 551032 \
Probenbezeichung Kunde MP Bankettmaterial rechts, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400 |
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 28.10.2024 10:10:54
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X| ja| | siehe Anlage
Auffalligkeiten bei der Probenanlieferung nein|X| ja| ||
inerte Fremdanteile nein| X| ja| | Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein| | ja[X]
Zerkleinerung durch Backenbrecher nein| | ja[X]
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein[X] ja[ | Anteil <2 mm Gew-%
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein|X| ja| | siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja[X]
Probenteilung / Homogenisierung - -
Fraktionierendes Teilen nein jal X
Kegeln und Vierteln nein | X ja
Rotationsteiler nein | X ja
Riffelteiler nein | X ja
Cross-riffling nein | X ja
Ruckstellprobe nein ja| X'| Ruckstellung mindestens 6 Wochen nach
— — Laboreingang
Anzahl Priifproben
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Prifprobe - -
chem. Trocknung nein| X ja
Trocknung 105°C nein | X ja (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein ja| X
Gefriertrocknung nein| X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Prifprobe : :
mahlen nein ja| X | (<250 pm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein [ X | ja ]
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Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (ab 01.08.2023 geltende
Fassung aufgrund Artikel 3 des BGBI. Nr. 43 vom 09.07.2021)

05.11.2024
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrl
Maximale KorngréRe/Stiickigkeit <10mm
Masse Laborprobe in kg 5,952
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prifprobe)
Auftragsnummer 2410247 \
Analysennummer 551033 \
Probenbezeichung Kunde MP Bankettmaterial rechts, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400 |
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 28.10.2024 10:10:57
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X| ja| | siehe Anlage
Auffélligkeiten bei der Probenanlieferung nein| X ja: ]
inerte Fremdanteile nein| X ja: Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein[X] ja] ]
Zerkleinerung durch Backenbrecher nein| X| ja| |
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein[ | ja[X] Anteil <2mm Gew-% [ TS
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein| | ja|X] siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja[X]
Probenteilung / Homogenisierung - -
Fraktionierendes Teilen nein jal X
Kegeln und Vierteln nein | X ja
Rotationsteiler nein | X ja
Riffelteiler nein | X ja
Cross-riffling nein | X ja
Ruckstellprobe nein ja| X'| Ruckstellung mindestens 6 Wochen nach
— — Laboreingang
Anzahl Priifproben
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Prifprobe - -
chem. Trocknung nein| X ja
Trocknung 105°C nein | X ja (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein ja| X
Gefriertrocknung nein| X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Prifprobe : :
mahlen nein ja| X | (<250 pm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein [ X | ja ]
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Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (ab 01.08.2023 geltende
Fassung aufgrund Artikel 3 des BGBI. Nr. 43 vom 09.07.2021)

05.11.2024
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrl
Maximale KorngréRe/Stiickigkeit >10mm
Masse Laborprobe in kg 10,952
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prifprobe)
Auftragsnummer 2410247 \
Analysennummer 551034 \
Probenbezeichung Kunde MP ToB, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400 |
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 28.10.2024 10:10:48
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X| ja| | siehe Anlage
Auffalligkeiten bei der Probenanlieferung nein|X| ja| ||
inerte Fremdanteile nein| X| ja| | Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein| | ja[X]
Zerkleinerung durch Backenbrecher nein| | ja[X]
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein[X] ja[ | Anteil <2 mm Gew-%
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein|X| ja| | siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja[X]
Probenteilung / Homogenisierung - -
Fraktionierendes Teilen nein jal X
Kegeln und Vierteln nein | X ja
Rotationsteiler nein | X ja
Riffelteiler nein | X ja
Cross-riffling nein | X ja
Ruckstellprobe nein ja| X'| Ruckstellung mindestens 6 Wochen nach
— — Laboreingang
Anzahl Priifproben
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Prifprobe - -
chem. Trocknung nein| X ja
Trocknung 105°C nein | X ja (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein ja| X
Gefriertrocknung nein| X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Prifprobe : :
mahlen nein ja| X | (<250 pm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein [ X | ja ]
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Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (ab 01.08.2023 geltende
Fassung aufgrund Artikel 3 des BGBI. Nr. 43 vom 09.07.2021)

05.11.2024
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrl
Maximale KorngréRe/Stiickigkeit >10mm
Masse Laborprobe in kg 5,61
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prifprobe)
Auftragsnummer 2410247 \
Analysennummer 551036 \
Probenbezeichung Kunde MP Boden, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400 |
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 28.10.2024 10:10:10
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X| ja| | siehe Anlage
Auffalligkeiten bei der Probenanlieferung nein|X| ja| ||
inerte Fremdanteile nein| X| ja| | Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein| | ja[X]
Zerkleinerung durch Backenbrecher nein| | ja[X]
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein[X] ja[ | Anteil <2 mm Gew-%
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein|X| ja| | siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja[X]
Probenteilung / Homogenisierung - -
Fraktionierendes Teilen nein jal X
Kegeln und Vierteln nein | X ja
Rotationsteiler nein | X ja
Riffelteiler nein | X ja
Cross-riffling nein | X ja
Ruckstellprobe nein ja| X'| Ruckstellung mindestens 6 Wochen nach
— — Laboreingang
Anzahl Priifproben
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Prifprobe - -
chem. Trocknung nein| X ja
Trocknung 105°C nein | X ja (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein ja| X
Gefriertrocknung nein| X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Prifprobe : :
mahlen nein ja| X | (<250 pm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein [ X | ja ]
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Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (ab 01.08.2023 geltende
Fassung aufgrund Artikel 3 des BGBI. Nr. 43 vom 09.07.2021)

05.11.2024
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrl
Maximale KorngréRe/Stiickigkeit <10mm
Masse Laborprobe in kg 5,608
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prifprobe)
Auftragsnummer 2410247 \
Analysennummer 551037 \
Probenbezeichung Kunde MP Boden, Str.-km 0,000 — Str.-km 0,400 |
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 28.10.2024 10:10:14
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X| ja| | siehe Anlage
Auffélligkeiten bei der Probenanlieferung nein| X ja: ]
inerte Fremdanteile nein| X ja: Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein[X] ja] ]
Zerkleinerung durch Backenbrecher nein| X| ja| |
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein[ | ja[X] Anteil <2mm Gew-% [ TS
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein| | ja|X] siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja[X]
Probenteilung / Homogenisierung - -
Fraktionierendes Teilen nein jal X
Kegeln und Vierteln nein | X ja
Rotationsteiler nein | X ja
Riffelteiler nein | X ja
Cross-riffling nein | X ja
Ruckstellprobe nein ja| X'| Ruckstellung mindestens 6 Wochen nach
— — Laboreingang
Anzahl Priifproben
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Prifprobe - -
chem. Trocknung nein| X ja
Trocknung 105°C nein | X ja (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein ja| X
Gefriertrocknung nein| X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Prifprobe : :
mahlen nein ja| X | (<250 pm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein [ X | ja ]
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Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (ab 01.08.2023 geltende
Fassung aufgrund Artikel 3 des BGBI. Nr. 43 vom 09.07.2021)

05.11.2024
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrl
Maximale KorngréRe/Stiickigkeit >10mm
Masse Laborprobe in kg 7,814
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prifprobe)
Auftragsnummer 2410247 \
Analysennummer 551038 \
Probenbezeichung Kunde MP Bankettmaterial links, ab Str.-km 0,400 |
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 28.10.2024 10:10:18
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X| ja| | siehe Anlage
Auffalligkeiten bei der Probenanlieferung nein|X| ja| ||
inerte Fremdanteile nein| X| ja| | Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein| | ja[X]
Zerkleinerung durch Backenbrecher nein| | ja[X]
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein[X] ja[ | Anteil <2 mm Gew-%
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein|X| ja| | siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja[X]
Probenteilung / Homogenisierung - -
Fraktionierendes Teilen nein jal X
Kegeln und Vierteln nein | X ja
Rotationsteiler nein | X ja
Riffelteiler nein | X ja
Cross-riffling nein | X ja
Ruckstellprobe nein ja| X'| Ruckstellung mindestens 6 Wochen nach
— — Laboreingang
Anzahl Priifproben
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Prifprobe - -
chem. Trocknung nein| X ja
Trocknung 105°C nein | X ja (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein ja| X
Gefriertrocknung nein| X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Prifprobe : :
mahlen nein ja| X | (<250 pm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein [ X | ja ]
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Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (ab 01.08.2023 geltende
Fassung aufgrund Artikel 3 des BGBI. Nr. 43 vom 09.07.2021)

05.11.2024
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrl
Maximale KorngréRe/Stiickigkeit <10mm
Masse Laborprobe in kg 7,818
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prifprobe)
Auftragsnummer 2410247 \
Analysennummer 551039 \
Probenbezeichung Kunde MP Bankettmaterial links, ab Str.-km 0,400 |
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 28.10.2024 10:10:24
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X| ja| | siehe Anlage
Auffélligkeiten bei der Probenanlieferung nein| X ja: ]
inerte Fremdanteile nein| X ja: Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein[X] ja] ]
Zerkleinerung durch Backenbrecher nein| X| ja| |
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein[ | ja[X] Anteil <2mm Gew-% [ TS
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein| | ja|X] siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja[X]
Probenteilung / Homogenisierung - -
Fraktionierendes Teilen nein jal X
Kegeln und Vierteln nein | X ja
Rotationsteiler nein | X ja
Riffelteiler nein | X ja
Cross-riffling nein | X ja
Ruckstellprobe nein ja| X'| Ruckstellung mindestens 6 Wochen nach
— — Laboreingang
Anzahl Priifproben
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Prifprobe - -
chem. Trocknung nein| X ja
Trocknung 105°C nein | X ja (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein ja| X
Gefriertrocknung nein| X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Prifprobe : :
mahlen nein ja| X | (<250 pm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein [ X | jz:-l=
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Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (ab 01.08.2023 geltende
Fassung aufgrund Artikel 3 des BGBI. Nr. 43 vom 09.07.2021)

05.11.2024
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrl
Maximale KorngréRe/Stiickigkeit >10mm
Masse Laborprobe in kg 8,25
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prifprobe)
Auftragsnummer 2410247 \
Analysennummer 551040 \
Probenbezeichung Kunde MP Bankettmaterial rechts, ab Str.-km 0,400 |
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 28.10.2024 10:10:36
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X| ja| | siehe Anlage
Auffalligkeiten bei der Probenanlieferung nein|X| ja| ||
inerte Fremdanteile nein| X| ja| | Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein| | ja[X]
Zerkleinerung durch Backenbrecher nein| | ja[X]
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein[X] ja[ | Anteil <2 mm Gew-%
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein|X| ja| | siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja[X]
Probenteilung / Homogenisierung - -
Fraktionierendes Teilen nein jal X
Kegeln und Vierteln nein | X ja
Rotationsteiler nein | X ja
Riffelteiler nein | X ja
Cross-riffling nein | X ja
Ruckstellprobe nein ja| X'| Ruckstellung mindestens 6 Wochen nach
— — Laboreingang
Anzahl Priifproben
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Prifprobe - -
chem. Trocknung nein| X ja
Trocknung 105°C nein | X ja (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein ja| X
Gefriertrocknung nein| X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Prifprobe : :
mahlen nein ja| X | (<250 pm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein [ X | ja ]
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Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (ab 01.08.2023 geltende
Fassung aufgrund Artikel 3 des BGBI. Nr. 43 vom 09.07.2021)

05.11.2024
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrl
Maximale KorngréRe/Stiickigkeit <10mm
Masse Laborprobe in kg 8,25
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prifprobe)
Auftragsnummer 2410247 \
Analysennummer 551041 \
Probenbezeichung Kunde MP Bankettmaterial rechts, ab Str.-km 0,400 |
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 28.10.2024 10:10:44
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X| ja| | siehe Anlage
Auffélligkeiten bei der Probenanlieferung nein| X ja: ]
inerte Fremdanteile nein| X ja: Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein[X] ja] ]
Zerkleinerung durch Backenbrecher nein| X| ja| |
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein[ | ja[X] Anteil <2mm Gew-% [ TS
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein| | ja|X] siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja[X]
Probenteilung / Homogenisierung - -
Fraktionierendes Teilen nein jal X
Kegeln und Vierteln nein | X ja
Rotationsteiler nein | X ja
Riffelteiler nein | X ja
Cross-riffling nein | X ja
Ruckstellprobe nein ja| X'| Ruckstellung mindestens 6 Wochen nach
— — Laboreingang
Anzahl Priifproben
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Prifprobe - -
chem. Trocknung nein| X ja
Trocknung 105°C nein | X ja (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein ja| X
Gefriertrocknung nein| X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Prifprobe : :
mahlen nein ja| X | (<250 pm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein [ X | jz:-l=
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Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (ab 01.08.2023 geltende
Fassung aufgrund Artikel 3 des BGBI. Nr. 43 vom 09.07.2021)

05.11.2024
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrl
Maximale KorngréRe/Stiickigkeit >10mm
Masse Laborprobe in kg 10,684
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prifprobe)
Auftragsnummer 2410247 \
Analysennummer 551042 \
Probenbezeichung Kunde MP ToB, ab Str.-km 0,400
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 28.10.2024 10:10:20
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X| ja| | siehe Anlage
Auffalligkeiten bei der Probenanlieferung nein|X| ja| ||
inerte Fremdanteile nein| X| ja| | Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein| | ja[X]
Zerkleinerung durch Backenbrecher nein| | ja[X]
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein[X] ja[ | Anteil <2 mm Gew-%
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein|X| ja| | siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja[X]
Probenteilung / Homogenisierung - -
Fraktionierendes Teilen nein jal X
Kegeln und Vierteln nein | X ja
Rotationsteiler nein | X ja
Riffelteiler nein | X ja
Cross-riffling nein | X ja
Ruckstellprobe nein ja| X'| Ruckstellung mindestens 6 Wochen nach
— — Laboreingang
Anzahl Priifproben
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Prifprobe - -
chem. Trocknung nein| X ja
Trocknung 105°C nein | X ja (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein ja| X
Gefriertrocknung nein| X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Prifprobe : :
mahlen nein ja| X | (<250 pm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein [ X | ja ]
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Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (ab 01.08.2023 geltende
Fassung aufgrund Artikel 3 des BGBI. Nr. 43 vom 09.07.2021)

05.11.2024
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrl
Maximale KorngréRe/Stiickigkeit >10mm
Masse Laborprobe in kg 6,622
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prifprobe)
Auftragsnummer 2410247 \
Analysennummer 551044 \
Probenbezeichung Kunde MP Boden, ab Str.-km 0,400
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 28.10.2024 10:10:00
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X| ja| | siehe Anlage
Auffalligkeiten bei der Probenanlieferung nein|X| ja| ||
inerte Fremdanteile nein| X| ja| | Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein| | ja[X]
Zerkleinerung durch Backenbrecher nein| | ja[X]
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein[X] ja[ | Anteil <2 mm Gew-%
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein|X| ja| | siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja[X]
Probenteilung / Homogenisierung - -
Fraktionierendes Teilen nein jal X
Kegeln und Vierteln nein | X ja
Rotationsteiler nein | X ja
Riffelteiler nein | X ja
Cross-riffling nein | X ja
Ruckstellprobe nein ja| X'| Ruckstellung mindestens 6 Wochen nach
— — Laboreingang
Anzahl Priifproben
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Prifprobe - -
chem. Trocknung nein| X ja
Trocknung 105°C nein | X ja (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein ja| X
Gefriertrocknung nein| X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Prifprobe : :
mahlen nein ja| X | (<250 pm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein [ X | ja ]
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Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (ab 01.08.2023 geltende
Fassung aufgrund Artikel 3 des BGBI. Nr. 43 vom 09.07.2021)

05.11.2024
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Auftraggeber (SG Bautechnik Fahrl
Maximale KorngréRe/Stiickigkeit <10mm
Masse Laborprobe in kg 6,624
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prifprobe)
Auftragsnummer 2410247 \
Analysennummer 551045 \
Probenbezeichung Kunde MP Boden, ab Str.-km 0,400
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 28.10.2024 10:10:05
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X| ja| | siehe Anlage
Auffélligkeiten bei der Probenanlieferung nein| X ja: ]
inerte Fremdanteile nein| X ja: Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein[X] ja] ]
Zerkleinerung durch Backenbrecher nein| X| ja| |
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein[ | ja[X] Anteil <2mm Gew-% [ TS
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein| | ja|X] siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja[X]
Probenteilung / Homogenisierung - -
Fraktionierendes Teilen nein jal X
Kegeln und Vierteln nein | X ja
Rotationsteiler nein | X ja
Riffelteiler nein | X ja
Cross-riffling nein | X ja
Ruckstellprobe nein ja| X'| Ruckstellung mindestens 6 Wochen nach
— — Laboreingang
Anzahl Priifproben
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Prifprobe - -
chem. Trocknung nein| X ja
Trocknung 105°C nein | X ja (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein ja| X
Gefriertrocknung nein| X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Prifprobe : :
mahlen nein ja| X | (<250 pm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein [ X | ja ]
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Hessen Mobil
StraBen- und Verkehrsmanagement

Darmstadt

Darmstadt, den 06.03.2026

Stellungnahme

Projekthummer B 12/26

. Auftragsnummer 017d88-KPB11-BBW
Auftrag Bauwerksinstandsetzung und abfalltechnische Untersuchungen

Antragsteller Dezernat Planung und Bau Osthessen (PB 11)
Sachgebiet Ingenieurbau Fulda (PB 11.4.02)

Projekt L 3307, UF DB bei Welkers
5524-569

PSP-Element C.0459.KPB03-23-02

Anlagen Anlage 1: Prifberichte AGROLAB Agrar & Umwelt GmbH
Anlage 2: Probenahmeprotokolle

Verteiler Antragsteller (per E-Mail)
z.d.A. (1-fach)

Die Stellungnahme darf nur ungekirzt wiedergegeben werden. Eine auszugsweise Wiedergabe bedarf der Genehmigung durch
Hessen Mobil — Stral3en- und Verkehrsmanagement, Dezernat PB 2.3.02.

Die Stellungnahme umfasst — 4 — Seiten (ohne Anlagen).

Hessen Mobil - StralRen- und Verkehrsmanagement Dezernat PB 2.3.02 Sachgebiet Bautechnik Bauwerke
64283 Darmstadt - Heinrichstrale 60 - Telefon: 06151/3306-3801 - www.mobil.hessen.de



Hessen Mobil Projektnummer: B 12/26
Stralen- und Verkehrsmanagement Darmstadt

1 Auftrag

Das Sachgebiet Bautechnik Bauwerke wurde vom Sachgebiet Ingenieurbau Fulda (PB 11.4.02)
beauftragt, fir das Brickenbauwerk L 3307, UF DB bei Welkers folgende Bauteile bzw. Baustoffe
abfalltechnisch zu untersuchen:

Raumfugen in den Kappen

Raumfugen der Widerlager

Pfostenflllung der Gelander auf den Kappen

Beton der Kappen und Widerlager

Beton der Bdschungstreppe Seite Welkers

2 Untersuchungen

2.1 Umweltrelevante Merkmale und Abfalltechnik

Unterlagen:
e Ersatzbaustoffverordnung ,EBV*, Stand 21.06.2021
o Merkblatt ,Entsorgung von Bauabfallen* Regierungsprasidien Darmstadt, Giellen, Kassel,
Stand 01.09.2018
e Zentrales Handbuch, Kap. 1.8.3.3, Hessen Mobil

Im Bereich des Bauwerks wurden fir die relevanten Baustoffe eine abfallcharakterisierende
Probenahme durchgefihrt und die umweltrelevanten Merkmale untersucht. Die Ergebnisse der
Deklarationsuntersuchungen an den Mischproben kénnen der Anlage 1 enthommen werden. Das
Probenahmeprotokoll flir den Beton der Boschungstreppe ist als Anlage 2 beigefligt.

e Beton der Bdschungstreppe

Dem Beton der Boéschungstreppe wurden mehrere Bohrkerne entnommen. Der Beton der
Bdschungstreppe enthalt 19 mg/l Chlorid nach LAGA Bauschutt. Abstandhalter wurden nicht
verbaut.

Der Beton der Treppenstufen halt den Zuordnungswert Z1.1 nach LAGA Bauschutt ein.

Der Beton der Treppenstufen halt die Materialklasse RC-1 nach EBV ein.

o Kappenbeton

Der Kappenbeton enthalt runde Betonabstandhalter in denen kein Asbest nachgewiesen wurde.
Aufgrund der geringen Ausbaumenge im Zuge der Schadstelleninstandsetzung wurden keine
Proben des Kappenbetons entnommen.

Die Kappenoberflache (einschl. evtl. Beschichtung / Impragnierung) ist unauffallig in Bezug auf
PCB (7K.) und PAK16 nach EPA.

Entsprechend dem zentralen Handbuch von Hessen Mobil, Kap. 1.8.3.3, Anhang E.1, Anlage 2,
Version 7/2021 kann der Kappenbeton nach LAGA Bauschutt Z1.2 eingestuft werden.
Erfahrungsgemal wird die Recyclingklasse RC1 nach EBV bei Kappenbeton eingehalten.

Dem Kappenbeton mit Beschichtung / Impragnierung wird der Abfallschlissel 17 01 01 ,Beton”
zugeordnet.

Die Kappenoberflache (Beschichtung / Impragnierung) kann unter AVV 17 09 04 ,Gemischte
Bau- und Abbruchabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03
fallen® entsorgt werden.
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e Gelanderbeschichtung

Die Gelanderbeschichtung weist einen Bleigehalt von 200 mg/kg auf, der deutlich unter dem
Schwellenwert fur gefahrlichen Abfall liegt. In der Gelanderbeschichtung wurde ein Zinkgehalt
von 17800 mg/kg bestimmt, der infolge der Verzinkung nicht ungewdhnlich ist.

Die Gelanderbeschichtung kann unter AVV 17 09 04 ,Gemischte Bau- und Abbruchabfalle mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen“ entsorgt werden.

Dem Gelander mit Beschichtung wird der Abfallschlissel AVV 17 04 05 ,Eisen und Stahl*
zugeordnet.

o Widerlager- und Fligelwandfugen

Der schwarze Fugenfullstoff der vertikalen Fugen in den Unterbauten enthalt 4980 mg/kg PAK16
(EPA). Ab einem Gehalt von 400 mg/kg PAK16 (EPA) ist der Fugenfillstoff als gefahrlicher Abfall
einzustufen. Der Summenparameter PCB (/K.) wurde mit 0,099 mg/kg bestimmt und ist nicht
abfallbestimmend.

Die Arbeiten an dem PAK-haltigen Produkt sind gemall der BGR 128 und TRGS 551 unter
erhohten Arbeits- und GesundheitsschutzmaRnahmen durchzufihren.

Dem schwarzen Fugenmaterial der Vertikalfugen in den Unterbauten wird der Abfallschlissel
AVV 17 03 03* "Kohlenteer und teerhaltige Produkte"” zugeordnet.

Ein A+S-Plan ist vor der Ausschreibung zu erstellen.

¢ Kappenfugen

An der schwarzen Fugeneinlage (Rundschnur) wurden 0,710 mg/kg PAK16 nach EPA bestimmt.
Der Wert ist abfalltechnisch nicht einstufungsrelevant.

An dem teilweise vorhandenen grauen Fugenflllstoff wurden 0,970 mg/kg PAK16 nach EPA
bestimmt. Der Wert ist abfalltechnisch nicht einstufungsrelevant. Der graue Fugenfillstoff der
Kappenfugen ist unauffallig in Bezug auf PCB (7K.).

Die starren, grauen Kunststoffprofile sind unauffallig in Bezug auf PCB (7K.).

Der graue Fugenfiillstoff, die schwarzen Rundschnur und die starren Kunststoffprofile der
Kappenquerfugen kénnen unter AVV 17 09 04 ,Gemischte Bau- und Abbruchabfalle mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen“ entsorgt werden.

e Gelanderpfostenmortel

Der Gelanderpfostenmortel ist unauffallig in Bezug auf PCB (7K.) und PAK16 nach EPA.
Der Gelanderpfostenmortel kann unter AVV 17 09 04 ,Gemischte Bau- und Abbruchabfélle mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen“ entsorgt werden.

Nachfolgend werden die Abfallschlissel fir die anstehenden Abbruchmaterialien
zusammengefast dargestellt.

Zuordnungswerte | AVV-

LAGA Bauschutt | Abfalischiiissel | > /astoff

Abfallbezeichnung

Teer-/ Pechhaltige Fugenmassen
- 17 03 03* der vertikalen Widerlager- und
Fliigelwandfugen

Kohlenteerhaltige
Bitumengemische
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. Zuordnungswerte | AVV-

Abfallbezeichnung || A Bauschutt | Abfallschiiissel | APraISto

Eisen und Stahl i 17 04 05 Gelander einschl. Beschichtung,
Schutzplanken.
Schadstelleninstandsetzung
Kappen- und  Widerlagerbeton.
Kleinmengen aus Beton,

Beton Z1.2 17 01 01 entsprechend dem zentralen
Handbuch von Hessen Mobil, Kap.
1.8.3.3, Anhang E.1, Anlage 2,
Version 7/2021.

Beton 211 17 01 01 Beton Bdschungstreppen

(Chlorid 19 mg/l) gstreppen.

Gemischte Bau- und

Abbruchabfalle mit Samtliche Fugenmaterialien der

Ausnahme Kappenquerfugen,

derjenigen, die unter | - 17 09 04 Abstandhalter,

17 09 01, Gelanderpfostenmortel,

17 09 02 und Gelanderbeschichtung.

17 09 03 fallen

. Materialklasse AVV-

Abfallbezeichnung nach EBV Abfallschliissel Abfallstoff
Boschungstreppe,

Beton RC-1 17 01 01 Kleinmengen aus der Schadstellen-

instandsetzung

Es wird darauf hingewiesen, dass nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz die Vermeidung von
Abfallen anzustreben ist. Der Abfall sollte daher mdglichst innerhalb der Mallhahme verbleiben.
Bei der Entsorgung in anderen Bundeslandern kann sich die abfalltechnische Beurteilung des

Betons andern.

Sofern zusatzliche Materialkennwerte bendtigt werden, so ist das Sachgebiet Bautechnik

Bauwerke Darmstadt erneut einzuschalten.

Fur Ruckfragen stehen wir IThnen jederzeit zur Verfugung.

gez. Heerwig

(Nicolas Heerwig.)
Bearbeiter
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PRUFBERICHT

Auftrag
Analysennr.

Datum 04.03.2026
Kundennr. 27053400

2548192 B12-26; L3307, UF DB Welkers; C.0459.KPB03-23-02; Heerwig
192632 Mineralisch/Anorganisches Material

Rechnungsnehmer 27053399 Hessen Mobil StraBen und Verkehrsmanagement
Probeneingang 26.02.2026
Probenahme 24.02.2026
Probenehmer Auftraggeber (Heerwig)
Kunden-Probenbezeichnung Beton LAGA
Ruckstellprobe Ja
Auffalligkt. Probenanlieferung Keine
Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion DIN 19747 : 2009-07
Grobe Vorzerkleinerung des DIN 19747 : 2009-07
Probenmaterials
Masse Laborprobe kg 4,01 0,02 DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % 94,7 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03,
Verfahren A
Glihverlust % 3.8 0,1 DIN EN 15169 : 2007-05
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % <0,10 0,1 DIN EN 15936 : 2012-11/ DIN EN
15936 : 2012-11, Verfahren B
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 : 2017-01
Konigswasseraufschlufl DIN EN 13657 : 2003-01
Arsen (As) mg/kg 512 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Blei (Pb) mg/kg <5,00 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Cadmium (Cd) mg/kg <0,06 0,06 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Chrom (Cr) mg/kg 10,8 1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Kupfer (Cu) mg/kg 5,59 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Nickel (Ni) mg/kg 8,34 2 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,066 0,066 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Thallium (T1) mg/kg 0,1 0,1 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
Zink (Zn) ma/kg 21,7 6 DIN EN ISO 17294-2 : 2005-02
N DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 s 14039 A (Schﬂtt:a rea
N DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 KW/04 : 2019-09 (SchUttJreIextr.)
Extrahierbare lipophile Stoffe % <0,030 0,03 LAGA KW/04 : 2019-09
i DIN ISO 18287 : 2006-05
Naphthalin mg/kg <0,050 0,05 a2
DIN ISO 18287 : 2006-05
Acenaphthylen mg/kg <0,050 0,05 oo )
DIN ISO 18287 : 2006-05
Acenaphthen mg/kg <0,050 0,05 A
DIN ISO 18287 : 2006-05
Fluoren mg/kg <0,050 0.05 (Verfahren A)
DIN ISO 18287 : 2006-05
Phenanthren mg/kg <0,050 0,05 AR
Anthracen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
DIN ISO 18287 : 2006-05
Fluoranthen mg/kg <0,050 0,05 A
DIN ISO 18287 : 2006-05
Pyren mg/kg <0,050 0,05 et anren i)
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Datum 04.03.2026
Kundennr. 27053400
PRUFBERICHT
Auftrag 2548192 B12-26; L3307, UF DB Welkers; C.0459.KPB03-23-02; Heerwig
Analysennr. 192632 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung Beton LAGA
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,050 0,05 oo i)
DIN ISO 18287 : 2006-05
Chrysen mg/kg <0,050 0,05 ooy
DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,050 0,05 a8 20
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,050 0,05 DIN ISO 18287 : 2006-05
(Verfahren A)
DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(a)pyren mg/kg <0,050 0,05 oo i)
i DIN ISO 18287 : 2006-05
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,050 0,05 adanrn )
i DIN ISO 18287 : 2006-05
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,050 0,05 a8 2
N DIN ISO 18287 : 2006-05
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,050 0,05 aazor 120
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Benzol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Toluol ma/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Ethylbenzol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
m,p-Xylol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
o-Xylol mg/kg <0,050 0,05 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Cumol mg/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
Styrol ma/kg <0,10 0,1 DIN EN ISO 22155 : 2016-07
BTX - Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (28) mg/kg <0,010 0,01 (Schittelextr.)
DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (52) mg/kg <0,010 0.01 (Schilttelexr.)
DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (101) mg/kg <0,010 0,01 N o308 1201
DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (138) mg/kg <0,010 0,01 (Schfielextr.)
DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (118) mglkg <0,010 0,01 (Schittelextr.)
DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (153) mg/kg <0,010 0,01 N o8 a0
DIN EN 15308 : 2016-12
PCB (180) mg/kg <0,010 0.01 (Schiittelextr.)
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
PCB-Summe mg/kg n.b. Berechnung aus Messwerten der
Einzelparameter
Eluat
Eluaterstellung DIN EN 12457-4 : 2003-01
DOC mg/I <10,0 10 DIN EN 1484 : 2019-04
Gesamtgehalt an gelésten Stoffen mg/l 408 100 DIN EN 15216 : 2008-01
Temperatur Eluat °C 21,0 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 12,0 2 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 1640 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Fluorid (F) mg/| 0,22 0,06 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Chlorid (CI) mg/| 19 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Sulfat (SO4) mg/l 11 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Cyanide leicht freisetzbar mg/I| <0,0030 0,003 DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10
Phenolindex mg/l <0,010 0,01 DIN EN ISO 14402 : 1999-12
Antimon (Sb) mg/l <0,002 0,0015 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Arsen (As) mg/I <0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Barium (Ba) mg/l 0,10 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Blei (Pb) mg/l <0,001 0,001 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Cadmium (Cd) mg/l <0,0003 0,0003 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Chrom (Cr) mg/l 0,001 0,0014 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
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AGROLAB Umwelt GmbH @AGROLAB GROUP
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Datum 04.03.2026
Kundennr. 27053400
PRUFBERICHT
Auftrag 2548192 B12-26; L3307, UF DB Welkers; C.0459.KPB03-23-02; Heerwig
Analysennr. 192632 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung Beton LAGA
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Kupfer (Cu) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Molybdan (Mo) mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Nickel (Ni) mg/I <0,007 0,007 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Quecksilber (Hg) ma/l <0,00003 0,00003 DIN EN ISO 12846 : 2012-08
Selen (Se) mg/l <0,003 0,003 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Zink (Zn) mg/l <0,03 0,03 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Einwaage zur Untersuchung auf leichtfliichtige organische Substanzen erfolgte im Labor aus der angelieferten Originalprobe. Dieses
Vorgehen kénnte einen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit © gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,
BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlassigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
(Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter

2mg/kg Arsen (As)

10mgl/l Chlorid (Cl)

35% Chrom (Cr)[mg/kg]
0,0075mgl/l Chrom (Cr)[mg/l]

8% elektrische Leitfahigkeit
15% Gesamtgehalt an geldsten Stoffen
12% Glihverlust

6mg/kg Kupfer (Cu),Nickel (Ni)
5% pH-Wert

7,5mg/l Sulfat (SO4)

1°C Temperatur Eluat
0,25mg/kg Thallium (TI)

6% Trockensubstanz

30% Zink (Zn)

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.
Modifikation: Extraktion mit Ultraschall

Beginn der Priifungen: 26.02.2026
Ende der Priifungen: 03.03.2026

Die Ergebnisse beziehen sich ausschliel3lich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten Informationen
verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums
und kénnen sich auf die Validitét der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuléssig.

AGROLAB Umwelt Herr Julian GroR, Tel. 0431/22138-581
E-Mail Umwelt1.Kiel@agrolab.de
Kundenbetreuung Feststoff-/Eluatuntersuchungen
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Your labs. Your service.

AGROLAB Umwelt Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Hessen Mobil Strallen- u. Verkehrsmanagement Darmstadt

Grol3-Gerauer Weg 4
64295 Darmstadt

PRUFBERICHT

Auftrag
Analysennr.

Datum 04.03.2026
Kundennr. 27053400

2548192 B12-26; L3307, UF DB Welkers; C.0459.KPB03-23-02; Heerwig
192633 Mineralisch/Anorganisches Material

Rechnungsnehmer 27053399 Hessen Mobil StraBen und Verkehrsmanagement
Probeneingang 26.02.2026
Probenahme 24.02.2026
Probenehmer Auftraggeber (Heerwig)
Kunden-Probenbezeichnung Beton EBV
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion DIN 19747 : 2009-07
Grobe Vorzerkleinerung des DIN 19747 : 2009-07
Probenmaterials
Masse Laborprobe kg 4,02 0,02 DIN 19747 : 2009-07
Trockensubstanz % 95,4 0,1 DIN EN 14346 : 2007-03,
Verfahren A

Wassergehalt % 4,60 Berechnung
Probenvorbereitung fiir die Elution
Fraktion < 22,4 mm % 34,6 0 DIN 19747 : 2009-07
Fraktion > 22,4 mm % 65,4 0 Berechnung
Eluat
Eluat (DIN 19529) DIN 19529 : 2023-07
Tribung nach GF-Filtration NTU 2,8 2 DIN EN ISO 7027 : 2000-04
Temperatur Eluat °C 20,9 0 DIN 38404-4 : 1976-12
pH-Wert 12,0 2 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
elektrische Leitfahigkeit uS/cm 1960 10 DIN EN 27888 : 1993-11
Sulfat (S04) mg/| 7.9 5 DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Chrom (Cr) ug/l 1,8 1,4 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kupfer (Cu) ug/l 6,0 5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Vanadium (V) ug/l <4,0 4 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Acenaphthylen ug/l <0,0060 (NWG) #9 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
Acenaphthen ug/l <0,020 (+) w9 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoren ug/l <0,020 (+) »? 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
Phenanthren ug/l 0,052 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Anthracen ug/l <0,0060 (NWG) wh 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
Fluoranthen ug/l 0,045 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Pyren ugl/l 0,028 0,01 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)anthracen ug/l <0,0060 (NWG) #9 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
Chrysen ug/l <0,020 (+) w9 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(b)fluoranthen ug/l <0,0060 (NWG) wh 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(k)fluoranthen ug/l <0,0060 (NWG) wA 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(a)pyren ug/l <0,0060 (NWG) w9 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
Dibenzo(ah)anthracen pg/l <0,0060 (NWG) w9 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
Benzo(ghi)perylen ugl/l <0,0060 (NWG) w9 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
Indeno(1,2,3-cd)pyren ug/l <0,0060 (NWG) #9 0,02 DIN 38407-39 : 2011-09
PAK 15 Summe gem. Mg/l 0,16 #9 0,05 Berechnung aus Messwerten der
ErsatzbaustoffV Einzelparameter
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Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

AGROLAB Umwelt GmbH @AGROLAB GROUP

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Tel.: +49 431 22138-500, Fax: +49 431 22138-598 Your labs. Your service.
eMail: kiel@agrolab.de www.agrolab.de

Datum 04.03.2026
Kundennr. 27053400
PRUFBERICHT
Auftrag 2548192 B12-26; L3307, UF DB Welkers; C.0459.KPB03-23-02; Heerwig
Analysennr. 192633 Mineralisch/Anorganisches Material
Kunden-Probenbezeichnung Beton EBV
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
PAK 15 Summe gem. BBodSchV

ug/l ‘ 0,13 »

‘ 0,05 ‘ ‘ Berechnung aus Messwerten der

2021 Einzelparameter

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt.

#5) Einzelwerte, die die Nachweisgrenze unterschreiten, wurden nicht berticksichtigt. Bei Einzelwerten, die zwischen Nachweis- und Bestimmungsgrenze liegen, wurde die halbe
Bestimmungsgrenze zur Berechnung zugrunde gelegt.

wf) Die Wiederfindung eines oder mehrerer internen Standards liegen bei vorliegender Probe bei <50%, jedoch >10%. Es ist somit eine erhbhte Messunsicherheit zu erwarten.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.

Das Zeichen "<....(+)" in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter wurde im Bereich zwischen Nachweisgrenze und
Bestimmungsgrenze qualitativ nachgewiesen.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Die Berechnung der Messunsicherheiten in der folgenden Tabelle basiert auf dem GUM (Guide to the expression of uncertainty in measurement,
BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP und OIML, 2008) und dem Nordtest Report (Handbook for calculation of measurement uncertainty in
environmental laboratories (TR 537 (ed. 4) 2017). Es handelt sich also um einen sehr zuverlassigen Wert mit einem Vertrauensniveau von 95%
(Konfidenzintervall). Abweichungen hiervon sind als Eintrag in der Spalte "Abweichende Bestimmungsmethode" gekennzeichnet.

Messunsicherheit Abweichende Bestimmungsmethode Parameter

8% elektrische Leitfahigkeit

20% Fluoranthen,Pyren,Phenanthren
15% Kupfer (Cu)

5% pH-Wert

7,5mg/l Sulfat (SO4)

1°C Temperatur Eluat

6% Trockensubstanz

7,8% Tribung nach GF-Filtration

Hinweis zum Probenahmedatum: Das Probenahmedatum ist eine Kundeninformation.

Fur die Eluaterstellung wurden je Ansatz 350 g Trockenmasse +/- 5g mit 700 ml deionisiertem Wasser versetzt und tber einen Zeitraum von 24h
bei 5 Umdrehungen pro Minute im Uberkopfschittler eluiert. Bei Bedarf werden mehrere Ansatze parallel eluiert. Die Fest-
[Flussigphasentrennung erfolgte flr hydrophile Stoffe gemaR Zentrifugation/Membranfiltration, fiir hydrophobe Stoffe gemaR
Zentrifugation/Glasfaserfiltration.

Beginn der Priifungen: 26.02.2026
Ende der Priifungen: 04.03.2026

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlie8lich auf die gepriiften Gegensténde. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme verantwortlich
war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fiir die vom Kunden bereitgestellten Informationen
verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums
und kénnen sich auf die Validitét der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche
Genehmigung ist nicht zuléssig.

AGROLAB Umwelt Herr Julian GroR, Tel. 0431/22138-581
E-Mail Umwelt1.Kiel@agrolab.de
Kundenbetreuung Feststoff-/Eluatuntersuchungen
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Hessen Mobil

Straflen- und Verkehrsmanagement
Kassel

F FdL 026/24/01
Anlage 2.2

Schichtenverzeichnis

NK 5524 067 nach NK 5524 059 NK 5524 067 nach NK 5524 059

km 0,217 km 0,373

v. rechten Fahrbahnrand v. rechten Fahrbahnrand

Schichtdicke [cm]

Schichtdicke [cm]
Asphalt relativ absolut

Asphalt relativ absolut

fehlender Schichtenverbund

3
a

=

Bohrkerndicke [cm]: 26,0

Bohrkerndicke [em]: 20,3

BK - F323

BK - F324 |
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Hessen Mobil

Straflen- und Verkehrsmanagement

Kassel

F FdL 026/24/01
Anlage 2.3

Schichtenverzeichnis

km 0,386

v. linken Fahrbahnrand

NK 5524 067 nach NK 5524 059

Asphalt relativ

Schichtdicke [cm]

absolut

Bohrkerndicke [cm]:

20,0

| BK - F325

NK 5524 067 nach NK 5524 059

km 0,264

v. linken Fahrbahnrand

Schichtdicke [cm]

Asphalt relativ absolut
2 Binderschicht 16 10,3 14,0

Bohrkerndicke [ecm]: 26,6

BK - F326




Hessen Mobil F FdL 026/25/02

Straflen- und Verkehrsmanagement Anlage 2.1
Kassel
Schichtenverzeichnis
NK 5524 067 nach NK 5524 059 NK 5524 067 nach NK 5524 059
km 0,373 km 0,386
v. rechten Fahrbahnrand v. linken Fahrbahnrand
Schichtdicke [cm] Schichtdicke [cm]
Asphalt relativ absolut Asphalt relativ absolut

Bohrkerndicke [cm]: 20;3 Bohrkerndicke [cm]: ﬂ

BK - F324 | | BK - F325 |




Hessen Mobil F FdL 026/25/02

Straflen- und Verkehrsmanagement Anlage 2.2
Kassel
Schichtenverzeichnis
NK 5524 067 nach NK 5524 059 NK 5524 067 nach NK 5524 059
km 0,600 km 0,800
v. rechten Fahrbahnrand v. linken Fahrbahnrand
Schichtdicke [cm] Schichtdicke [cm]
Asphalt relativ absolut Asphalt relativ absolut

Bohrkerndicke [cm]: 21,1 Bohrkerndicke [cm]:i

BK - F409 BK - F410 |




Hessen Mobil

F FdL 026/25/02
Straflen- und Verkehrsmanagement Anlage 2.3
Kassel

Schichtenverzeichnis

NK 5524 067 nach NK 5524 059

km 0,970

1,6 v. rechten Fahrbahnrand

NK 5524 067 nach NK 5524 059

km 1,200

0,7 v. linken Fahrbahnrand

Schichtdicke [cm] Schichtdicke [cm]
Asphalt relativ absolut Asphalt relativ

absolut

5,0 8,2

Bohrkerndicke [cm]: 22,7

Bohrkerndicke [ecm]: 17,7

BK - F500

BK - F501
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Hessen Mobil
Straflen- und Verkehrsmanagement
Kassel

F FdL 026/25/02
Anlage 2.4

Schichtenverzeichnis

NK 5524 067 nach NK 5524 059
km 1,400

1,05 v. rechten Fahrbahnrand

Schichtdicke [cm]
Asphalt relativ absolut

2 Binderschicht 16 2,0 4,7 PAK

3 Binderschicht 16 5,8 10,5

Bohrkerndicke [cm]: 18,2

| BK - F502 |

NK 5524 059 nach NK 5524 032

km 0,160

v. linken Fahrbahnrand

Schichtdicke [cm]

Asphalt relativ absolut

Bohrkerndicke [cm]: 19,3

| BK - F411 |
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PD Bohr- und Sondiergesellschaft mbH

Kampfmittelbergung

Kampfmitteltechnische Beurteilung
nach VOB (Teil C), ATV DIN 18323, Nr. 3.10.2
(Stand 09.2023)

. . PD 24241 Fahrbahnerneuerung L3068 + .
Unser Zeichen: L3307 - KBO2 Datum: 19.08.2024
Projektleitung: Hr. Rickert Auswertung: C. Rites

Hiermit wird bestatigt, dass die seitens des AG vorgegebenen Untersuchungsabschnitte im Rahmen
des Bauvorhabens auf der L3307 und L418 bei Fulda nach den gesetzlichen Vorgaben des Landes
Hessen hinsichtlich einer Belastung mit Kampfmitteln ordnungsgemall am 15.08.2024 untersucht

wurden.

l. Ausfiihrung der Sondierung

Lage des Untersuchungsgebietes:

e L3307 zwischen Eichenzell und Ronshausen, Rhonhof-Welkers, L418 Bachrainer Stralle

Bauseits geplante Untergrundeingriffe:

e Fahrbahnerneuerung

Verwendete Sondiertechnik

X | GPR - Ground Penetrating Radar (Georadar)

TDEM - aktives elektromagnetisches Sondiersystem

Gradientenmagnetometer — passives ferromagnetisches Sondiersystem

Hinweis: Bitte beachten Sie das Informationsblatt zu den Sondiertechniken auf den Folgeseiten.

Zustand/Zuganglichkeit des Arbeitsgebietes:

e Das zu sondierende Areal wurde gem. Lageplan und Einweisung vor Ort durch den AG,

vertreten durch Herrn Jost, erfasst (vgl. Anlage 1)

GroéRe des sondierten Areals:
e Gesamtflache: 28.163m?2

=
L

PD Bohr- und Sondiergesellschaft mbH  Biiro: ConneKT 13, Gebaude 119 Telefon +49932126493-90  Handelsregister ~HypoVereinsbank Wiirzburg

Post: Am Stadtgraben 5 97318 Kitzingen info@pd-kampfmittel.de AG Wiirzburg IBAN: DE96 7902 0076 0019 9268 93
97359 Schwarzach am Main Geschaftsfilhrer: Dominic Petermann ~ www.pd-kampfmittel.de HRB 9384 BIC: HYVEDEMM455
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Blatt 2 von 6

1. Ergebnisse der Sondierung

Die Auswertung der Sondierungen gem. ATV DIN 18323 (Stand Sept.2023) und ,baufachlicher Richtli-
nien KampfmittelrAumung (BFR-KMR), Stand Juni 2024“, ergab folgende Ergebnisse (Achtung: Mehr-
fachnennung mdoglich, vgl. planerische Darstellung in Anlage 2; bitte beachten Sie ebenfalls das Infor-

mationsblatt zu den Sondiertechniken auf den Folgeseiten):

Im Untergrund des Untersuchungsgebietes (in Teilbereichen) wurden keine offensichtlich
kampfmitteltechnisch ~ relevanten  Verdachtsmomente  ermittelt. Es kann eine
kampfmitteltechnische Unbedenklichkeit (gem. Anl. 2, griine Sig.) fur die bauseits geplanten

Untergrundeingriffe erteilt werden.

(* Anmerkungen: Verwendete Auswertesoftware: Condor (Fa. ImpulseRadar), Kategorisierung der Anomalien (Tiefen- /
ObjektgrolRenangaben) auf Basis der softwareseitig berechneten Punktgeometrie)

PD Bohr- und Sondiergesellschaft mbH Kampfmittelbergung



A

\f

Blatt 3 von 6

Allgemeine Hinweise:

- Die fachliche Beurteilung bezieht sich ausschlie3lich auf die untersuchten Flachen gem. der/den
Anlagen / dem Lageplan. Erschitterungsintensive Arbeiten (z.B. Rammen, Verdichten etc.) kann
Impulse in den Boden einbringen, deren Wirkungsradius ggf. Uber die untersuchten und bewerteten
Flachen hinausgeht. Hierflr kann -auch bei einer Kampfmittelfreigabe- keine Gewahr Glbernommen
werden.

- Trotz fachgerechter Untersuchung/Berdumung kann nach dem aktuellen Stand der Technik und den
gesetzlichen Vorgaben nie vollstandig ausgeschlossen werden, dass auf den untersuchten Arealen
Kampfmittel unentdeckt bleiben. Dies gilt im Besonderen fur kleinkalibrige Munition, deren Auftreten
rein messtechnisch nicht ausgeschlossen werden kann.

- Grundsatzlich kann daher keine Gewahr fir eine absolute Kampfmittelfreiheit tbernommen werden.

- Bei jeglichem Verdacht des Antreffens von Kampfmitteln sind die Bauarbeiten in diesem Bereich

sofort einzustellen und die zustandige Polizeibehdrde zu benachrichtigen!

Schwarzach, den 19.08.2024

7
AT — D /,:f/ s . //—j
A~ P ke S/
[ N
Sachbearbeiter Befahigungsscheininhaber Projektleiter

gem. 820 SprengG

PD Bohr- und Sondiergesellschaft mbH Kampfmittelbergung



Ve

\’

Blatt 4 von 6

Informationsblatt Sondiertechniken

1. Ferromagnetik

Die Methode der ferromagnetischen Sondierung basiert auf Anderungen des natiirlichen Erdmagnet-

felds, die durch das Storfeld eines ferromagnetischen Objektes hervorgerufen werden.

Grundsatzlich erfassen passive magnetische Systeme ausschlief3lich ferromagnetische Stérkoérper, d.h.
Objekte und Strukturen, welche Magnetfelder als Anomalien im Erdmagnetfeld erzeugen. Dabei kann
es sich einerseits um Objekte aus Eisen oder Stahl handeln, andererseits aber auch um ferromagneti-
sche Materialien wie gebrannten Lehm, Ziegel oder Gesteine mit einem hohen Eisenanteil (Granite,
Basalt).

Inwieweit ein ferromagnetisches Objekt im Untergrund eine detektierbare Magnetfeldanomalie erzeu-
gen kann, hangt zum einen von der Magnetisierbarkeit und tatsachlichen Magnetisierung, aber auch
von der Geometrie und Orientierung der Objekte im Raum ab. Weiterhin sind auch das magnetische
Rauschen am Messort und die Qualitét des eingesetzten Magnetometers sowie die Witterung von Be-
deutung. In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass bei ungesttrten Untergrundverhaltnissen
groRere Storkorper (Abwurfmunition) bei einer Oberflachenmessung bis in eine Tiefe von max. 3 m
erfasst werden, kleinere Objekte (Artillerie, Kleinbomben etc.) bis ca. 2 m. Untersuchungen von Berei-
chen in Tiefen > 3m u. GOK sind durch das Verfahren der Bohrloch- bzw. Tiefensondierung durchzu-

fuhren.

Zur Durchfuhrung von Tiefensondierungen sind im Vorfeld die dafir notwendigen Bohrlécher anzule-
gen. Generell sind bei Bohrungen im Rahmen der Kampfmittelrdumung geman der DGUV Information
201-027 sowie den Baufachlichen Richtlinien KampfmittelrAumung (BFR-KMR), nur erschiitterungs-

arme Bohrverfahren (Schneckenbohrungen) zugelassen.

Im Rahmen der durchgefiihrten Untersuchungen wurden dabei Bohrglockensysteme der Hersteller Per-
forator mit einem Bohrdurchmesser von 115 mm verwendet. Diese sind mit Schnellwechslern ausge-

stattet und kdnnen so mit einem mobilen Bagger eingesetzt werden.

Die erste Bohrung wird meterweise ausgefihrt und (nach Méglichkeit) begleitet von Tiefensondierungen
ferromagnetisch Uberpruft. Treten bei der Bohrung keine Auffalligkeiten auf, kdnnen die im freigemes-
senen Radius direkt anschlieRenden Bohrungen ausgefihrt werden. Die Messung und Freigabe dieser
Bohrungen sichert die daran anschlie@enden Tiefenbohrungen ab. Nach Abbohren der einzelnen
Punkte bis zum Erreichen der gewiinschten Sondiertiefe werden die einzelnen Bohrlécher mit temporé-
ren Kunststoffverrohrungen ausgelegt, um gegen Nachfall gesicherte Messungen bei der Tiefensondie-

rung zu erreichen.

Fur die ferromagnetischen Sondierungen werden sowohl Systeme der Fa. Sensys als auch der Fa.

Vallon genutzt.

PD Bohr- und Sondiergesellschaft mbH Kampfmittelbergung
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2. TDEM (Time-Domain Electromagnetics)

Blatt 5 von 6

Bei der TDEM handelt es sich um eine zerstérungsfreie aktive Messmethode, die eine Abbildung der
Verteilung der elektrischen Leitfahigkeiten im Untergrund ermdglicht. Durch diese aktive Messmethode
ergibt sich eine wesentlich geringere Beeinflussung durch externe Stérungen, wie sie beispielsweise in
innerstadtischen oder anderen dicht bebauten Gebieten zu erwarten sind, als bei ferromagnetischen

Oberflachensondierungen.

Das Messsystem besteht aus Sende- und Empfangerspulen, wobei die Sendespule ein elektromagne-
tisches Feld impulsartig in den Untergrund speist. Durch dieses zeitlich veranderliche Magnetfeld wird
ein Strom in den Untergrund eingespeist und breitet sich, abhangig von den Bodeneigenschaften, aus.
In méglicherweise vorhandenen Metallobjekten im Boden (Leitungen, Armierungen, Munition) werden
durch diesen Strom sekundare Magnetfelder induziert, deren zeitliche Veranderungen von den Emp-
fangsspulen registriert werden kénnen. Anhand der aufgezeichneten Magnetfelddnderungen kdnnen,
unter anderem, Rickschlusse auf die elektrische Leitfahigkeit, GroRe, Form und Tiefe des Metallkérpers

gezogen werden.

Die Eindringtiefe des TDEM- Verfahrens hangt neben der Untergrundstruktur auch von SpulengréiRe
und -abstand ab. Mit dem verwendeten EMD2 kann erfahrungsgeman Artilleriemunition mittleren Kali-
bers in bis zu 1,5 m und grof3kalibrige Artillerie- u. Abwurfmunition in bis maximal 2,5 m Tiefe detektiert

werden.
3. Georadar

Das Georadar- Messprinzip beruht auf hochfrequenten elektromagnetischen Impulsen, die von einer
Sendeantenne an der Oberflache in den Untergrund abgestrahlt werden. Eine Empfangsantenne regis-
triert die an Schichtgrenzen und vergrabenen Objekten (z.B. Rohren, Kabel oder Kampfmittel) reflek-
tierten oder an Einlagerungen im Boden gestreuten Wellenfelder, wobei die Laufzeiten und Amplituden
der elektrischen Feldstarke (E) aufgezeichnet werden. Reflexion und Diffraktion der elektromagneti-
schen Wellen entstehen, wenn im Untergrund signifikante Kontrastunterschiede der elektrischen Mate-
rialeigenschaften auftreten. In diesem Zusammenhang &ndern sich die Dielektrizitdtskonstante (€) sowie
die Leitfahigkeit (o).

Das Sende- und Empfangssignal wird durch breitbandige Dipolantennen abgestrahlt und empfangen.
Kirzere Wellenlangen besitzen wegen ihrer héheren Sendefrequenz generell ein héheres Auflésungs-
vermdgen, aufgrund der starken Beeintrachtigung durch Absorption und Streuung verringert sich aller-
dings die Erkundungstiefe. GréRere Wellenlangen erreichen im Umkehrschluss zwar gro3ere Sondier-

tiefen, wobei die Detailscharfe reduziert wird.

Fur die vorliegende Sondierung wurde das System Raptor 450 MHz / 18 Kanal GPR-Array der
Fa. ImpulseRadar verwendet, die je nach Beschaffenheit des oberflachennahen Untergrundes Sondier-
tiefen von bis zu ca. 5 m Tiefe erlaubt. Aus kampfmitteltechnischer Sicht wird die Detektion von grof3-

kalibriger Artillerie- und Abwurfmunition (Kaliber > 50 kg) erméglicht, die Aussagetiefe ist hier allerdings

PD Bohr- und Sondiergesellschaft mbH Kampfmittelbergung
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durch einige Faktoren, beispielsweise die Untergrundbeschaffenheit, durchaus mehr oder weniger limi-

Blatt 6 von 6

tiert.

Es wird daher darauf hingewiesen, dass bei Georadarsondierungen durch spezifische Charakteristika
des oberflachennahen Untergrundes in Kombination mit den physikalischen Eigenschaften der Mes-
sung mitunter technisch bedingte Abschattungen sowie mit zunehmender Tiefe eine Reduktion der Sig-
nalqualitat auftreten konnen. Dieser sogenannte ,Schatteneffekt” kann auch bei den hier vorliegenden
Sondierungen nicht vollstéandig vernachlassigt werden, da vor allem an den detektierten Schichtwech-
seln teilweise signifikante Dichteunterschiede auftreten, welche eine Vielzahl kleinerer Diffraktionen ver-
ursachen und daruber hinaus die vertikale Signalreduktion verstérken. Die physikalisch bedingte Re-
duktion der Signaldichte ist des Weiteren vor allem auf (stark) heterogene Untergrundverhaltnisse zu-
rickzuflhren, so dass mit zunehmender Tiefe eine Limitierung der vertikalen Aussagefahigkeit unver-

- meidbar ist.

Die Vorteile der Methodik liegen in erster Linie in der zerstérungsfreien Anwendung mit hoher vertikaler
und horizontaler Auflésung. Speziell fur die Kampfmittelbergung von Bedeutung ist die Méglichkeit mit
dem Georadar - im Gegensatz zu den klassischen Magnetometern - Sondierungen auch in ferromag-

netisch sensiblen Bereichen (Wohngebieten, Stral3en, Bahnlinien etc.) realisieren zu kénnen.

Bitte beachten: durch Bestandsleitungen, insbesondere Kabelpakete bzw. Kanalleitungen mit einem
groRen Querschnitt / Durchmesser, kommt es zu ,Schattenbereichen“ unterhalb dieser Sparten. Fur

diese ,abgeschatteten® Bereiche kann keine belastbare Aussage auf potenzielle Bombenblindgénger

getroffen werden.

PD Bohr- und Sondiergesellschaft mbH Kampfmittelbergung
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Als unbedenklich gem. Kartenlegende bestitigt:

pawm: 19.08.2024

(Feuerwerker gem. §20 SprengG)

Die Auswertung erfolgte nach bestem
Wissen und Gewissen und nach Stand
der Technik

1550000

549800 ' 550000 : 550200

Legende

Kampfmitteltechnisch unbedenklich in Bezug auf groRkalibrige Artillerie- und Abwurfmunition (> 50 kg)
bis in eine Tiefe von 2,5 m u. GOK
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PD 24241 Fahrbahnerneuerung L3068 + L3307

Kampfmitteltechnische Flachenbeurteilung des
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Standort: L3307, Rhénhof-Welkers, L418 Bachrainer Strale
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Hessen Mobil
StraRen- und

Sicherheits- und Gesundheitsschutz - Plan
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Verkehrsmanagement StraBenbau (Neubau / Instandsetzung)
Projekt: L 3258 Fahrbahnerneuerung Weyhers - Dietershausen PSP-Element C.0459.20366-B3-LA
Gewerke/ Gefahrenquellen/ MaRnahmen/Lésungen Bestimmungen Hinweise auf Kommentar
Arbeitsablaufe Auflagen Bausteine
BG Bau
Baustellenvor- Nachbarbebauung Standsicherheitsnachweis DGUYV Vorschrift 38, C 468
bereitung DIN 4123
Gebaudesicherung DGUV Vorschrift 38, C 467
DIN 4123
Unterfangungen DGUV Vorschrift 38, C 468
DIN 4123
Setzungsmessungen DGUV Vorschrift 38,
DIN 4123
Kennzeichnung und Absperrung |DGUV Vorschrift 38,
Gefahrenbereiche DIN 4123
Nachbarbaustellen Schriftliche Vereinbarung DGUV Vorschrift 38
Betriebsanweisung DGUV Vorschrift 38
Arbeiten am, auf und tiber |Seitenschutz DIN EN 12811, A 100
dem Wasser DGUV Vorschrift 38
ASR A1.8 ASR A2.1
Rettungsboot DGUV Vorschrift 1, C 480
DGUV Vorschrift 38
Rettungsmittel (Rettungsring) DGUV Regel 112-201, C 480
DGUV Vorschrift 38
PSA - Rettungsweste DGUV Regel 112-201, C 480
DGUV Vorschrift 38
Erdleitungen (Strom, Gas, |Leitungen genau orten DGUV Vorschrift 3, C472
Wasser, Abwasser, EVU-, Stadtwerke-Vorschriften
Dateniibertragung)
Leitungen sichern DGUV Vorschrift 3, C472
EVU-, Stadtwerke-Vorschriften
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Gewerke/ Gefahrenquellen/ MaRnahmen/Lésungen Bestimmungen Hinweise auf Kommentar
Arbeitsablaufe Auflagen Bausteine
BG Bau
Freileitungen und Freischalten DGUV Vorschrift 3, C 412
Fahrdrahte DGUV Vorschrift 77,
DB AG-Vorschriften, EVU-,
Stadtwerke-Vorschriften
Abstand halten DGUV Vorschrift 3, C 412
DGUV Vorschrift 77,
DB AG-Vorschriften,
EVU-, Stadtwerke-Vorschriften
Gleiserdung DGUV Vorschrift 3, C412
DGUV Vorschrift 77,
DB AG-Vorschriften
Abschranken DGUV Vorschrift 3, C412
DGUV Vorschrift 77,
DB AG-Vorschriften,
EVU-, Stadtwerke-Vorschriften
Abdecken DGUV Vorschrift 3, C412
DGUV Vorschrift 77,
DB AG-Vorschriften,
EVU-, Stadtwerke-Vorschriften
Kontaminierte Bereiche Historische DGUV Vorschrift 1, C 322
Baugrunduntersuchung DGUV Vorschrift 38
Gefahrstoffe
Historische DGUV Vorschrift 38, C 322
Baugrunduntersuchung DGUV Regel 101-008,
Kampfmittel SprengG
Historische DGUV Vorschrift 1,
Baugrunduntersuchung DGUV Vorschrift 38

Mikroorganismen
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Gewerke/ Gefahrenquellen/ MaRnahmen/Lésungen Bestimmungen Hinweise auf Kommentar
Arbeitsablaufe Auflagen Bausteine
BG Bau
Larm Beurteilungspegel ermitteln ArbStattV, BImSchG, A 030
LarmVibrationsArbSchV
Eingeschrankte Arbeitszeiten ArbStattV, BImSchG, A 030
LarmVibrationsArbSchV
Larmarme Verfahren und Gerate |[ArbStattV, BImSchG, A 030
LarmVibrationsArbSchV
Gerate- und Fahrordnung BetrSichV, A 026, A 066
Maschinenbetrieb, LarmVibrationsArbSchV, DGUV
allgemein Vorschrift 1, StVO
Auswahl und Einsatz von Geraten|BetrSichV, GefStoffV, D 500

und Arbeitsverfahren (Larm,
Vibrationen)

LarmVibrationsArbSchV, StVO,
DGUV Vorschrift 1,
DGUV Vorschrift 38

Uberrollschutzaufbau (ROPS)

BetrSichV,

DGUV Regel 101-008,

DGUV Regel 100-500 Kap. 2.12,
DGUV Vorschrift 38, StVO

Sicherheitsgurtpflicht

BetrSichV,

DGUV Regel 101-008,

DGUV Regel 100-500 Kap. 2.12,
DGUV Vorschrift 38, StVO

Betriebsanweisung

BetrSichV,

DGUV Regel 101-008,

DGUV Regel 100-500 Kap. 2.12,
DGUV Vorschrift 38, StVO
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Arbeitsablaufe Auflagen Bausteine
BG Bau
PSA BetrSichV, GefStoffV, E 600, E 602,
LarmVibrationsArbSchV, E 604, E 609,
DGUV Vorschrift 1 E 605, E 606,
E 607
Anschlagpunkte flr Lasten BetrSichV, B 164
DGUV Regel 101-008,
DGUV Regel 100-500 Kap. 2.12,
DGUV Vorschrift 38, StVO
Sichteinschrénkung an Ruckraumiberwachung DGUV Vorschrift 70, B 181
Baumaschinen DGUV Regel 100-500 Kap. 2.12
Einweiser DGUV Vorschrift 70, A 067, B 187,
DGUV Regel 100-500 Kap. 2.12 B 186
Absperrung DGUV Vorschrift 70,
DGUV Regel 100-500 Kap. 2.12
Lastentransport Baumaschinen als Hebezeug, DGUV Regel 100-500 Kap. 2.10, (B 164
Anschlagmittel DGUV Regel 100-500 Kap. 2.12,
DGUV Regel 100-500 Kap. 2.8,
DGUV Vorschrift 38,
DGUV Vorschrift 52, LasthandhabV
Anschlagpunkte an Lasten DGUV Vorschrift 52, B 164
DGUV Regel 100-500 Kap. 2.8,
DGUV Regel 201-052
Umgang mit Gefahrstoffe ermitteln, GefStoffV, TRGS A 041
Gefahrstoffen, allgemein |Gefahrstoffverzeichnis anlegen
Substitution prifen GefStoffV, TRGS A 041
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Gewerke/ Gefahrenquellen/ MaRnahmen/Lésungen Bestimmungen Hinweise auf Kommentar
Arbeitsablaufe Auflagen Bausteine
BG Bau
Betriebsanweisung GefStoffV, TRGS A 042
Staubarme Arbeitsverfahren BImSchG, GefStoffV, TRGS
Staubbindung, Staubniederschlag |BImSchG, GefStoffV, TRGS
Baustellen- Baustellen ein-richtung, |BE-Plan mit Zuordnung ArbStattV,
einrichtung allgemein Lagerplatze DGUV Vorschrift 1
ASR A2.3,
ASR A3.5+6
ASR A4.1+2 und 4.4
Erste Hilfe / Alarmplan, Erste Hilfe Kette DGUV Vorschrift 1 A 004
Notfallvorsorge ASR A4.3
Brandschutz Alarmplan, Flucht- und ArbStattV,
Rettungsplan DGUV Vorschrift 1
ASR A2.3
Handfeuerloscher ArbStattV, A 021
DGUV Vorschrift 1
ASR A2.2
Kommunikation Funktelefon DGUV Vorschrift 1
Herstellen des Strom - vom Netz DGUV Information 203-004 , B 171
elektrischen DGUV Vorschrift 3, VDE 0100
Baustellennetzes
Strom - Aggregat DGUV Information 203-004 ,
DGUV Vorschrift 3, VDE 0100
Potenzialausgleich schaffen DGUV Vorschrift 3,
DGUV Information 203-004 ,
VDE 0100
FI-Schutzschalter (RCD/PRCD-S) [DGUV Regel 100-500 Kap. 2.26, |B171,B 172

DGUV Vorschrift 3
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Gewerke/ Gefahrenquellen/ MaRnahmen/Lésungen Bestimmungen Hinweise auf Kommentar
Arbeitsablaufe Auflagen Bausteine
BG Bau
Ver- und Entsorgung von |Wasser - vom Netz DGUV Vorschrift 1, Wasserhaushaltsgesetz
und mit Wasser WHG,
Wasser - Tankwagen DGUV Vorschrift 1
Abwasser - ins Netz DGUV Vorschrift 1, Wasserhaushaltsgesetz
WHG,
Abwasser - Tank DGUV Vorschrift 1, Wasserhaushaltsgesetz
WHG
Entsorgung von Abféllen |Entsorgungskonzept KrW-/AbfG Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetz
Allgemeinbeleuch-tung Baustellenfeldbeleuchtung DGUV Vorschrift 1,
der Verkehrswege ASR A3.4,
DIN 5035
Sozialeinrichtungen Tagesunterkinfte ArbStattV, A 025
DGUV Vorschrift 1
ASR A4.2
Sanitdranlagen ArbStattV, A 025
DGUV Vorschrift 1
ASR A4.1
Vermessungs- Lasertechnik Schutz vor Laserstrahlung BetrSichV, OstrVO, E 607
arbeiten DGUV Vorschrift 11
Verkehrs- Einrichten Baustelle Verkehrssicherungsplan StVO, STVZO, RSA,ZTV-SA A 008
sicherung
Totalsperrung DGUV Vorschrift 1, A 008
DGUV Vorschrift 38 ,
RSA, StVO
Sperrung einer Fahrspur StVO, RSA A 008
Nachtarbeitsgenehmigung StVO, RSA
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Gewerke/ Gefahrenquellen/ MaRnahmen/Lésungen Bestimmungen Hinweise auf Kommentar
Arbeitsablaufe Auflagen Bausteine
BG Bau
Schutzdach DGUV Vorschrift 38 ,
RSA, StVO
Personenbriicke DGUV Vorschrift 38 ,
RSA, StVO
Kabelbriicke DGUV Vorschrift 38 ,
RSA, StVO
Verkehrssicherungseinrichtungen [DGUV Vorschrift 38 ,
RSA, StVO, ZTV-SA
Sicherheitsabstand DGUV Vorschrift 38 , A 008, B 181,
RSA, StVO, ZTV-SA B 187
Kennzeichnung Fahrzeuge StVO, STVZO, RSA, ZTV-SA A 008
PSA - Warnkleidung StVO, RSA, ZTV-SA A 008, E 606
Einsatz LSA (Ampel) LSA mit verkehrsbedingter StVO, RSA, ZTV-SA A 008
Steuerung
LSA mit Handsteuerung StVO, RSA, ZTV-SA A 008
Entwasserung Lagerung und Transport |Gegen Abrollen sichern DGUV Regel 201-052,
von Rohren DGUV Vorschrift 38
Rohrverlegung Rohrlangen auf Verbau DGUV Vorschrift 38 , C 473
abstimmen DGUV Regel 201-052,
DIN 4124
Dimensionierung der Ablassfelder [DGUV Vorschrift 38 ,
DGUV Regel 201-052,
DIN 4124
Umsteifungen DGUV Vorschrift 38 ,
DGUV Regel 201-052,
DIN 4124
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Gewerke/
Arbeitsablaufe

Gefahrenquellen/
Auflagen

MaRnahmen/Lésungen

Bestimmungen

Hinweise auf
Bausteine
BG Bau

Kommentar

Anschlagmittel auf Rohre
abstimmen

DGUV Vorschrift 52,

DGUV Vorschrift 38,

DGUV Regel 100-500 Kap. 2.8,
DGUV Regel 201-052,

DGUV Information 201-030,
DGUYV Information 209-061

B 164

Zugehorige Lastaufnahmemittel
auswahlen

DGUV Information 209-061 ,
DGUYV Information 201-030,
DGUV Regel 201-052,

DGUV Regel 100-500 Kap. 2.8,
DGUV Vorschrift 38

B 146, B161

Hebezeuge

DGUV Vorschrift 52,
DGUV Vorschrift 38 ,
DGUV Regel 100-500 Kap. 2.8

Standsicherheit der
Baumaschinen

DGUV Vorschrift 52,
DGUV Vorschrift 38 ,
DGUV Regel 201-052

Zusammenziehen der
Rohre

Seile

DGUV Regel 201-052,
DGUV Vorschrift 38

Seilanschlagpunkte

DGUV Regel 201-052,
DGUV Vorschrift 38

B 164

Gefahrenbereich freihalten

DGUV Regel 201-052,
DGUV Vorschrift 38

Schweillen

Betriebsanweisung

DGUV Regel 100-500 Kap. 2.26,
GefStoffV

C423,C 424

Luftung

DGUV Regel 100-500 Kap. 2.26,
GefStoffV

C423,C 424
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Gewerke/ Gefahrenquellen/ MaRnahmen/Lésungen Bestimmungen Hinweise auf Kommentar
Arbeitsablaufe Auflagen Bausteine
BG Bau
Absaugung DGUV Regel 100-500 Kap. 2.26, |[C 423, C 424
GefStoffV
Brand- und Explosionsschutz DGUV Regel 100-500 Kap. 2.26, [C 423, C 424 |Schweilerlaubnisschein
GefStoffV
Zwangshaltungen Arbeitsraumbreiten DGUV Vorschrift 38 ,
DIN 4124
Bemessung der Kopflocher in DGUV Vorschrift 38 ,
Rohrleitungsgraben DIN 4124
Dichtheitspriifung von Gefahrenbereich absperren DGUV Vorschrift 38 ,
Rohrleitungen DGUV Regel 201-052
Dichtheitsprifung mit Wasser DGUV Vorschrift 38 , C 474
DGUV Regel 201-052
Dichtheitsprifung mit Luft DGUV Vorschrift 38 ,
DGUV Regel 201-052
Rohrverschliisse DGUV Vorschrift 38 ,
DGUV Regel 201-052
Zugang zu verlegten Sicherungsposten DGUV Vorschrift 38,
Rohrleitungen: Schachte DGUV Regel 201-052
ASR A1.8, ASR A2.1
Verstandigungsmittel DGUV Vorschrift 38 , B 133
DGUV Regel 201-052
Steigeisengange DGUV Vorschrift 38 ,
DGUV Regel 201-052
Dreibock mit Seilwinde DGUV Vorschrift 38 , C 411, --
DGUV Regel 201-052
Anseilschutz DGUV Vorschrift 38 , E 601

DGUV Regel 201-052
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Gewerke/ Gefahrenquellen/ MaRnahmen/Lésungen Bestimmungen Hinweise auf Kommentar
Arbeitsablaufe Auflagen Bausteine
BG Bau
Schachtéffnungen Seitenschutz, Umwehrungen DGUV Vorschrift 38
ASR A2.1
Abdeckungen DGUV Vorschrift 38
Arbeiten in Rohrleitungen |Erlaubnisscheinverfahren DGUV Vorschrift 1, C 411

iiber DN 800

DGUV Regel 113-004,
GefStoffV, TRGS 201

Besondere Personalqualifikation

DGUYV Vorschrift 1,
DGUV Vorschrift 38 ,
DGUV Regel 201-052

Aufsichtfihrender standig vor Ort

DGUV Vorschrift 1,
DGUV Vorschrift 38 ,
DGUV Regel 201-052

Betriebsanweisung

DGUYV Vorschrift 1,
GefStoffV, TRGS 201

Gasmessgerate

DGUV Vorschrift 1,
GefStoffV, TRGS

Kraftbetriebene Lifter

DGUV Vorschrift 1,
GefStoffV, TRGS 201

Flissiggasverbot

DGUV Vorschrift 1,
GefStoffV, TRGS 201

Verbot des Einsatzes von
Verbrennungsmotoren

DGUV Vorschrift 1,
GefStoffV, TRGS 201

Hand- oder Stollenbatterieleuchte

DGUV Vorschrift 3,

DGUYV Information 203-004,
DGUV Information 203-006,
DGUV Regel 113-004,

Version: Juni 2017

Seite 10 von 18




Hessen Mobil
StraRen- und

Verkehrsmanagement

StraBenbau (Neubau / Instandsetzung)

Sicherheits- und Gesundheitsschutz - Plan

HESSEN

6]

Projekt:

L 3258 Fahrbahnerneuerung Weyhers - Dietershausen

PSP-Element C.0459.20366-B3-LA

Gewerke/ Gefahrenquellen/ MaRnahmen/Lésungen Bestimmungen Hinweise auf Kommentar
Arbeitsablaufe Auflagen Bausteine
BG Bau
Seilgefihrter Rollenwagen DGUV Regel 201-052,
DGUV Vorschrift 1,
DGUV Vorschrift 38
Erdbau Zusatzliche Bau- Ausreichende Bemessung DGUV Vorschrift 38,
stellenvorbereitung: DIN 4124
Arbeitsraum ASR A2.1
Herstellen von Baugrubenwand, senkrecht DGUV Vorschrift 38 , --
Baugrubenwéanden DIN 4124
Bdschung DGUV Vorschrift 38 , --
DIN 4124
Standsicherheitsnachweis DGUV Vorschrift 38 ,
DIN 4124
Tragerbohlwand DGUV Vorschrift 38 , C 461
DIN 4124
Spundwand DGUV Vorschrift 38 ,
DIN 4124
Ruckwartige Verankerung DGUV Vorschrift 38 ,
DIN 4124
Herstellen von Grabenwand, senkrecht DGUV Vorschrift 38, C 469
Grabenwiénden DIN 4124
ASR A1.8
Bdschung DGUV Vorschrift 38 , C 469
DIN 4124
Standsicherheitsnachweis DGUV Vorschrift 38 , C 469
DIN 4124
Waagerechter Verbau DGUV Vorschrift 38 , C 470
DIN 4124
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Gewerke/ Gefahrenquellen/ MaRnahmen/Lésungen Bestimmungen Hinweise auf Kommentar
Arbeitsablaufe Auflagen Bausteine
BG Bau
Senkrechter Verbau DGUV Vorschrift 38 , C 470
DIN 4124
Verbauelemente DGUV Vorschrift 38 , B 189
DIN 4124
Unterirdische Anlagen Sicherungsmafinahmen durch DGUV Vorschrift 38
und kreuzende Leitungen |Verbau
Lagesicherung DGUV Vorschrift 38
Standsicherheitsnachweis DGUV Vorschrift 38
Verkehrswege an Seitenschutz, Umwehrungen DGUV Vorschrift 38 C 469, C 470
Baugruben und Graben DIN EN 12811, ArbStattV,
ASR A1.8, ASR A2.1
Lastfreie Schutzstreifen DGUV Vorschrift 38 A 067
Grabenubergange DGUV Vorschrift 38
Auffahrrampen DGUV Vorschrift 38 ,
ArbStattVv
Bautreppe DGUV Vorschrift 38 ,
ArbStattVv
Grundwasser Grundwasserabsenkung DGUV Vorschrift 38
Offene Wasserhaltung DGUV Vorschrift 38
Abdichtung der Sohle und der DGUV Vorschrift 38
Wande
Hydraulischer Nachweis DGUV Vorschrift 38
Setzungsberechnungen DGUV Vorschrift 38
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Gewerke/ Gefahrenquellen/ MaRnahmen/Lésungen Bestimmungen Hinweise auf Kommentar
Arbeitsablaufe Auflagen Bausteine
BG Bau
Vorbereitungen fiir den Standsicherheitsnachweis fir BetrSichV,
Einsatz von Bohr- und Rammgerate DGUV Regel 101-008,
Baumaschinen und DGUV Regel 100-500 Kap. 2.12,
Baugeraten DGUV Vorschrift 38
Bodenaustausch (Tragfahigkeit) |DGUV Regel 101-008,
DGUV Regel 100-500 Kap. 2.12,
DGUV Vorschrift 38
Lastverteilende Platten DGUV Regel 101-008, B 215
DGUV Regel 100-500 Kap. 2.12,
DGUV Vorschrift 38
Bodennivellierung DGUV Regel 101-008,
(Rampenneigung) DGUV Regel 100-500 Kap. 2.12,
DGUV Vorschrift 38
Betonbau Montage Fertigteile Schriftliche Montageanweisung |DGUV Vorschrift 38
Standsicherheit Kraneinsatz DGUV Vorschrift 52, B 213,B 214
DGUV Vorschrift 38
Absperrung DGUV Vorschrift 52, DGUV
Vorschrift 38
Schalungs-, Bewehrungs- | Traggerust- und Lehrgeristplan [DGUV Vorschrift 38 , B 120
und Betonierarbeiten DIN 1045
Montageanweisung fir DGUV Regel 101-012, B 134
Grofflachenschalung DGUV Vorschrift 38 ,
DIN 1045
Stellplan fiir Schalelemente DGUV Regel 101-012,
DGUV Vorschrift 38 ,
DIN 1045

Version: Juni 2017

Seite 13 von 18




Hessen Mobil
StraRen- und

Verkehrsmanagement

StraBenbau (Neubau / Instandsetzung)

Sicherheits- und Gesundheitsschutz - Plan

HESSEN

6]

Projekt:

L 3258 Fahrbahnerneuerung Weyhers - Dietershausen

PSP-Element C.0459.20366-B3-LA

Gewerke/ Gefahrenquellen/ MaRnahmen/Lésungen Bestimmungen Hinweise auf Kommentar
Arbeitsablaufe Auflagen Bausteine
BG Bau
Taktplane fir Betonierarbeiten DGUV Regel 101-012,
DGUV Vorschrift 38 ,
DIN 1045
Anschlagpunkte flur DGUV Regel 101-012, B 164
Bewehrungskorbe DGUV Vorschrift 38 ,
DIN 1045
Anseilschutz mit DGUV Regel 101-012, E 601
Anschlagpunkten DGUV Vorschrift 38 ,
DIN 1045
Umgang mit Alkaliarme Zemente und GefStoffV
Gefahrstoffen Betonzusatzmittel
Biologisch abbaubare Schaldle BioStoffV
Hochgelegene Planung der Arbeitsgeriste DGUV Vorschrift 38 , B 113
Arbeitsplatze: DIN 4420
Absturzqgefahr ASR A1.8
Seitenschutz, Umwehrungen ArbStattV, A 100
DGUV Vorschrift 38 ,
DIN EN 12811
ASR A2.1
Abdeckungen DGUV Vorschrift 38 A 100
Fahrgerist DGUV Vorschrift 38 , B 112
DIN 4422
Hubarbeitsblihnen DGUV Regel 100-500 Kap. 2.10 B 212
DGUV Vorschrift 38
Schutzdach DGUV Vorschrift 38 , B 114
DIN 4420
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Gewerke/ Gefahrenquellen/ MaRnahmen/Lésungen Bestimmungen Hinweise auf Kommentar
Arbeitsablaufe Auflagen Bausteine
BG Bau
Personenaufnahmemittel (Kran) |DGUV Vorschrift 52, B 146 ,B 147
DGUV Regel 101-005,
DGUV Vorschrift 38
Anseilschutz mit DGUV Vorschrift 38 E 601
Anschlagpunkten DGUV Regeln 112-198
Arbeiten in Schichten Seitenschutz, Umwehrungen DGUV Vorschrift 38 , A 100
(vertikal) DGUV Information 208-016
ASR A2.1
Einrichtungen zum Bergen von DGUV Vorschrift 38 A 021
Personen DGUV Information 205-001
ASR A2.2
Zwangshaltungen Arbeitsraumbreiten und -héhen  [ArbSchG
ASR A1.2
Einsatz von Standsicherheit BetrSichV, B 213, B 215,
Baumaschinen und DGUV Vorschrift 38, B 216, B 217,
Baugeriten DGUV Vorschrift 70, B 163
DGUV Vorschrift 52,
DGUV Regel 100-500 Kap. 2.12
Tragfahigkeit DGUV Vorschrift 38 ,
DGUV Vorschrift 52,
DGUV Vorschrift 70,
DGUV Regel 100-500 Kap. 2.12
Reichweite / Uberschwenken DGUV Regel 100-500 Kap. 2.12,
DGUV Vorschrift 38 ,
DGUV Vorschrift 52
StraBenbau Arbeits- und Warnkleidung DGUV Vorschrift 38 , RSA, StvO, [A 008, E 606

Sicherheitsbereiche

ZTV-SA

Version: Juni 2017
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Hessen Mobil
StraRen- und

Sicherheits- und Gesundheitsschutz - Plan

Verkehrsmanagement

StraBenbau (Neubau / Instandsetzung)

HESSEN

6]

Projekt:

L 3258 Fahrbahnerneuerung Weyhers - Dietershausen

PSP-Element C.0459.20366-B3-LA

Gewerke/ Gefahrenquellen/ MaRnahmen/Lésungen Bestimmungen Hinweise auf Kommentar
Arbeitsablaufe Auflagen Bausteine
BG Bau
Fugenschneidearbeiten  |[Nass-Schnittverfahren BetrSichV,
DGUV Regel 101-003,
DGUV Vorschrift 38 ,
DIN EN 500-5
Staubabsaugung DGUV Vorschrift 38 , C 365
DGUV Regel 101-003
StraBenfrasarbeiten Staubbindung oder -absaugung |BetrSichV, B 187
DGUV Regel 101-003,
DGUV Vorschrift 38
StraBenfertigung Sicherheitsschuhe (HI) DGUV Vorschrift 38 , B 185, B 186
DGUV Regel 112-191
Verdichtungs-arbeiten Infrarot-Fernsteuerung BetrSichV, B 185
DGUV Regel 101-003,
DGUV Vorschrift 38 ,
DGUV Regel 101-003
Stahlbau Hochgelegene Seitenschutz, Umwehrungen. DGUV Vorschrift 38 , A 100
Arbeitsplatze und Podeste DIN EN 1281
Verkehrswege: ASR A1.8, ASR A2.1
Absturzaefahr
Fahrgeriste/fahrbare DGUV Vorschrift 38 , B 112
Arbeitsbuhnen DIN 4422
Hubarbeitsbihnen DGUV Vorschrift 38 B 212
Anseilschutz mit DGUV Vorschrift 38 E 601
Anschlagpunkten
Einrichtungen zum Bergen von DGUV Vorschrift 38 , A 005, A 021
Personen DGUV Regel 112-199
Schweilen / Schneiden Betriebsanweisung DGUV Regel 100-500 Kap. 2.26, |[C 424, C 423

GefStoffV

Version: Juni 2017
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Hessen Mobil
StraBen- und
Verkehrsmanagement

Sicherheits- und Gesundheitsschutz - Plan

StraBenbau (Neubau / Instandsetzung)

HESSEN

6]

L 3258 Fahrbahnerneuerung Weyhers - Dietershausen

Projekt:

PSP-Element C.0459.20366-B3-LA

Gewerke/ Gefahrenquellen/ MaRnahmen/Lésungen Bestimmungen Hinweise auf Kommentar
Arbeitsablaufe Auflagen Bausteine
BG Bau
Absaugung DGUV Regel 100-500 Kap. 2.26,
GefStoffV
Brand- und Explosionsschutz DGUV Regel 100-500 Kap. 2.26, |[A 021, C 423, |Schweilerlaubnisschein
GefStoffV C424
Trennung von Arbeitsbereichen |DGUV Regel 100-500 Kap. 2.26,
GefStoffV
Elektromontage |Hochgelegene Seitenschutz, Umwehrungen, DGUV Vorschrift 38, A 100
Arbeitsplatze und Podeste DIN EN 12811
Verkehrswege: ASR A1.8, ASR A2.1
Absturzgefahr
Anseilschutz mit DGUV Vorschrift 38 E 601
Anschlagpunkten
Fahrgeriste/fahrbare DGUV Vorschrift 38 , B 112
Arbeitsbiihnen DIN 4422
Hubarbeitsbihnen DGUV Vorschrift 38 B 212
Einrichtungen zum Bergen von DGUV Regel 112-199, A 005, A 021
Personen DGUV Vorschrift 38
Installationsarbeiten in Betriebsanweisung DGUV Vorschrift 3,
engen Raumen DGUV Information 203-004,
DGUV Information 203-006
Mindest-Arbeitsraumbreiten und - [DGUV Vorschrift 38 ,
héhen DGUV Information 203-006,
DGUV Information 203-004
Markierungs- Markierungsfarbe Farbe ohne giftige und DGUV Vorschrift 1 A 042
arbeiten krebserzeugende Komponenten |GefStoffV, TRGS 500
Betriebsanweisung GefStoffV, TRGS 500 A 042

Version: Juni 2017
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Hessen Mobil
StraRen- und

Sicherheits- und Gesundheitsschutz - Plan

HESSEN

6]

Verkehrsmanagement StraBenbau (Neubau / Instandsetzung)
Projekt: L 3258 Fahrbahnerneuerung Weyhers - Dietershausen PSP-Element C.0459.20366-B3-LA
Gewerke/ Gefahrenquellen/ MaRnahmen/Lésungen Bestimmungen Hinweise auf Kommentar
Arbeitsablaufe Auflagen Bausteine
BG Bau
PSA GefStoffV, TRGS 500 E 604, E 605,
E 607

Version: Juni 2017
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L 3307 zw. Anschluss A 66 und Abzweig K 61 Lochung nach

zw. NK 5524 067 und NK 5524 059 IVZ-Norm
ca. Stat. 0,270 bis Stat. 1,100 Standardlochplan |

Stand: 31.03.2026

> Pos. 1at+b (ca. Stat. 0,300 rechts)

MENGE

B ST :—:13;-1
= E §
S Sl W ! VZ 1000-03 *1 Stk | VZ 1000-03 Zusatzzeichen

P 600 4 “Betreten der Di_ensttreppe
verboten® 3-zeilig

e 2 Stk | Rohrschelle DU 60 mm /

der Dienstireppe|
verboten

Betreten &
2

= . T e = Lochabstand 70 mm
' .\\ e B * 1 Stk | Rohrpfosten DU 60 mm;
S Nl % 2 L=2,50 m; WS 2,0 mm
pttallt ersatzlos ' a, <
j ¢ 1 Stk | Kleinfundament herstellen
400

> Pos. 2 (ca. Stat. 0,310 links)

e
VZ 274-60

Bestand - bleibt bestehen, da erst in 2025 erneuert

MENGE

s TR ) Rl : VZ 1000-03 *1 Stk | VZ 1000-03 Zusatzzeichen
Standort.entfallt ersatzlos e 00 | “Betreten der Diensttreppe
(vorh: MLC-Beschilderui — verboten“ 3-zeilig

Rohrpfasten unq‘_Eu_hqg,gu der Dienstreppe ¢ 2 Stk | Rohrschelle DU 60 mm /
ment abbauent) "% verboten T Lochabstand 70 mm

* 1 Stk | Rohrpfosten DU 60 mm;
L=2,50 m; WS 2,0 mm

T o

1 e
L)l I”] }

2 _“!1.;! R,

¢ 1 Stk | Kleinfundament herstellen

}7 800<I> ~ 1250

400
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2> Pos. 4 (ca. Stat. 0,430 links und rechts)

Standort entfalit
ersatzlos

(vorh. VZ 274-80, :
VZ 282, Rohrpfosten
und Fundament
abbauen!)

VZ 274-80

Bestand - bleibt bestehen,
da erst in 2025 erneuert

%300%7 - 2000 —'}eoo%

400

VZ 101
.8
vz 1007-34 [ Laead]

vorh. VZ 101, VZ 1007-34, Rohrpfosten und Fundament abbauen!

2> Pos. 6 (ca. Stat. 1,020 rech

ts)

-> aufgrund einer Planung zur Herstellung einer Mittelinsel im Bereich des Ortseingangs Welkers, sollte die
StVO-Beschilderung in diesem Bereich nach Absprache mit der zustandigen Verkehrsbehérde aufgestellt werden.

’» 900 {
s
[T

J nezuayorg
Welkers

Gemeinde Eichenzell
Landkreis Fulda

VZ 310-40

T
o
=3
©

~ 2000

400

}7 800

MENGE

e 1Stk

e 1Stk

e 1Stk

VZ 310-40
(Schilderzeichnung dem Sachgebiet Verkehr zur Freigabe vorlegen)

Rohrrahmen IVZ-Typ Nr. E 48
einschl. Verschraubungsmaterial

Kleinfundament herstellen
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> Pos. 7 (ca. Stat. 1,050 rechts)

-> aufgrund einer Planung zur Herstellung einer Mittelinsel im Bereich des Ortseingangs Welkers, sollte die
StVO-Beschilderung in diesem Bereich nach Absprache mit der zustandigen Verkehrsbehérde aufgestellt werden.

VZ 239
B

MENGE

« 1 Stk| VZ 239 GroRe 2 (flach)
* 1 Stk| VZ 1000-02 GroRe 2 (flach)

VZ 1000-02 Kein * 4 Stk | Rohrschelle DU 76 mm / Lochabstand 70 mm

Winterdienst

4"330*’* 600 4‘

* 1 Stk| Rohrpfosten DU 76 mm; L = 3,75 m; WS 2,0 mm

~ 2000

* 1 Stk | Kleinfundament herstellen

}7 800

400

Die genauen Aufstellhéhen und Fahrbahnabsténde sind zusammen mit der SM Gersfeld vor Ort
festzulegen. Schildzeichnungen sind dem Sachgebiet Verkehr zur Freigabe vorzulegen.
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Vollsperrung

L 3307 zwischen
Rhonhof und Welkers

vom XX.XX.2026
_bis XX.XX.2026

Aufstellung im Zuge der Baustrecke
mind. 2 Wochen vor Beginn der Arbeiten

4

L 3307 Rhénhof Welkers

siehe LV/ weitere Anlagen (Stand Mai 2026)

Abschnitt:

r Hessen Mobil HESSEN

Stralien- und Verkehrsmanagement :%:
Fulda —_—




Vz-Plane L 3307 Rhohnof Welkers

Die Verkehrszeichenpldne zur BaumaRBnahme ,,L 3307 Rhonhof Welkers* sind
Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen der Gemeinde Eichenzell.



Amt fir Bodenmanagement Fulda

Schutz von Grenz- und Vermessungsmarken

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Merkblatt mochten wir Sie Uber einige wichtige Bestimmungen im Zusammenhang
mit der Erhaltung von Grenz- und Vermessungsmarken informieren.

Die eindeutige Kennzeichnung der Grundstiicksgrenzen dient dem Grenzfrieden zwischen den
Nachbarn. Daher werden Grenzpunkte auf Antrag dauerhaft und sichtbar markiert
(abgemarkt). In der Ortlichkeit sind neben den Grenzpunkten noch die so genannten
Vermessungspunkte zu finden. Diese Vermessungspunkte sind Grundlage fur die
Durchfiihrung von Vermessungen, sie konnen sowohl oberirdisch als auch unterirdisch
abgemarkt sein. Fur die Abmarkung von Grenz- oder Vermessungspunkten kénnen Steine,
Grenzsteine, Kunststoffmarken, Bolzen, N&agel, Eisenrohre oder Meil3elzeichen verwendet
werden.

Das Hessische Vermessungs- und Geoinformationsgesetz* verpflichtet die Eigentiimerinnen
und Eigentimer von Grundstiicken und baulichen Anlagen sowie andere Nutzungsberechtigte
(wie z.B. Erbbauberechtigte, Mieter oder Pachter), die Einbringung von Grenz- und
Vermessungsmarken zu dulden und diese zu erhalten.

Wer eine Grenzmarke verandert oder beseitigt, muss damit rechnen, dass eine(r) der
betroffenen Eigentimerinnen oder Eigentiimer seine Mitwirkung bei der Wiederherstellung der
Marke verlangt und er die Kosten hierfur zu tragen hat.

Wer eine Vermessungsmarke vorsatzlich oder fahrlassig verandert oder beseitigt, begeht
daruber hinaus eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbul3e geahndet werden kann.
AulRerdem konnen dem Verursacher die Kosten fur die Wiederherstellung der Marke auferlegt
werden.

Bei Erdarbeiten besteht die Gefahr, dass Grenz- und Vermessungsmarken zerstort,
beschadigt oder verschiittet werden. Im Zweifelsfall sollten Sie (oder der Bauunternehmer) das
zustandige Amt fir Bodenmanagement rechtzeitig tGber das beabsichtigte Bauvorhaben und
den Beginn der Arbeiten informieren und die Sicherung der gefahrdeten Abmarkung
beantragen. Die Kosten fir Sicherungs- und  Versetzungsmal3nahmen  von
Vermessungsmarken tragt das Land Hessen.

Darlber hinaus empfiehlt es sich, die Unternehmer, welche in eigenem Auftrag oder im Auftrag
eines Dritten Arbeiten durchfiihren, auf den Schutz und die Sicherung der Grenz- und
Vermessungsmarken besonders hinzuweisen und sie zu verpflichten, die infolge der von ihnen
zu vertretenen Versaumnisse entstehenden zusatzlichen Kosten, insbesondere fir die
Wiederherstellung von verénderten oder beseitigten Marken, zu tragen.

Zur Wiederherstellung und Sicherung von Grenzmarken sowie flr die Beratung in
diesbezliglichen Fragen stehen Ihnen auch die in Hessen zugelassenen Offentlich bestellten
Vermessungsingenieurinnen und Offentlich bestellten Vermessungsingenieure zur Verfigung.
Mit freundlichen Griil3en

Ihr Amt fir Bodenmanagement Fulda

! Rechtsgrundlage ist das Hessische Vermessungs- und Geoinformationsgesetz vom 6. September 2007 (GVBI. | S. 548). Es ist
auf der Ruckseite mit den fur den Schutz von Vermessungsmarken relevanten Paragraphen auszugsweise abgedruckt.

Amt fir Bodenmanagement Fulda, Washingtonallee 1, 36041 Fulda
Telefon: (0661) 8334-0, Telefax: (0661) 8334-102, E-Mail: info.afb-fulda@hvbg.hessen.de, www.hvbg.hessen.de



Auszug aus dem

Hessischen Gesetz tber das 6ffentliche Vermessungs- und
Geoinformationswesen

(Hessisches Vermessungs- und Geoinformationsgesetz - HVGG)
vom 6. September 2007 (GVBI. | S. 548)

§23
Einbringen und Erhaltung von Grenz- und Vermessungsmar ken

(1) Die Eigentimerinnen und Eigentiimer von Grundstiicken und baulichen Anlagen sowie die anderen
Nutzungsberechtigten haben zu dulden, dass diese fiir die Abmarkung von Grenzpunkten sowie fir die Vermarkung
von Lage-, Héhen- und Schwerefestpunkten in Anspruch genommen werden.

(2) Die Eigentimerinnen und Eigentiimer von Grundstiicken und baulichen Anlagen sowie die anderen
Nutzungsberechtigten haben die Vermessungsmarken des Lage-, Hohen- oder Schwerefestpunktfeldes zu schonen
und, soweit diese nicht unterirdisch angebracht sind, erkennbar zu halten.

(3) Wer Arbeiten vornehmen will, die den festen Stand einer Vermessungsmarke oder ihre Erkennbarkeit gefahrden
kénnen, hat dies der unteren Kataster- und Vermessungsbehérde mitzuteilen, damit erforderliche Ma3hahmen
durchgefiihrt werden kénnen. Das Land trégt die Kosten fur die Versetzung und Sicherung dieser
Vermessungsmarken.

§26
Ordnungswidrigkeitstatbestdnde und Ahndung
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig ...
3. seine Pflicht nach § 23 Abs. 2 und 3 verletzt,
4. widerrechtlich eine Abmarkung vornimmt oder
5. widerrechtlich Vermessungsmarken verandert oder beseitigt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit ... nach Abs. 1 Nr. 2 bis 5 kann mit einer GeldbulRe bis zu zwanzigtausend Euro geahndet
werden. ...

(3) Verwaltungsbehdrde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes liber Ordnungswidrigkeiten...ist in den Féllen
des Abs. 1 Nr. 3 bis 5 die untere Kataster- und Vermessungsbehdorde.



Hessen Mobil
StraBen- und Verkehrsmanagement

EF Asphalt 2021/HE Anlage 1

Eignungsnachweis gemaR ZTV Asphalt 07/13, Ziffer 2.3.2.

Der

Auftragnehmer
StralBe: e
PLZ/Ort: e

erklart hiermit dem

Auftraggeber: Hessen Mobil, Standort:  ..........cccciiiiiiiiii
Stralle: s
PLZIOIM: e

fir die

Baumafinahme:

die Eignung der nachfolgend aufgefuihrten Asphaltmischgutsorten fir den
vorgesehenen Verwendungszweck, wie er sich aus den im Bauvertrag festgelegten Anforderungen
ergibt.

Die Angaben zur Zusammensetzung und zu den im Rahmen der Erstprifung nach TL Asphalt—StB
07/13 durchgefuhrten Prafungen sind unter Berlicksichtigung der EF Asphalt 21/HE den beigefugten
Erstprifzeugnissen des Herstellers zu entnehmen.

Die in der folgenden Liste angegebenen Asphaltmischgutsorten sind fur die jeweils genannten
Belastungsklassen und OZ-Nrn. geeignet.

Mischwerk Asphaltmisch- | Bindemitteln | Erstpriifungszeugnis-Nr. / Bk OZ-Nr.
gutsorte Datum

Die angegebenen Werte sind malRgebend fir die Ausfiihrung und Abnahme der
Bauleistungen.

Auftragnehmer
Ort, Datum Stempel, Unterschrift

77



Hessen Mobil
StraBen- und Verkehrsmanagement

Nachweis der Entsorgung von nicht gefahrlichem Abfall

. Auftraggeber:

AN NI . e

BaUMaA B NaME: e

Baulasttrager: L,

Auftragnehmer s
ANSChrift:

Entsorger e
ANSChrift:

- AbfallbezeiChnuNng:
Abfallschlissel nach AVV: e
Abfalltechn. Beurteilung —LAGA .........oovviiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeee

Besonderheiten/Bemerkungen............ccccuuuuuuiiiuiniiiiiiiiiiiiirnevrevveneennanannees

Zugehorige Ordnungsziffern des LV

Lieferzeitraum: (/0] IPUUR o] T

Entsorgte Gesamtmenge der Charge: ..o

Auftragnehmer Entsorger

Bestéatigung Bestatigung der Annahme zur

der Anlieferung zur Entsorgung vollstandigen und ordnungsgemafen Entsorgung
Datum, Firmenstempel Datum Firmenstempel

und Unterschrift und Unterschrift



Hessen Mobil
StraBen- und Verkehrsmanagement

Zentrales Handbuch, Kap. 1.8.3.3

E.1, Anlage 5, Version 7/2026

Anmeldung des Ausbaus von gefahrlichen Abfallen
(D= 100 ] o 4
Auftragnehmer: ...

ANSCAITE: e

An den Auftraggeber
Hessen Mobil, Stralden- und Verkehrsmanagement ...................................

PN 81Tl o 41 SRR

BaumaBBnahme: ...,
Bezeichnung und Hessen-ID

anfallender gefahrlicher Abfall, Abfallschliisselnummer nach AVV und Bezeichnung ...........................
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit melden wir an, dass aus o. g. BaumalRnahme gefahrlicher Abfall ausgebaut und entsorgt
wird, das elektronische Abfallnachweisverfahren (eANV) ist durchzuflihren.

Dauer: VOm .......cccccoovviiiiiiieennnenn. (Datum) bis zum ..o, (Datum)

Menge: insgesamt ca. .................. t mit einer Tagesleistung von ca. ................. t.

Als Rechnungsbeauftragter (Rechnungsempfanger) ist verbindlich vorgesehen die Firma
Name, Anschrift, Nummer im eANV:

Als Beforderer ist verbindlich vorgesehen die Firma ...
Name, Anschrift, Beforderer-Nummer im eANV:

Als Entsorger ist verbindlich vorgesehen die Firma ...
Name, Anschrift, Entsorger-Nummer im eANV:

Von Entsorgern, die gefahrliche Abfalle zur Vorbereitung der Verwertung annehmen, ist
zusatzlich der Entsorger zu benennen, bei dem die abschlieRende Verwertung bzw. Beseitigung
erfolgt

Name, Anschrift

Bau-Auftragnehmer
Stempel, Unterschrift



Hessen Mobil
StraBen- und Verkehrsmanagement

Version 7/2021

Angaben des Bieters zur vorgesehenen Entsorgung

Auftraggeber:........coo Baumalnahme: ...
=] (= Datum.....ccooeeieeeeeeeicne Unterschrift...........ccooveeinecene
(1) (2) 3) (4) (5)
Position / OZ- Abfallschliissel | abfalltechn. Be- Entsorgungsbetrieb Standort der Entsorgungsanlage und Angaben zu
Nummer urteilung -LAGA vorgesehener Art der vollstandigen Entsorgung (*1)

(*1) z. B. Lagern, Aufbereiten, Einbau in Verflllbetrieben




ZWECKVERBAND ABFALLSAMMLUNG

Fichenzell Abfallkalender 2026
far den Landkreis Fulda ‘
Juli August September Oktober November Dezember Altkleidercontainer
1 Mi 1 Sa 1 Di E 1 Do E 1 So 1 Di Informationen zu Altkleidercontainern und
2 Do 2 So 2 Mi 2 Fr 2 Mo 2 Mi —Sammlungen erhalten Sie auf der Umklappseite
S . dieses Abfallkalenders. Die aktuellen Standorte der
3 Fr 3 Mo 3 Do ln 3 Sa Tag derdt. Einheit 3 Di 3 Do Altkleidercontainer finden Sie auf unserer Homepage.
4 Sa N 4 Di B 4 Fr 4 So 4 Mi 4 Fr wwwlandkreis-fulda.de/buergerservice
T . I /abfallwirtschaft/service/abfall-navi
5 So 5 Mi 5 Sa 5 Mo /% 5 Do 5 Sa Altolascontai
. glascontainer
6 Mo Y R | 6 So 6Di /& 6 Fr 6 So Biichenberg - Sportplatz
7 Di B 7 Fr 7 Mo 7 Mi % 7 Sa 7 Mo Déllbach - Dorfgemeinschaftshaus
8 Mi 8 Sa 8 Di 8 Do % 8 So 8 Di E iicherlllzell - :aLkaatz Spor;tplatlz Ei;h:nlzell
. ,f R erze - SebastianstraBe - alte Schule
9 Do m 9 So 9 Mi 9 Fr % 9 Mo 9 Mi ﬂ1 Loschenrod - MainstraBe, Feuerwehr
10 Fr 10 Mo 10Do 10Sa 10 Di B 10 Do E ﬂz Liitter - Am Sauerbrunnen, Richtung Sportplatz
11Sa 11 Di 11Fr 11So 11 Mi ﬂ1 11Fr G 1 Ronshausen - Parkplatz unterhalb Friedhof (P+R Anlage)
1250 12 Mi 125a 12 Mo /% 1200 ILYIEA: 12 Sa Rothemann - Festplatz
- ; Welkers - Parkplatz Kirche
13 Mo 13 Do 13 So 13Di E] % 13Fr @ 1 13So Unbelasteter Erdaushub und mineralischer Bauschutt
i 14Fr 14Mo 1ami [, 5 145a 14MolG g?' ljcmt“iat: F;ggﬁllin%& Er:mtiolrgungt?mbHT&l (t:)gé1K/G73966
“ rstr. B n . remnpbarung, N
15 Mi 15Sa bl B | 1500 [Ad: & 1550 15 D F°°v:.;‘L. ) “Ta * iGe;H;”cg KeG
. 7 . a. Willi Leinweber Transport Gm o.
16 Do 16 So YA P 16Fr G1 /& 16Mo @ 2 16 Mi In den Griinden 10, 36093 Kiinzell, Tel: 0661 / 4800 46 -0
17 Fr G 1 17 Mo 17Do m ﬂz 175a 17Di 17Do Stationidre Schadstoffsammlung
18 Sa 18 Di B 18Fr @ 1 18 So 18 Mi 18 Fr Fa. PreZero Service Mitte-West GmbH & Co. KG (Kopie)
1950 19 Mi ﬂ1 19Sa 19 Mo G 5 % 19Do 19Sa Im LiebigstraBe 3, 36041 Fulda, Tel: 0800 / 886 -66 66
. ~ Donnerstag 14:00 - 17:00 Uhr
20 M.O G 2 20Do m ﬂz 2050 20 DI. %’ 20Fr 2050 jeden 1. Samstag im Monat 08:00 - 12:00 Uhr
21Di B 21Fr G 1 21 Mo G 2 2T Mi % 215a g 21 MOE]] Weitere Angaben zu Terminen
22 Mi ﬂ1 22Sa 22Di 22Do /& 22 So 22Di 04.07.: 12.09.: 05.10. - 09.10.:
: P 8 Kleidersammlung Kleidersammlung Schredderaktion
= ﬂ ﬂz 2 23 Mi 23 Fr % 23 MO el DRK-Raum, DRK-Raum, (Griinabfalle)
24 Fr 24Mo @ 2 24 Do 24 Sa 24 Di B 24 Do Munkenstr. 3 (09:00  Munkenstr. 3 (09:00  Eichenzell
25Sa 25 Di 25Fr 2550 25 Mi 25Fr 1.Weihnachtstag - 12:00) - 12:00)

: e 2. Weih h 12.10. - 16.10.: 19.10. - 23.10.: 26.10. - 30.10.:
el e 26 Mi AoeE 26 M.O k = 26Do m 265a elinachtstag Schredderaktion Schredderaktion Schredderaktion
27 Mo 27 Do 27So 27 Di B % 27 Fr 27So (Griinabfalle) (Griinabfalle) (Griinabfalle)
28 Di 28 Fr 28 Mo 28 Mi % 28Sa 28 Mo V\(glkers, Lt?schenrod, Kerzell, Rcithemann, Zillbach,

X X B 29D m % 295 29Di Rénshausen, Buichenberg Déllbach
29 Mi 29Sa 29Di o o i Melters, Liitter P11
30 Do 30 SO 30 Mi 30 Fr % 30 Mo 30 M| Kleidersammlung
31Fr 31 Mo 31Sa 31Do DRK-Raum,
Munkenstr. 3 (09:00
“ Restmdill rot 4-wochentlich / 14-tagig n Papier-Tonne - 12:00)

“ Restmill griin 4-wochentlich / 14-tégig

B Bio-Tonne

B Schadstoffsammlung

g Kleidersammlung

f? Schredderaktion (Griinabfélle)

1: Eichenzell, Kerzell, Léschenrod, Lutter, Melters, Ronshausen, Rothemann, Welkers
2: Biichenberg, Dollbach, Zillbach

G Gelbe Tonne

1: Kerzell, Loschenrod, Liitter, Melters, Welkers
2: Biichenberg, Dollbach, Eichenzell, Ronshausen, Rothemann, Zillbach

Ferien

n Geanderter Abfuhrtag

Zweckverband Abfallsammlung fir den Landkreis Fulda | Heinrich-von-Bibra-Platz 5-9 | 36037 Fulda | Tel: 0661 / 6006 -0 | abfallwirtschaft@landkreis-fulda.de | www.landkreis-fulda.de/buergerservice/abfallwirtschaft

Mehr Informationen zur Abfallentsorgung und B
Ihren personlichen Abfallkalender, auf Wunsch
mit E-Mail-Erinnerung, finden Sie online hier:

=)



GM Eindrehsockel
fur Verkehrsleitpfosten

Eindrehsockel passend fiir Steckleitpfosten L =120 m
sowie selbstaufrichtenden Leitpfosten FIEX-SUM, L = 1,20 m.

1,5 mm Stahlblech

Feuerverzinkt

Lange 46 cm

Gewicht 2,2 kg

Leitpfosten - Einstelltiefe 140 mm

Spirale 12x 3 mm



Band 1
Demontage

2 Stk UK von EDSP 1.33 auf ES 4.0
192 Stk Anker abtrennen und versiegeln

1 Stk 12m AEK ESP

Band 4 256 m ESP 4.0
Demontage 48 m EDSP Bw 1.33
1 Stk AEK ESP 12m 8 mEDSP 1.33
232mESP 4.0 2 Stk UK von EDSP 1.33 auf ES 4.0
48 m EDSP Bw 1.33 192 Stk Anker abtrennen und versiegeln
8 mEDSP 1.33

1 Stk Kopfstiick

Planungsbeispiel
unmalstéblich

L 3307 zw. AS Eichenzell Rhénhof und Welkers Planskizze 1
von NK 5524067 nach NK 5524059

Band 2
Demontage

1 Stk 12m AEK ESP
148 m ESP 4.0
1 Stk Kopfstlick

Band 3
Demontage

1 Stk 12m AEK ESP
176 m ESP 4.0

1 Stk Kopfstiick
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