
Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
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Signatur:
Bodengruppe:
Bodenart:
T/U/S/G [%]:
Entnahmestelle:
Tiefe:
Cu/Cc:
K-Wert (Beyer) :

SE
mS, fs', gs'

 - /2.5/97.1/0.4
KRB 2.4

1,40 m - 2,70 m
2.1/1.2

 3.1 · 10-4

P
rojekt N

r.:
24019-B
A

nlage:
4.1Bemerkungen:

Wassergehalt: 9,0 M.-%

Prüfungsnummer:  KRB 2_2,7m

Probe entnommen am:  28.02.2024

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Nasssiebung

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
Kläranlage Stahlberg Feinsiebanlage

KRB 2: 1,40 m - 2,70 mBearbeiter:  Osaro Datum:  04.03.2024



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
 d

er
 K

ör
ne

r <
 d

 in
 %

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100

Signatur:
Bodengruppe:
Bodenart:
T/U/S/G [%]:
Entnahmestelle:
Tiefe:
Cu/Cc:
K-Wert (Beyer) :

SE
mS, fs', gs'

 - /2.3/97.6/0.2
KRB 3.7

3,75 m - 4,40 m
2.0/1.2

 4.0 · 10-4

P
rojekt N

r.:
24019-B
A

nlage:
4.2Bemerkungen:

Wassergehalt: 8,7 M.-%

Prüfungsnummer:  KRB 3_4,4m

Probe entnommen am:  28.02.2024

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Nasssiebung

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
Kläranlage Stahlberg Feinsiebanlage

KRB 3: 3,75 m - 4,40 mBearbeiter:  Osaro Datum:  04.03.2024



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Signatur:
Bodengruppe:
Bodenart:
T/U/S/G [%]:
Entnahmestelle:
Tiefe:
Cu/Cc:
K-Wert (Beyer) :

SU*
S, 

_
u

 - /32.7/65.3/2.0
KRB 5.5

3,50 m - 4,30 m
-/-
-

P
rojekt N

r.:
24018-B
A

nlage:
4.3Bemerkungen:

Wassergehalt: 12,7 M.-%

Prüfungsnummer:  KRB 5_4,3m

Probe entnommen am:  14.03.2024

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Nasssiebung

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
Kläranlage Stahlberg Feinsiebanlage

KRB 5: 3,50 m - 4,30 mBearbeiter:  Osaro Datum:  19.03.2024



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Signatur:
Bodengruppe:
Bodenart:
T/U/S/G [%]:
Entnahmestelle:
Tiefe:
Cu/Cc:
K-Wert (Beyer) :

SE
mS, gs, fs'

 - /1.4/98.0/0.7
KRB 7.3

1,30 m - 2,30 m
2.5/1.1

 3.5 · 10-4

P
rojekt N

r.:
24018-B
A

nlage:
4.4Bemerkungen:

Wassergehalt: 4,0 M.-%

Prüfungsnummer:  KRB 7_2,3m

Probe entnommen am:  14.03.2024

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Nasssiebung

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
Kläranlage Stahlberg Feinsiebanlage

KRB 7: 1,30 m - 2,30 mBearbeiter:  Osaro Datum:  19.03.2024



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Signatur:
Bodengruppe:
Bodenart:
T/U/S/G [%]:
Entnahmestelle:
Tiefe:
Cu/Cc:
K-Wert (Beyer) :

SU
gS, ms, u', fs', fg', mg'

 - /6.9/71.6/21.5
KRB 7.6

3,80 m - 5,60 m
7.7/1.6

 1.7 · 10-4

P
rojekt N

r.:
24018-B
A

nlage:
4.5Bemerkungen:

Wassergehalt: 9,4 M.-%

Prüfungsnummer:  KRB 7_5,6m

Probe entnommen am:  14.03.2024

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Nasssiebung

Körnungslinie nach DIN EN ISO 17892-4
Kläranlage Stahlberg Feinsiebanlage

KRB 7: 3,80 m - 5,60 mBearbeiter:  Osaro Datum:  19.03.2024


