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0. Anderungshistorie

Datum

Anderungsinhalt

2022-07-12

Grundlegende Uberarbeitung der Betriebsvorschriften T4-412/2 und T4-413/2

Die Betriebsvorschriften Feste Fahrbahn der Schienenprofile Ri53 (T4-412/2)
und 60R1 (T4-413/2) wurden zu einer Betriebsvorschrift T4-414 zusammenge-
fasst. Die Betriebsvorschrift T4-414 befasst sich mit den Regelbauweisen der
Bauart Feste Fahrbahn. Als Regelbauweisen der Festen Fahrbahn haben sich
folgende Bauweisen bei der DVB AG etabliert:

e Feste Fahrbahn mit Ri53-10 mit Asphalteindeckung
e Feste Fahrbahn mit 60R1 mit Pflastereindeckung

Von den Regelbauweisen abweichende Bauweisen sind als Sonderbauweisen
anzusehen.

Aufnahme/ Uberarbeitung weiterer Themen:

e Der Ev2-Wert auf der Tragschicht ohne Bindemittel wird von 150MN/m? auf
120MN/m? gesetzt.

o Der Begriff ,Aufstandsblech® wird durch ,Aufstandsplatte“ ersetzt, da die-
ses Bauteil nicht zwingend aus Metall sein muss. Erganzung einer Kunst-
stoffaufstandsplatte & 170 mm als Alternative zum Aufstandsblech.

¢ Einsatz von Faserbeton statt Beton in allen Bereichen: in Streckengleisen,
in Haltestellenbereichen und in Schienenkreuzungs- und Weichenberei-
chen. Der Begriff ,Betonschicht“ umfasst ,Faserbeton® und ,Beton ohne Fa-
sern”“. Die Langsbewehrung entfallt bei Faserbeton. Als Rickfallebene wird
die Langsbewehrung in Anlage 4 und in den Querschnitten der Systemauf-
bauten weiterhin dargestellt.)

e Die Spannklemme NV-1 mit NiroTec Beschichtung ersetzt die Spann-
klemme SkiI25 mit KTL-Beschichtung auf Grund der gegenwartig besseren
elektrischen Isolierung und geringeren Korrosionsanfélligkeit. Die Befesti-
gung NABLA kommt nicht mehr zur Anwendung.

e Pressfugen in der Betonschicht quer zur Gleisachse werden mit Dibeln
hergestellt.

Fur den Haltestellenbereich wird eine gesteuerte Rissbildung durch verdi-
belte Fugen quer zur Gleisachse eingeflhrt.

Fur Schienenkreuzungs- und Weichenbereiche:

¢ wird der Einsatz von Schwellen mit Ankerschiene (z.B.: Halfenschwel-
len) zur Regelbauweise

¢ wird eine elastische Ebene eingeflhrt. Diese ist unterhalb des Faser-
betons anzuordnen. Sie besteht aus Schutzfolie, einer federnden
Matte und Schutzvlies.

¢ An Beginn und Ende der elastischen Ebene ist quer zur Gleisachse
eine Pressfuge in der Betontragschicht anzuordnen

Zeichnungen und Anlagen wurden an die genannten Anderungen angepasst.

Diese Betriebsvorschrift wurde erstellt durch T45 / Technisches Biro Frau Braune.
Verantwortlich fur den Inhalt ist DVB AG, Abteilung T45 Engineering.
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Glossar:
Allgemein:

AG
AN
AS
BV
DVB AG
GFT
GWS
LS
OK
SFU
TB/ZB
UK

Auftraggeber

Auftragnehmer

Ankerschiene
Betriebsvorschrift

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Gemeinsame Flachentangente
Gittertragerweichenschwelle
Langsschnitt

Oberkante
SchienenfulRunterlage
Beton-Zweiblock-Schwelle
Unterkante

Kennbuchstaben der einzelnen Bereiche:

S

H

H1

H2

W

W LS
SHW

SHW1

freie Strecke

Haltestellenbereich

Haltestellenbereich mit Combibord-Element
Haltestellenbereich mit Combibord-light-Element
Schienenkreuzungs- und Weichenbereich
Schienenkreuzungs- und Weichenbereich - Langsschnitt

alle Bereiche (freie Strecke, Haltestellenbereich, Schienenkreuzungs-
und Weichenbereich)

alle Bereiche (freie Strecke, Haltestellenbereich, Schienenkreuzungs-
und Weichenbereich) - Entkopplung Schachtdeckel von Schachtkorper
fur Feste Fahrbahn

Kennbuchstaben der Eindeckung:

A Asphalt
P Pflaster
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Anlagenverzeichnis

Allgemeine Anlagen:

Anlage 1: Sieblinie fur Tragschicht ohne Bindemittel 0/32 - DVB AG
Anlage 2: Anforderungen an die Betoneigenschaften

Anlage 3: Betonierkonzept Feste Fahrbahn

Anlage 4: Anordnung Langsbewehrung

Regelbauweisen:

fur die jeweiligen Regelbauweisen gelten folgende Systemaufbauten:
Anlage 5: Ri53-10 mit Asphalteindeckung

Anlage 5, Beschreibung
Blatt:

53 S A Querschnitt Feste Fahrbahn Ri53-10 Asphalt freie Strecke

53 H1_A Querschnitt Feste Fahrbahn Ri53-10 Asphalt Haltestelle
(Combibord-Element)

53 H2 A Querschnitt Feste Fahrbahn Ri53-10 Asphalt Haltestelle
(Combibord-light-Element)

53 W_A Querschnitt Feste Fahrbahn Ri53-10 Asphalt Schienenkreuzungs-
und Weichenbereiche

53 W_LS_A | Langsschnitt fur Feste Fahrbahn Ri53-10 Asphalt Schienenkreu-
zungs- und Weichenbereiche

53 SHW1_A | Querschnitt Entkopplung Schachtdeckel von Schachtkérper fur Feste
Fahrbahn Ri53-10 Asphalt

Anlage 6: 60R1 mit Pflastereindeckung:

Anlage 6, Beschreibung

Blatt:

60 S P Querschnitt Feste Fahrbahn 60R1 Pflaster freie Strecke

60 H1 P Querschnitt Feste Fahrbahn 60R1 Pflaster Haltestelle
(Combibord-Element)

60 H2 P Querschnitt Feste Fahrbahn 60R1 Pflaster Haltestelle
(Combibord-light-Element)

60 W P Querschnitt Feste Fahrbahn 60R1 Pflaster Schienenkreuzungs- und
Weichenbereiche

60 W_LS P | Langsschnitt fir Feste Fahrbahn 60R1 Pflaster Schienenkreuzungs-
und Weichenbereiche

60_SHW1_P | Querschnitt Entkopplung Schachtdeckel von Schachtkorper fur 60R1
Pflaster

(Sonderbauweisen und zu beachtende Betriebsvorschriften siehe nachste Seite)
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Sonderbauweisen:

fur weitere Bauweisen (Sonderbauweisen) gelten folgende Systemaufbauten:

Anlage 7: Ri53-10 mit Pflastereindeckung:

Anlage 7, Beschreibung

Blatt:

53 S P Querschnitt Feste Fahrbahn Ri53-10 Pflaster freie Strecke

53 H1 P Querschnitt Feste Fahrbahn Ri53-10 Pflaster Haltestelle
(Combibord-Element)

53 H2 P Querschnitt Feste Fahrbahn Ri53-10 Pflaster Haltestelle
(Combibord-light-Element)

53 W P Querschnitt Feste Fahrbahn Ri53-10 Pflaster Schienenkreuzungs-
und Weichenbereiche

53 W_LS P | Langsschnitt fir Ri53-10 Pflaster in Schienenkreuzungs- und Wei-
chenbereichen

53_SHW1_P | Querschnitt Entkopplung Schachtdeckel von Schachtkdorper fur Ri53-

10 Pflaster

Anlage 8: 60R1 mit Asphalteindeckung

Anlage 8, Beschreibung

Blatt:

60 S A Querschnitt Feste Fahrbahn 60R1 Asphalt freie Strecke

60 H1_A Querschnitt Feste Fahrbahn 60R1 Asphalt Haltestelle
(Combibord-Element)

60 H2 A Querschnitt Feste Fahrbahn 60R1 Asphalt Haltestelle
(Combibord-light-Element)

60 W_A Querschnitt Feste Fahrbahn 60R1 Asphalt Schienenkreuzungs- und
Weichenbereiche

60_W_LS_A | Langsschnitt fur 60R1 Asphalt in Schienenkreuzungs- und Weichen-
bereichen

60_SHW1_A | Querschnitt Entkopplung Schachtdeckel von Schachtkdrper fir 60R1

Asphalt

Zu beachtende Betriebsvorschriften:

Im Zusammenhang mit dieser Betriebsvorschrift wird ausdrtcklich auf die mit ihr ver-
knupften DVB-Vorschriften und deren Anwendung verwiesen:

BV T4-401 ,Herstellung von Entwasserungskastenschlitzen fur Rillenschienen®
BV T4-403 ,Verlegung des Dresdner Combibords®

BV T4-405 ,Fugen im Gleisbereich®

BV T4-406 ,Herstellung von Verkehrsflachen mit Gussasphalt*

BV T4-415 ,Schienenkammerfullung*

BV T4-419 ,Verwendung von Schienen in Strallenbahngleisen der DVB AG*
BV T4-438 ,Befestigung von Schienenkasten im Gleisnetz der DVB AG*

BV T4-440 ,Schutzmalinahmen gegen Streustromwirkungen®

Merkblatt zur technischen Ausfuhrung der Gleisisolation bei der Festen Fahrbahn fur
die Dresdner Verkehrsbetriebe AG

Die Betriebsvorschrift T4-414 ist nur gultig im Zusammenhang mit den aufgefuhrten
Anlagen und Betriebsvorschriften.
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1. Geltungsbereich

Diese Betriebsvorschrift ist fur alle Mitarbeiter der Dresdner Verkehrsbetriebe AG
(DVB AG) sowie flur Planungs- und Bauunternehmen verbindlich, die im Auftrag der
DVB AG an deren Anlagen (Gleis- einschl. Haltestellenanlagen) tatig sind bzw. Pla-
nungsauftrage bearbeiten.

2. Einfuhrung

Oberbauweisen in Fester Fahrbahn sind neben Querschwellengleisen im elastischen
Schotteroberbau Regelbauweisen im Gleisnetz der DVB AG. Die Anwendung von ein-
betonierten Zweiblockschwellen als Feste Fahrbahn-Technik ist eine geprufte Bauform
fur den Strallenbahnbau. Im Gleisnetz der DVB AG kommt die Bauform Rheda City
Typ DVB AG zur Anwendung.

Die Betriebsvorschriften befasst sich mit den Regelbauweisen der Bauart Feste Fahr-
bahn. Als Regelbauweisen der Festen Fahrbahn haben sich folgende Bauweisen bei
der DVB AG etabliert:

e Feste Fahrbahn mit Ri53-10 mit Asphalteindeckung
e Feste Fahrbahn mit 60R1 mit Pflastereindeckung

Von den Regelbauweisen abweichende Bauweisen sind als Sonderbauweisen anzu-
sehen. Zu den Sonderbauweisen gehoren:

e Feste Fahrbahn mit Ri53-10 mit Pflastereindeckung
e Feste Fahrbahn mit 60R1 mit Asphalteindeckung

Die Regelbauweise des jeweiligen Schienenprofils unterscheidet sich nur in der Ein-
deckung und gewissen Vorbereitungen fur die Eindeckung von der Sonderbauweise.
Dem entsprechend wurden Regelbauweise und Sonderbauweise des jeweiligen
Schienenprofils gemeinsam beschrieben.

In den folgenden Kapiteln sind die Sachverhalte dem jeweiligen Schienenprofil und
den jeweiligen Bereichen (freie Strecke, Haltestellenbereich, Schienenkreuzungs- und
Weichenbereich) mit Kennnummern bzw. Kennbuchstaben zugeordnet.

Die Kennnummern verweisen auf die Schienenprofile:

e 53 steht fiir Ri53-10
e 60 fir 60R1.

Die Kennbuchstaben stehen flr die Bereiche:

e S steht fur freie Strecke
e H fur Haltestellenbereich und
e W fUr Schienenkreuzungs- und Weichenbereich

Der Haltestellenbereich wird zusatzlich in Haltestellen mit Combibord-Element (H1)
und Haltestelle mit Combibord-light-Element (H2) unterteilt.
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3. Ubersicht Bauweisen

3.1. Ubersicht Regelbauweisen Feste Fahrbahn

Anlage Bereich Regelelemente Sonderelemente
Schwellenform |Betontragschicht Elastische | verdiibelte Fu-| Bitumen-Dick-
Starke  OK Beton Ebene gen aller 5m beschichtung
Regelbauweise - Ri53-10 mit Asphalteindeckung
Anlage 5, freie Strecke TB/ZB 1450 22,5 cm | bis Unterkante Schie- |- - -
Blatt 53_ S A fur Ri53 nenfulunterlage (UK
SFU)
Anlage 5, Haltestelle TB/ZB 1450 22,5 cm | bis UK SFU - ja H1 —teils
Blatt 53_H1_A fur Ri53 H2 — nein
bzw. 53_H2_A
Anlage 5, Schienenkreu- |GWS  05-AS-|Mind. |variiert, siehe Langs- |ja - ja
Blatt 53_W_A |zungs- und Wei- |DVB fir Ri53 |26,0 cm|schnitt Anlage 5,
chenbereich Blatt 53 W LS A
Regelbauweise - 60R1 mit Pflastereindeckung
Anlage 6, freie Strecke TB/ZB 1450 22,5 cm | bis UK SFU - - -
Blatt 60 S P fur 60R1
Anlage 6, Haltestelle TB/ZB 1450 22,5 cm | bis UK SFU - ja H1-ja
Blatt 60 _H1_P fur 60R1 H2 —ja
bzw. 60_H2_P
Anlage 6, Schienenkreu- |GWS  05-AS-|Mind. |Variiert, siehe Langs- |ja - ja
Blatt 60_W_P |zungs- und Wei- |DVB fir 60R1 |26,0 cm |schnitt Anlage 6,
chenbereich Blatt60 W LS P

Die Anlagenbezeichnung setzt sich aus der Anlagennummer und dem Blattcode (Schienenprofil, Bereich ggf. mit Zusatzinformation, Eindeckung)

Zusammen.

Schienenprofil: 53 2 Ri53-10; 60 > 60R1;
Bereich, ggf. mit Zusatzinformation: S - freie Strecke; H-> Haltestellenbereich, H1-> Haltestellenbereich mit Combibord-Element, H2 > Halte-

stellenbereich mit Combibord-light-Element; W-> Schienenkreuzungs- und Weichenbereich , W_LS Schienenkreuzungs- und
Weichenbereich Langsschnitt

Eindeckung:

A > Asphalteindeckung, P - Pflastereindeckung
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3.2. Ubersicht Sonderbauweisen Feste Fahrbahn

Bei Sonderbauweisen oder Bauweisen, die von der Regelbauweise abweichen, hat eine Absprache mit dem Projektleiter der DVB
zu erfolgen. Die Regelquerschnitte fur die Sonderbauweisen sind mit der DVB AG abzustimmen bzw. werden durch die DVB AG

vorgegeben.
Anlage Bereich Regelele- Sonderelemente
mente
Schwellen- | Betontragschicht Elastische | verdiibelte Fu-| Bitumen-Dickbe-
form Starke  OK Beton Ebene gen aller 5m schichtung
Regelbauweise - Ri53-10 mit Pflastereindeckung
Anlage 7, freie Strecke TB/ZB 1450 |22,5 cm|bis Unterkante Schienen- |- - -
Blatt 53 S P fur Ri53 fuBunterlage (UK SFU)
Anlage 7, Haltestelle TB/ZB 1450 |22,5 cm |bis UK SFU - ja H1-ja
Blatt 53_H1_P fur Ri53 H2 —ja
bzw. 53_H2_P
Anlage 7, Schienenkreu- |GWS 05-AS-|Mind. |variiert, siehe Langs- ja - ja
Blatt 53_W_P |zungs- und Wei- |DVB fur Ri53 | 26,0 cm | schnitt Anlage 7,
chenbereich Blatt53 W LS P
Regelbauweise - 60R1 mit Asphalteindeckung
Anlage 8, freie Strecke TB/ZB 1450 |22,5 cm |bis UK SFU - - -
Blatt 60_S_A fur 60R1
Anlage 8, Haltestelle TB/ZB 1450 |22,5 cm|bis UK SFU - ja H1 — teils
Blatt 60 _H1_A fur 60R1 H2 — nein
bzw. 60_H2_A
Anlage 8, Schienenkreu- |GWS 05-AS-|Mind. | Variiert, siehe Langs- ja - ja
Blatt 60_W_A |zungs- und Wei- |DVB fur| 26,0 cm | schnitt Anlage 8,
chenbereich 60R1 Blatt60_W_LS A
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Regelbauweise - Ri53-10
Systembestandteile

4. Vermessungsleistungen

Bei Vermessungsarbeiten in Verbindung mit Fester Fahrbahn gelten die besonderen Bedin-
gungen gemal:

e Baubeschreibung
e Leistungsverzeichnis
e Handbuch Vermessung bei der DVB AG (in der jeweils aktuellen Fassung)

Zugelassen sind nur Vermessungsdienstleister, die Uber eine fachliche Einweisung seitens
der DVB AG verfigen und mit gepriften Geraten arbeiten. Der DVB AG ist spatestens vor
Beginn der Baumalinahme ein aktueller Prafnachweis (max. 1 Jahr alt) vorzulegen.

Folgende einzelne Vermessungsleistungen sind notwendig:

e Laut Baubeschreibung: Mit Baubeginn werden dem AN die Leistungen des AG ge-
malf} VOB, Teil B, § 3 Abs. 2 (Erstabsteckung) Ubergeben (Lage- und hdhenmaRige
Hauptpunkte und ortliche Besonderheiten wie Schienenformwechsel und Zwangs-
stdélRe der Verkehrsfihrung sowie erganzende Verdichtungen. Die Hauptelemente
des Gleisbaus werden jeweils vor dem Beginn der einzelnen Bauphase abgesteckt.)

e Laut Leistungsverzeichnis: Die vermessungstechnische Abnahme und Dokumenta-
tion des Gleisrostes kurz vor der Betonage erfolgen anhand des vom AG gestellten
Protokolls in Anwesenheit der BOL/OBU des AG. Zusatzlich sind gemal dem Daten-
modell der DVB AG die Aulienkanten der Betonierabschnitte und Fugen zu erfassen.

o Gdf. werden zur Qualitatssicherung weitere Kontrollen durch den AG beauftragt.

e Laut Handbuch Vermessung bei der DVB AG in Verbindung mit dem Leistungsver-
zeichnis: Schlussvermessung der Gleisanlagen.
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Regelbauweise - Ri53-10
Systembestandteile

5. Bauweise fur Ri53-10
5.1. Systembestandteile

5.1.1. Schwellen, Schienen und Kleineisen
53 S und H (Strecke und Haltestelle)

Zum Einbau gelangen Zweiblockschwellen mit Keilwinkelfihrungsplatte und Spann-
klemme NV-1. Nennspurweite 1450 mm, Spurmessebene 10 mm unter gemeinsamer
Flachentangente (GFT).

Die Beistellung der Schwellen durch den Auftraggeber erfolgt in den folgenden zwei Aus-
fuhrungen:

1. spindelbar: TB/ZB-1450 NV1 Sp fur Ri53-10
Zweiblockschwelle mit zum Gleis innenliegenden Spindeln zur Justierung
der Hohenlage.
Je Schwelle werden zwei Spindelschrauben mit je einer Aufstandsplatte
lose mitgeliefert. Als Spindelschrauben werden ublicherweise M20
Schrauben geliefert.

2. nicht spindelbar: TB/ZB-1450 NV1 fur Ri53-10
Zweiblockschwelle ohne Spindeln und Spindelzubehor

Angabe fur die Mengenkalkulation:

Streckengleis: Schwellenabstand 0,75 m, jede 4. Schwelle spindelbar
Haltestellenbereich: Schwellenabstand 1,00 m, jede 3. Schwelle spindelbar

Am Bauanfang und am Bauende ist eine spindelbare Schwelle einzuplanen.

53 W (Schienenkreuzungs- und Weichenbereich)

Zum Einbau gelangen hauptsachlich Gittertrager-Weichenschwellen mit Ankerschiene,
Bezeichnung GWS 05-AS-DVB, in Ausnahmefallen GWS 05-AS. Die Schwellen erhalten
zur Schienenbefestigung ein Befestigungssystem mit Spannklemme NV-1 und Arretie-
rungsplatte.

Als Spindelschrauben werden uUblicherweise M24 Schrauben geliefert. Je Spindel-
schraube werden zwei Aufstandsplatten verwendet. An der unteren Aufstandsplatte ist
an der Unterseite ein elastic pad befestigt. Das elastic pad ist ein zugeschnittenes Stlick
LMFS-Matte, welches an die Aufstandsplatte geklebt ist und die Kanten der Aufstands-
platte Uberragt. Das elastic pad schitzt die elastische Ebene beim Spindelvorgang vor
Beschadigungen.

Als weitere Schwellenform kommen Zweiblockschwellen wie im Absatz ,53 S und H
(Strecke und Haltestelle)* aufgefihrt im Schienenkreuzungs- und Weichenbereich zum
Einsatz. Sie dienen als Ubergang vom Schienenkreuzungs- und Weichenbereich auf den
Bereich der freien Strecke bzw. der Haltestelle. Siehe auch Anlage 5, Blatt 53 W_LS A
bzw. Anlage 7, Blatt 53 W_LS P.

Die Schienenkreuzungs- und Weichenanlagen werden im Regelfall nach Planung der
DVB AG durch den Weichenbau Reick angefertigt, zusammengesetzt und anschliel3end
in transportfahige Abschnitte unterteilt. Die Nennspurweite ist den Werkstattzeichnungen
zu entnehmen.

Das Auslegen und die Vormontage der Schwellen erfolgt nach Unterschwellungsplan.
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Regelbauweise - Ri53-10
Systembestandteile

5.1.2. Zwischenlagen und SchienenfuBunterlagen

53 S, Hund W

Zur mechanischen Dampfung von Schwingungs- und Erschutterungseintragen und zur
elektrischen Isolierung der Schiene von der Schwelle kommen Zwischenlagen zur An-
wendung.

SchienenfuRunterlagen dienen der elektrischen Isolierung der Schiene von der Beton-
tragschicht.

5.1.3. OPTIONAL: Bewehrungseisen

53 S, Hund W

Ein Einbau von Betonstabstahl darf nur nach ausdrucklichem Verlangen der DVB AG
erfolgen. Anordnung und Einbau der Bewehrung erfolgt nach Anlage 4 und nach dem
Regelquerschnitt des jeweiligen Bereichs.

Regelquerschnitte:
53 S freie Strecke (Anlage 5, Blatt 53_S A, bzw. Anlage 7, Blatt 53 _S P)

53 H Haltestelle (Anlage 5, Blatt 53_H1_A bzw. Blatt 53_H2_A;
Anlage 7, Blatt 53_H1_P bzw. Blatt 53_H2_P)

53 W Schienenkreuzungs- und Weichenbereich
(Anlage 5, Blatt 53_W_A bzw. Anlage 7, Blatt 53_W_P)

5.1.4. Betontragschicht

53 S, Hund W

Der Beton muss den Eigenschaften gemal} Anlage 2 gentigen. Der Einbau von Beton der
Uberwachungsklasse 2 ist gemaR DIN 1045-3 durch eine Uberwachungsstelle zu priifen.
Der Auftragnehmer hat ein Zertifikat tiber die Einbauberechtigung fiir Beton der Uberwa-
chungsklasse 2 vorzulegen und eine UK2-Akte zu fiihren. Eine Bewehrung erfolgt regular
durch Fasern im Beton. Dazu sind dem Beton 4 kg Fasern je Kubikmeter Beton beizu-
mengen.

Bei Schachteinbauten ist zusatzlich eine Ringbewehrung nach Anlage 5,
Blatt 53_SHW1_A bzw. Anlage 7, Blatt 53_SHW1_P vorzusehen.

Arbeitsfugen quer zur Gleisachse sind als Pressfugen mit Dibeln analog
Kapitel ,5.1.7. Gesteuerte Rissbildung®, Seite 13 auszufuhren.

5.1.5. Schienenkammerfiillung

53 S, Hund W
Die Schienenkammerfillung erfolgt nach BV T4-415 ,Schienenkammerflllung®.

5.1.6. Eindeckung
Bei der Eindeckung wird in zwei Falle unterschieden.

e Asphalteindeckung und
o Pflastereindeckung
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BV T4-414 Feste Fahrbahn Rheda City Bauart DVB AG

Regelbauweise - Ri53-10
Systembestandteile

Asphalteindeckung:

53 S, Hund W (Teil 1)

Vor Asphalteinbau sind die Betontragschicht und die freiliegenden Schwellenoberflachen
mit Bitumenemulsion nach Leistungsverzeichnis! anzuspritzen. Die Hohlrdume der
Schienenbefestigung sind wie folgt zu flllen. Ebenso ist die Schienenbefestigung wie
folgt abzudecken.

53 S (freie Strecke)

Die Hohlraume der Schienenbefestigung sind mit Asphaltbinder zu verfullen. Die
Schienenbefestigung ist mit Asphaltbinder abzudecken. Anschliel3end ist das Asphalt-
mischgut mechanisch mit manuell gefuhrtem Kleingerat zu verdichten.

53 H (Haltestelle)
Die Abdeckung erfolgt wie unter 53 S (freie Strecke) beschrieben aul3er im Bereich
zwischen Schiene und Combibord.

H1 Im Bereich zwischen Schiene und Combibord-Element (kein light-Element) ist als
Material zur Abdeckung Bitumen-Dickbeschichtung zu verwenden.

H2 Im Bereich zwischen Schiene und Combibord-light-Element sind die Schienenbe-
festigungsmittel vor Kontakt mit Untergussmaterial des Combibords zu schutzen. Zur
Fillung und Abdeckung der Schienenbefestigungsmittel ist Gussasphalt zu verwen-
den. Dieser Bereich wird anschlieend mit mehrlagigem Gussasphalt eingedeckt. Die
Betriebsvorschrift BV T4-406 ,Herstellung von Verkehrsflachen mit Gussasphalt® ist
zu beachten.

53 W (Schienenkreuzungs- und Weichenbereich)
Die Schienenbefestigung ist mit Bitumen-Dickbeschichtung zu flllen und abzudecken.

53 S, Hund W (Teil 2)

Der Einbau der Binder- und Deckschicht hat auf Grundlage der Betriebsvorschrift BV T4-
406 ,Herstellung von Verkehrsflachen mit Gussasphalt* der DVB AG zu erfolgen.

Die Herstellung der Fugen in der Eindeckung erfolgt nach BV T4-405 ,Fugen im Gleisbe-
reich®.

Pressfugen in der Betontragschicht aus Kapitel ,5.1.7. Gesteuerte Rissbildung® S. 13
werden nur in begrindeten Fallen in der Eindeckung aus Asphalt fortgefthrt, regular wer-
den die Pressfugen der Betontragschicht Uberasphaltiert.

Pflastereindeckunq:

53 S, Hund W

Die Schienenbefestigung ist mit Bitumen-Dickbeschichtung zu fullen und abzudecken.
Die fur die Schienenbefestigung vorgesehene Aussparung der Kammerelemente ist mit
Bitumendickbeschichtung komplett zu schliel3en. Dies verhindert u. a., dass Bettungskle-
ber oder Pflasterfugenkleber in einen Hohlraum der Kammerelemente flie3t. Die verbund-
stabile Verlegung des Pflasters erfolgt nach System INDUCRET®-VK-Monolith. Die tech-
nischen Hinweise zur Haftbriicke, zum Bettungskleber und zum Pflasterfugenkleber sind
in der aktuellen Version zu beachten. Die vollgebundene Pflasterdeckschicht mit Bettung
hat nach Musterflache zu erfolgen. Besonderes Augenmerk ist auf die korrekte Verlegung
der Randsteine zu legen.

" Ublicherweise Bitumenemulsion C60B4-N (0,5 kg/m?)
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BV T4-414 Feste Fahrbahn Rheda City Bauart DVB AG

Regelbauweise - Ri53-10
Systembestandteile

Die Herstellung der Fugen erfolgt nach BV T4-405 ,Fugen im Gleisbereich®.
Pressfugen in der Betontragschicht aus Kapitel ,5.1.7. Gesteuerte Rissbildung® S. 13

werden in der Pflasterdeckschicht fortgefuhrt.
5.1.7. Gesteuerte Rissbildung

53 S, Hund W

Pressfugen mit Dubeln
Arbeitsfugen quer zur Gleisachse sind als Pressfugen mit Dibeln auszufuhren.

Arbeitsfugen sind technologisch bedingt anzuordnen, au3erdem sind Arbeitsfugen am
Beginn und Ende folgender Bereiche anzuordnen:

- eines Haltestellenbereichs (H)

- eines Schienenkreuzungs- und Weichenbereichs (W)

Die verdubelten Pressfugen sind moglichst mittig im Schwellenfach auszufihren. Dazu
sind Stahldibel auf Hohe der halben Betontragschichtdicke und einem Abstand von
50 cm zueinander einzubauen. Der Abstand der aul3eren Dubel zur Aufienkante der Be-
tontragschicht hat mind. 25 cm zu betragen. Zur korrekten Anordnung und waagerechten
Ausrichtung der Dubel konnen die Dubel mit Dubelhaltern einbetoniert werden. Die
Schiefstellung der Dlubel darf 4% nicht Uberschreiten. Die Pressfuge ist mit einer Einker-
bung von ca. 6 cm Tiefe und max. 5 mm Breite in der Betontragschicht auszufuhren. Die
durch die Schiene abgedeckten Bereiche erhalten keine Einkerbung.

Sollten durch die DVB AG Bewehrungseisen nach Kapitel ,5.1.3. OPTIONAL: Beweh-
rungseisen” in der Betontragschicht gefordert sein, so sind diese an den Fugen durch
eine Lucke von 5 cm - 10 cm zu unterbrechen.

Dubelmerkmale:

- 500 mm £ 5mm lang,
- Durchmesser 25 mm + 0,5mm,
- Material: S 235 JR mit Kunststoff ummantelt (Alkali-Kieselsaure fest)

53 H (NUR fiir Haltestelle)

Um Spannungen in der Betontragschicht und daraus resultierende Risse im Combibord
zu vermeiden, soll die Feste Fahrbahn im Haltestellenbereich verdibelte Sollbruchstellen
quer zur Gleisachse erhalten.

in der Betontragschicht:

Im Haltestellenbereich sind im Abstand von maximal 5 m Einkerbungen in die Betontrag-
schicht quer zur Gleisachse vorzunehmen. Die Einkerbungen sind 6 cm tief und
max. 5 mm breit. Sie sind mittig zwischen zwei Schwellen anzuordnen. Die durch die
Schiene abgedeckten Bereiche erhalten keine Einkerbung. Entlang der Einkerbungen
werden Stahldubel wie unter ,Pressfugen mit Dubeln® beschrieben angeordnet. Sollten
durch die DVB AG Bewehrungseisen nach Kapitel ,, 5.1.3. OPTIONAL: Bewehrungsei-
sen” in der Betontragschicht gefordert sein, so sind diese an den Fugen durch eine Lucke
von 5 cm - 10 cm zu unterbrechen.

Fugenausfihrung im Untergussmaterial:

Der Einbau von Fugen im Untergussmaterial der Combiborde erfolgt aller 5 m als Fort-
setzung der Fugen aus der Betontragschicht. Die Fuge muss deckungsgleich mit den
Fugen zwischen den Combibordelementen sein.
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Regelbauweise - Ri53-10
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5.1.8. Elastische Ebene (nur W)

53 W (NUR fiir Schienenkreuzungs- und Weichenbereiche)

Im Bereich der Schienenkreuzungs- und Weichenbereiche ist die elastische Ebene un-
terhalb der Betontragschicht mit folgendem Aufbau von oben nach unten auszulegen:

- wasserundurchlassige 0,3 mm dicke Polyethylen-Schutzfolie

- LMFS-Matte?: Trackelast ® STM / RPU / Blue aus Polyurethan

- Geotextilschutzvlies 3,0 bis 3,5 mm dick (wasserdurchlassig)

Die elastische Ebene endet seitlich mit der Aul3enkante der Betontragschicht. Das Geo-
textilschutzvlies deckt scharfkantige Steine ab. Die StélRe der Matte sind durch Klebe-
band ,duct-tape“ miteinander zu verbinden. Es wird empfohlen, den dreilagigen Aufbau
passgenau nach Abschluss der Betonage an der Unterkante der Betontragschicht abzu-

schneiden.

2 LMFS=leichte Masse Feder System; Stand 2022 sind diese als Stlickgut mit Abmaf 1 m x 2 m erhaltlich.
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Regelbauweise - Ri53-10
Arbeitsablaufe 53 S+H (Freie Strecke + Haltestelle)

5.2. Arbeitsablaufe beim Einbau - Ri53-10

Nachfolgend sind die beim Einbau durchzufuhrenden Arbeitsablaufe fur die Bereiche be-
nannt. Die Bereiche mit der Kennbuchstaben S (freie Strecke) und H (Haltestellen) sind
zusammengefasst. Der Bereich W (Schienenkreuzungs- und Weichenbereich) ist separat
im Anschluss beschrieben.

Arbeitsablaufe 53 S und H (Freie Strecke und Haltestelle)

Vorbemerkung:

Der genaue Bauablauf ist unter Bertcksichtigung der Baustellenbedingungen und unter
Einhaltung der Anforderungen fur eine einwandfreie bautechnische Qualitat durch die aus-
fuhrende Bauunternehmung festzulegen.

Forderungen aus der BV T4-440, den Abnahmen durch die 6rtliche Bauliberwachung und
den Vermessungsleistungen unter Punkt 4 sind im Bauablauf zu beachten.

Vor Betonierbeginn und vor Beginn der Eindeckung ist der jeweilige Bauabschnitt vom
Auftraggeber frei zu geben. Durch den Auftragnehmer sind daruber hinaus alle Vorsorge-
malinahmen zur Vorbereitung, Verarbeitung und Nachbehandlung (siehe auch Anlage 3
Betonierkonzept Feste Fahrbahn) zu beachten.

Teil 1 - Schwelle mit Schiene und Zubehor bis Vorbereitung Betonage
Baufeld Vorbereiten

Einbau Schwelle, Schiene und Zubehor
1.1. Das Auslegen der Zweiblockschwellen langs zur Gleisachse erfolgt

53 S (Freie Strecke):im Abstand von 75 + 1 cm, jede 4. Schwelle spindelbar
53 H (Haltestelle): im Abstand von 100 + 0,5 cm, jede 3. Schwelle spindelbar

Schwellenwahl am Baubeginn und am Bauende beachten.

1.2. Die lose mitgelieferten Spindelschrauben und Aufstandsplatten sind auf der Bau-
stelle zu montieren. Das Ausrichten und Fixieren des Gleisrostes auf Hohe erfolgt
in Punkt 1.7.

1.3. Sofern die Schwellen nicht bereits mit den Zwischenlagen ausgeliefert werden,
sind diese in die Schienenauflager der Schwellen einzulegen.

1.4. Die Schienen sind vor Einbau auf der Baustelle mit einem Korrosionsschutzan-
strich (Schienenfuld oben, Steg, Unterseite von Schienen- und Leitkopf) zu verse-
hen. Dazu wird das Anstrichmaterial von der DVB AG bauseits mit den Schienen
geliefert. Das Anstrichmaterial ist nach dem jeweils aktuellen Produktdatenblatt zu
verarbeiten.

1.5. Die vorbereiteten Schienen sind auf die Schwellen zu setzen. Die Schienenbefesti-
gung ist mit max. 100 Nm zu verspannen. (Das endgultige Verspannen erfolgt
spater, in Punkt 2.8. Die Schienenbefestigung ist endgultig mit 150 £ 10 Nm zu
verspannen. )

1.6. Die Schienenful3unterlagen sind am Schienenprofil zu befestigen. Durch die Aus-
fuhrungsart der Unterlagen (mit ,Montagelippen®) kann auf zusatzliche Hilfsmittel
zur Befestigung verzichtet werden.
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Regelbauweise - Ri53-10
Arbeitsablaufe 53 S+H (Freie Strecke + Haltestelle)

Schwelle justieren
1.7. Ausrichten und Fixieren des Gleisrostes

1.8. Zum horizontalen Ausrichten der Lage kann der Gleisrost mittels der Aufstands-
platte unter der Spindel verschoben werden.

1.9. Das vertikale Ausrichten und Fixieren erfolgt bezogen auf die Schienenoberkante
durch Drehen der Justierschrauben. Es empfiehlt sich, die Spindelschrauben vor
Verwendung spatestens vor Betonage mit einem Fettspray/Gleitspray oder ahnli-

chem zu behandeln, um die Spindelschrauben nach Betonage wieder ausbauen
zu kénnen.

Schweiflen
1.10.Schienenschweildungen als Zwischenschweildungen durchfuhren.
Vorbereitung Betonage

1.11.Anbringen der Anbaukasten (z. B. Ansteuerungen und Entwasserung) unter Be-
achtung der Betriebsvorschrift BV T4-438 ,Befestigung von Schienenkasten im
Gleisnetz der DVB AG*

1.12.Durch die Betonschicht durchgehende Bauteile wie bspw. Entwasserungsrohre
und Schachte sind mit einem Schaumstoff geringer Wasseraufnahmefahigkeit zu
ummanteln.

1.13.Fur alle Teile von Erdkasten oder anderen Anbauteilen, die in den Beton reichen
oder durchgehen, ist sicherzustellen, dass diese entsprechend BV T4-440
~>chutzmalnahmen gegen Streustromwirkungen® vollstandig und dauerhaft ge-
gen Streustrom isoliert sind.

1.14.Der Bereich um die Schachte ist zusatzlich mit einer Ringbewehrung zu versehen.
Es ist eine ausreichende Betondeckung Uber der Bewehrung sicherzustellen.
Schachtdeckel sind vom Schachtkorper zu entkoppeln. Nahere Angaben dazu in
Anlage 5, Blatt 53_SHW1_A, bzw. Anlage 7, Blatt 53_ SHW1_P.

1.15.Nur wenn Langsbewehrung gefordert: Langsbewehrung gemaf Anlage 4 auslegen
und diese mit der Schwellenbewehrung fachgerecht verbinden.
1.16.Dubel auslegen fur eine gesteuerte Rissbildung nach Kapitel ,5.1.7. Gesteuerte
Rissbildung®, Seite 13
- Bei technologisch bedingten Arbeitsfugen
- im Haltestellenbereich

Teil 2 - Von der Betonage bis zur Vorbereitung des Deckenschlusses
Betonage

2.1. Nach Freigabe durch die DVB AG erfolgt das Ausbetonieren des Gleisrostes bis
UK SchienenfulRunterlage bzw. direkt an den Schwellen bis UK Zwischenlage.

2.2. Esist sicherzustellen, dass die UK der Schienenfulunterlage auf der Betonschicht
aufliegt. Die Beton OK darf jedoch nicht uber die Unterkante der Zwischen- und
SchienenfulRunterlagen gezogen werden. Dies dient u. a. der elektrischen Isolie-
rung, welche in T4-440 gefordert wird.

2.3. Kerben zur gesteuerten Rissbildung nach Seite 13 an Pressfugen und im Halte-
stellenbereich erstellen
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Arbeitsablaufe 53 S+H (Freie Strecke + Haltestelle)

Nach Abschluss der Betonage

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Die Montagelippen der Schienenful3unterlage sind nach dem Betoniervorgang
(spatestens vor der Montage der Schienenkammerelemente) abzutrennen.

Die Justierschrauben sind nach dem Erstarren des Betons in Abhangigkeit von
den Witterungsbedingungen nach ca. 6 Stunden herauszudrehen und fir den
nachsten Bauabschnitt wiederzuverwenden bzw. in sauberem Zustand zum La-
gerplatz des AG zuruckzuliefern.

Nach den vorgenannten Arbeitsgangen sind die notwendigen Schluss-
schweiBungen durchzufiihren. Wenn temperaturabhangig bedingte Anwarm-
phasen der Schienen notwendig sind, muss der Schienenfuld durch thermisch be-
standige Materialien abgedeckt werden.

Die Einstellung der geforderten Spurweite erfolgt durch den Bauausfihrenden
uber den Keilwinkel und die Keilwinkelfuhrungsplatte.

Die Schienenbefestigung ist endgultig mit 150 + 10 Nm zu verspannen. Dabei ist
zu beachten, dass Verunreinigungen vor der Montage entfernt sind und der Isoclip
fachgerecht montiert ist. Sollte ein Schwellendiibel beim Festziehen beschadigt
werden, ist der Schaden ist noch vor ,Nachweis Gleisisolation fur den Betrieb der
Gleisstromkreise” zu beheben.

Herstellen der erforderlichen Entwasserungskastenschlitze nach BV T4-401 ,Her-
stellung von Entwasserungskastenschlitzen fur Rillenschienen®

2.10.Montage der Schienenkammerelemente ausfuhren. Es ist die BV T4-415 ,Schie-

nenkammerfullung“ zu beachten.

Nachweis Gleisisolation fiir den Betrieb der Gleisstromkreise
2.11.Prufung Gleisstromkreise gemaf ,Merkblatt zur technischen Ausfuhrung der

Gleisisolation bei der Festen Fahrbahn fiir die Dresdner Verkehrsbetriebe AG
durchfihren.

Teil 3 — Deckenschlussarbeiten (Combibord, Eindeckung u. Fugen)

Schalung

3.1.

Alle Gleis- und Schienenkasten sind durch den AN vor Einbau der Asphaltschich-
ten derart abzuschalen, dass die Schalung nach Herstellung der Asphaltschichten
entfernt und die verbleibende Fuge vollstandig vergossen werden kann. Der AG
bietet fur Standardkasten eine vorgefertigte Schalung frei Weichenbau Reick an.
Die Schalung ist durch den Baubetrieb bei Weichenbau Reick abzuholen und ge-
saubert zurackzubringen.

Combibord
3.2. H (Haltestelle): Combibord verlegen, auf Hohe justieren und untergiel3en.

Dabei sind die Forderungen aus Kapitel ,5.1.7. Gesteuerte Rissbildung, Seite 13
und die Vorgaben aus BV T4-403 ,Verlegung des Dresdner Combibords” einzuhal-
ten.

Wenn ein Combibord-Element (kein Light-Element) verbaut wird, ist die Fuge zwi-
schen Schiene und Combibord-Element fachgerecht nach BV T4-403 ,Verlegung
des Dresdner Combibords® zu verschlief3en.
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Eindeckung Asphalt bzw. Pflaster
Asphalteindeckung

3.3. Nach Freigabe durch die DVB AG Asphalteindeckung nach
Kapitel ,5.1.6. Eindeckung®, Seite 11 herstellen.
- Betontragschicht und die freiliegenden Schwellenoberflachen mit Bi-
tumenemulsion anspritzen
- Schienenbefestigung abdecken
- Asphalteinbau

Pflastereindeckung

3.4. Nach Freigabe durch die DVB AG Pflastereindeckung nach
Kapitel ,5.1.6. Eindeckung®, Seite 11 herstellen.

- Schienenbefestigung flllen und abdecken, Kammerelementaussparung
verschlielen

- verbundstabile Verlegung des Pflasters nach System INDUCRET®-VK-Mo-
nolith herstellen, dabei die technischen Hinweise zur Haftbricke, zum Bet-
tungskleber und zum Pflasterfugenkleber beachten

- Arbeitsfugen in der Pflastereindeckung ausbilden. Lage der Kerben in der
Betontragschicht beachten.

Fugen

3.5. Die Fugen zwischen Schiene und Deckenschluss nach BV T4-405 ,Fugen im
Gleisbereich® herstelle

Teil 4 — Abschluss der Bauarbeiten

Messung des Gleisableitungsbelages

4.1. Nachweis der geforderten Gleisstromisolierung (vgl. DIN EN 50122 und BV T4-440
»~>chutzmalnahmen gegen Streustromwirkungen“ Die Nachweisflihrung der Isola-
tion der Oberbaukonstruktion zwischen Gleis und Erdreich auf der freien Strecke
erfolgt durch die Messung des Ableitbelags, nach Herstellung des Deckenschlus-
ses, jedoch vor der Durchfuhrung der Schlussschweil3ung.

Die Messung erfolgt durch die DVB AG. Der Auftragnehmer hat im Bauablaufplan
fur diese Messung der DVB AG ein Zeitfenster (ca. 8 Stunden) und entsprechende
bauliche/organisatorische Vorbereitungen einzuraumen. Technologisch bedingte

Abweichungen von den o. g. Bedingungen sind zwischen AN und DVB AG abzu-
stimmen.

Naheres regelt die BV T4-440 ,SchutzmalRnahmen gegen Streustromwirkungen®
bei der DVB AG.

Baufeld abschlieRen

4.2. sachgerechtes Verschliel3en der fur den Isolationsnachweis offenen gelassenen
Bereiche
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Arbeitsablaufe 53 W (Schienenkreuzungs- und Weichenbereich)

Vorbemerkung:

Der genaue Bauablauf ist unter Bertcksichtigung der Baustellenbedingungen und unter
Einhaltung der Anforderungen fur eine einwandfreie bautechnische Qualitat durch die aus-
fuhrende Bauunternehmung festzulegen.

Forderungen aus der BV T4-440, den Abnahmen durch die 6rtliche Bauliberwachung und
den Vermessungsleistungen unter Punkt 4 sind in den Bauablauf einzukalkulieren.

Vor Betonierbeginn und vor Beginn der Eindeckung ist der jeweilige Bauabschnitt vom
Auftraggeber frei zu geben. Durch den Auftragnehmer sind dartber hinaus alle Vorsorge-
malfinahmen zur Vorbereitung, Verarbeitung und Nachbehandlung (siehe auch Anlage 3
Betonierkonzept Feste Fahrbahn) zu beachten.

Teil 1 — Elastische Ebene, Schwelle mit Schiene und Zubehor bis Vorbe-
reitung Betonage

Baufeld Vorbereiten

Einbau elastische Ebene

1.1. Die elastische Ebene ist vollflachig unter der kiinftigen Betontragschicht des
Schienenkreuzungs- und Weichenbereichs anzulegen.

1.1.1. Auslegen des Geotextilschutzvlieses auf der ungebundenen Tragschicht

1.1.2. Auslegen einer einlagigen Schicht aus LMFS—Matten Stol3 an Stol3 und
uberkleben der kompletten StoRlange mit Klebeband ,duct-tape“ Die Ein-
bauanleitung des Herstellers der LMFS—Matten ist zu beachten.

1.1.3. Abdecken der Matten durch eine wasserundurchlassige Schutzfolie. Die
Schutzfolie ist mit einer Uberlappung von mindestens 300 mm faltenfrei
auszulegen.

1.1.4. Bei diesen Arbeiten sind jegliche Verschmutzung der Mattenoberflache und
ein Befahren mit Fahrzeugen auf der Oberflache zu unterbinden.

Einbau Schwelle, Schiene und Zubehor
1.2. Das Auslegen der Schwellen erfolgt nach Unterschwellungsplan.

1.3. Die lose mitgelieferten Schrauben und Aufstandsplatten flr die Spindelung sind
auf der Baustelle zu montieren. Das Ausrichten und Fixieren des Gleisrostes auf
Hohe erfolgt spater, in Punkt 1.8.

Die folgenden Punkte dieses Absatzes sind, sofern diese nicht durch den Weichenbau
Reick bereits bewerkstelligt wurden, auszufihren.

1.4. Einlegen der Zwischenlagen in die Schienenauflager der Schwellen.

1.5. Die Schienen sind vor Einbau auf der Baustelle mit einem Korrosionsschutzan-
strich (Schienenful® oben, Steg, Unterseite von Schienen- und Leitkopf) zu verse-
hen. Dazu wird das Anstrichmaterial von der DVB AG bauseits mit den Schienen
geliefert. Das Anstrichmaterial ist nach dem jeweils aktuellen Produktdatenblatt zu
verarbeiten.

1.6. Die vorbereiteten Schienen sind auf die Schwellen zu setzen. Die Schienenbefesti-
gung ist mit max. 100 Nm zu verspannen. (Das endgultige Verspannen erfolgt

spater, in Punkt 2.8. Die Schienenbefestigung ist endgultig mit 150 + 10 Nm zu
verspannen. )
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Regelbauweise - Ri53-10
Arbeitsablaufe 53 W (Schienenkreuzungs- und Weichenbereich)

1.7. Die SchienenfuBunterlagen sind vor dem Betonieren am Schienenprofil zu befesti-
gen.

Schwelle justieren
1.8. Ausrichten und Fixieren des Gleisrostes

Zum horizontalen Ausrichten der Lage kann der Gleisrost mittels der Aufstands-
platte unter der Spindel verschoben werden.

Das vertikale Ausrichten und Fixieren erfolgt bezogen auf die Schienenoberkante
durch Drehen der Justierschrauben. Es empfiehlt sich, die Spindelschrauben vor
Verwendung spatestens vor Betonage mit einem Fettspray/Gleitspray oder ahnli-
chem zu behandeln, um die Spindelschrauben nach Betonage wieder ausbauen zu
kdénnen.

Vorbereitung Betonage

1.9. Anbringen der Anbaukasten (z. B. fir Weichenantriebe, Ansteuerungen und Ent-
wasserung) unter Beachtung der Betriebsvorschrift BV T4-438 ,Befestigung von
Schienenkasten im Gleisnetz der DVB AG*

1.10. Durch die Betonschicht durchgehende Bauteile wie bspw. Entwasserungsrohre
und Schachte sind mit einem Schaumstoff geringer Wasseraufnahmefahigkeit zu
ummanteln.

1.11.Fdr alle Teile von Erdkasten oder anderen Anbauteilen, die in den Beton reichen
oder durchgehen, ist sicherzustellen, dass diese entsprechend BV T4-440
~>chutzmalnahmen gegen Streustromwirkungen® vollstandig und dauerhaft ge-
gen Streustrom isoliert sind.

1.12. Der Bereich um die Schachte ist zusatzlich mit einer Ringbewehrung zu versehen.
Es ist eine ausreichende Betondeckung uber der Bewehrung sicherzustellen.
Schachtdeckel sind vom Schachtkorper zu entkoppeln. Nahere Angaben dazu in
Anlage 5, Blatt 53_SHW1_A bzw. Anlage 7, Blatt 53_SHW1_P.

1.13.Nur wenn Langsbewehrung gefordert: Langsbewehrung gemafl Anlage 4 auslegen
und diese mit der Schwellenbewehrung fachgerecht verbinden.

1.14.Dubel auslegen flr eine gesteuerte Rissbildung nach Kapitel ,5.1.7. Gesteuerte
Rissbildung®, Seite 13
- Bei technologisch bedingten Arbeitsfugen
- Am Beginn und Ende eines Bereichs mit Schienenkreuzung und Weiche

Dabei sind die Lage von Pressfugen und die Rander der elastischen Ebene aufei-
nander abzustimmen. (Sollte die elastische Ebene auch aulerhalb des Bereichs
mit Schienenkreuzung und Weiche fortgefuhrt werden, so ist erst am Ende der
elastischen Ebene eine verdibelte Pressfuge quer zur Gleisachse in die Beton-
tragschicht anzuordnen.)

1.15.Bei Weichenschwellen sind vor Einbau der Betonschicht die Ankerschienen der
Schwellen mit einem vom Schwellenhersteller mitgelieferten Styroporband auszu-
kleiden. Punktuelle Lucken in der Auskleidung, die nicht sachgerecht mit Styropor-
band verschlossen werden kdnnen, sind mit Bauschaum zu verschliel3en.
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Teil 2 - Von der Betonage bis zur Vorbereitung des Deckenschlusses
Betonage

2.1. Nach Freigabe durch die DVB AG erfolgt das Ausbetonieren des Gleisrostes nach
Anlage 5, Blatt 53_W_LS_A bzw. Anlage 7, Blatt 53_W_LS_P. Die Einhaltung der
Angaben aus der Anlage sichern das Aufliegen der Schiene mit ihren Unterlagen
auf der Betontragschicht und dient auch der elektrischen Isolierung, welche in T4-
440 gefordert wird.

2.2. Kerben zur gesteuerten Rissbildung nach Seite 13 an Pressfugen erstellen.
2.3. Betonagebesonderheit bedingt durch SchweiBarbeiten

Da die elastische Ebene nicht hitzebestandig ist, erfolgt das Schweilen nach Be-
tonage. Der mit der Schweil3ung beauftragten Person ist durch Aussparungen an
der vorgesehenen Schweilistelle Arbeitsraum zu gewahren. Die Aussparungen zwi-
schen zwei Schellen sind bei Betonage 15-20 cm tief auszubilden.

2.4. Schweilungen durchzufuhren, sofern diese nicht als Messpunkte fur Messungen
nach BV T4-440 vorgesehen sind. Wenn temperaturabhangig bedingte Anwarm-
phasen der Schienen notwendig sind, muss der Schienenful} durch thermisch be-
standige Materialien abgedeckt werden.

2.5. Aussparungen mit Beton der Betontragschicht (ggf. ohne Fasern) oder alternativ mit
Pagel verfullen.

Nach Abschluss der Betonage

2.6. Die Montagelippen der SchienenfulRunterlage sind nach dem Betoniervorgang (spa-
testens vor der Montage der Schienenkammerelemente) abzutrennen.

2.7. Die Justierschrauben sind nach dem Erstarren des Betons - in Abhangigkeit von
den Witterungsbedingungen nach ca. 6 Stunden - herauszudrehen und flr den
nachsten Bauabschnitt wiederzuverwenden bzw. in sauberem Zustand zum Lager-
platz des AG zuruckzuliefern.

2.8. Die Einstellung der geforderten Spurweite erfolgt durch den Bauausfihrenden an-
hand der Werkstattzeichnung. Die Schienenbefestigung ist endgultig zu verspannen
(bei Schwellen mit Ankerschiene: Hakenkopfschraube: 180 + 10 Nm, Doppelkerb-
zahnschraube: 250 + 10 Nm; bei TB/ZB-Schwellen: Schwellenschraube mit
150 = 10 Nm). Dabei ist zu beachten, dass der Isoclip fachgerecht montiert ist.

2.9. Herstellen der erforderlichen Entwasserungskastenschlitze nach BV T4-401 ,Her-
stellung von Entwasserungskastenschlitzen fur Rillenschienen®

2.10.Montage der Schienenkammerelemente ausfiuihren. Es ist die Betriebsvorschrift
BV T4-415 ,Schienenkammerfullung® zu beachten

2.11.Vor Eindeckung des Schienenkreuzungs- und Weichenbereichs ist erneut zu pru-

fen, dass alle Ankerschienen in den Schwellen mit einem vom Schwellenhersteller
mitgelieferten Styroporband geschlossen sind.

Nachweis Gleisisolation fiir den Betrieb der Gleisstromkreise

2.12.Prufung Gleisstromkreise gemal ,Merkblatt zur technischen Ausflhrung der
Gleisisolation bei der Festen Fahrbahn fur die Dresdner Verkehrsbetriebe AG*
durchfuhren.
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Teil 3 — Deckenschlussarbeiten (Eindeckung und Fugen)

Schalung
3.1. Alle Gleis- und Schienenkasten sind durch den AN vor Einbau der Asphaltschich-
ten derart abzuschalen, dass die Schalung nach Herstellung der Asphaltschichten
entfernt und die verbleibende Fuge vollstandig vergossen werden kann. Der AG
bietet fur Standardkasten eine vorgefertigte Schalung frei Weichenbau Reick an.
Die Schalung ist durch den Baubetrieb bei Weichenbau Reick abzuholen und ge-
saubert zuriickzubringen.

Eindeckung Asphalt bzw. Pflaster
Asphalteindeckung
3.2. Nach Freigabe durch die DVB AG Asphalteindeckung nach
Kapitel ,5.1.6. Eindeckung®, Seite 11 herstellen.
- Betontragschicht und die freiliegenden Schwellenoberflachen mit Bi-
tumenemulsion anspritzen
- Schienenbefestigung abdecken
- Asphalteinbau

Pflastereindeckung
3.3. Nach Freigabe durch die DVB AG Pflastereindeckung nach
Kapitel ,5.1.6. Eindeckung®, Seite 11 herstellen.

- Schienenbefestigung flllen und abdecken, Kammerelementaussparung
verschliel3en

- verbundstabile Verlegung des Pflasters nach System INDUCRET®-VK-Mo-
nolith herstellen, dabei die technischen Hinweise zur Haftbricke, zum Bet-
tungskleber und zum Pflasterfugenkleber beachten

- Arbeitsfugen in der Pflastereindeckung ausbilden. Lage der Kerben in der
Betontragschicht beachten.

Fugen
3.4. Die Fugen zwischen Schiene und Deckenschluss sind mit Fugenvergussmaterial
herzustellen. Das Fugenvergussmaterial ist der BV T4-405 ,Fugen im Gleisbe-
reich“ zu entnehmen.

Teil 4 — Isolationsnachweis
Nachweis Messung des Gleisableitungsbelages
4.1. Nachweis der geforderten Gleisstromisolierung (vgl. DIN EN 50122 und BV T4-440

»~>chutzmalnahmen gegen Streustromwirkungen® )
Die Nachweisfuhrung der Isolation der Oberbaukonstruktion zwischen Gleis und
Erdreich auf der freien Strecke erfolgt durch die Messung des Ableitbelags, nach
Herstellung des Deckenschlusses, jedoch vor der Durchfuhrung der Schlussschwei-
Rung.
Die Messung erfolgt durch die DVB AG. Der Auftragnehmer hat im Bauablaufplan
fur diese Messung der DVB AG ein Zeitfenster (ca. 8 Stunden) und entsprechende
bauliche/organisatorische Vorbereitungen einzuraumen. Technologisch bedingte
Abweichungen von den o. g. Bedingungen sind zwischen AN und DVB AG abzu-
stimmen. Naheres regelt die BV T4-440 ,Schutzmallnahmen gegen Streustromwir-
kungen® bei der DVB AG.

Baufeld abschlieRen

4.2. sachgerechtes Verschlie3en der fur den Isolationsnachweis offenen gelassenen
Bereiche
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Regelbauweise — 60R1
Systembestandteile

6. Bauweise fur 60R1
6.1. Systembestandteile

6.1.1. Schwellen, Schienen und Kleineisen
60 S und H (Strecke und Haltestelle)

Zum Einbau gelangen Zweiblockschwellen mit KeilwinkelfUhrungsplatte und Spann-
klemme NV-1. Nennspurweite 1450 mm, Spurmessebene 10 mm unter gemeinsamer
Flachentangente (GFT).

Die Beistellung der Schwellen durch den Auftraggeber erfolgt in den folgenden zwei Aus-
fuhrungen:

1. spindelbar: TB/ZB-1450 NV1 Sp fur 60R1
Zweiblockschwelle mit zum Gleis innenliegenden Spindeln zur Justierung
der Héhenlage.
Je Schwelle werden zwei Spindelschrauben mit je einer Aufstandsplatte
lose mitgeliefert. Als Spindelschrauben werden Ublicherweise M20
Schrauben geliefert.

2. nicht spindelbar: TB/ZB-1450 NV1 fur 60R1
Zweiblockschwelle ohne Spindeln und Spindelzubehor

Mengenkalkulation:

Streckengleis: Schwellenabstand 0,75 m, jede 4. Schwelle spindelbar
Haltestellenbereich: Schwellenabstand 1,00 m, jede 3. Schwelle spindelbar

Am Bauanfang und am Bauende ist eine spindelbare Schwelle einzuplanen.

60 W (Schienenkreuzungs- und Weichenbereich)

Zum Einbau gelangen hauptsachlich Gittertrager-Weichenschwellen mit Ankerschiene,
Bezeichnung GWS 05-AS-DVB, in Ausnahmefallen GWS 05-AS. Die Schwellen erhalten
zur Schienenbefestigung ein Befestigungssystem mit Spannklemme NV-1 und Arretie-
rungsplatte.

Als Spindelschrauben werden ublicherweise M24 Schrauben geliefert. Je Spindel-
schraube werden zwei Aufstandsplatten verwendet. An der unteren Aufstandsplatte ist
an der Unterseite ein elastic pad befestigt. Das elastic pad ist ein zugeschnittenes Stuck
LMFS-Matte, welches an die Aufstandsplatte geklebt ist und die Kanten der Aufstands-
platte Uberragt. Das elastic pad schitzt die elastische Ebene beim Spindelvorgang vor
Beschadigungen.

Als weitere Schwellenform kommen Zweiblockschwellen wie im Absatz ,60 S und H
(Strecke und Haltestelle)* aufgefihrt im Schienenkreuzungs- und Weichenbereich zum
Einsatz. Sie dienen als Ubergang vom Schienenkreuzungs- und Weichenbereich auf den
Bereich der freien Strecke bzw. der Haltestelle. Siehe auch Anlage 6, Blatt 60 W _LS P
bzw. Anlage 8, Blatt 60_W_LS_A.

Die Schienenkreuzungs- und Weichenanlagen werden im Regelfall nach Planung der
DVB AG durch den Weichenbau Reick angefertigt, zusammengesetzt und anschliel3end
in transportfahige Abschnitte unterteilt. Die Nennspurweite ist den Werkstattzeichnungen
zu entnehmen.

Das Auslegen und die Vormontage der Schwellen erfolgt nach Unterschwellungsplan.

T4_414 Feste Fahrbahn Betriebsvorschrift-5.docx -23-
Bearbeitungsstand: 2022-12-15
erstellt (PDF): Braune - Technisches Biro



BV T4-414 Feste Fahrbahn Rheda City Bauart DVB AG

Regelbauweise — 60R1
Systembestandteile

6.1.2. Zwischenlagen und SchienenfuBunterlagen

60 S, Hund W

Zur mechanischen Dampfung von Schwingungs- und Erschuitterungseintragen und zur
elektrischen Isolierung der Schiene von der Schwelle kommen Zwischenlagen zur An-
wendung.

SchienenfuRunterlagen dienen der elektrischen Isolierung der Schiene von der Beton-
tragschicht.

6.1.3. OPTIONAL: Bewehrungseisen

60 S, Hund W
Ein Einbau von Betonstabstahl darf nur nach ausdrucklichem Verlangen der DVB AG
erfolgen. Anordnung und Einbau der Bewehrung erfolgt nach Anlage 4 und nach System-
aufbau des Regelquerschnitts.
Regelquerschnitt:

60 S freie Strecke (Anlage 6, Blatt 60_S_P bzw. Anlage 8, Blatt 60_S_A)

60 H Haltestelle (Anlage 6, Blatt 60_H1_P bzw. Blatt 60_H2_P;

Anlage 8, Blatt 60_H1_A bzw. Blatt 60_H2_A)

60 W _Schienenkreuzungs- und Weichenbereich
(Anlage 6, Blatt 60_W_P bzw. Anlage 8, Blatt 60_W_A)

6.1.4. Betontragschicht

60 S, Hund W

Der Beton muss den Eigenschaften gemal} Anlage 2 genugen. Der Einbau von Beton der
Uberwachungsklasse 2 ist gemaR DIN 1045-3 durch eine Uberwachungsstelle zu priifen.
Der Auftragnehmer hat ein Zertifikat Gber die Einbauberechtigung fiir Beton der Uberwa-
chungsklasse 2 vorzulegen und eine UK2-Akte zu fiihren. Eine Bewehrung erfolgt regulér
durch Fasern im Beton. Dazu sind dem Beton 4 kg Fasern je Kubikmeter Beton beizu-
mengen.

Bei Schachteinbauten ist zusatzlich eine Ringbewehrung nach Anlage 6,

Blatt 60_SHW1_P bzw. Anlage 8, Blatt 60_SHW1_A vorzusehen.

Arbeitsfugen quer zur Gleisachse sind als Pressfugen mit Dubeln analog Kapitel ,6.1.7.
Gesteuerte Rissbildung®, Seite 26 auszufuhren.

6.1.5. Schienenkammerfiillung

60 S, Hund W
Die Schienenkammerfullung erfolgt nach BV T4-415 ,Schienenkammerfullung®.

6.1.6. Eindeckung

Bei der Eindeckung wird in zwei Falle unterschieden.

¢ Asphalteindeckung und
o Pflastereindeckung
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Asphalteindeckung

60 S, Hund W (Teil 1)

Vor Asphalteinbau sind die Betontragschicht und die freiliegenden Schwellenoberflachen
mit Bitumenemulsion nach Leistungsverzeichnis® anzuspritzen. Die Hohlrdume der
Schienenbefestigung sind wie folgt zu flllen. Ebenso ist die Schienenbefestigung wie
folgt abzudecken.

60 S (freie Strecke)

Die Hohlraume der Schienenbefestigung sind mit Asphaltbinder zu verfullen. Die
Schienenbefestigung ist mit Asphaltbinder abzudecken. Anschliel3end ist das Asphalt-
mischgut mechanisch mit manuell gefuhrtem Kleingerat zu verdichten.

60 H (Haltestelle)
Die Abdeckung erfolgt wie unter 60 S (freie Strecke) beschrieben aul3er im Bereich
zwischen Schiene und Combibord.

H1 Im Bereich zwischen Schiene und Combibord-Element (kein light-Element) ist als
Material zur Abdeckung Bitumen-Dickbeschichtung zu verwenden.

H2 Im Bereich zwischen Schiene und Combibord-light-Element sind die Schienenbe-
festigungsmittel vor Kontakt mit Untergussmaterial des Combibords zu schutzen. Zur
Fillung und Abdeckung der Schienenbefestigungsmittel ist Gussasphalt zu verwen-
den. Dieser Bereich wird anschlieend mit mehrlagigem Gussasphalt eingedeckt. Die
Betriebsvorschrift BV T4-406 ,Herstellung von Verkehrsflachen mit Gussasphalt® ist
zu beachten.

60 W (Schienenkreuzungs- und Weichenbereich)
Die Schienenbefestigung ist mit Bitumen-Dickbeschichtung zu flllen und abzudecken.

60 S, Hund W (Teil 2)
Der Einbau der Binder- und Deckschicht hat auf Grundlage der Betriebsvorschrift ,BV T4-
406 ,Herstellung von Verkehrsflachen mit Gussasphalt® der DVB AG zu erfolgen.

Die Herstellung der Fugen in der Eindeckung erfolgt nach BV T4-405 ,Fugen im Gleisbe-
reich®.

Pressfugen in der Betontragschicht aus Kapitel ,6.1.7. Gesteuerte Rissbildung®, Seite 26
werden nur in begrindeten Fallen in der Eindeckung aus Asphalt fortgefuhrt, regular wer-
den die Pressfugen der Betontragschicht Uberasphaltiert.

Pflastereindeckung

60 S, Hund W

Die Schienenbefestigung ist mit Bitumen-Dickbeschichtung zu fullen und abzudecken.
Die fur die Schienenbefestigung vorgesehene Aussparung der Kammerelemente ist mit
Bitumendickbeschichtung komplett zu schliel3en. Dies verhindert u. a., dass Bettungskle-
ber oder Pflasterfugenkleber in einen Hohlraum der Kammerelemente flie3t. Die verbund-
stabile Verlegung des Pflasters erfolgt nach System INDUCRET®-VK-Monolith. Die tech-
nischen Hinweise zur Haftbriicke, zum Bettungskleber und zum Pflasterfugenkleber sind
in der aktuellen Version zu beachten. Die vollgebundene Pflasterdeckschicht mit Bettung
hat nach Musterflache zu erfolgen. Besonderes Augenmerk ist auf die korrekte Verlegung
der Randsteine zu legen.

3 Ublicherweise Bitumenemulsion C60B4-N (0,5 kg/m2)
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Die Herstellung der Fugen erfolgt nach BV T4-405 ,Fugen im Gleisbereich®. Pressfugen
in der Betontragschicht aus ,6.1.7. Gesteuerte Rissbildung® S. 26 werden in der
Pflasterdeckschicht fortgefuhrt.

6.1.7. Gesteuerte Rissbildung
60 S, Hund W

Pressfugen mit Dibeln
Arbeitsfugen quer zur Gleisachse sind als Pressfugen mit Dibeln auszuflhren.

Arbeitsfugen sind technologisch bedingt anzuordnen, au3erdem sind Arbeitsfugen am
Beginn und Ende folgender Bereiche anzuordnen:

- eines Haltestellenbereichs (H)
- eines Schienenkreuzungs- und Weichenbereiche (W)

Die verdubelten Pressfugen sind moglichst mittig im Schwellenfach auszufihren. Dazu
sind Stahldubel auf HOhe der halben Betontragschichtdicke und einem Abstand von
50 cm zueinander einzubauen. Der Abstand der auf3eren Dubel zur Aufdenkante der Be-
tontragschicht hat mind. 25 cm zu betragen. Zur korrekten Anordnung und waagerechten
Ausrichtung der Dubel kénnen die Dubel mit Dubelhaltern einbetoniert werden. Die
Schiefstellung der Dubel darf 4% nicht Uberschreiten. Die Pressfuge ist mit einer Einker-
bung von ca. 6 cm Tiefe und max. 5 mm Breite in der Betontragschicht auszufihren. Die
durch die Schiene abgedeckten Bereiche erhalten keine Einkerbung.

Sollten durch die DVB AG Bewehrungseisen nach Kapitel ,6.1.3. OPTIONAL: Beweh-
rungseisen® in der Betontragschicht gefordert sein, so sind diese an den Fugen durch
eine Lucke von 5 cm - 10 cm zu unterbrechen.

Dubelmerkmale:

- 500 mm £ 5mm lang,
- Durchmesser 25 mm + 0,5mm,
- Material: S 235 JR mit Kunststoff ummantelt (Alkali-Kieselsaure fest)

60 H (NUR fiir Haltestelle)

Um Spannungen in der Betontragschicht und daraus resultierende Risse im Combibord
zu vermeiden, soll die Feste Fahrbahn verdubelte Sollbruchstellen quer zur Gleisachse
erhalten.

in der Betontragschicht:

Im Haltestellenbereich sind im Abstand von maximal 5 m Einkerbungen in die Betontrag-
schicht quer zur Gleisachse vorzunehmen. Die Einkerbungen 6 cm tief und max. 5 mm
breit sind mittig zwischen zwei Schwellen anzuordnen. Die durch die Schiene abgedeck-
ten Bereiche erhalten keine Einkerbung. Entlang der Einkerbungen werden Stahldubel
wie unter ,Pressfugen mit Dubeln“ beschrieben angeordnet. Sollten durch die DVB AG
Bewehrungseisen nach Kapitel ,6.1.3. OPTIONAL: Bewehrungseisen“ in der Betontrag-
schicht gefordert sein, so sind diese an den Fugen durch eine Lucke von 5 cm - 10 cm
zu unterbrechen.

Fugenausfiuhrung im Untergussmaterial:

Einbau von Fugen im Untergussmaterial der Combiborde aller 5 m als Fortsetzung der
Fugen aus der Betontragschicht. Die Fuge soll deckungsgleich mit den Fugen zwischen
den Combibordelementen sein.
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6.1.8. Elastische Ebene

60 W (NUR fiir Schienenkreuzungs- und Weichenbereich)

Im Bereich der Schienenkreuzungs- und Weichenbereiche ist die elastische Ebene un-
terhalb der Betontragschicht mit folgendem Aufbau von oben nach unten auszulegen:

- wasserundurchlassige 0,3 mm dicke Polyethylen-Schutzfolie

- LMFS-Matte: Trackelast ® STM / RPU / Blue aus Polyurethan*

- Geotextilschutzvlies 3,0 bis 3,5 mm dick (wasserdurchlassig)

Die elastische Ebene endet seitlich mit der AulRenkante der Betontragschicht. Das Ge-
otextilschutzvlies deckt scharfkantige Steine ab. Die Sto3e der Matte sind durch Klebe-
band ,duct-tape” miteinander zu verbinden. Es wird empfohlen den dreilagigen Aufbau
passgenau nach Abschluss der Betonage an der Unterkante der Betontragschicht abzu-

schneiden.

4 LMFS=leichte Masse Feder System; Stand 2022 sind diese als Stlickgut mit Abmaf 1 m x 2 m erhaltlich.
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6.2. Arbeitsablaufe beim Einbau — 60R1

Nachfolgend sind die beim Einbau durchzufuhrenden Arbeitsablaufe fur die Bereiche be-
nannt. Die Bereiche mit den Kennnummern S (freie Strecke) und H (Haltestellen) sind zu-
sammengefasst. W (Schienenkreuzungs- und Weichenbereich) ist separat im Anschluss
beschrieben.

Arbeitsablaufe 60 S und H (Freie Strecke und Haltestelle)

Vorbemerkung:

Der genaue Bauablauf ist unter Bertcksichtigung der Baustellenbedingungen und unter
Einhaltung der Anforderungen fur eine einwandfreie bautechnische Qualitat durch die aus-
fuhrende Bauunternehmung festzulegen.

Forderungen aus der BV T4-440, den Abnahmen durch die 6rtliche Bautiberwachung und
den Vermessungsleistungen unter Punkt 4 sind in den Bauablauf einzukalkulieren.

Vor Betonierbeginn und vor Beginn der Eindeckung ist der jeweilige Bauabschnitt vom
Auftraggeber frei zu geben. Durch den Auftragnehmer sind dartuber hinaus alle Vorsorge-
malfinahmen zur Vorbereitung, Verarbeitung und Nachbehandlung (siehe auch Anlage 3
Betonierkonzept Feste Fahrbahn) zu beachten.

Teil 1 - Schwelle mit Schiene und Zubehor bis Vorbereitung Betonage
Baufeld Vorbereiten

Einbau Schwelle, Schiene und Zubehor
1.1. Das Auslegen der Zweiblockschwellen langs zur Gleisachse erfolgt

60 S (Freie Strecke): im Abstand von 75 + 1 cm, jede 4. Schwelle spindelbar
60 H (Haltestelle): im Abstand von 100 + 0,5 cm, jede 3. Schwelle spindelbar

Schwellenwahl am Baubeginn und am Bauende beachten.

1.2. Die lose mitgelieferten Schrauben und Aufstandsplatten fur die Spindelung sind
auf der Baustelle zu montieren. Das Ausrichten und Fixieren des Gleisrostes auf
Hohe erfolgt spater, in Punkt 1.7.

1.3. Sofern die Schwellen nicht bereits mit den Zwischenlagen ausgeliefert werden,
sind diese in die Schienenauflager der Schwellen einzulegen.

1.4. Die Schienen sind vor Einbau auf der Baustelle mit einem Korrosionsschutzan-
strich (Schienenfuld oben, Steg, Unterseite von Schienen- und Leitkopf) zu verse-
hen. Dazu wird das Anstrichmaterial von der DVB AG bauseits mit den Schienen
geliefert. Das Anstrichmaterial ist nach dem jeweils aktuellen Produktdatenblatt zu
verarbeiten.

1.5. Die vorbereiteten Schienen sind auf die Schwellen zu setzen. Die Schienenbefesti-
gung ist mit max. 100 Nm zu verspannen. (Das endgultige Verspannen erfolgt
spater, in Punkt 2.8. Die Schienenbefestigung ist endgultig mit 150 £ 10 Nm zu
verspannen. )

1.6. Die Schienenful3unterlagen sind am Schienenprofil zu befestigen. Durch die Aus-
fuhrungsart der Unterlagen (mit ,Montagelippen®) kann auf zusatzliche Hilfsmittel
zur Befestigung verzichtet werden.
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Schwelle justieren
1.7. Ausrichten und Fixieren des Gleisrostes

1.8. Zum horizontalen Ausrichten der Lage kann der Gleisrost mittels der Aufstands-
platte unter der Spindel verschoben werden.

1.9. Das vertikale Ausrichten und Fixieren erfolgt bezogen auf die Schienenoberkante
durch Drehen der Justierschrauben. Es empfiehlt sich, die Spindelschrauben vor
Verwendung spatestens vor Betonage mit einem Fettspray/Gleitspray oder ahnli-
chem zu behandeln, um die Spindelschrauben nach Betonage wieder ausbauen
zu konnen.

Schweifen
1.10.Schienenschweildungen als Zwischenschweilungen durchfuhren.

Vorbereitung Betonage

1.11.Anbringen der Anbaukasten (z. B. Ansteuerungen und Entwasserung) unter Be-
achtung der Betriebsvorschrift BV T4-438 ,Befestigung von Schienenkasten im
Gleisnetz der DVB AG*

1.12.Durch die Betonschicht durchgehende Bauteile wie bspw. Entwasserungsrohre
und Schachte sind mit einem Schaumstoff geringer Wasseraufnahmefahigkeit zu
ummanteln.

1.13.Fur alle Teile von Erdkasten oder anderen Anbauteilen, die in den Beton reichen
oder durchgehen, ist sicherzustellen, dass diese entsprechend BV T4-440
~>chutzmalnahmen gegen Streustromwirkungen® vollstandig und dauerhaft ge-
gen Streustrom isoliert sind.

1.14.Der Bereich um die Schachte ist zusatzlich mit einer Ringbewehrung zu versehen.
Es ist eine ausreichende Betondeckung Uber der Bewehrung sicherzustellen.
Schachtdeckel sind vom Schachtkorper zu entkoppeln. Nahere Angaben dazu in
Anlage 6, Blatt 60_SHW1_P bzw. Anlage 8, Blatt 60_SHW1_A.

1.15.Nur wenn Langsbewehrung gefordert: Langsbewehrung gemaf Anlage 4 auslegen
und diese mit der Schwellenbewehrung fachgerecht verbinden.

1.16.Dubel auslegen fur eine gesteuerte Rissbildung nach Kapitel ,6.1.7. Gesteuerte
Rissbildung®, Seite 26

- Bei technologisch bedingten Arbeitsfugen
- im Haltestellenbereich

Teil 2 - Von der Betonage bis zur Vorbereitung des Deckenschlusses
Betonage
2.1. Nach Freigabe durch die DVB AG erfolgt das Ausbetonieren des Gleisrostes bis
UK Schienenfulunterlage bzw. direkt an den Schwellen bis UK Zwischenlage.

2.2. Es st sicherzustellen, dass die UK der Schienenfulunterlage auf der Betonschicht
aufliegt. Die Beton OK darf jedoch nicht Uber die Unterkante der Zwischen- und
SchienenfulRunterlagen gezogen werden. Dies dient u. a. der elektrischen Isolie-
rung, welche in T4-440 gefordert wird.

2.3. Kerben zur gesteuerten Rissbildung nach Seite 26 an Pressfugen und im Halte-
stellenbereich erstellen
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Nach Abschluss der Betonage

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Die Montagelippen der Schienenful3unterlage sind nach dem Betoniervorgang
(spatestens vor der Montage der Schienenkammerelemente) abzutrennen.

Die Justierschrauben sind nach dem Erstarren des Betons in Abhangigkeit von
den Witterungsbedingungen nach ca. 6 Stunden herauszudrehen und fur den
nachsten Bauabschnitt wiederzuverwenden bzw. in sauberem Zustand zum La-
gerplatz des AG zurickzuliefern.

Nach den vorgenannten Arbeitsgangen sind die notwendigen Schluss-
schweiBungen durchzufiihren. Wenn temperaturabhangig bedingte Anwarm-
phasen der Schienen notwendig sind, muss der Schienenful® durch thermisch be-
standige Materialien abgedeckt werden.

Die Einstellung der geforderten Spurweite erfolgt durch den Bauausfuhrenden
uber den Keilwinkel und die Keilwinkelfuhrungsplatte.

Die Schienenbefestigung ist endgultig mit 150 £ 10 Nm zu verspannen. Dabei ist
zu beachten, dass Verunreinigungen vor der Montage entfernt sind und der Isoclip
fachgerecht montiert ist. Sollte ein Schwellendubel beim Festziehen beschadigt
werden, ist der Schaden ist noch vor ,Nachweis Gleisisolation fur den Betrieb der
Gleisstromkreise® zu beheben.

Herstellen der erforderlichen Entwasserungskastenschlitze nach BV T4-401 ,Her-
stellung von Entwasserungskastenschlitzen fur Rillenschienen®

2.10.Montage der Schienenkammerelemente ausfuhren. Es ist die BV T4-415 ,Schie-

nenkammerfullung“ zu beachten.

Nachweis Gleisisolation fiir den Betrieb der Gleisstromkreise
2.11.Prufung Gleisstromkreise gemaf ,Merkblatt zur technischen Ausflhrung der

Gleisisolation bei der Festen Fahrbahn fur die Dresdner Verkehrsbetriebe AG
durchfihren.

Teil 3 — Deckenschlussarbeiten (Combibord, Eindeckung u. Fugen)

Schalung
3.1. Alle Gleis- und Schienenkasten sind durch den AN vor Einbau der Eindeckung

derart abzuschalen, dass die Schalung nach Herstellung der Eindeckung entfernt
und die verbleibende Fuge vollstandig vergossen werden kann. Der AG bietet fur
Standardkasten eine vorgefertigte Schalung frei Weichenbau Reick an. Die Scha-
lung ist durch den Baubetrieb bei Weichenbau Reick abzuholen und gesaubert zu-
ruckzubringen.

Combibord
3.2. H(Haltestelle): Combibord verlegen, auf HOhe justieren und untergiel3en.

Dabei sind die Forderungen aus Kapitel ,6.1.7. Gesteuerte Rissbildung, Seite 26
und die Vorgaben aus BV T4-403 ,Verlegung des Dresdner Combibords® einzu-
halten.
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Eindeckung Pflaster bzw. Asphalt
Pflastereindeckung

3.3. Nach Freigabe durch die DVB AG Pflastereindeckung nach Kapitel ,6.1.6. Einde-
ckung®, Seite 24 herstellen.

- Schienenbefestigung fullen und abdecken, Kammerelementaussparung
verschlielRen

- verbundstabile Verlegung des Pflasters nach System INDUCRET®-VK-Mo-
nolith herstellen, dabei die technischen Hinweise zur Haftbricke, zum Bet-
tungskleber und zum Pflasterfugenkleber beachten

- Arbeitsfugen in der Pflastereindeckung ausbilden. Lage der Kerben in der
Betontragschicht beachten.

Asphalteindeckung

3.4. Nach Freigabe durch die DVB AG Asphalteindeckung nach Kapitel ,,6.1.7. Gesteu-
erte Rissbildung®, Seite 26 herstellen.
- Betontragschicht und die freiliegenden Schwellenoberflachen mit Bi-
tumenemulsion anspritzen
- Schienenbefestigung abdecken
- Asphalteinbau

Fugen

3.5. Die Fugen zwischen Schiene und Deckenschluss nach BV T4-405 ,Fugen im
Gleisbereich® herstellen.

Teil 4 — Abschluss der Bauarbeiten

Nachweis Messung des Gleisableitungsbelages

4.1. Nachweis der geforderten Gleisstromisolierung (vgl. DIN EN 50122 und BV T4-440
~>chutzmallnahmen gegen Streustromwirkungen® ) Die Nachweisfuhrung der Iso-
lation der Oberbaukonstruktion zwischen Gleis und Erdreich auf der freien Strecke
erfolgt durch die Messung des Ableitbelags, nach Herstellung des Deckenschlus-
ses, jedoch vor der Durchfuihrung der Schlussschweil3ung.

Die Messung erfolgt durch die DVB AG. Der Auftragnehmer hat im Bauablaufplan
fur diese Messung der DVB AG ein Zeitfenster (ca. 8 Stunden) und entsprechende
bauliche/organisatorische Vorbereitungen einzuraumen. Technologisch bedingte
Abweichungen von den o. g. Bedingungen sind zwischen AN und DVB AG abzu-
stimmen.

Naheres regelt die BV T4-440 ,SchutzmalRnahmen gegen Streustromwirkungen®
bei der DVB AG.

Baufeld abschlieRen

4.2. sachgerechtes Verschliel3en der fur den Isolationsnachweis offenen gelassenen
Bereiche
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Arbeitsablaufe 60 W (Schienenkreuzungs- und Weichenbereich)

Vorbemerkung:

Der genaue Bauablauf ist unter Berticksichtigung der Baustellenbedingungen und unter
Einhaltung der Anforderungen fur eine einwandfreie bautechnische Qualitat durch die aus-
fuhrende Bauunternehmung festzulegen.

Forderungen aus der BV T4-440, den Abnahmen durch die 6rtliche Bauliberwachung und
den Vermessungsleistungen unter Punkt 4 sind in den Bauablauf einzukalkulieren.

Vor Betonierbeginn und vor Beginn der Eindeckung ist der jeweilige Bauabschnitt vom
Auftraggeber frei zu geben. Durch den Auftragnehmer sind dariber hinaus alle Vorsorge-
malinahmen zur Vorbereitung, Verarbeitung und Nachbehandlung (siehe auch Anlage 3
Betonierkonzept Feste Fahrbahn) zu beachten.

Teil 1 — Elastische Ebene, Schwelle mit Schiene und Zubehor bis Vorbe-
reitung Betonage

Baufeld Vorbereiten

Einbau elastische Ebene

1.1. Die elastische Ebene ist vollflachig unter der kiinftigen Betontragschicht des Schie-
nenkreuzungs- und Weichenbereichs anzulegen.

1.1.1. Auslegen des Geotextilschutzvlieses auf der ungebundenen Tragschicht

1.1.2. Auslegen einer einlagigen Schicht aus LMFS—Matten Stofd an Stof3 und
Uberkleben der kompletten StoRlange mit Klebeband ,duct-tape“ Die Ein-
bauanleitung des Herstellers der LMFS—Matten ist zu beachten.

1.1.3. Abdecken der Matten durch eine wasserundurchlassige Schutzfolie. Die
Schutzfolie ist mit einer Uberlappung von mindestens 300 mm faltenfrei
auszulegen.

1.1.4. Bei diesen Arbeiten sind jegliche Verschmutzung der Mattenoberflache und
ein Befahren mit Fahrzeugen auf der Oberflache zu unterbinden.

Einbau Schwelle, Schiene und Zubehor
1.2. Das Auslegen der Schwellen erfolgt nach Unterschwellungsplan.

1.3. Die lose mitgelieferten Schrauben und Aufstandsplatten fur die Spindelung sind
auf der Baustelle zu montieren. Das Ausrichten und Fixieren des Gleisrostes auf
Hohe erfolgt spater, in Punkt 1.8.

Die folgenden Punkte dieses Absatzes sind, sofern diese nicht durch den Weichenbau
Reick bereits bewerkstelligt wurden, auszufuhren.

1.4. Einlegen der Zwischenlagen in die Schienenauflager der Schwellen.

1.5. Die Schienen sind vor Einbau auf der Baustelle mit einem Korrosionsschutzan-
strich (Schienenful® oben, Steg, Unterseite von Schienen- und Leitkopf) zu verse-
hen. Dazu wird das Anstrichmaterial von der DVB AG bauseits mit den Schienen
geliefert. Das Anstrichmaterial ist nach dem jeweils aktuellen Produktdatenblatt zu
verarbeiten.

1.6. Die vorbereiteten Schienen sind auf die Schwellen zu setzen. Die Schienenbefesti-
gung ist mit max. 100 Nm zu verspannen. (Das endgultige Verspannen erfolgt
spater, in Punkt 2.8.)
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1.7. Die SchienenfuBunterlagen sind vor dem Betonieren am Schienenprofil zu befesti-
gen.

Schwelle justieren
1.8. Ausrichten und Fixieren des Gleisrostes

Zum horizontalen Ausrichten der Lage kann der Gleisrost mittels der Aufstands-
platte unter der Spindel verschoben werden.

Das vertikale Ausrichten und Fixieren erfolgt bezogen auf die Schienenoberkante
durch Drehen der Justierschrauben. Es empfiehlt sich, die Spindelschrauben vor
Verwendung spatestens vor Betonage mit einem Fettspray/Gleitspray oder ahnli-
chem zu behandeln, um die Spindelschrauben nach Betonage wieder ausbauen zu
kdénnen.

Vorbereitung Betonage

1.9. Anbringen der Anbaukasten (z. B. fur Weichenantriebe, Ansteuerungen und Ent-
wasserung) unter Beachtung der Betriebsvorschrift BV T4-438 ,Befestigung von
Schienenkasten im Gleisnetz der DVB AG*

1.10.Durch die Betonschicht durchgehende Bauteile wie bspw. Entwasserungsrohre
und Schachte sind mit einem Schaumstoff geringer Wasseraufnahmefahigkeit zu
ummanteln.

1.11.Fur alle Teile von Erdkasten oder anderen Anbauteilen, die in den Beton reichen
oder durchgehen, ist sicherzustellen, dass diese entsprechend BV T4-440
~>chutzmallnahmen gegen Streustromwirkungen® vollstandig und dauerhaft ge-
gen Streustrom isoliert sind.

1.12.Der Bereich um die Schachte ist zusatzlich mit einer Ringbewehrung zu versehen.
Es ist eine ausreichende Betondeckung uber der Bewehrung sicherzustellen.
Schachtdeckel sind vom Schachtkérper zu entkoppeln. Nahere Angaben dazu in
Anlage 6, Blatt 60_SHW1_P bzw. Anlage 8, Blatt 60_SHW1_A.

1.13.Nur wenn Langsbewehrung gefordert: Langsbewehrung gemafl Anlage 4 auslegen
und diese mit der Schwellenbewehrung fachgerecht verbinden.

1.14. Dubel auslegen fur eine gesteuerte Rissbildung nach
Kapitel ,6.1.7. Gesteuerte Rissbildung®, Seite 26

- Bei technologisch bedingten Arbeitsfugen
- Am Beginn und Ende des Bereichs mit Schienenkreuzung und Weiche

Dabei sind die Lage von Pressfugen und die Rander der elastischen Ebene aufei-
nander abzustimmen. (Sollte die elastische Ebene auch aullerhalb des Schienen-
kreuzungs- und Weichenbereichs fortgefiihrt werden, so ist erst am Ende der elas-
tischen Ebene eine Pressfuge quer zur Gleisachse in die Betontragschicht anzu-
ordnen.)

1.15.Bei Weichenschwellen sind vor Einbau der Betonschicht die Ankerschienen der
Schwellen mit einem vom Schwellenhersteller mitgelieferten Styroporband auszu-
kleiden. Punktuelle Licken in der Auskleidung, die nicht sachgerecht mit Styropor-
band verschlossen werden kdnnen, sind mit Bauschaum zu verschliel3en.
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Teil 2 - Von der Betonage bis zur Vorbereitung des Deckenschlusses

Betonage

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

Nach Freigabe durch die DVB AG erfolgt das Ausbetonieren des Gleisrostes nach
Anlage 6, Blatt 60_W_LS P bzw. Anlage 8, Blatt 60_ W _LS_A. Die Einhaltung der
Angaben aus Anlage 6, Blatt 60_W_LS_P bzw. Anlage 8, Blatt 60_W_LS A si-
chern das Aufliegen der Schiene mit ihren Unterlagen auf der Betontragschicht
und dient auch der elektrischen Isolierung, welche in T4-440 gefordert wird.

Kerben zur gesteuerten Rissbildung nach Seite 26 an Pressfugen erstellen.

Betonagebesonderheit bedingt durch SchweiBarbeiten

Da die elastische Ebene nicht hitzebestandig ist, erfolgt das Schweilien nach Beto-
nage. Der mit der Schwei3ung beauftragten Person ist durch Aussparungen an der
vorgesehenen Schweil3stelle Arbeitsraum zu gewahren. Die Aussparungen zwi-
schen zwei Schellen sind bei Betonage 15-20 cm tief auszubilden.

Schweillungen durchzufuhren, sofern diese nicht als Messpunkte fir Messungen
nach BV T4-440 vorgesehen sind. Wenn temperaturabhangig bedingte Anwarm-
phasen der Schienen notwendig sind, muss der Schienenful durch thermisch be-
standige Materialien abgedeckt werden.

Aussparungen mit Beton der Betontragschicht (ggf. ohne Fasern) oder alternativ mit
Pagel verfullen.

Nach Abschluss der Betonage

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Die Montagelippen der Schienenfullunterlage sind nach dem Betoniervorgang (spa-
testens vor der Montage der Schienenkammerelemente) abzutrennen.

Die Justierschrauben sind nach dem Erstarren des Betons - in Abhangigkeit von
den Witterungsbedingungen nach ca. 6 Stunden - herauszudrehen und fur den
nachsten Bauabschnitt wiederzuverwenden bzw. in sauberem Zustand zum Lager-
platz des AG zuruckzuliefern.

Die Einstellung der geforderten Spurweite erfolgt durch den Bauausfuhrenden an-
hand der Werkstattzeichnung. Die Schienenbefestigung ist endgultig zu verspannen
(bei Schwellen mit Ankerschiene: Hakenkopfschraube: 180 + 10 Nm, Doppelkerb-
zahnschraube: 250 + 10 Nm; bei TB/ZB-Schwellen: Schwellenschraube mit
150 £ 10 Nm). Dabei ist zu beachten, dass der Isoclip fachgerecht montiert ist.

Herstellen der erforderlichen Entwasserungskastenschlitze nach BV T4-401 ,Her-
stellung von Entwasserungskastenschlitzen fur Rillenschienen®

2.10.Montage der Schienenkammerelemente ausfuhren. Es ist die Betriebsvorschrift

BV T4-415 ,Schienenkammerfullung® zu beachten

2.11.Vor Eindeckung des Schienenkreuzungs- und Weichenbereichs ist erneut zu pru-

fen, dass alle Ankerschienen in den Schwellen mit einem vom Schwellenhersteller
mitgelieferten Styroporband geschlossen sind.

Nachweis Gleisisolation fiir den Betrieb der Gleisstromkreise
2.12.Prufung Gleisstromkreise gemal ,Merkblatt zur technischen Ausflhrung der

Gleisisolation bei der Festen Fahrbahn fir die Dresdner Verkehrsbetriebe AG
durchfihren.

T4_414 Feste Fahrbahn Betriebsvorschrift-5.docx -34 -
Bearbeitungsstand: 2022-12-15
erstellt (PDF): Braune - Technisches Biro



BV T4-414 Feste Fahrbahn Rheda City Bauart DVB AG

Regelbauweise — 60R1
Arbeitsablaufe 60 W (Schienenkreuzungs- und Weichenbereich)

Teil 3 — Deckenschlussarbeiten (Eindeckung und Fugen)

Schalung
3.1. Alle Gleis- und Schienenkasten sind durch den AN vor Einbau der Asphaltschichten
derart abzuschalen, dass die Schalung nach Herstellung der Asphaltschichten ent-
fernt und die verbleibende Fuge vollstandig vergossen werden kann. Der AG bietet
fur Standardkasten eine vorgefertigte Schalung frei Weichenbau Reick an. Die
Schalung ist durch den Baubetrieb bei Weichenbau Reick abzuholen und gesaubert
zurtckzubringen.

Eindeckung Pflaster bzw. Asphalt

Pflastereindeckung
3.2. Nach Freigabe durch die DVB AG Pflastereindeckung nach
Kapitel ,6.1.6. Eindeckung®, Seite 24 herstellen.

- Schienenbefestigung fullen und abdecken, Kammerelementaussparung
verschlielen

- verbundstabile Verlegung des Pflasters nach System INDUCRET®-VK-Mo-
nolith herstellen, dabei die technischen Hinweise zur Haftbricke, zum Bet-
tungskleber und zum Pflasterfugenkleber beachten

- Arbeitsfugen in der Pflastereindeckung ausbilden. Lage der Kerben in der
Betontragschicht beachten.

Asphalteindeckung
3.3. Nach Freigabe durch die DVB AG Asphalteindeckung nach
Kapitel ,5.1.6. Eindeckung®, Seite 11 herstellen.
- Betontragschicht und die freiliegenden Schwellenoberflachen mit Bi-
tumenemulsion anspritzen
- Schienenbefestigung abdecken
- Asphalteinbau

Fugen
3.4. Die Fugen zwischen Schiene und Deckenschluss sind mit Fugenvergussmaterial
herzustellen. Das Fugenvergussmaterial ist der BV T4-405 ,Fugen im Gleisbe-
reich® zu entnehmen.

Teil 4 — Isolationsnachweis

Nachweis Messung des Gleisableitungsbelages

4.1. Nachweis der geforderten Gleisstromisolierung (vgl. DIN EN 50122 und BV T4-440
~>chutzmallnahmen gegen Streustromwirkungen®
Die Nachweisfihrung der Isolation der Oberbaukonstruktion zwischen Gleis und
Erdreich auf der freien Strecke erfolgt durch die Messung des Ableitbelags, nach
Herstellung des Deckenschlusses, jedoch vor der Durchflihrung der Schlussschwei-
Rung.
Die Messung erfolgt durch die DVB AG. Der Auftragnehmer hat im Bauablaufplan
fur diese Messung der DVB AG ein Zeitfenster (ca. 8 Stunden) und entsprechende
bauliche/organisatorische Vorbereitungen einzurdumen. Technologisch bedingte
Abweichungen von den o. g. Bedingungen sind zwischen AN und DVB AG abzu-
stimmen. Naheres regelt die BV T4-440 ,Schutzmalnahmen gegen Streustromwir-
kungen® bei der DVB AG.

Baufeld abschlieRen
4.2. sachgerechtes Verschlie3en der fur den Isolationsnachweis offenen gelassenen
Bereiche
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7. Hinweise zu Ubergangen

Wechsel des Schienenprofils:

Maligebend ist die BV T4-419 ,Verwendung von Schienen in Strallenbahngleisen der DVB
AG". (Der Wechsel erfolgt mittels Ubergangsschienen, diese sind mindestens 6 m max.
15 m lang.)

Wechsel von Fester Fahrbahn mit elastischer Ebene zu Fester Fahrbahn ohne elasti-
sche Ebene

Es ist eine verdubelte Pressfuge zwischen den Betontragschichten der Festen Fahrbahn
mit elastischer Ebene und der Festen Fahrbahn ohne elastische Ebene auszubilden. H6-
henversatze im Planum werden mittels Rampe ausgeglichen.

Wechsel Feste Fahrbahn zu anderer Oberbauart z.B. Schottertragschicht

Ergeben sich Hohenspringe grofder gleich 5 cm in der Betontragschicht und/oder im Pla-
num so erfolgen Anpassungen.

Unterschiedliche Hohen der Tragschichtoberkanten werden unmittelbar nach der jeweils
letzten Schwelle als Rampe ausgebildet. Ein senkrechter Hohenversatz ist bei Hohenunter-
schieden bis 5 cm moglich.

Unterschiedliche Hohen der Tragschichtunterkanten (z. B. zw. Schottertragschicht und Be-
tonunterkante) werden zwischen den jeweils letzten Schwellenau3enkanten als Rampe
ausgebildet.
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8. Beigestellte Baustoffe / Materialien

Die DVB AG stellt folgende Materialien mit den genannten Bezeichnungen bei. Die DVB AG
behalt sich Anderungen vor. Ein Anspruch auf Beistellung der Materialien mit den genannten
Bezeichnungen und Abmalden besteht nicht.

Fiir alle Bauweisen und alle Schienenprofile:
Zweiblockschwellen

Bezeichnung:TB/ZB-1450 NV1 und TB/ZB-1450 NV1 Sp
passend zum jeweiligen Schienenprofil

Schwellen einschl. der nachfolgend benannten vormontierten ,Befestigungsmittel” und
der nachfolgend benannten Justier- bzw. Spindelmaterialien.

Befestigungsmittel®:

fur System NV-1: Isolierdubel, K-Wfp NV-1, beschichtete Spannklemme NV-1 mit Iso-
lierclip, Uls 7 und Ss 35a

Justier- bzw. Spindelmaterial

Nennspurweite 1450 mm, Spurmessebene 10 mm unter gemeinsamer Flachentangente
(GFT).

Zur spindelbaren Zweiblockschwelle auf Untergrund ohne elastischer Ebene wird lose
mitgeliefert:

e 2 Schrauben M 20 x 290 mm und
e 2 Aufstandsplatten: Entweder Fulibleche 150 x 150 x 10 mm oder Kunststoff-
aufstandsplatten @ 170 mm

Zur spindelbaren Zweiblockschwelle auf elastischer Ebene wird lose mitgeliefert:

e 2 Schrauben M 20 x 350 mm®
o 2 Aufstandsplatten: Fulbleche 150 x 150 x 10mm

e 2 Aufstandsplatten mit elastic pad: Ful3blech 180 x 180 x 10mm mit angekleb-
tem Elastomer Pad 200 x 200 x 12mm

Achtung: Nicht mitgeliefert wird ein Fett- bzw. Gleitspray, welches das Losen der Spin-
delschrauben aus dem Beton erleichtert.

Schwellen mit Ankerschiene

Bezeichnung: siehe Unterschwellungsplan, Schwellen passend zum Schienenprofil
u. a Gittertrager-Weichenschwellen mit Ankerschiene GWS 05-AS-DVB

Schwellen einschl. der nachfolgend benannten vormontierten ,Befestigungsmittel® und
der nachfolgend benannten Justier- bzw. Spindelmaterialien.

Befestigungsmittel:

fur System NV-1: Hakenkopfschraube, Verstellbare Platte Typ NV-1, beschichtete
Spannklemme NV-1 mit Isolierclip, Selbstsichernde Sechskantmutter wiederverwend-
bar mit Uls 23, Doppelkerbzahnschraube, Arretierungsplatte, Selbstsichernde Sechs-
kantmutter wiederverwendbar mit Uls 21

5 Skl... Spannklemme; K-Wfip...Keil-Winkel-Fiihrungsplatte; Ss...Schwellenschrauben; Uls...Unterlegschei-
ben

6 Das Gewinde ist nicht Uber die gesamte Lange ausgefiihrt. Die Schraube M 20 x 350 mm kann nicht als
Ersatz fir die Schraube M 20 x 290 mm verwendet werden.
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Justier- bzw. Spindelmaterial
Es werden Justierschrauben mit Gewinde M 24 lose mitgeliefert.”

Schienenanstrichmaterial

,Elaskon UBS ECO*, wasserbasiert, 25 kg-Gebinde als Schutzbeschichtung?®
Ein Gebinde reicht fur ca. 220m Einfachgleis.

Kleineisenschutzbeschichtung

Fur Schienenbefestigungsmittel, fur die Bitumen-Dickbeschichtung vorzusehen ist, ist fol-
gendes Material zu verwenden:

e regular ,COMBIDIC®-2K-PREMIUM® 30 kg Gebinde
e alternativ ,Combiflex C2/P* 25kg.

Beistellung frei Baustelle (unabgeladen)
Mengenkalkulation: Zur Abdeckung der Kleineisen

e bei Asphaltbefestigung ist ca. 0,62 kg Bitumen-Dickbeschichtung pro abzudecken-
der Schwellenschraube vorzusehen. Im Schienenkreuzungs- und Weichenbereich
ist ca. 1,0 kg zur Abdeckung der Befestigungsschrauben (Hakenkopfschraube und
Doppelkerbschraube) anzusetzen.

e bei Pflastereindeckung ist ca. 1,25 kg Bitumen-Dickbeschichtung pro Schwellen-
schraube vorzusehen, da hier auch die Aussparung des Kammerelements auszu-
fullen ist. Im Schienenkreuzungs- und Weichenbereich ist ca. 1,6 kg zur Abdeckung
der Befestigungsschrauben (Hakenkopfschraube und Doppelkerbzahnschraube)
anzusetzen.

Schienen- und Gleisquerverbinder

e Bestellung gemal Schienenteilungsplan
e Beistellung ab Lager Weichenbau Reick (aufgeladen)

7 Auf Grund des héheren Schwellengewichts

8 Regulare Anwendung ab Juli 2021, zuvor wurde ,Combiflex DS* als Schutzanstrich verwendet.
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8.1. Fiir Bauweisen mit Ri53-10:

Schienenmaterial
¢ Rillenschienen Ri53-10
e Bestellung gemal} Schienenteilungsplan
e Beistellung ab: Lager Weichenbau Reick (aufgeladen)

Ubergangsschienen
e Langen gemal Schienenteilungsplan
e Bestellung von Schienenmaterial Ri53-10 Uber Position ,Schienenmaterial“ enthalten
e Bestellung von weiterem Schienenmaterial beachten
e Beistellung ab: Lager Weichenbau Reick (aufgeladen)
Schienenanbaukasten (Entwasserungskasten, Gleisanschlusskasten) einschl. Be-
festigungselemente
e fur Schienen der Form Ri53-10
e gemal Zeichnung der DVB AG
e Beistellung ab: Lager Weichenbau Reick (aufgeladen)

Kammerfillelement
Fur Schienenprofil Ri53-10, innen und aul3en, inkl. Kleber
e Einzellange:

o fur freie Strecke: 750 mm
o fur Haltestellenbereich: 750 mm + 250 mm

e Besondere Eigenschaften: aus Kunststoff, schwingungsdampfende und isolierende
Wirkung

e Beistellung ab: Frei Baustelle (unabgeladen)/Lager Weichenbau Reick (aufgeladen)

Zwischenlagen
e Abmessungen: Zwischenlage 148x180x10 am Stutzpunkt
e Material: elastisch, keine Wasseraufnahmefahigkeit
e Beistellung ab: Frei Baustelle (unabgeladen)/Lager Weichenbau Reick (aufgeladen)

SchienenfuBunterlagen

e Abmessungen:
o Strecke: 148x565x8
o Haltestelle:148x815x8
o Weiche: Zuschnitt auf Lange nach Bedarf
150 mm x 16 mm Schienenfuld im Schwellenfach
260 mm x 16 mm Herzstuckbereich
520 mm x 11 mm ZV-Bereich?
Dichte: 30 kg/m3
Material: PE-Schaum, geschlossenzellig, geringe Wasseraufnahmefahigkeit
Besondere Eigenschaften: isolierende Wirkung
Beistellung ab: Frei Baustelle (unabgeladen)/Lager Weichenbau Reick (aufgeladen)

9 der ZV Bereich ist der Abschnitt in der Weiche, wo sich die Zungenvorrichtung befindet.
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8.2. Fiir Bauweise mit 60R1:

Schienenmaterial
¢ Rillenschienen 60R1
e Bestellung gemal} Schienenteilungsplan
e Beistellung ab: Lager Weichenbau Reick (aufgeladen)

Ubergangsschienen
e Langen gemal Schienenteilungsplan
e Bestellung von Schienenmaterial 60R1 Uber Position ,Schienenmaterial“ enthalten
e Bestellung von weiterem Schienenmaterial beachten
e Beistellung ab: Lager Weichenbau Reick (aufgeladen)

Schienenanbaukasten (Entwasserungskasten, Gleisanschlusskasten) einschl. Be-
festigungselemente

e fur Schienen der Form 60R1
e gemald Zeichnung der DVB AG
e Beistellung ab: Lager Weichenbau Reick (aufgeladen)
Kammerfillelement
Fur Schienenprofil 60R1, innen und aulden, inkl. Kleber
e Einzellange:
o fur freie Strecke: 750 mm
o fur Haltestellenbereich: 750 mm + 250 mm
e Besondere Eigenschaften: schwingungsdampfende und isolierende Wirkung
e Beistellung ab: Frei Baustelle (unabgeladen)/Lager Weichenbau Reick (aufgeladen)

Zwischenlagen
e Abmessungen: 178x180x10
e Material: elastisch, keine Wasseraufnahmefahigkeit
e Beistellung ab: Frei Baustelle (unabgeladen)/Lager Weichenbau Reick (aufgeladen)

SchienenfuBunterlagen

e Abmessungen:
o Strecke: 178x565x8
o Haltestelle:178x815x8

o Weiche: Zuschnitt auf Lange nach Bedarf
180 mm x 16 mm Schienenfuld im Schwellenfach
260 mm x 16 mm Herzstlickbereich
520 mm x 11 mm ZV-Grundplatte

Dichte: 30 kg/m3

Material: PE-Schaum, geschlossenzellig, geringe Wasseraufnahmefahigkeit
Besondere Eigenschaften: isolierende Wirkung

Beistellung ab: Frei Baustelle (unabgeladen)/Lager Weichenbau Reick (aufgeladen)
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9. Schlussbestimmungen

Die Betriebsvorschriften Feste Fahrbahn T4-414 ersetzt die Betriebsvorschrift T4-412/2 und
die Betriebsvorschrift T4-413/2.

Die Betriebsvorschrift besteht aus dem Deckblatt, den Seiten 1 bis 41 sowie den folgenden
Anlagen - Allgemeine Anlagen 1 bis 4, der Anlage 5 mit 6 Blattern zur Regelbauweise mit
Ri53-10 mit Asphalteindeckung, der Anlage 6 mit 6 Blattern zur Regelbauweise 60R1, der
Anlage 7 mit 6 Blattern zur Sonderbauweise Ri53-10 mit Pflastereindeckung und der An-
lage 8 mit 6 Blattern zur Sonderbauweise 60R1 mit Asphalteindeckung.

Die Betriebsvorschrift tritt mit Unterzeichnung in Kraft.

Verteiler: T4, K5, T41, T45, T401, T402
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SIEBLINIE FUR TRAGSCHICHTEN OHNE
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ANLAGE 1

Sieblinienbereich im Anlieferungszustand
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ANLAGE 2

ANFORDERUNGEN AN DIE BETONEIGENSCHAFTEN

Der Beton fir die Betonschicht muss nach DIN EN 206 folgenden Eigenschaften entspre-
chen (Beton nach Eigenschaften):

Druckfestigkeitsklasse C35/45

Expositionsklassen XC4, XD1, XF2

Feuchtigkeitsklasse WA

Konsistenzklasse F3

Grofdtkorn 16 mm (rundes Korn bei Gesteinskérnungen)
Frihfestigkeit (Uberbaubarkeit) von = 18 N/mm? nach 24h

Flr Faserbeton sind je Kubikmeter Frischbeton 4 kg folgender Fasern beizumischen.

Fasern zertifiziert nach EN 14889-2 mit folgenden Eigenschaften:
e Material: Polyolefine

Form: strukturierte Faser

Saure-/Alkalibestandigkeit: inert

Zugfestigkeit: mind. 620 N/mm?

E-Modul: >11 GPa

Erweichungspunkt: ca. 150° C

Bei jedem Betongang ist die 24h-Druckfestigkeit und erforderlichenfalls (z.B. bei niedrigen
Temperaturen oder bei Nichterreichen der 24h-Druckfestigkeit) die 48h-Druckfestigkeit in
einer Serie von jeweils drei Wirfeln fur den Beton nach Eigenschaften nachzuweisen.

Der AN hat dem AG mindestens 4 Wochen vor Betonagebeginn die ausgeschriebenen An-
forderungen in Form einer Erstprufung einschlielich Schwindmessung mit 1m-
Schwind/Dehnrinne, Schleibinger (Auswertung mit Temperaturaufzeichnung) nachzuwei-
sen.

Der AG behalt sich die Teilnahme an der Erstprifung vor. Er ist Gber Ort und Zeitpunkt
rechtzeitig zu informieren. Dem AG sind zu den Nachweisunterlagen drei Probewdirfel zu
Ubergeben, sowie ein Datenblatt mit Angaben Uber:

e Lieferanten der Gesteinskérnungen, Zusatzmittel und Zemente,
e Angaben zur Erstprufung,
e Unterschrift Hersteller, Prifer, Baufirma.

Zusammen mit der Erstprifung sind die Druckfestigkeitswerte von 24h, 48h, 7d und 28d zu
ermitteln. Im Rahmen der Erstpriifung ist eine Vergleichskurve fur Druckfestigkeitsmessun-
gen mit dem Ruckprallhammer zu erstellen zur Durchflihrung von Prifungen auf der Bau-
stelle nach M BEB in Anlehnung an die DIN EN 12504-2.

Mit Genehmigung der vorgeschlagenen Rezeptur wird das Datenblatt als verbindlich erklart.
Es sind ausschlieB3lich die darin benannten Lieferanten (mit ihrem benannten Produktions-
standort) und Stoffe genehmigt. Jegliche Abweichung bedarf einer erneuten Genehmigung
unter o.g. Voraussetzungen.
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Bereits vor Beginn der Erstprifung sind dem AG folgende aktuell gliltigen Unterlagen ge-
ordnet und vollstandig in Papierform und digital zu tGbergeben:

Unterlagen zu Gesteinskérnungen:

) Hersteller, Werk

° Nachweis zur Herkunft aus unbedenklichem Vorkommen (Alkaliempfindlich-
keitsklasse E I)

° Nebelkammerversuch einschl. Fremdiberwachung mit Mdrtelschnelltest,

mindestens jedoch Ergebnis des letzten Mortelschnelltests
Prifzeugnis / Uberwachungsbericht Fremdiiberwachung
. Zertifikat werkseigener Produktionskontrolle
Prifzeugnis / Eignungsnachweis Gesteinskdrnungen fir Beton nach DIN EN
12620, DIN 1045-2 und TL Gestein-StB

. Eignungszuordnung von Gesteinskdrnungen fir Bauvorhaben der Sachsi-
schen StralRenbauverwaltung
o EG-Konformitatserklarung
Zement:
. Hersteller, Werk
o Technisches Datenblatt
o allg. bauaufsichtliche Zulassung
° Prifzeugnis nach v.g. Zulassung
. Ubereinstimmungserklérung / -zertifikat

Zusatzmittel:

) Hersteller, Werk

. technisches Datenblatt

. Sicherheitsdatenblatt

o Nachweise werkseigener Produktionskontrolle und Fremduberwachung

Nach Ablauf des Gultigkeitsdatums, oder Erhalt neuer Nachweise fir die verwendeten Ma-
terialien sind die jeweils aktuellen Unterlagen unaufgefordert dem AG zu Ubergeben.

Gleichermalen hat der AN alle VorsorgemalRhahmen zur Vorbereitung, Verarbeitung und
Nachbehandlung des Betons zu treffen und sich dazu mit dem Fachgewerk Gleisbau ab-
zustimmen. Vom AN ist hierzu unverzuglich nach Auftragserteilung ein Betonierkonzept
(Muster s. Anlage 3 dieser Betriebsvorschrift) vorzulegen.

Die Prufungen der Druckfestigkeit nach DIN 1045 sind Bestandteil der Leistung.

Unverziglich nach jedem Betongang sind dem AG die Betonlieferscheine im Original un-
aufgefordert in Papierform und digital zu Ubergeben.

Alle Arbeitsabschnitte / Fugen der festen Fahrbahn sind einzumessen und Bestandteil der
Schlussvermessung. Nach Abschluss der Betonarbeiten ist zusammen mit der geordneten
Bll-Unterlage (Papierform und digital) ein Plan mit Darstellung dieser Fugen, sowie des
jeweiligen Betoniertages in Papierform und digital zu Gbergeben.

Jedes erstellte Prifprotokoll, alle Betonierkonzepte, erstellten Plane und jeder Lieferschein
muss mit der vollstandigen Bezeichnung des konkreten Bauvorhabens versehen sein, um
Verwechslungen zu vermeiden.
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Die digitalen Unterlagen missen folgende Kriterien erfillen:

Eindeutige Bezeichnung des Dateiinhaltes (z.B. ,Betoniertagebuch®, ,Betondaten-
blatt®, ,Fahrzeugliste Transportbetonwerk®)

Offizielle Bezeichnung des Bauvorhabens im jeweiligen Dokument
Zusammenfassung verschiedener Inhalte (z.B. Technische Datenblatter Zement
und Zusatzmittel) ist unzulassig

Datenformat PDF/A

Deutlich lesbarer Inhalt (direkt erzeugtes PDF/A oder Scan von Original)

Die vollstéandige Ubergabe der Unterlagen ist Grundlage jeglicher Abrechnung.
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ANLAGE 3

BETONIERKONZEPT FESTE FAHRBAHN

ai /DVB

Betonierkonzept Feste Fahrbahn

RESDNER VERKEHRSBETRIEBE AG

Bauvorhaben:

bauausfiihrende Firma:

1 Verantwortliches Baustellenpersonal

Bauleiter

Polier

2 Baustelleniiberwachung

Standige Betonprifstelle

Anerkannte Uberwachungsstelle (Fremdiberwacher)

3 Betonverzeichnis

Frisch- und Festbetoneigenschaften

Expositionsklassen

4 Betonherstellung

Anlieferung und Lagerung der Ausgangsstoffe (Kapazitaten, Zementarten,
Zugabewasser, Zusatzmittel, Zusatzstoffe, Gesteinskérnungen, ...)

Abstimmung der Transportbetonwerke (Entfernung der Transportwege)

Entfernungen sowohl zwischen Mischanlagen und Baustelle als auch
zwischen Ersatzmischanlagen und Baustelle

Hindernisse auf dem Transport- oder Ersatzweg, z.B. schienengleiche
Bahnlbergange, langere Steigungsstrecken, Ortsdurchfahrten,
Umleitungen

Betoneinbau, Verdichtung (Konsistenzanforderungen, Art des Einbaus
und der Verdichtung, Betonierabschnitte, Bewehrungsdichte)

Anforderungen an die Betonoberflachen, Art der Schalung

5 Kontrolle der Ausgangsstoffe

Die Ergebnisse der Uberwachung aller Ausgangsstoffe durch die aner-
kannten Uberwachungsstellen, bei Gesteinskérnungen auch die Ergeb-
nisse der werkseigenen Produktionskontrolle, sind kontinuierlich und un-
aufgefordert dem Auftraggeber zu Gbergeben (Papierform und digital).
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Bauvorhaben:

6 Betonierplan

1 Zeitplan

Betonierdauer, Berlicksichtigung der im vorgesehenen Bauzeitraum
vorherrschenden jahreszeitlichen Witterungsbedingungen

Unterbrechungen

2 Bauteilplan

Einbaumengen, Einbauzeiten (Kapazitatsberechnungen, m* Beton pro
Stunde, Anzahl der Werke, Fahrzeuge, Betonpumpen, Personal, etc.)

Betoneinbau, Verdichtung (Konsistenzanforderungen, Art des Einbaus
und der Verdichtung, Betonierabschnitte)

Anforderungen an die Betonoberflachen (Beachtung von Bereichen mit
Combiborden oder Pflastermonolith), Art der Schalung

3 Beton

Anforderungen (Festigkeit, WU, Frostwiderstand, Temperatur, Uberwa-
chungsklasse)

Frischbetoneigenschaften, sonstige Eigenschaften

4 Beriicksichtigung der Witterungseinfliisse

Mafinahmen zur Einhaltung der Frischbetontemperatur (+5°C bis +25°C,
Kihlung, Heizung)

Betonage bei tiefen Temperaturen / Frost (Temperierung Zuschlagstoffe,
Wasser, Zement, Betonage an gefrorenen Bauteilen, diinne Bauteile,
Kontrolle der Bauteiltemperatur)

Malnahmen bei Temperaturen von 5°C bis -3°C

MalRnahmen bei Temperaturen von -3°C bis -10°C

Betonage bei hohen Temperaturen (Temperierung Zuschlagstoffe, Was-
ser, Zement, weitere MalRnahmen)

Einfluss der im vorgesehenen Bauzeitraum vorherrschenden jahreszeitli-
chen Witterungsbedingungen auf Betontechnologie (Konsistenz, Erhar-
tung)

5 Personalplan
(Im Personaleinsatzplan ist das vorgesehene Personal ggf. namentlich
und mit Nachweis der jeweiligen Qualifikation aufzufihren).

Betoneinbau-Betonherstellung

Verbringen des Betons

Betonfdrderung

Betonnachbehandlung

Eigenuberwachung — Betonprifung

Nachweis der besonderen Beféhigung bei Uberwachungsklasse 2

Dokumentation der Betonage

6 Betonherstellung

Angabe der Lieferwerke

7 Betoniervorbereitung

Schalung (Kihlen, Ansprihen etc.)

Wasserentzug aus Beton verhindern (Vorbehandlung Untergrund / Trag-
schicht ohne Bindemittel durch Wassern)

Oberflachen alteren Betons (Schwellen) mattfeucht (Wassern)

Bearbeitungsstand: 2014-02-25, (formale Anpassungen 2022-12-15)
Betriebsvorschrift T4-414 — Anlage 3
Seite 2 von 3



BV T4-414 Feste Fahrbahn Rheda City Bauart DVB AG

8 Betonforderung und -einbau

Pumpenplan - Ersatzgerate - Einweiser

Arbeitsanweisung fir Einbau und Verdichtung, Forderung und Nachbe-
handlung

9 Uberwachung der Betonherstellung

Art und Umfang der Frischbetonprifungen

Art und Umfang der Glteprifungen

Erhartungsprifungen (z.B. bei tiefen Temperaturen)

10 Nachbehandlungsplan unter Beriicksichtigung der herzustellenden
Verbundkonstruktion feste Fahrbahn Rheda City Typ Dresden

Vermeidung des schadigenden Einflusses von Zug-, Druckkraften auf
den jungen Beton

Art der Nachbehandlung (Schalung, Matten, fliissige Nachbehandlungs-
mittel, Planen, Kiihlen der Schienen, Lésen der Kleineisen)

Nachbehandlungsdauer (abhangig von Betonrezeptur, Witterung etc.)

Zeitpunkt der Nachbehandlungsmaflinahmen

11 MaBnahmen bei Storfallen

Ausfall von Geraten und Anlagen bei der Betonproduktion, dem Verbrin-
gen und der Férderung (Mischanlage, Fahrzeuge, Betonpumpe, Ver-
dichtungsgerate, etc.).

Dresden, den

Auftragsnehmer

Bearbeitungsstand: 2014-02-25, (formale Anpassungen 2022-12-15)
Betriebsvorschrift T4-414 — Anlage 3

Seite 3 von 3



(untenliegend)
(obenliegend)
(obenliegend)
(untenliegend)

Lé&ngseisen |
Lé&ngseisen I
Langseisen I
Lé&ngseisen |

Olsel

wé

;
}
->
!

v

Quereisen

(untenliegend)

Quereisen

(untenliegend)

Quereisen

(untenliegend)

500

Grundlagen: Anordnung der Langseisen - Anlage 4 der BV T4_412_2
Schwelle - Zeichnung Nr. N 132617-0A (RailOne) vom 24.01.2020

Léangseisen Il
(untenliegend)

ca. 55

150

Nur bei ausdrucklichem Verlangen des AG
Bewehrung mit BS 500 & 16 ausfuhren.

auf freier Strecke
Langseisen | und Il ausfuhren.

im Haltestellenbereich

Langseisen | bis Il ausfuhren.

Quereisen auf Abstandshaltern verlegt ausfihren.
Die Quereisen sind innerhalb der spateren
Betontragschicht und unterhalb der kunftigen
Combiborde anzuordnen. Der Abstand zwischen
Quereisen und vertikaler AuRenkante der
Betontragschicht betragt ca. 10 cm.
Schwellenabstand gleich Abstand der Quereisen.

im Schienenkreuzungs- und Weichenbereich
Langseisen | ausfuhren.

Nr. Datum

Name

Anderung Bestatigung

§/DVB

)RESDNEF /ERKEHRSEETRIEBE AG

Postanschrift:
Postfach 10 09 55
01079 Dresden

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Center Infrastruktur

- Engineering -

Tel. 0351/857- 2136

Bauvorhaben / Projekt

BV Nr. T4-414
Feste Fahrbahn (Rheda City, Bauart DVB AG)

Planbezeichnung

Anordnung Langsbewehrung

Bearbeiter / Datum

Braune
15.12.2022

Projektteamleiter / Datum | Durch den Bauherrn zur Datum MafRstab
B Anwendung freigegeben:
raune
) 1:1 Anlage 4
15.12.2022 gez.iV. 0 9
Zimmermann




Schnittdarstellung Feste Fahrbahn fiir Ri53-10 mit Asphalteindeckung auf freier Strecke

Legende: zwischen Stitzpunkten | im Statzpunkt

1) Spindelschraube (vor Einbau
Asphaltbinder entfernen) 10)

725 725

Spurweite 1450 (+2/-1) mm,! Spurmessebene 10 mm unter GFT

S

2) Aufstandsplatte 7008 |
3) Nur bei ausdricklichem 7) 7)

Verlangen des AG,

Einsatz Langsbewehrung nach
Anlage 4 aus BV T4 414 der
DVB AG ausfuhren.

4) Abdeckung der Schienen-
befestigung mit Asphaltbinder

5) Schienenkammerfillung nach
BV T4-415 der DVB AG ausfuhren.

7z

PE=NN eSS
7/

/7

/

s /
/
s
s y Y s P v
Ve
/ Y v
/ v/
/

/

7/
s s 4
// Y v / / 3)/
/7
|
7

7/
6) Deckenschluss in Asphalt nach /

Planung bzw. BV T4-406 der
DVB AG ausflihren.

7) Fuge an der Schiene nach
BV T4-405 der DVB AG ausflhren.

8) Schienenfulunterlage

9) Zwischenlage

10) Mindestmafl 500mm,
Standardmafy 700mm

BV...Betriebsvorschrift
GFT.. gemeinsame Flachentangente

—— 13 cm Schiene Ri53-10
— 0,8 cm Schienenfufunterlage

4 cm Gussasphalt
—— 9,5 cm Asphaltbinder einlagig

—22,5 cm Betontragschicht
Faserbeton/Beton

(zu beachten Anlage 2
Anforderungen an die
Betoneigenschaften)

—22,5 cm Betontragschicht
Faserbeton/Beton

(zu beachten Anlage 2
Anforderungen an die
Betoneigenschaften)

— 30 cm Tragschicht ohne
Bindemittel 0/32
(Sieblinie nach Anlage 1)

—— 30 cm Tragschicht ohne
Bindemittel 0/32
(Sieblinie nach Anlage 1)

Schichtdicke nach den Ergebnissen des Baugrundgutachtens und der
RSTO 12 bemessen; zur Erreichung des notwend. Ev2-Moduls ggf.
zweilagig einbauen und verdichten.

Material der Betonschicht (Faserbeton/Beton) nach LV-Position festlegen.

Die Betonschicht wird in Quer- und Langsrichtung durchgéngig nur mit
Arbeitsfugen (Pressfugen) hergestellt. Querfugen sind zu verdibeln, siehe
Kapitel "5.1.7. Gesteuerte Rissbildung" der BV T4-414 der DVB AG.

Eine Raumfuge wird in Langsachse nur zugelassen, wenn diese
baugrundbedingt notwendig ist. Dann ist in Binder- und Deckschicht

eine ausgefraste Langsfuge (6 cm tief, 1 cm breit), bituminds vergossen,
herzustellen. Die Angaben sind in der Planung festzulegen.

Die Betonoberkante endet mit Unterkante SchienenfulRunterlage.

Es ist darauf zu achten, dass der flussige Beton nicht zwischen
Zwischenlage und Schwelle gelangt.

Grundlage: Schwelle - Zeichnung Nr. N 132617-0A (RailOne) vom 24.01.2020

—— 13 cm Schiene Ri53-10
1 cm Zwischenlage

—22,5 cm Betontragschicht

Faserbeton/Beton mit

teilweise einbetonierter

Schwelle

(zu beachten Anlage 2
Anforderungen an die
Betoneigenschaften)

—— 30 cm Tragschicht ohne
Bindemittel 0/32
(Sieblinie nach Anlage 1)

Schwellenkopf Zweiblockschwelle

TB/ZB 1450 fur Ri53-10

2074
181%
= —
e W 1
TN S |
Ty Ty o |
! JLE N
. 230% _
A 7@;@
zahl zeichen
T
(@I (o]
[@)NTe]
|

Isolierclip

Schwellen-
schraube mit
Unterleg-
scheibe
Keil-Winkel-
fuhrungsplatte

Spannklemme
NV-1

Nr. Datum Name Anderung Bestatigung
Dresdner Verkehrsbetriebe AG Postanschrift:
Center Infrastruktur Postfach 10 09 55
- Engineering - 01079 Dresden
DRESDNER /ERKEHRSEETRIEBE AG Tel. 0351/857- 2136
Bauvorhaben / Projekt BV Nr T4 414
Feste Fahrbahn (Rheda City, Bauart DVB AG)
Planbezeichnung — Querschnitt Feste Fahrbahn
Ri53-10 Asphalt freie Strecke
Bearbeiter / Datum Projektteamleiter / Datum | Durch den Bauherrn zur Datum MafRstab
Anwendung freigegeben:
Wirsik Braune 110 Anlage 5,
15.12.2022 15.12.2022 gez. i.V. : Blatt 53_S_A
Zimmermann




Schnittdarstellung Feste Fahrbahn Ri53-10 mit Asphalteindeckung in Haltestellenbereichen mit Combibord-Element

zwischen Stutzpunkten im Stutzpunkt

| 1200

ca. 830

Spurweite 1450 (+2/-1) mm, Spurmessebene 10 mm
unter gemeinsamer Flachentangente (GFT)

70058 725 5 725

der Combiborde ca. 420mm

14) HilfsmaR zum Vorausrichten ,

230

7) 7) /i 7) 7)

Gussasphalt 4cm

Asphaltbinder
einlagig einbauen

132

Faserbeton/Beton
(Anforderungen an die
Betoneigenschaften
nach Anlage 2)

E..z 120 MN/m?
4

225

13)

\\___

A

mind. 100
|

—_

Tragschicht ohne
Bindemittel 0/32
(Sieblinie nach Anlage 1)

E..2 45 MN/m?
\ 4

o
o
(sp]

/

B Lo
S b s

N 500

Legende:

1) Spindelschraube (vor Asphalteinbau entfernen)

2) Aufstandsplatte

3) Nur bei ausdricklichem Verlangen des AG, Einsatz Langsbewehrung nach Anlage 4
aus BV T4 414 der DVB AG ausfuhren.

4) Hohlraume um die Spannklemme mit Bitumen-Dickbeschichtung fullen.
Kleineisen mit Bitumen-Dickbeschichtung komplett abdecken, u.a. zum Schutz
der Kleineisen vor Kontakt mit Untergussmaterial des Combibords

5) Schienenkammerfullung nach BV T4-415 der DVB AG ausfuhren.

6) Deckenschluss in Asphalt nach Planung bzw. BV T4-406 der DVB AG ausfiihren.

7) Fuge an der Schiene nach BV T4-405 der DVB AG ausfihren.

Schichtdicke nach den Ergebnissen des Baugrundgutachtens und der RSTO 12 bemessen;
zur Erreichung des notwend. Ev2-Moduls ggf. zweilagig einbauen und verdichten.

Material der Betonschicht (Faserbeton/Beton) nach LV-Position festlegen.
Kapitel 5.1.7. Gesteuerte Rissbildung" der BV T4-414 ist zu beachten.

Die Betonschicht wird in Quer- und Langsrichtung durchgangig mit Arbeitsfugen (Pressfugen) hergestellt.
Querfugen sind zu verdibeln, siehe Kapitel "5.1.7. Gesteuerte Rissbildung" der BV T4-414 der DVB AG.
Eine Raumfuge wird in Langsachse nur zugelassen, wenn diese baugrundbedingt notwendig ist. Dann ist in
Binder- und Deckschicht eine ausgefraste Langsfuge (6 cm tief, 1 cm breit), bituminés vergossen herzustellen.

Die Angaben sind in der Planung festzulegen.

8) Schienenfulunterlage

9) Zwischenlage
10)

Dubel aus verdubelter Fuge, nach 5.1.7. Gesteuerte Rissbildung

aus BV T4-414 der DVB AG
11) Der Uberstand der Betontragschicht wird zur Spindelung des Combibords

und zum UntergieBen des Combibords mit Untergussmaterial benétigt.
12) Belange zum Combibord siehe Betriebsvorschrift T4-403 der DVB AG
13) Belange zum Bahnsteigaufbau entsprechend Standardhaltestellenprojekt
14) Mindestmaf® 500mm, Standardmaf} 700mm
BV...Betriebsvorschrift

Grundlage: Schwelle - Zeichnung Nr. N 132617-0A (RailOne) vom 24.01.2020

Die Betonoberkante endet mit Unterkante Schienenfuunterlage. Es ist darauf zu achten,
dass der flussige Beton nicht zwischen Zwischenlage und Schwelle gelangt.

Nr.

Datum | Name

Anderung

Bestatigung

/DVB

)RESDNEF /ERKEHRSEETRIEBE AG

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Center Infrastruktur

- Engineering -

Tel. 0351/857- 2136

Postanschrift:
Postfach 10 09 55
01079 Dresden

Bauvorhaben / Projekt

BV Nr. T4-414

Feste Fahrbahn (Rheda City, Bauart DVB AG)

Planbezeichnung

Querschnitt Feste Fahrbahn

Ri53-10 Asphalt Haltestelle (Combibord-Element)

Wirsik

Bearbeiter / Datum

15.12.2022

Projektteamleiter / Datum

Braune
15.12.2022

Durch den Bauherrn zur
Anwendung freigegeben:

gez. i.V.
Zimmermann

Datum

MaRstab

1:10

Anlage 5,
Blatt 53_H1_A

Details zur Schwelle und Schienenbefestigung siehe Anlage 5, Blatt 53_S_A der BV T4-414 der DVB AG




Schnittdarstellung Feste Fahrbahn flr Ri53-10 mit Asphalteindeckung in Haltestellenbereichen mit Combibord-light-Element

zwischen Stutzpunkten im Stutzpunkt

1200
ca. 830 _
mind. 100
. I
Spurweite 1450 (+2/-1) mm, Spurmessebene 10 mm
unter gemeinsamer Flachentangente (GFT)
14) | Hilfsmal zum Vorausrichten Q[
700 4% ‘ 725 725 der Combiborde ca. 420mm, &)
7) 7) 7) 7)
G halt 4 :
ussasphalt 4cm c(,,\‘) e 8
Asphaltoinder -~ 5 -
einlagig einbauen
9) . S
Faserbeton/Beton S Y
(Beton nach Anlage 2 1O 10) Ry S,
Anforderungen an die (N 73 - v v /
Betoneigenschaften) N / 4 /o/)/ RO s
Ep? 120 MNim* NSNS S S
< - N
o 500
Tragschicht ohne 8 ’
Bindemittel 0/32 N v D
(Sieblinie nach Anlage 1) D

E..2 45 MN/m?
\ 4

Schichtdicke nach den Ergebnissen des Baugrundgutachtens und der RSTO 12 bemessen;
zur Erreichung des notwend. Ev2-Moduls ggf. zweilagig einbauen und verdichten.

Material der Betonschicht (Faserbeton/Beton) nach LV-Position festlegen.
Kapitel 5.1.7. Gesteuerte Rissbildung" der BV T4-414 ist zu beachten.

Die Betonschicht wird in Quer- und Langsrichtung durchgangig mit Arbeitsfugen (Pressfugen) hergestellt.
Querfugen sind zu verdibeln, siehe Kapitel "5.1.7. Gesteuerte Rissbildung" der BV T4-414 der DVB AG.

Eine Raumfuge wird in Langsachse nur zugelassen, wenn diese baugrundbedingt notwendig ist. Dann ist in
Binder- und Deckschicht eine ausgefraste Langsfuge (6 cm tief, 1 cm breit), bituminds vergossen herzustellen.
Die Angaben sind in der Planung festzulegen.

Die Betonoberkante endet mit Unterkante SchienenfuRunterlage. Es ist darauf zu achten,
dass der flussige Beton nicht zwischen Zwischenlage und Schwelle gelangt.

Legende:

1) Spindelschraube (vor Asphalteinbau entfernen)

2) Aufstandsplatte

3) Nur bei ausdriicklichem Verlangen des AG, Einsatz Langsbewehrung nach Anlage 4
aus BV T4 414 der DVB AG ausfuhren.

4) Hohlraume um die Spannklemme mit Bitumen-Dickbeschichtung fullen.
Kleineisen mit Bitumen-Dickbeschichtung komplett abdecken, u.a. zum Schutz
der Kleineisen vor Kontakt mit Untergussmaterial des Combibords

) Schienenkammerfullung nach BV T4-415 der DVB AG ausfuhren.

) Deckenschluss in Asphalt nach Planung bzw. BV T4-406 der DVB AG ausfiihren.
7) Fuge an der Schiene nach BV T4-405 der DVB AG ausfluhren.

) SchienenfuRunterlage

) Zwischenlage

Dubel aus verdubelter Fuge, nach 5.1.7. Gesteuerte Rissbildung
aus BV T4-414 der DVB AG

11) Der Uberstand der Betontragschicht wird zur Spindelung des Combibords
und zum UntergieBen des Combibords mit Untergussmaterial benétigt.

12) Belange zum Combibord siehe Betriebsvorschrift T4-403 der DVB AG
13) Belange zum Bahnsteigaufbau entsprechend Standardhaltestellenprojekt
14) MindestmaR 500mm, Standardmafl 700mm

BV...Betriebsvorschrift

Grundlage: Schwelle - Zeichnung Nr. N 132617-0A (RailOne) vom 24.01.2020
Details zur Schwelle und Schienenbefestigung siehe Anlage 5, Blatt 53_S_A der BV T4-414 der DVB AG

13,6 cm Gussasphaltaufbau mehrlagig

Betonschicht (Faserbeton/Beton) mit Schwelle und optional Bewehrung aus Stahl
(unter Beachtung der Anlage 2 Anforderungen an die Betoneigenschaften)

ungebundene Tragschicht

Nr. Datum

Name Anderung

Bestatigung

lF!ESD’\IEF' /ERKEHRSEETRIEBE AG

Dresdner Verkehrsbetriebe AG

Center Infrastruktur
- Engineering -
Tel. 0351/857- 2136

Postanschrift:
Postfach 10 09 55
01079 Dresden

Bauvorhaben / Projekt

BV Nr. T4-414

Feste Fahrbahn (Rheda City, Bauart DVB AG)

Planbezeichnung

Querschnitt Feste

Fahrbahn

Ri53-10 Asphalt Haltestellen (Combibord-light-Element)

Bearbeiter / Datum
Wirsik
15.12.2022

Projektteamleiter / Datum

Braune
15.12.2022

Durch den Bauherrn zur Datum

Anwendung freigegeben:

gez. i.V.
Zimmermann

MaRstab

1:10

Anlage 5,
Blatt 53_H2_A




Schnittdarstellung Feste Fahrbahn fir Ri53-10 mit Asphalteindeckung im Schienenkreuzungs- und Weichenbereich

Legende: zwischen Stltzpunkten

im Stltzpunkt

Spurweite 1450 (+2/-1) mm, Spurmessebene 10 mm unter GFT

1) ipinhdel{Sphgaube S/Of g 10) waog!0) Gittertrager-Weichenschwelle mit Ankerschiene
sphalteinbau entfernen) 7008 725 725 700 00 GWS 05-AS-DVB
2) Aufstandsplatte
+ Aufstandsplatte 7 7)
mit elastomer pad 2801
3) Nur bei ausdriicklichem 5 (5 SR 24073
Verlangen des AG, 0‘0‘0’0’0‘0‘0 - ’
Einsatz Langsbewehrung — 5 - - !
nach Anlage 4 /gj/ S S S dood L ;
aus BV T4 414 der DVB AG S A 2|9l o Ankerschiene
ausfuhren. ////////////////////// s Oy N 50 x 30mm
4) Abdecken der Schienen- 7 S oy S o s ‘_V
befestigung mit 7 //////// //////// 2
Bitumen-Dickbeschichtung o S S s i S S g S
(Material nach Beigestelltem S N
Material)
5) Schienenkammerfiillung . < . |
nach BV T4-415 der o > o B
DVB AG ausfiihren. : : v ) | ﬁEO%peh
) . . . - erbzahn-
6) Deckenschluss in Asphalt DN v <\ [N N,
nach Planung bzw. BV T4-406 . D P ! . schraube
der DVB AG ausfiihren. .o | | —Haken-
Anlage 5, Blatt 53_W_LS_A . . E i 2 45 MN/m?’ : B . ’ ° o . kOpf_
der BV T4_414 der DVB AG v v . c v . | [ v <\ - <1 - v schraube
ist zu beachten. !
7) Fuge an der Schiene nach -—Spann-
BV T4-405 der DVB AG ausflhren. . . _ _ klemme
_ —— 13 cm Schiene Ri53-10 L 4 cm Gussasphalt — 13 cm Schiene Ri53-10 ! —Isolierclip
8) Sc@enenfuﬂunterlage —— 0,8 cm SchienenfuBunterlage —— 9,5 cm Asphaltbinder einlagig — 1 .cm Zwischenlage
9) Zwischenlage —27,8 cm Betontragschicht 27,8 cm Betontragschicht 27,8 cm Betontragschicht
10) Mindestmaf® 500mm Faserbeton/Beton Faserbeton/Beton Faserbeton/Beton mit ) I Verstell-
Standardmaf 700mm (zu beachten Anlage 2 (zu beachten Anlage 2 einbetonierter Schwelle platte
) . Anforderungen an die Anforderungen an die (zu beachten Anlage 2 Prrdeet -
zu 8), 9) und 11) %ﬁtlglgllseusndBll\gﬁ%%s{/evh?—S A Betoneigenschaften) Betoneigenschaften) Anforderungen an die A | Arretier-
_ _ ’ — o , Betoneigenschaften) platte
BV...Betriebsvorschrift —1,5 cm elastische Ebene ——1,5 cm elastische Ebene 1 5 ¢m elastische Ebene
i ) \
GFT.. gemeinsame Flachentangente — 30 cm Tragschicht ohne —— 30 cm Tragschicht ohne S 6 R I o O O
Bindemittel 0/32 Bindemittel 0/32 — 30 cm Tragschicht ohne =T o T
(Sieblinie nach Anlage 1) (Sieblinie nach Anlage 1) Bindemittel 0/32 903 02
(Sieblinie nach Anlage 1) | o
cc
| 3¢
|

Schichtdicke nach den Ergebnissen des Baugrundgutachtens und der
RSTO 12 bemessen; zur Erreichung des notwend. Ev2-Moduls ggf.
zweilagig einbauen und verdichten.

Material der Betonschicht (Faserbeton/Beton) mittels LV-Position festlegen.

0,3mm
12 mm

Die Betonschicht wird in Quer- und Langsrichtung durchgangig nur mit
Arbeitsfugen (Pressfugen) hergestellt. Querfugen sind zu verdibeln, siehe
Kapitel "5.1.7. Gesteuerte Rissbildung" der BV T4-414 der DVB AG.

Eine Raumfuge wird in Langsachse nur zugelassen, wenn diese
baugrundbedingt notwendig ist. Dann ist in Binder- und Deckschicht

eine ausgefraste Langsfuge (6 cm tief, 1 cm breit), bituminés vergossen,
herzustellen. Die Angaben sind in der Planung festzulegen.

Aufbau elastische Ebene nach BV T4-414:
Polyethylen-Schutzfolie (wasserundurchlassig)
LMFS-Matte: Trackelast ®STM / RPU / Blue aus Polyurethan
3,0-3,5mm  Geotextilschutzvlies 3,0 bis 3,5 mm
auf ungebundener Tragschicht

01

04.10.23

Braune, T45-TB Korrektur Hohe elastische Ebene in 1,5 cm

ohne Bestatigung gultig

Die OK der Betonschicht ist der Anlage 5, Blatt 53_W_LS_A "Langsschnitt fur Ri53-10
Asphalt im Schienenkreuzungs- und Weichenbereiche" zu entnehmen.

Es ist darauf zu achten, dass der flissige Beton weder in die Ankerschiene

flieBen darf noch die Schwelle bedecken darf. Wie auf der freien Strecke

darf der flissige Beton nicht zwischen Zwischenlage und Schwelle gelangen.

Anlage 5, Blatt 53_W_LS_A der BV T4_414 "Langsschnitt fur Ri53-10 Asphalt im
Schienenkreuzungs- und Weichenbereiche" ist zu beachten.

Grundlage: Schwelle - Zeichnung Nr. N 133470-0A (RailOne) vom 12.02.2020
Schienenbefestigung - nach Zeichnung Nr. N126259-2A (RailOne) vom 29.05.2017

Feste Fahrbahn (Rheda City, Bauart DVB AG)

Nr. Datum Name Anderung Bestatigung
Dresdner Verkehrsbetriebe AG Postanschrift:
Center Infrastruktur Postfach 10 09 55
- Engineering - 01079 Dresden
DRESDNER /ERKEHRSBETRIEBE AG Tel. 0351/857- 2136
Bauvorhaben / Projekt BV Nr. T4-414

Planbezeichnung

Querschnitt Feste Fahrbahn
Ri53-10 Asphalt Schienenkreuzungs- und Weichenbereiche

Bearbeiter / Datum
Wirsik
15.12.2022

Projektteamleiter / Datum

Braune
15.12.2022

Durch den Bauherrn zur
Anwendung freigegeben:
freigezeichnet
in Version 00

am 28.12.2022

MaRstab

1:10

Datum

gez. i.V.
Zimmermann

Anlage 5,

Blatt53_W_A




Querschnitt Langsschnitt Querschnitt
A-A B-B

Streckengleis l Schienenkreuzungs- und Weichenbereich I I I Streckengleis

i} > 5 ‘ Zungenvorrichtung I Zwischenschiene / Herzstuck i I 5 |} o

OK Schiene ©o OK Gussasphalt | QK Schiene ! ‘ ! I | OK Schiene QK Gussasphalt

|
| 5 i i .
QAsphaltoinder Q| | S S O e e - O S e A R TR - I - T T A N\ 2 Asphaltoinger
| | | o
! o)}
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unterlage

-
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UK Schienenful}-
unterlage

: : OK Schienen-
I ‘ H : | : fuBunterlage \ |
: : v

i | 5 ; | | z \1) 1)% | ‘ | |
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95

OK Beton
N\_ W

OK ungebundene

H | I ok T

| Schottertragschicht OK I

Schottertragschicht ! : Schottertragschicht
i N : T elastische : T I TT TT I TT I elastische T : OK ungebun- 2) - i
. . } p T —L 2) oo} . -, Ebene : — H | - - : - - | - - | Ebene: | = dene/Schotter- " _---" 3 , '
—130 mm Schiene —130 mm  Schiene | —130 mm Schiene "7 ==_3 . © [ A 4 : [ \ [ \ : [ \ [ \ w_ I tragschicht __---~ © —130 mm Schiene |
— 10 mm Zwischenlage — 8mm ?%hle?e?- — 10 mm Zwischenlage T= . ' ¥ == — 10 mm Zwischenlagei} w
—225mm  Schwelle in ulunteriage —225mm  Schwelle in —225mm  Schwelle in
Betonschicht 295 mm Betonschicht Betonschicht —130 mm Sch?ene —130 mm Schiene —130 mm Sch?ene —130 mm Schiene —130 mm Schiene I —130 mm Sch.iene —130 mm Schiene I I —130 mm Schiene —130 mm Sch?ene Betonschicht
300 mm ungebundene 300 mm ungebundene 300 mm  ungebundene — 8mm Scplelnenfuﬁ- — 10 mm Zwischenlage — 16 mm Scthlelnenfurs- — 15 mm Gru_ndplatte — 15 mm GrL_mdeatte |2 — 16 mm Scthlelnenfurs- — 10 mm ZW|§chenIage |2 |2 — 10 mm ZW|schen!age — 8mm Scthlelnenfufs- 300 mm  ungebundene
Schottertragschicht Schottertragschicht Schottertragschicht unteriage unteriage — 11 mm Schienenful-  — 10 mm Zwischenlage I = unteriage —270 mm  Weichenschwelle I =S I 2 —278 mm  Schwelle in unteriage Schottertragschicht
—278 mm  Betonschicht —270mm Schwellein | —270 mm Betonschicht unterlage — 5mm Unterlagsplatte || & —270 mm  Betonschicht in Betonschicht ' & % — Betonschicht 278 mm Betonschicht
— 15 mm elastische Betonschicht | — 15 mm elastische —260 mm Betonschicht — 3 mm Unterlagsplatte I S ° — 15 mm elastische — 15 mm elastische I 3 ° I S ° — 15 mm elastische —300 mm ungebundene
Ebene — 15mm elastische Ebene — 15 mm elastische —260 mm Weichensch_weIIeH g}% Ebene Ebene I %% I %‘é Ebene Schottertrag-
—300 mm ungebundene Ebene —300 mm ungebundene Ebene in Betonschicht || > —300 mm ungebundene 300 mm ungebundene || =8 | =8 —300 mm ungebundene schicht
< < <
Schottertrag- | 300 mm ungebundene Schottertrag- 300 mm ungebundene 15 mm elastische I @g Schottertrag- Schottertrag- I g% I §§ Schottertrag-
schicht Sc}:\_otr’]c?rtrag- schicht Schottertrag- Ebene I g - schicht schicht I %»:. I % - schicht
sehic schicht 300 mm ungebundene ||0S |0S DS
Schottertrag-
. schicht
Allgemeines: Legende
Die Schienenhdhe betragt 130 mm bei Ri53-10, dies gilt auch fur die zugehérigen Schienen im 1) Der Beton darf nicht unter die Zwischenlage flieen. i i
Schienenkreuzungs- und Weichenbereich. Der Asphaltaufbau richtet sich nach der Schienenhéhe Da die UK Zwischenlage 2mm tiefer als die SchienenfuRunterlage liegt, ggﬁ:%\??&e_l‘q&eﬁﬁgﬁ %%d \c/a\llasA’usche Ebene
und der Betonoberkante. Es ist die Betriebsvorschrift T4_406 zu beachten. ist der Beton an der Schwelle leicht anzuschragen. ’ - -
Die Schienenfulunterlage hat immer auf der Betonschicht aufzuliegen.. 2) Der Hoéhenversatz in der Schottertragschicht ist stetig verlaufend zu gestalten. N | patum | Name Anderung Bestatgung
' 5 ' 3) Hohenversatz (10mm) in der Betonschicht an der Grenze zur Zungen- Dresdner Verkehrsbetriebe AG Eg:ﬁ?ancshc%ﬁag 55
vorrichtung als Verziehung (Léange max. 50mm) im Schwellenfach ausbilden. ot 01079 Dresden
In den Schwellenfachern werden SchienenfuRunterlagen eingebaut. 4) Der Beton darf nicht unter die Unterlagsplatten flie3en. DRESONER /ERKEHRSEETRIERE AG Tel. 0351/857- 2136
Die SchienenfuBunterlagenhéhe variiert: Da %ie UK defr lénteren Unterlagsplatte 7mm tiefer als Bavtaben/ PO By N T A 414
8mm im Streckengleis die Schienenfullunterlage liegt, ist der Beton an der 1 a- .
16mm im Schienenkreuzungs- und Weichenbereich (aul3er im Bereich der Zungenvorrichtung) Schwelle anzuschragen. Feste Fahrbahn (Rheda City, Bauart DVB AG)
11mm im Bereich der Zungenvorrichtung 5) Anordnung des Erdkasten/Weichenstellkasten rerbssseiie Langsschnitt fur Feste Fahrbahn Ri53-10 Asphalt
Im Bereich der Zungenvorrichtung ist eine Grundplatte angeordnet. aus Unterschwellungsplan beachten. Schienenkreuzungs- und Weichenbereiche
Unter d|eser beﬂndet S|Ch d|e SChIenenfUBU nterlage. Bearbeiter / Datum Projektteamleiter / Datum E\)urch ((ijen Bfauherrnéur Datum Mafstab
. . ey e nwendung freigegeben:
Material der Betonschicht (Faserbeton/Beton) nach LV-Position festlegen. Grundlage: Zweiblockschwelle Zeichnung Nr. N132617-0A (RailOne) vom 24.01.2020 und | 1a oo | e 10502 15 B Ls_a
machienenxreuzungs- und yweichenbereich eine einheitiche Schwelle mit Ankerschiene Zeichnung Nr. N133470-0A (RailOne) vom 12.02.2020




Entkopplung Schachtabdeckung von Schachtkérper fur Ri53-10 Asphalt

fur Kunststoffschacht DN400

Schachtabdeckung aus Gusseisen LW 600

Kl F
asse F900 - 2090 m -
. _ 2078m _
Ummantelung des Schachts mit Schaumstoff ~ >
geringer Wasseraufnahmeféhigkeit % 0.68 m

A
Y

Lichte Weite 0.60 m

7

Ringbewehrung Schacht umfassend

Fugenverguss aus Heil3bitumen

Schachtdeckel umfassend

Unterguss schwindarmer
Spezialmértel1000x1000 mm,
Starke 50 -70 mm

0 2.09
2.0% %
Lage der Schwelle nur angedeutet | &
zur Visualisierung des méglichen e f T
Konflikts zwischen Schwelle und A | - = - 1% A — Z_X
.0 . / [ 2
den Bugeln der Ringbewehrung - - i e " ! A % 7 g—" e ] Die Weiterfiihrung der
. = U / 7V = :
Anzahl und Lage der Biigel sind I ///// 92 09 \ A //4/// T A Entwasserung ist
in Abhangigkeit von der /4 ///,/”// /// > ///// 7 oY/ ‘ oA 9y //// Vo //// KB K // grafisch nicht dargestellt
Schwellenanordnung vor Ort //////// S ///X/ ’ | S AR /////%’///7/ X ALY
g /////////// /////,////I / /// I//////v/ Z //////,/ Ve
e - TR g 7, 5 . . g
genau festzulegen. | s ot § /////// //g el b i)
.o EE ’ .
Q R \v4 i g v R D 1
> -9 T -
| | 0 Bess =
. ° ° == [} o
N v D VR S | BEes (7 4 q
L7 . " Aufsatzrohr DN40O : : | | o gg52 < .
‘mit Muffe und Profildichtung . | S 8"‘:’ o -
- e . §3 e 118; o
Q . Y . \ﬁ ° D |
Schachtgrundelement
4,0 cm Asphaltdeckschicht
9,5 cm Asphaltbinder (einlagig)
— Ablaufkanal . .
durch Muffenstopfen verschlossener Ablauf Gleisentwasserung 22.5 cm Faserbetonschicht bzw. Betonschicht C35/45 nach LV
I . ) DN150
Zu- und Ablauf Teilsickerrohr Gleisentwasserung DN150 in Richtung Misch- mind. 30cm  Tragschicht ohne Bindemittel 0/32
= wasserkanal
\
|
Ringbewehrung Schacht umfassend
Draufsicht Detailansicht
MaRstab: 1:50 MaRstab: 1:10
0 (OO
Nr. Datum Name Anderung Bestatigung
MaRe Ringbewehrung: .
L=330cm Dresdner Verkehrsbetriebe AG Postanschrift:
O @ ooe Center Infrastruktur Postfach 10 09 55
2 310,d=1,10m - Engineering - 01079 Dresden
L= 505 DRESDNEFR /ERKEHRSEETRIEBE AG Tel. 0351/857- 2136
= cm
@ @ 20 10] d=1,61 m Bauvorhaben / Projekt BV Nr. T4-414 .
45 dbr Feste Fahrbahn (Rheda City, Bauart DVB AG)
Schnittansicht A-A 3) L=105,5cm, 45 =4
Mafstab: 1:50 15.5 12Bi @8 S Planbezeichnung . -
} 45 Querschnitt Entkopplung Schachtabdeckung von Schachtkérper
] | — dleiche Mate fir Feste Fahrbahn Ri53-10 Asphalt
fir Schachtlage in Bahnachse - ”
. . Bearbeiter / Datum Projektteamleiter / Datum | Durch den Bauherrn zur Datum MafRstab
und Schachtlage in Gleisachse. Braune Anwendung freigegeben:
Wirsik Braune 1:10 Anlage 5,
15.12.2022 15.12.2022 gez. i.V. : Blatt 53_SHW1_A
Anzahl und Lage der Biigel sind in Abhangigkeit von der Schwellenanordnung vor Ort genau festzulegen. Zimmermann




Legende:

1) Spindelschraube (vor
Einbau der Eindeckung
entfernen)

2) Aufstandsplatte

3) Nur bei ausdrucklichem
Verlangen des AG, Einsatz
Langsbewehrung nach
Anlage 4 aus BV T4 414
der DVB AG ausfiihren.

4) Schienenbefestigung mit
Bitumen-Dickbeschichtung
abdecken. (Material nach
beigesteltem Material)

5) Schienenkammerfillung nach
BV T4-415 der DVB AG
ausfuhren.

6) Deckenschluss mit Pflaster
nach Planung der DVB AG
ausfuhren.

7) Fuge an der Schiene nach
BV T4-405 der DVB AG aus-
fuhren.

8) Schienenfulunterlage
9) Zwischenlage

10) Mindestmafl 500mm,
Standardmafl 700mm

BV...Betriebsvorschrift

Schnittdarstellung Feste Fahrbahn fur 60R1 Pflastereindeckung fur freie Strecke

zwischen Stitzpunkten

im Stitzpunkt

Spurweite 1450 (+2/-1) mm, Spurmessebene 10 mm

unter gemeinsamer Flachentangente (GFT)

Zweiblockschwelle
TB/ZB 1450 fur 60R1

iche Isolierclip
N

10) 10)
700 ‘38 725 | 725 700 3%
6)
A / "/ / o ! i // IR A
: | 0007 8 s
7SS, / o
ny M : UL
7/ 7
/7. 30 . W v R
/ / /
/ / Z/H/ / //;(/ /// /%9// /// ///// ///
| b 0 | - I
v S TSR U B
I ’ ' l. ’
| | - -
i . = S
I I o
—— 18 cm Schiene 60R1 I 14 cm Pflastermonolith — 18 cm Schiene 60R1
— 0,8 cm Schienenfullunterlage — 1.cm Zwischenlage 22
——22,5 cm Betontragschicht ——22 5 cm Betontragschicht ——22,5 cm Betontragschicht '5
Faserbeton/Beton Faserbeton/Beton Faserbeton/Beton mit 9
(zu beachten Anlage 2 (zu beachten Anlage 2 teilweise einbetonierter Y =

Anforderungen an die
Betoneigenschaften)

—— 30 cm Tragschicht ohne
Bindemittel 0/32
(Sieblinie nach Anlage 1)

Schichtdicke nach den Ergebnissen des Baugrundgutachtens und der
RSTO 12 bemessen,; zur Erreichung des notwend. Ev2-Moduls ggf.

zweilagig einbauen und verdichten.

Material der Betonschicht (Faserbeton/Beton) nach LV-Position festlegen.

Die Betonschicht wird in Quer- und Langsrichtung durchgangig nur mit
Arbeitsfugen (Pressfugen) hergestellt. Querfugen sind zu verdiubeln, siehe
Kapitel "6.1.7. Gesteuerte Rissbildung" der BV T4-414 der DVB AG.

Eine Raumfuge wird in Langsachse nur zugelassen, wenn diese
baugrundbedingt notwendig ist. Dann ist in Bettungs- und Deckschicht

eine ausgefraste Langsfuge (6 cm tief, 1 cm breit), fachgerecht vergossen,
herzustellen. Die Angaben und das Material sind in der Planung festzulegen.

Die Betonoberkante endet mit Unterkante Schienenfuflunterlage.
Es ist darauf zu achten, dass der flussige Beton nicht zwischen

Zwischenlage und Schwelle gelangt.

Anforderungen an die
Betoneigenschaften)

— 30 cm Tragschicht ohne
Bindemittel 0/32
(Sieblinie nach Anlage 1)

Grundlage: Schwelle Zeichnung Nr. N 132613-0A (RailOne) vom 01.03.2019

Schwelle

(zu beachten Anlage 2
Anforderungen an die
Betoneigenschaften)

— 30 cm Tragschicht ohne
Bindemittel 0/32

(Sieblinie nach Anlage 1)

M~

Schwellen-
schraube
mit Unter-
legscheibe

Keil-Winkel-
fuhrungs-
platte

Spann-
klemme
NV-1

01 08.03.23 | Braune, T45-TB

Korrektur, BemaRung Betontragschicht von 27,8 cm auf 22,5 cm

ohne Bestatigung gtiltig

Nr. Datum | Name

Anderung

Bestatigung

IDVB

ESDNER /ERKEHRSBETRIEBE AG

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Center Infrastruktur

- Engineering -

Tel. 0351/857- 2136

Postanschrift:
Postfach 10 09 55
01079 Dresden

Bauvorhaben / Projekt

BV Nr. T4-414
Feste Fahrbahn (Rheda City, Bauart DVB AG)

Planbezeichnung

Querschnitt Feste Fahrbahn
60R1 Pflaster freie Strecke

Bearbeiter / Datum
Wirsik
15.12.2022

Projektteamleiter / Datum

Braune
15.12.2022

Durch den Bauherrn zur

Datum

Anwendung freigegeben:

gez. i.V.
Zimmermann

freigezeichnet
in Version 00
am 28.12.2022

MaRstab

1:10

Anlage 6,
Blatt 60_S_P




Schnittdarstellung Feste Fahrbahn fir 60R1 mit Pflastereindeckung in Haltestellenbereichen mit Combibord-Element

zwischen Stitzpunkten

im Statzpunkt

1200

Spurweite 1450 (+2/-1) mm, Spurmessebene 10 mm

unter gemeinsamer Flachentangente (GFT)

ca. 830

725

725

Hilfsmall zum Vorausrichten
der Combiborde ca. 420mm

230

Pflasterdeckschicht
vollgebunden

183

Pflasterbettung S s
s : N
| Y4 4

oSS S ////// 7SS g ! s ////////
Faserbeton/Beton <L e Z C QL | AR
(Anforderungen gn diec"‘\l) W/y/ M/ X ~ 10 .| 9 //// o
Betoneigenschaften / v / v v
nachAnglageZ) N Y NN //%/ % //%/%g //. / ////// /S

> 2 Z 7 ]
Ep? 120 MNIm S //I/XYH/ N ANk BRI AN N
= | .
- 500 : 500 | 500
o I v < N Vo XV N > v >
Tragschicht ohne 8 i . R i . .
Bindemittel 0/32 .
(Sieblinie nach Anlage 1) i i . .
E,, 2 45 MN/m? ' T . . v ., v
y | Q ‘ | Q Q

A 4

| |

| |

Legende:

1)
2)

3)

4)

3)
6)
7)

Spindelschraube (vor Einbau der Eindeckung entfernen)
Aufstandsplatte

Nur bei ausdricklichem Verlangen des AG, Einsatz Langsbewehrung nach Anlage 4
aus BV T4 414 der DVB AG ausfihren.

Hohlrdume um die Spannklemme mit Bitumen-Dickbeschichtung fllen,
Schienenbefestigung mit Bitumen-Dickbeschichtung komplett abdecken,

u.a. zum Schutz der Kleineisen vor Kontakt mit Untergussmaterial des
Combibords

Schienenkammerflllung nach BV T4-415 der DVB AG ausfiihren.
Deckenschluss mit Pflastereindeckung nach Planung der DVB AG ausfiihren.

Fuge an der Schiene nach BV T4-405 der DVB AG ausfihren.

7!) Fuge an der Schiene nach BV T4-405 der DVB AG ausfiihren, jedoch mit Fugenmaf 5cm.

8) Schienenfulunterlage
9) Zwischenlage

10) Dubel aus verdibelter Fuge, nach 6.1.7. Gesteuerte Rissbildung
aus BV T4-414 der DVB AG

11) Der Uberstand der Betontragschicht wird zur Spindelung des Combibords
und zum Untergief3en des Combibords mit Untergussmaterial benétigt.

12) Belange zum Combibord siehe Betriebsvorschrift T4-403 der DVB AG
13) Belange zum Bahnsteigaufbau entsprechend Standardhaltestellenprojekt
14) Mindestmall 500mm, Standardmaf 700mm

BV...Betriebsvorschrift

Grundlage: Schwelle Zeichnung Nr. N 132613-0A (RailOne) vom 01.03.2019

Details zur Schwelle und Schienenbefestigung siehe Anlage 6, Blatt 60_S_P der BV T4-414 der DVB AG

Schichtdicke nach den Ergebnissen des Baugrundgutachtens und der RSTO 12 bemessen;

zur Erreichung des notwend. Ev2-Moduls ggf. zweilagig einbauen und verdichten.

Material der Betonschicht (Faserbeton/Beton) nach LV-Position festlegen.
Kapitel 6.1.7. Gesteuerte Rissbildung" der BV T4-414 ist zu beachten.

Die Betonschicht wird in Quer- und Langsrichtung durchgangig nur mit Arbeitsfugen (Pressfugen) hergestellt.
Querfugen sind zu verdubeln, siehe Kapitel "6.1.7. Gesteuerte Rissbildung" der BV T4-414 der DVB AG.

Eine Raumfuge wird in Langsachse nur zugelassen, wenn diese baugrundbedingt notwendig ist. Dann ist in
Bettungs- und Deckschicht eine ausgefraste Langsfuge (6 cm tief, 1 cm breit), fachgerecht vergossen herzustellen.
Die Angaben und das Material sind in der Planung festzulegen.

Die Betonoberkante endet mit Unterkante SchienenfuRunterlage. Es ist darauf zu achten,
dass der flussige Beton nicht zwischen Zwischenlage und Schwelle gelangt.

Nr. Datum

Name Anderung

Bestatigung

/DVB

)RESDNEF /ERKEHRSEETRIEBE AG

Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Center Infrastruktur

- Engineering -

Tel. 0351/857- 2136

Postanschrift:
Postfach 10 09 55

01079 Dresden

Bauvorhaben / Projekt

BV Nr. T4-414

Feste Fahrbahn (Rheda City, Bauart DVB AG)

Planbezeichnung

Querschnitt Feste Fahrbahn
60R1 Pflaster Haltestelle (Combibord-Element)

Bearbeiter / Datum
Wirsik
15.12.2022

Projektteamleiter / Datum

Braune
15.12.2022

MaRstab

1:10

Durch den Bauherrn zur Datum
Anwendung freigegeben:

gez. i.V.
Zimmermann

Anlage 6,
Blatt 60_H1_P




Pflasterdeckschicht
vollgebunden

Pflasterbettung

Faserbeton/Beton
(Beton nach Anlage 2
Anforderungen an die
Betoneigenschaften)

E..z 120 MN/m?
h 4

Schnittdarstellung Feste Fahrbahn fiir 60R1 mit Pflastereindeckung im Haltestellenbereich mit Combibord-light-Element
ca. 830

zwischen Stutzpunkten im Stutzpunkt

1200

Spurweite 1450 (+2/-1) mm, Spurmessebene 10 mm
unter gemeinsamer Flachentangente (GFT)

Hilfsmall zum Vorausrichten
der Combiborde ca. 420mm

mind. 100

183

Yo}
N
N

230

Tragschicht ohne
Bindemittel 0/32
(Sieblinie nach Anlage

E,.z 45 MN/m?
A 4

300

-

)

Q .

Schichtdicke nach den Ergebnissen des Baugrundgutachtens und der RSTO 12 bemessen;
zur Erreichung des notwend. Ev2-Moduls ggf. zweilagig einbauen und verdichten.

Kapitel 6.1.7. Gesteuerte Rissbildung" der BV T4-414 ist zu beachten.
Material der Betonschicht (Faserbeton/Beton) nach LV-Position festlegen.

Die Betonschicht wird in Quer- und Langsrichtung durchgéngig nur mit Arbeitsfugen (Pressfugen) hergestellt.
Querfugen sind zu verdibeln, siehe Kapitel "6.1.7. Gesteuerte Rissbildung" der BV T4-414.

Eine Raumfuge wird in Langsachse nur zugelassen, wenn diese baugrundbedingt notwendig ist. Dann ist in
Bettungs- und Deckschicht eine ausgefraste Langsfuge (6 cm tief, 1 cm breit), fachgerecht vergossen herzustellen.
Die Angaben und das Material sind in der Planung festzulegen.

Die Betonoberkante endet mit Unterkante SchienenfuBunterlage. Es ist darauf zu achten,
dass der flussige Beton nicht zwischen Zwischenlage und Schwelle gelangt.

Legende:

1) Spindelschraube (vor Einbau der Eindeckung entfernen)

2) Aufstandsplatte

3) Nur bei ausdrucklichem Verlangen des AG, Einsatz Langsbewehrung nach Anlage 4
aus BV T4 414 der DVB AG ausfihren.

4) Hohlrdume um die Spannklemme mit Bitumen-Dickbeschichtung fiillen,
Schienenbefestigung mit Bitumen-Dickbeschichtung komplett abdecken, u.a.
zum Schutz der Kleineisen vor Kontakt mit Untergussmaterial des Combibords

5) Schienenkammerflllung nach BV T4-415 der DVB AG ausfihren.
6) Deckenschluss mit Pflastereindeckung nach Planung der DVB AG ausfihren.

7)
8)
9)
10)

11)

Fuge an der Schiene nach BV T4-405 der DVB AG ausfuhren.
SchienenfuRunterlage

Zwischenlage

Dubel aus verdubelter Fuge, nach 6.1.7. Gesteuerte Rissbildung

aus BV T4-414 der DVB AG

Der Uberstand der Betontragschicht wird zur Spindelung des Combibords
und zum Untergief3en des Combibords mit Untergussmaterial benétigt.

12) Belange zum Combibord siehe Betriebsvorschrift T4-403
13) Belange zum Bahnsteigaufbau entsprechend Standardhaltestellenprojekt
14) Mindestmafl 500mm, Standardmaf® 700mm

BV.

..Betriebsvorschrift

Grundlage: Schwelle Zeichnung Nr. N 132613-0A (RailOne) vom 01.03.2019

Details zur Schwelle und Schienenbefestigung siehe Anlage 6, Blatt 60_S_P der BV T4-414 der DVB AG

14 cm Pflastermonolith

Bettungskleber

Betonschicht (Faserbeton/Beton) mit Schwelle und optional Bewehrung aus Stahl
(unter Beachtung der Anlage 2 Anforderungen an die Betoneigenschaften)

ungebundene Tragschicht

Nr.

Datum

Name Anderung

Bestatigung

/DVB

)RESDNEF /ERKEHRSEETRIEBE AG

Dresdner Verkehrsbetriebe AG

Center Infrastruktur
- Engineering -
Tel. 0351/857- 2136

Postanschrift:
Postfach 10 09 55
01079 Dresden

Bauvorhaben / Projekt

BV Nr. T4-414
Feste Fahrbahn (Rheda City, Bauart DVB AG)

Planbezeichnung

Querschnitt Feste Fahrbahn
60R1 Pflaster Haltestelle (Combibord-light-Element)

Bearbeiter / Datum
Wirsik
15.12.2022

Braune
15.12.2022

Projektteamleiter / Datum | Durch den Bauherrn zur

Anwendung freigegeben:

gez. i.V.
Zimmermann

Datum

MaRstab

1:10

Anlage 6,
Blatt 60_H2_P




Schnittdarstellung Feste Fahrbahn fir 60R1 Pflastereindeckung fur Schienenkreuzungs- und Weichenbereiche

Legende:

1) Spindelschraube vor
Einbau Pflaster entfernen)

2) Aufstandsplatte
+ Aufstandsplatte

10)

zwischen Stltzpunkten

im Stutzpunkt

Spurweite 1450 (+2/-1) mm, Spurmessebene 10 mm

unter gemeinsamer Flachentangente (GFT)

Gittertrager-Weichenschwelle mit Ankerschiene
GWS 05-AS-DVB

10)

mit elastomer pad 700 38 725 ‘ 725 7008
3) Nur bei ausdricklichem (
Verlangen des AG, |
Einsatz Langsbewehrung | 6)
nach Anlage 4 | " 280%
aus BV T4 414 der | I S P | E—| 24073
DVB AG ausfihren. R R TR a1 AR H R Y - ! -
4) Abdecken der Schienen- S W R ! 5 ' v ool [ Ankerschiene
befestigung mit Bitumen- SRR RIS | | S o O] o ' 50 x 30mm
- $ g v v v S, 221 N |
Dickbeschichtung AR RIS : : I Q=g N :
(Material nach bei- s 2 PN O L V. O s R s B L J\
gestelltem Material). DS S s —= . TR &M ‘ |
Vs //// oSSV //// S0 //// Y ///// Yy .////// s SS //_ VIR //// 290
- : - A <1 - - .
DVB AG ausfihren. l > > l . D - l D | . Ee?r%pel_
6) Deckenschluss in | : a o | L zahn-
gebundenem Pflaster nach N v oD lﬂ v b < pl VoD <{ N v D < N v b i schraube
Planung der DVB AG | ’ | &, - A | . Haken-
ausfihren. ' . N kopf-
(Anlage 6, Blatt 60_W_LS_P 2 45 MN/m? | . I ., | o schraube
der BV T4_414 der r : M i - <\ - v i <\ - v Spann-
DVB AG beachten.) : : : klemme
7) Fuge an der Schiene nach ] Isolierclip
BV T4-405 der DVB AG — 18 cm Schiene 60R1 — 14 cm Pflastermonolith —— 18 cm Schiene 60R1 <
ausfihren. ——0,8 cm SchienenfuBunterlage - 4-5 cm Bettungskleber — 1,0 cm Zwischenlage |
8) Schienenfulunterlage ——27,8 cm Betontragschicht | 27,8 cm Betontragschicht —27,8 cm Betontragschicht :
9) Zwischenlage Faserbeton/Beton Faserbeton/Beton Faserbeton/Beton mit I
(zu beachten Anlage 2 (zu beachten Anlage 2 einbetonierter Schwelle
10) Mindestmald 500mm, Anforderungen an die Anforderungen an die (zu beachten Anlage 2 _
Standardmall 700mm Betoneigenschaften) Betoneigenschaften) Anforderungen an die ® 8
. . Betoneigenschaften) O'© N Verstell-
208, 9 und 1) R?ltlgg?a%ndBll\gﬁ%eosﬁlh?_S P 1,5 cm elastische Ebene —1.5 cm elastische Ebene —1,5 cm elastische Ebene T © plzttfee
: _W_LS_| . : - >
. . — 30 cm Tragschicht ohne — 30 cm Tragschicht ohne .
BV...Betriebsvorschrift Bindemittel 0/32 Bindemittel 0/32 —— 30 cm Tragschicht ohne L Arreti
(Sieblinie nach Anlage 1) (Sieblinie nach Anlage 1) Bindemittel 0/32 rretierungs-
(Sieblinie nach Anlage 1) - | gage
Schichtdicke nach den Ergebnissen des Baugrundgutachtens und der Aufbau elastische Ebene nach BV T4-414:
RSTO 12 bemessen; zur Erreichung des notwend. Ev2-Moduls ggf. 0,3mm Polyethylen-Schutzfolie (wasserundurchlassig)
zweilagig einbauen und verdichten. 12 mm LMFS-Matte: Trackelast ®STM / RPU / Blue aus Polyurethan
Material der Betonschicht (Faserbeton/Beton) mittels LV-Position festlegen. 3,0-3,5mm  Geotextilschutzvlies 3,0 bis 3,5 mm v

Die Betonschicht wird in Quer- und Langsrichtung durchgangig nur mit

Arbeitsfugen (Pressfugen) hergestellt. Querfugen sind zu verdibeln, siehe
Kapitel "6.1.7. Gesteuerte Rissbildung" der BV T4-414 der DVB AG.

Eine Raumfuge wird in Langsachse nur zugelassen, wenn diese

baugrundbedingt notwendig ist. Dann ist in Bettungs- und Deckschicht
eine ausgefraste Langsfuge (6 cm tief, 1 cm breit), fachgerecht vergossen,
herzustellen. Die Angaben und das Material sind in der Planung festzulegen.

Die OK der Betonschicht ist der Anlage 6, Blatt 60_W_LS_P "Langsschnitt fir Feste
Fahrbahn 60R1 Pflaster Schienenkreuzungs- und Weichenbereiche" zu entnehmen.
Es ist darauf zu achten, dass der fliissige Beton weder in die Ankerschiene

flieBen darf noch die Schwelle bedecken darf. Wie auf der freien Strecke
darf der flussige Beton nicht zwischen Zwischenlage und Schwelle gelangen.

auf ungebundener Tragschicht

Anlage 6, Blatt 60_W_LS_P der BV T4_414 "Langsschnitt fir Feste Fahrbahn 60R1

Pflaster Schienenkreuzungs- und Weichenbereiche" ist zu beachten.

Grundlage: Schwelle Zeichnung Nr. N 133470-0A (RailOne) vom 12.02.2020

Schienenbefestigung - Zeichnung Nr. N126259-2A (RailOne) vom 29.05.2017

01 04.10.23 | Braune, T45-TB | Korrektur Hohe elastische Ebene in 1,5 cm ohne Bestéatigung gultig
Nr. Datum Name Anderung Bestatigung
Dresdner Verkehrsbetriebe AG Postanschrift:
Center Infrastruktur Postfach 10 09 55
- Engineering - 01079 Dresden
DRESDNER /ERKEHRSEETRIEBE AG Tel. 0351/857- 2136
Bauvorhaben / Projekt
" “* BV Nr. T4-414 .
Feste Fahrbahn (Rheda City, Bauart DVB AG)
Planbezeichnung  Querschnitt Feste Fahrbahn
60R1 Pflaster Schienenkreuzungs- und Weichenbereiche
Bearbeiter / Datum Projektteamleiter / Datum | Durch den Bauherrn zur Datum MafRstab
Anwendung freigegeben:
Wirsik Braune fre\i/gezeichggt 110 Anlage 6,
15.12.2022 15.12.2022 gez. iV. o 5813 2092 : Blatt 60_W_P
Zimmermann




Querschnitt Langsschnitt Querschnitt
A-A H H H 5-8
Streckengleis Schienenkreuzungs- und Weichenbereich I i I Streckengleis
|> > 5 Zungenvorrichtung ; Zwischenschiene / Herzstuck I I 5 |> w OK Pflaster.
OK Schiene O‘I§ Pflastereindeckung OvK Schiene | : ! H ! H H : I OK Schiene eindeckung
e (T e ¥ S I e S e e EEES e s i R e e — =T AF----------------------------—---f-------—-—-—---f------—--—---—-—-—-—---—-3--—--——-—-—-—-—-—-—-—=-----°- I S e B R e e AR [t T e =
- v i ' | l é H H ' lr N
_ o : é H ! l |
0 00 o : py : o)) lee} |
| : o .
-~ -~ - : C\I I : | Al -
OK Beton = 5 : . | OK Beton =
= | UK SchienenfuR- ; I : ! I ! I ?E Sct:hllenen- | UK Schienen
OK Beton Q | unterlage : I ! : | | | | | & heriage | fuRunterlage
N v \I“V | \ H | \ H v
| f | 5 o | | | H H : |
1)% ' I\U / % ' : ' ' ' : 1) '
| | | 5 | 3 4) 4) | 4) | 4) - \3) | [ | I | al | | | |
0 I T 1 1 T 5 | | : | | | | I 0 B T |
: : 0 = ‘ : | . . | A | | :
~ | % | . ] %3 | : I ! - o . I . o | %3 ) N | % | |
1 1 N ! ! . : ' ! ! N '\ | |
T S | O//.\\Oio//l\\os O//\\Oj/k | l | 2 S gV g gL JLE ANFJ) L K RN R\
—T f i | H i | H | H i f i -
OK ungebundene : OK ungebundene : ; - , , : | OK ungebundene
SYchottertragschlcht | W Schottgrtrggschicht OK I | | I I OK | 17 | | SYchottertragschlcht
, - , . : : . , i . .
[ ==a___ : T elastische : TT I TIT : TIT | TT I elastische T : OK unpgebun -
180 mm  Schi 180 mm  Schi '} 180 mm_ Schi TTe--2) L 3 = o Fene | = = I = = | = = I = = | Spene o = ot 2 o 180 mm_ Schi !
—180 mm  Schiene —180 mm Schiene —180 mm Schiene TT==_2 © : A 4 : : w : ragschic - —180 mm Schiene
— 10 mm Zwischenlage — 8mm  Schienen-! > — 10 mm Zwischenlage "= - I I I I I I I I I I I I I - Yg === — 10 mm Zwischenlage :} w
—225mm  Schwelle in fuBunterlage —225 mm Schwelle in _ _ _ _ . I _ _ I I _ _ —225 mm Schwelle in
Betonschicht 295 mm Betonschicht Betonschicht —180 mm Schiene —180 mm Schiene —180 mm Schiene —180 mm Schiene —180 mm Schiene I —180 mm Schiene —180 mm Schiene I I —180 mm Schiene —180 mm Schiene Betonschicht
300 mm ungebundene 300 mm ungebundene 300 mm ungebundene — 8 mm Schienenfull- — 10 mm Zwischenlage |[— 16 mm SchienenfuB- — 15 mm Grundplatte — 15 mm Grundplatte | > — 16 mm Schienenful3- — 10 mm Zwischenlage I > I > — 10 mm Zwischenlage — 8 mm Schienenful3- 300 mm ungebundene
Schottertragschicht Schottertragschicht Schottertragschicht unterlage unterlage — 11 mm Schienenful-  — 10 mm Zwischenlage I = unterlage —270 mm Weichenschwelle I =S I 2 —278 mm Schwelle in unterlage Schottertragschicht
—278 mm Betonschicht 270 mm Schwelle in —270 mm Betonschicht unterlage — 5mm Unterlagsplatte | % —270 mm Betonschicht in Betonschicht ' & % — Betonschicht —278 mm Betonschicht
— 15 mm elastische Betonschicht | — 15 mm elastische —260 mm Betonschicht — 3 mm Unterlagsplatte I S © — 15 mm elastische — 15 mm elastische I 3 ° I S ° — 15 mm elastische —300 mm ungebundene
Ebene — 15 mm elastische Ebene — 15 mm elastische —260 mm Weichenschwelle I gfé Ebene Ebene I %% I %‘é Ebene Schottertrag-
—300 mm ungebundene Ebene —300 mm ungebundene Ebene in Betonschicht || &g —300 mm ungebundene —300 mm ungebundene | =g | =g —300 mm ungebundene schicht
Schottertrag- '—300 mm ungebundene Schottertrag- 300 mm ungebundene 15 mm elastische IRE Schottertrag- Schottertrag- 182 188 Schottertrag-
schicht Schottertrag- schicht Schottertrag- Ebene I ;g:. schicht schicht I %»:. I %’:l schicht
schicht schicht 300 mm ungebundene  ||S |mS s
Schottertrag-
: schicht
Allgemeines: Legende

Die Schienenhéhe betragt 180 mm bei 60R1, dies gilt auch flr die zugehérigen Schienen im

Aufbau Regelquerschnitt und elastische Ebene
Schienenkreuzungs- und Weichenbereich. Die Eindeckung richtet sich nach der Schienenhéhe

1) Der Beton darf nicht unter die Zwischenlage flie3en.
siehe BV T4-414, Anlage 6, Blatt 60_W_P

Da die UK Zwischenlage 2mm tiefer als die SchienenfuRunterlage liegt,
ist der Beton an der Schwelle leicht anzuschragen.

2) Der Hoéhenversatz in der Schottertragschicht ist zu verziehen. N | Datum | Name Anderung Bestatigung

3) Hohenunterschied (10mm) in der Betonschicht an der Grenze zur Zungen- Dresdner Verkehrsbetriebe AG Postanschrift:
vorrichtung als Verziehung (Lange max. 50mm) im Schwellenfach ausbilden. Cgﬂtgelrr] (Iar:efrriisgtmktur g$8;fg%1rggd%% 55
o Tel. 0351/857- 2136

4) Der Beton darf nicht unter die Unterlagsplatten flie3en.
Da die UK der unteren Unterlagsplatte 7mm tiefer als
8mm im Streckengleis die Schienenfullunterlage liegt, ist der Beton an der

16mm im Schienenkreuzungs- und Weichenbereich (auler im Bereich der Zungenvorrichtung) Schwelle anzuschragen.
11mm im Bereich der Zungenvorrichtung 5) Die Anordnung des Erdkastens/\\Weichenstellkastens
aus dem Unterschwellungsplan ist zu beachten.

RESDNER /ERKEHRSBETRIEBE AG

In den Schwellenfachern werden SchienenfuBunterlagen eingebaut.
Die Schienenfulunterlagenhéhe variiert:

Bauvorhaben / Projekt

BV Nr. T4-414 _
Feste Fahrbahn (Rheda City, Bauart DVB AG)

Plnbezeichnung | gngsschnitt fiir Feste Fahrbahn
. . . . B60R1 Pflaster Schienenkreuzungs- und Weichenbereiche
Im Bereich der Zungenvorrichtung ist eine Grundplatte angeordnet.
Unter d|eser bef'ndet S|Ch d|e SCh|enenfuBU nterlage. Bearbeiter / Datum Projektteamleiter / Datum | Durch den Bauherrn zur Datum Malstab

- Anwendung freigegeben:
Wirsik Braune Anlage 6,

Grundlage: Zweiblockschwelle Zeichnung Nr. N132617-0A (RailOne) vom 24.01.2020 und 15.12.2022 15.12.2022 1:5 Blatt 60_W_LS_P
Schwelle mit Ankerschiene Zeichnung Nr. N133470-0A (RailOne) vom 12.02.2020




Entkopplung Schachtabdeckung von Schachtkérper fur 60R1 Pflaster

fur Kunststoffschacht DN400

Schachtabdeckung aus Gusseisen
LW 600 Klasse F900

A

21.00m

Ummantelung des Schachts mit Schaumstoff
geringer Wasseraufnahmefahigkeit

Ringbewehrung Schacht
umfassend

2078 m

A

2 0.68 m

Y

A

Lichte Weite 0.60 m

T

Y

Lage der Schwelle nur angedeutet
zur Visualisierung des méglichen

Konflikts zwischen Schwelle und
den Bugeln der Ringbewehrung

Anzahl und Lage der Bugel sind
in Abhangigkeit von der
Schwellenanordnung vor Ort
genau festzulegen.

Schachtgrundelement

durch Muffenstopfen verschlossener Ablauf
Zu- und Ablauf Teilsickerrohr Gleisentwasserung DN150

Ringbewehrung Schacht umfassend

Draufsicht
MaRstab: 1:50

Detailansicht
MaRstab: 1:10

O

MaRe Ringbewehrung:
@ @ L=330cm

2 310,d=1,10m
@ @ L=505cm

2 210,d=1,61m

ittansicht A- 45 |1=10550m, 92" =4
Refmiergent A O
\ 5 2Bl @8
— | [ gleiche MaRe

fiir Schachtlage in Bahnachse
und Schachtlage in Gleisachse.

Anzahl und Lage der Blgel sind in Abhangigkeit von der Schwellenanordnung vor Ort genau festzulegen.

A ” A
4 . 4
Aufsatzrohr DN4OO . .
mitiMuffe und Profildichtang
V. Y

4 a

Fugenverguss aus Heil3-
bitumen Schacht-
deckel umfassend

Unterguss schwindarmer
Spezialmértel 1000x1000 mm,
Starke 100 - 120 mm

2l
- 222N

Die Weiterfuhrung der
Entwésserung ist
grafisch nicht dargestellt

Begebehheiten)

Lange variiert
<7 (nach ortlichen”

-t

1 I
| | I
1} . | I
| ' N
\} | I
— |, //+\\ |
ﬁFL\ (/ l \/A4
e W B

Ablaufkanal
Gleisentwésserung
DN150

in Richtung Misch-
wasserkanal

14,0 cm Pflastermonolith
~4,0 cm Pflasterbettung
22,5 cm Faserbetonschicht bzw. Betonschicht C35/45 nach LV

mind. 30cm  Tragschicht ohne Bindemittel 0/32

Nr. Datum Name Anderung Bestatigung
Dresdner Verkehrsbetriebe AG Postanschrift:
Center Infrastruktur Postfach 10 09 55
- Engineering - 01079 Dresden
DRESDNER /ERKEHRSEETRIEBE AG Tel. 0351/857- 2136
Bauvorhaben / Projekt BV Nr. T4-414 .
Feste Fahrbahn (Rheda City, Bauart DVB AG)
Planbezeichnung

Querschnitt Entkopplung Schachtabdeckung von Schachtkérper

fur 60R1 Pflaster

Bearbeiter / Datum
Wirsik
15.12.2022

Projektteamleiter / Datum

Braune
15.12.2022

MaRstab

1:10

Durch den Bauherrn zur Datum

Anwendung freigegeben:

gez. i.V.
Zimmermann

Anlage 6,
Blatt 60_SHW1_P




